Liimi DFK-14 veekindluse hindamine

Jaatma, U.; Tammiste, H.; Luga, U.; Metsmde, M.; Starkopf, Jiiri-Aleksander XXXIl Ulidpilaste teaduslik-tehnilise konverentsi
ettekannete teesid : piihendatud V. I. Lenini 110. slinniaastapaevale : 16.-18. aprill 1980 1981 / k. 132
https://www.ester.ee/record=b1322611*est

Puidu liimiihenduse katsetamise metoodikate uurimine
Jaitma, U.; Tammiste, H.; Luga, U.; Metsmée, M.; Starkopf, Jiiri-Aleksander XXXl tlidpilaste teaduslik-tehnilise konverentsi

ettekannete teesid : puhendatud V. I. Lenini 110. slinniaastapéevale : 16.-18. aprill 1980 1981 / k. 132-133
https://www.ester.ee/record=b1322611*est
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