
Исследование процесса лабораторного озоления лейпцигского бурого угля
Herter, E.; Ots, Arvo; Nuutre, Maaris Исследование работы парогенераторов электростанций 1978 / с. 27-33
https://www.ester.ee/record=b1305010*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/09125683-d46c-4be7-be07-843610e851b7

Плавкостные характеристики золы лейпцигского бурого угля
Herter, E.; Ots, Arvo Исследование работы парогенераторов электростанций 1979 / с. 51-60 : илл
https://www.ester.ee/record=b1271273*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/aa46d054-b6b8-4ad0-bfd6-b9ce1a581794

Превращение золы лейпцигского бурого угля при прокаливании в лабораторных условиях
Herter, E.; Ots, Arvo; Arro, Hendrik; Nuutre, Maaris Исследования проблем работы парогенераторов электростанций 1978 /
с. 55-64 : илл https://www.ester.ee/record=b1305007*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/0b775307-30d6-4b2a-886c-d3671cfebcd6

Характеристика пыли лейпцигского бурого угля
Herter, E.; Ots, Arvo; Nuutre, Maaris Исследование работы парогенераторов электростанций 1978 / с. 15-25 : илл
https://www.ester.ee/record=b1305010*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/09125683-d46c-4be7-be07-843610e851b7

https://www.ester.ee/record=b1305010*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/09125683-d46c-4be7-be07-843610e851b7
https://www.ester.ee/record=b1271273*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/aa46d054-b6b8-4ad0-bfd6-b9ce1a581794
https://www.ester.ee/record=b1305007*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/0b775307-30d6-4b2a-886c-d3671cfebcd6
https://www.ester.ee/record=b1305010*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/09125683-d46c-4be7-be07-843610e851b7

