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Lille, Harri; Kõo, Jakub; Ryabchikov, Alexander; Reitsnik, Renno; Sergejev, Fjodor; Mikli, Valdek Engineering materials & tribology
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/ art. 2000804, [4] p. : ill https://doi.org/10.1109/TMAG.2015.2496207

Cyclic fatigue evaluation in metals under random oscillating stresses
Klevtsov, Ivan; Crane, Roger Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Engineering 1998 / 4, p. 286-306
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Lille, Harri; Ryabchikov, Alexander; Kõo, Jakub; Adoberg, Eron; Lind, Liina; Kurissoo, Liisa; Peetsalu, Priidu Materials
Engineering 2017 : selected, peer reviewed papers from the 26th International Baltic Conference on Materials Engineering 2017,
October 26-27, Kaunas, Lithuania 2017 / p. 212-218 https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/SSP.267.212 Journal metrics at Scopus
Article at Scopus

Evaluation of residual stresses in PVD coatings by means of the curvature method of plate
Lille, Harri; Ryabchikov, Alexander; Adoberg, Eron; Kurissoo, Liisa; Peetsalu, Priidu; Lind, Liina Engineering materials and
tribology XXV 2017 / p. 404-408 https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.721.404 Conference proceedings at Scopus Article at
Scopus

Evaluation of residual stresses in PVD coatings by means of tubular substrate length variation
Lille, Harri; Ryabchikov, Alexander; Kõo, Jakub; Adoberg, Eron; Mikli, Valdek; Kübarsepp, Jakob; Peetsalu, Priidu Residual
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Varda sisejõud ja pinged : õppevahend
Metsaveer, Jaan; Raukas, Uusi 1987 https://www.ester.ee/record=b1229399*est

Varda tugevusarvutus : õppevahend
Metsaveer, Jaan; Raukas, Uusi 1987 https://www.ester.ee/record=b1164760*est

Õhukeseseinaliste roovtalade pingete ja deformatsioonide uurimine
Tammaru, L.; Jaaksoo, R.; Aare, Johannes XXXII üliõpilaste teaduslik-tehnilise konverentsi ettekannete teesid : pühendatud V. I.
Lenini 110. sünniaastapäevale : 16.-18. aprill 1980 1981 / lk. 146 https://www.ester.ee/record=b1322611*est

X-ray investigation of microstructure and properties evolution on superalloy Inconel-718 derivative during rapid joule
heating and severe plastic deformation in-situ
Kommel, Lembit; Traksmaa, Rainer; Mikli, Valdek International journal for innovation education and research 2018 / p. 12-22 : ill
http://ijier.net/index.php/ijier/article/download/1145/813/

Анализ волнового напряженного состояния в однослойных и слоистых пластинах
Poverus, Lembit Статические и динамические методы анализа стержневых систем, пластин и оболочек 1982 / с. 27-38 : илл
https://www.ester.ee/record=b1513150*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/a4dac24b-9bf6-4205-ac81-4577ee9a905a

Анализ напряженного состояния деаэраторного бака на давление 0.5 МПа
Klevtsov, Ivan; Tallermo, Harri Энергетик 2001 / 3, с. 15-18

Анализ распределения нагрузки и напряжений в резьбовом соединении на основе МКЭ
Arjassov, Gennadi; Strižak, Viktor 16th International Conference "Mathematical Modelling in Mechanics of Solids and Structures,
Boundary and Finite Element Methods", June 1998, St. Petersburg, Russia 1998 / p. 59-64 [p. 43-45]?

Аппроксимация коэффициента h21E при низких напряжениях коллектор-база
Gurjanov, Boris Расчет и проектирование приборов, устройств и систем технической кибернетики 1980 / с. 139-141 : илл
https://www.ester.ee/record=b1264145*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/81bf2178-a9f8-417d-86c7-2000cca6a01e

Арматурный динамометр АД-59
Raukas, Uusi; Jürgenson, Aksel Строительные конструкции : сборник статей 1961 / с. 41-55 : илл
https://www.ester.ee/record=b1508317*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/35bb2635-0b94-4bcf-8829-b1bf852f88f3

Асинхронный электропривод, питаемый от преобразователя напряжения на симметричных тиристорах
Tomson, Jaan; Vinni, P. Электромеханика. 3 1970 / с. 61-68 : илл https://www.ester.ee/record=b2189951*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/ba0097d6-af8f-4557-96a1-ac545e315074/

Введение в теорию напряженного состояния : учебное пособие
Raukas, Uusi 1977 https://www.ester.ee/record=b1286093*est

Влияние изменения питающих напряжений на усиление усилителей
Eiskop, Ilmar Труды по электротехнике и автоматике : сборник статей. 6 1968 / с. 45-52 : илл
https://www.ester.ee/record=b2182221*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/28a82977-89e1-4d6c-ae22-51bd6ba069c0

Влияние начальных напряжений при определении критической нагрузки для круговых цилиндрических
оболочек
Räämet, Raimund 1958 https://www.ester.ee/record=b1522457*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/290788ea-cb8b-4133-9fbd-
3b0ba66f5e30

Влияние нестационарности на рейнольдсовые напряжения ускоренных течений в трубах
Liiv, Uno; Ruubel, Rein Гидротехническое строительство : ежемесячный научно-технический журнал 1987 / с. 30-33 : рис
https://www.ester.ee/record=b2136666*est

Возмущения от жесткого включения в поле напряжений плоской задачи
Joorits, Lembit; Kompus, Valdo; Ruga, Lembit Статические и динамические методы анализа стержневых систем, пластин и
оболочек 1983 / с. 3-10 : ил https://www.ester.ee/record=b1513195*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/c8920c4d-e383-488b-9505-
a1e291ff68b7

Волновые процессы деформации упругих плит и оболочек
Ainola, Leo; Nigul, Uno Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised. Füüsika-matemaatika- ja tehnikateaduste seeria = Известия
Академии наук Эстонской ССР. Серия физико-математических и технических наук 1965 / с. 3-63 : рис
https://www.ester.ee/record=b1264320*est https://www.etera.ee/zoom/19651/view?page=1&p=separate&tool=info

Вопросы теории экспериментального определения напряжений : диссертация на соискание ученой степени
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кандидата технических наук
Virkus, Hindrek 1973 https://www.ester.ee/record=b3055849*est

Вопросы теории экспериментального определения напряжения : автореферат ... кандидата технических наук
(01.02.04)
Virkus, Hindrek 1974 https://www.ester.ee/record=b1306873*est

Действие повторной ударной нагрузки
Golst, Georgi XX научная конференция, посвященная 25-летию Эстонской ССР 18-22 мая 1965 г. : тезисы и резюме 1965 / с.
36 https://www.ester.ee/record=b1359832*est

Зависимость расширения и самонапряжения твердеющего напрягающего цемента от дисперсности золы
Rass, Jüri; Tümanok, Aleksei Изучение свойств зольных цементов и бетонов на их основе 1985 / с. 9-23

Изменение касательных напряжений на стенке при жесткой модели замедленного течения жидкости в трубах :
автореферат ... кандидата технических наук
Daniel, Eghert 1990 https://www.ester.ee/record=b1543831*est

Измерение низких шумовых напряжений
Tammet, Heinar XX научная конференция, посвященная 25-летию Эстонской ССР 18-22 мая 1965 г. : тезисы и резюме 1965
/ с. 67 https://www.ester.ee/record=b1359832*est

Исследование деревянного гипара, армированного вантовой сетью
Rattasepp, Toivo Статические и динамические методы анализа стержневых систем, пластин и оболочек 1983 / с. 35-44 : ил
https://www.ester.ee/record=b1513195*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/c8920c4d-e383-488b-9505-a1e291ff68b7

Исследование задачи плоского напряженного состояния на физических моделях
Joorits, Lembit; Ruga, Lembit Двумерное поле напряжений и оптимальные плоские системы 1981 / с. 47-54 : илл
https://www.ester.ee/record=b1319008*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/8ec0bf04-e0db-4a16-a1ab-14a4b18e0132

Исследование касательных напряжений на стенке трубопровода при нестационарном напорном течении
жидкостей : автореферат ... кандидата технических наук (05.14.09)
Koppel, Tiit 1975 http://www.ester.ee/record=b1664483*est

Исследование касательных напряжений на стенке трубопровода при нестационарном напорном течении
жидкостей : диссертация ... кандидата технических наук : 05.14.09 - гидравлика и инженерная гидрология
Koppel, Tiit 1975 http://www.ester.ee/record=b2307049*est

Исследование напряженного состояния балки-стенки по методу МКЭ
Sarap, Arnold Статические и динамические методы анализа пластин и оболочек 1984 / с. 31-42 : ил
https://www.ester.ee/record=b1513177*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b3b9ea4a-074a-483e-bbaa-e387c7dfa79e

Исследование напряженного состояния корпуса цилиндрического аппарата в области монтажного штуцера
Voronov, V.A. Теория и расчет тонкостенных пространственных конструкций 1985 / с. 101-109

Исследование напряженного состояния образца при испытании на сдвиг при сжатии
Starkopf, Jüri-Aleksander; Jokk, Heiki Синтез и применение поликонденсационных клеев : сборник статей. 6 1983 / с. 35-42 :
ил https://www.ester.ee/record=b2191043*est https://www.etera.ee/zoom/121377/view?page=1&p=separate&search

Исследование напряженного состояния цилиндрической оболочки при действии локальных нагрузок от
групповых монтажных штуцеров
Gordon, E.; Kulbach, Valdek Тонкостенные и пространственные конструкции 1988 / с. 14-24

Исследование некоторых свойств непосредственного измерителя напряжения бетона : автореферат ...
кандидата технических наук (05.480)
Variksoo, Mall 1972 http://www.ester.ee/record=b1353489*est

Исследование некоторых свойств непосредственного измерителя напряжения бетона : диссертация ...
кандидата технических наук
Variksoo, Mall 1970 http://www.ester.ee/record=b2266147*est

Исследование плоского напряженного состояния при изменении фронта нагрузки на электрической модели
Kompus, Valdo; Roots, Otto Двумерное поле напряжений и оптимальные плоские системы 1981 / с. 37-46 : илл
https://www.ester.ee/record=b1319008*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/8ec0bf04-e0db-4a16-a1ab-14a4b18e0132
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Исследование растягивающих напряжений асфальтобетонного покрытия под движущейся нагрузкой
Mespak, Vello; Haljak, Otto Улучшение качества строительства покрытий автомобильных дорог и городских магистралей :
материалы республиканской научно-технической конференции : (15-16 апр. 1971 г.) 1971 / с. 12-14

К вопросу о повторных ударах
Golst, Georgi Äratrükk: Известия высших учебных заведений "Строительство и архитектура" 1963 / 18 с.
https://www.ester.ee/record=b5306827*est

К вопросу о повторных ударах
Golst, Georgi 1963 https://www.ester.ee/record=b5306827*est

К расчету максимального напряжения переключения p-n-p-n-структуры
Velmre, Enn; Rang, Toomas Анализ и моделирование технических устройств и систем АСУТП 1977 / с. 121-126 : ил
https://www.ester.ee/record=b2190987*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b7c66054-0b4f-4684-9453-442bc7e6e200

Кинетика развития самонапряжения, свободного и "холостого" расширения в ранние стадии твердения
напрягающего цемента
Kikas, Verner; Rass, Jüri Изучение свойств зольных цементов и бетонов на их основе 1985 / с. 3-7

Напряжения от давления в деформированном барабане
Lausmaa, Toomas; Tallermo, Harri Tallinna Tehnikaülikooli Toimetised 1992 / lk. 65-78: ill

Напряженно-деформированное состояние корпуса цилиндрического аппарата в области присоединения
стропового устройства
Gordon, E.; Dubõškina, L.V. Тонкостенные и пространственные конструкции 1988 / с. 25-34

Некоторые практические аспекты акустодиагностики напряженно-деформированного состояния элементов
конструкций
Anissimov, V.A.; Kutsenko, A.N. Теория и расчет тонкостенных пространственных конструкций 1987 / с. 90-99

Низкочастотные погрешности автотрансформаторных делителей напряжения
Jõers, Rein Расчет и проектирование приборов, устройств и систем технической кибернетики 1980 / с. 73-80 : илл
https://www.ester.ee/record=b1264145*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/81bf2178-a9f8-417d-86c7-2000cca6a01e

О влиянии непосредственного измерителя напряжения бетона на напряженное состояние основной среды :
автореферат ... кандидата технических наук (05.23.01)
Promet, Piret 1973 http://www.ester.ee/record=b1389434*est

О влиянии непосредственного измерителя напряжения бетона на напряженное состояние основной среды :
диссертация ... кандидата технических наук : 05.23.01- строительные конструкции
Promet, Piret 1972 http://www.ester.ee/record=b2307081*est

О влиянии остаточных напряжений на прочностные свойства дивинилацетиленовых полирмерных покрытий
Süld, Tiia-Maaja; Kiisler, Karl Синтез и применение поликонденсационных клеев : сборник статей. 5 1982 / с. 87-93 : ил
https://www.ester.ee/record=b2191036*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/948b14fd-94ea-4872-8724-96cfc1c27afe

О влиянии элементов покрытия на напряженно-деформированное состояние седловидных вантовых
конструкций
Õiger, Karl Теория и расчет тонкостенных пространственных конструкций 1985 / с. 41-51

О критическом значении осесимметричного безмоментного напряженного состояния длинной катеноидной
оболочки
Alumäe, Nikolai Прикладная математика и механика 1952 / с. 649-658 https://www.ester.ee/record=b1582396*est

О напряженном состоянии в угловых зонах цилиндрических оболочек средней длины с трещинами
Tärno, Ülo Двумерное поле напряжений и оптимальные плоские системы 1981 / с. 63-77 : илл
https://www.ester.ee/record=b1319008*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/8ec0bf04-e0db-4a16-a1ab-14a4b18e0132

О напряженном состоянии оболочек с асимптотическими краями
Alumäe, Nikolai Строительные конструкции и строительная физика : сборник статей. 10 1970 / с. 25-28
https://www.ester.ee/record=b2189979*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/61a80292-0587-462a-b7a6-0a942f3a8038/

О применимости метода расчленения напряженного состояния при решении осесимметрических задач динамики
замкнутой цилиндрической оболочки
Alumäe, Nikolai Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised. Füüsika, matemaatika ja tehnikateaduste seeria = Известия
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Академии наук Эстонской ССР. Серия физико-математических и технических наук 1961 / с. 171-181 : илл
https://www.ester.ee/record=b1264320*est

О работе висячего покрытия при создании преднапряжения
Mänd Ment, Urmas; Kuulman, V. Строительные конструкции и строительная физика : сборник статей. 15 1975 / с. 39-49 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190707*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/9a87b9f4-5ae4-47c8-a764-e1355783d1a5

О распределении напряжений в оболочках положительной гауссовой кривизны
Tärno, Ülo Статические и динамические методы анализа стержневых систем, пластин и оболочек 1982 / с. 39-57 : илл
https://www.ester.ee/record=b1513150*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/a4dac24b-9bf6-4205-ac81-4577ee9a905a

О распределении напряжений в уплотняемом грунте
Sürje, Peep Теоретическое и экспериментальное исследование дорог и автомобильного транспорта Эстонской ССР в
условиях интенсивной автомобилизации 1977 / с. 49-57 : илл https://www.ester.ee/record=b1289813*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/5d3edd54-dc54-44e8-8bc1-72078333efa5

О связи между напряжением и сдвигом при кручении
Kenk, Kalju Известия академии наук. Механика твердого тела 1968 / с. 134-139 : ил https://www.ester.ee/record=b3224572*est

О сцеплении арматуры с ячеистым сланцезольным бетоном : автореферат ... кандидата технических наук (480)
Lepp, Arno 1968 http://www.ester.ee/record=b1410330*est

Об определении напряженно-деформированного состояния пластин ультразвуковым просвечиванием
Ravasoo, Arvi Тонкостенные и пространственные конструкции покрытий зданий : тезисы докладов Всесоюзной конференции,
[23-25 сентября 1986 года]. Том II, П - Я 1986 / с. 13-14 https://www.ester.ee/record=b1248754*est

Определение интенсивности интерференционных линий у цилиндрических образцов при касательном
рентгеновском луче
Meitre, Johannes; Schults, Kaljo Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised = Труды Таллинского политехнического института.
Серия А ; 172/173 1960 / с. 39-47 : илл https://www.ester.ee/record=b1415738*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/f90a96ea-b9d8-43e1-
a06f-574f0be42ea0

Определение напряженного состояния упругой изотропной среды с включениями : автореферат ... кандидата
физико-математических наук (01.02.04)
Kulmet, Reet 1989 http://www.ester.ee/record=b1258808*est

Определение напряженного состояния упругой изотропной среды с включениями : диссертация ... кандидата
физико-математических наук : 01.02.04 - механика деформируемого твердого тела
Kulmet, Reet 1989 http://www.ester.ee/record=b2473395*est

Определение остаточных напряжений в покрытиях методом замера деформации тонкостенной полосовой
подложки : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.02.03 - строительная механика
Lille, Harri 1986 http://www.ester.ee/record=b2456922*est

Определение остаточных напряжений в покрытиях методом замера деформаций тонкостенной полосовой
подложки : автореферат ... кандидата физико-математических наук (01.02.03)
Lille, Harri 1987 http://www.ester.ee/record=b1241159*est

Определение температурных напряжений в стенке автоклава
Reimann, Ants Теория и расчет тонкостенных пространственных конструкций 1987 / с. 62-67

Перераспределение напряжений между бетоном и арматурой в сборных железобетонных мостовых арках
Mägi, Hans; Gibšman, Jevgeni Строительные конструкции и строительная физика. 2 Длительные воздействия в
железобетонных трехшарнирных арочных мостах 1965 / с. 21-43 : илл https://www.ester.ee/record=b1435322*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/d19a9e4c-c67d-4b22-8fe7-70dc35825f87

Погрешность измерения среднего по модулю значения напряжения, обусловленная собственными шумами
измерителя
Tamm, Uljas Расчет и проектирование приборов, устройств и систем технической кибернетики 1981 / с. 51-61 : илл
https://www.ester.ee/record=b1319172*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/4c9b1559-97b9-4d9b-bac8-6c40840ba442

Преднапряженное состояние тентового покрытия, натянутого на арочный контур
Luure, P.; Laul, Ilmar; Oras, Riho XXXII студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтийских республик,
Белорусской ССР и Молдавской ССР, 19-21 апреля 1988 г. : тезисы докладов : [в 3-х частях], ч. 3 1988 / с. 19
https://www.ester.ee/record=b1571601*est
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Приближенный метод расчета полей температур и термических напряжений в стенке труб при резиком
охлаждении
Ots, Arvo; Anson, Pavel; Soodla, Uve; Tallermo, Harri Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised. Füüsika. Matemaatika =
Известия Академии наук Эстонской ССР. Физика. Математика = Proceedings of Academy of Sciences of the Estonian SSR.
Physics. Mathematics 1980 / lk. 27-38 : ill https://www.ester.ee/record=b1264310*est

Применение интегральной фотоупругости для определения остаточных напряжений в стекле
Aben, Hillar; Ainola, Leo; Anton, Johan Проблемы машиностроения и надежности машин 2003 / с. 37-44

Распределение остаточных напряжений в обьеме выращенных из расплава монокристаллов хлористого калия
Brosman, Edvard; Goriletški, V.; Kaplan, M.; Ljahov, V.; Sumin, V.; Eidelman, L. Proceedings of the eighth All-Union conference on
photoelasticity. 4 : Tallinn, September, 25-28, 1979 = Материалы VIII Всесоюзной конференции по методу фотоупругости 1979 /
с. 30-33 : ил https://www.ester.ee/record=b1266656*est

Расчет вертикальных нормальных напряжений в грунтовом основании в условиях пространственной задачи
Putk, Aksel-Johannes; Sürje, Peep Теоретическое и экспериментальное исследование автомобильных дорог и
автомобильного транспорта Эстонской ССР в условиях интенсивной автомобилизации 1981 / с. 17-27 : илл
https://www.ester.ee/record=b1322651*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/8f1c0c0a-d035-4eb7-aef9-d6937ac86c09

Расчет диафрагм зданий на вертикальных сосредоточенных нагрузках
Allikas, Leonid Теория и расчет тонкостенных пространственных конструкций 1982 / с. 9-15 : илл
https://www.ester.ee/record=b1511732*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/6610f778-fa38-4a36-bdbc-9079c221ef25

Расчет оболочек с предварительно напряженными цилиндрическими частями
Sumbak, Allan Строительные конструкции и строительная физика : сборник статей. 14 1974 / с. 67-77 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190647*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/68509f29-09cb-4df6-a5b2-608bbc61829c

Расчет предварительно напряженных цилиндрических оболочек со сквозными бортовыми элементами
Sumbak, Allan Тонкостенные и пространственные конструкции покрытий зданий : тезисы докладов Всесоюзной
конференции, [23-25 сентября 1986 года]. Том II, П - Я 1986 / с. 49-50 : илл https://www.ester.ee/record=b1248754*est

Расчет предварительного напряжения вантовой сети висячего покрытия методом конечных элементов
Kasemets, Raivo Теория и расчет тонкостенных пространственных конструкций 1982 / с. 43-52 : илл
https://www.ester.ee/record=b1511732*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/6610f778-fa38-4a36-bdbc-9079c221ef25

Расчет тонкостенных металлических балок загруженных распределенной нагрузкой : дис. на соиск. учен. степ.
магистра техн. наук специальность 05.23.01 - строительные конструкции = [Jaotatud koormusega õhukeseinaliste
metalltalade arvutus]
Vilba, Priit 1992 https://www.ester.ee/record=b2632389*est

Расчет усилий предварительного напряжения седловидного висячего покрытия по этапам
Mänd, Urmas Республиканская конференция "Проектирование и расчет седловидных висячих покрытий" : тезисы докладов
1972 / с. 19-20 https://www.ester.ee/record=b1327073*est

Температурные напряжения в тонкой упругой пластине при наличии источника тепла на контуре пластины
Kulbach, Valdek Строительные конструкции и строительная физика. 1 1963 / с. 49-61 : илл
https://www.ester.ee/record=b2181827*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/4f8bb93b-51f3-4d84-9ab1-07da67420b34

Теоретическое и экспериментальное исследование работы тонкостенной балки-стенки
Sarap, Arnold Тонкостенные и пространственные конструкции покрытий зданий : тезисы докладов Всесоюзной конференции,
[23-25 сентября 1986 года]. Том II, П - Я 1986 / с. 33-34 : илл https://www.ester.ee/record=b1248754*est

Устройство для измерения усадочных напряжений в клеевом шве
Auriste, Ilja-Ragnar; Sammal, Olav Исследования по строительству 1967 https://www.ester.ee/record=b1181498*est

Циклическая усталость трубы при различных способах моделирования гармонических пульсаций напряжений
Klevtsov, Ivan; Käär, Harri Tallinna Tehnikaülikooli Toimetised 1992 / lk. 97-106: ill

Экспериментальное определение уровня пульсации касательных напряжений на стенке трубопровода при
переходном движении жидкости
Koppel, Tiit; Liiv, Uno Прогнозирование и регулирование качества воды водоемов и исследование методов очистки
природных и сточных вод 1977 / с. 43-48 : илл https://www.ester.ee/record=b1309563*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b7ac8308-bd5f-
45bf-8000-222db26ff1a1

Экспериментальные данные о напряженном состоянии и несущей способности неразрезной балки-стенки
Lantuh-Ljaštšenko, A. Строительные конструкции и строительная физика : сборник статей. 3 1965 / с. 111-124 : илл
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