
Влияние алкилрезорцинов на отверждение фенолформальдегидной смолы
Siimer, Kadri; Christjanson, Peep; Reispere, Aimi Синтез и применение поликонденсационных клеев : сборник статей ; 6
1983 / с. 23-33 : ил https://www.ester.ee/record=b2191043*est https://www.etera.ee/zoom/121377/view?page=1&p=separate&search

Исследование напряженного состояния образца при испытании на сдвиг при сжатии
Starkopf, Jüri-Aleksander; Jokk, Heiki Синтез и применение поликонденсационных клеев : сборник статей ; 6 1983 / с. 35-42 :
ил https://www.ester.ee/record=b2191043*est https://www.etera.ee/zoom/121377/view?page=1&p=separate&search

Об определении состава сланцевых алкилрезорцинов методом высокоэффективной жидкостной
хроматографии
Lippmaa, Helle; Teder, Jüri Синтез и применение поликонденсационных клеев : сборник статей ; 6 1983 / с. 3-12 : ил
https://www.ester.ee/record=b2191043*est https://www.etera.ee/zoom/121377/view?page=1&p=separate&search

Реакция амидометилирования. Сообщение 17, Реакция формальдегида с эпсилон-капролактамом
Christjanson, Peep; Suurpere, Aime; Arro, Zemfira Синтез и применение поликонденсационных клеев : сборник статей ; 6
1983 / с. 13-22 : ил https://www.ester.ee/record=b2191043*est https://www.etera.ee/zoom/121377/view?page=1&p=separate&search

Самоприклеивающиеся материалы. Сообщение 8, Динамика структурных преобразований невысыхающего
клеевого покрытия типа КВН в процессе ее термоотверждения
Võssotski, Svjatoslav; Kallavus, Urve Синтез и применение поликонденсационных клеев : сборник статей ; 6 1983 / с. 61-64
https://www.ester.ee/record=b2191043*est https://www.etera.ee/zoom/121377/view?page=1&p=separate&search

Синтез и применение поликонденсационных клеев : сборник статей
1983 https://www.ester.ee/record=b2191043*est https://www.etera.ee/zoom/121377/view?page=1&p=separate&search

Термохимическое модифицирование древесины. Сообщение 5, Строение модифицированной смолами ДФК
древесины и особенности разрушения ее в результате механического воздействия
Tanner, Jüri; Nikitšenko, Ludmilla; Kallavus, Urve Синтез и применение поликонденсационных клеев : сборник статей ; 6
1983 / с. 43-51 : ил https://www.ester.ee/record=b2191043*est https://www.etera.ee/zoom/121377/view?page=1&p=separate&search

Термохимическое модифицирование древесины. Сообщение 6, О механической прочности модифицированной
смолами ДФК древесины
Riistop, Märt; Kaps, Tiit Синтез и применение поликонденсационных клеев : сборник статей ; 6 1983 / с. 53-59
https://www.ester.ee/record=b2191043*est https://www.etera.ee/zoom/121377/view?page=1&p=separate&search
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