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https://www.ester.ee/record=b1513870*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/2b8bf14b-d1f5-474e-8faf-5e343aa3f4bd

Изучение свойств зольных цементов и бетонов на их основе
1985 https://www.ester.ee/record=b1513870*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/2b8bf14b-d1f5-474e-8faf-5e343aa3f4bd
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Кинетика развития самонапряжения, свободного и "холостого" расширения в ранние стадии твердения
напрягающего цемента
Kikas, Verner; Rass, Jüri Изучение свойств зольных цементов и бетонов на их основе 1985 / с. 3-7 : ил
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