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ГПХ/ЯМР 13C анализ фенолезорцинформальдегидных смол
Lippmaa, Helle; Välimäe, Toomas; Christjanson, Peep Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised. Keemia = Proceedings of
Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry = Известия Академии наук Эстонской ССР. Химия 1984 / c. 262-271 : ил.,
табл https://www.ester.ee/record=b1264984*est

Использование метода тонкослойной хроматографии для анализа конденсационных смол на основе резорцина
и алкилрезорцинов [Электронный ресурс]
Panfilova, A.; Grigorieva, Larisa Шестьдесят девятая всероссийская научно-техническая конференция студентов,
магистрантов и аспирантов высших учебных заведений с международным участием : сборник материалов конференции :
электронное издание 2016 / с. 224-227 : ил. [CD-ROM] http://www.ystu.ru/download/Sbornik_materialov_69_Conf_2016.pdf

Исследование возможностей выделения п-кумилфенола из фенольной смолы
Kaps, Tiit; Kose, Anne; Rõigas, E. Технология органических веществ. 8 1976 / с. 101-108 : илл
https://www.ester.ee/record=b1475761*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/38b2a836-99da-4b82-8058-1c2084a10575
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теплоносителем : (сообщение 2)
Silland, Harald Сборник статей по химии и химической технологии. 9 1962 / с. 153-158 https://www.ester.ee/record=b2181586*est
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Исследование древесины, модифицированной смолами ДФК, с помощью сканирующего электронного
микроскопа
Tanner, Jüri; Nikitšenko, Ludmilla; Kallavus, Urve Химия древесины 1982 / с. 106-110 : ил
https://www.ester.ee/record=b2158897*est

Исследование состава фенолов генераторной смолы горючих сланцев : (сообщение I)
Köstner, Ado Сборник статей по химии и химической технологии. 9 1962 / с. 15-27 : илл https://www.ester.ee/record=b2181586*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/d0996552-6e32-425c-a38e-d8f33ab8faf6

Исследование состава фенолов генераторной смолы горючих сланцев : (сообщение II)
Raudsepp, Hugo; Köstner, Ado Сборник статей по химии и химической технологии. 9 1962 / с. 29-42
https://www.ester.ee/record=b2181586*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/d0996552-6e32-425c-a38e-d8f33ab8faf6

Исследование состава фенолов генераторной смолы горючих сланцев : (сообщение III)
Raudsepp, Hugo; Köstner, Ado Сборник статей по химии и химической технологии. 9 1962 / с. 43-56
https://www.ester.ee/record=b2181586*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/d0996552-6e32-425c-a38e-d8f33ab8faf6

Исследование состава фенолов генераторной смолы горючих сланцев : (сообщение IV)
Köstner, Ado; Raudsepp, Hugo Сборник статей по химии и химической технологии. 9 1962 / с. 57-68
https://www.ester.ee/record=b2181586*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/d0996552-6e32-425c-a38e-d8f33ab8faf6

Исследование структуры фенолформальдегидных поликонденсационных смол спектроскопическими
методами. Сообщение V, Определение состава хроматографических фракций поликонденсатов 5-
метилрезорцина с N-оксиметилкапролактамом
Lippmaa, Helle; Pehk, Tõnis; Christjanson, Peep Синтез и применение поликонденсационных клеев. [1] 1977 / с. 31-39 : илл
https://www.ester.ee/record=b1418128*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/708124e8-a979-4c67-92ae-ee529ff008a7

Исследование структуры фенолформальдегидных смол спектрометрическими методами. Сообщение 15, ЯМР
13С анализ конденсатов п-оксиметилфенола
Lippmaa, Helle; Välimäe, T. Tallinna Tehnikaülikooli Toimetised 1990 / lk. 3-14

К вопросу гигиенической оценки клея на базе дифенолкетонной смолы ДФК-4
Aleksejeva, M.; Afanasjeva, L.; Benzina, G.; Kiisler, Karl Горючие сланцы : информационная серия I 1969 / с. 20-23
https://www.ester.ee/record=b1889669*est

Картина распределения полимера в древесине, модифицированной смолами ДФК
Tanner, Jüri; Nikitšenko, Ludmilla Республиканская научная конференция "Химия и применение фенолальдегидных смол" :
тезисы докладов 1982 / с. 77-78 https://www.ester.ee/record=b1265870*est

Каталитическая реакция оксиметилирования. Сообщение II, Реакция резорцина с формальдегидом в
присутствии NaOH
Kalvik, Riina; Kiisler, Karl Синтез и применение поликонденсационных клеев. [1] 1977 / с. 57-66 : илл
https://www.ester.ee/record=b1418128*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/708124e8-a979-4c67-92ae-ee529ff008a7

Клеевая смола из алкилрезорцинов (резорцина) и N-метилолкапролактама
Tanner, Jüri; Aarna, Agu; Christjanson, Peep; Kiisler, Karl Республиканская научная конференция "Фенолформальдегидные
смолы и клеи на их основе" : тезисы докладов 1974 / с. 56-57 https://www.ester.ee/record=b1310514*est

Модификация древесины алкилрезорциновыми смолами
Erdman, M.E.; Solomaha, A.I.; Kaps, Tiit; Christjanson, Peep Рекомендации Республиканской научно-технической
конференции "Эффективность применения материалов и изделий на основе древесины и полимеров в промышленности" (г.
Гомель, 28-29 ноября 1978 г.) 1979

О применении клеящих смол ДФК-IА и ДФК-9
Aarna, Agu; Auriste, Ilja; Kiisler, Karl Труды I Всесоюзной конференции по клеям и технологии склеивания : [17-19 мая 1966
г.] 1966 / с. 117-129 : илл https://www.ester.ee/record=b1411446*est

О стабильности алкилрезорцинформальдегидных клеевых смол
Kalvik, Riina Горючие сланцы : информационная серия I 1979 / с. 10-12 : ил https://www.ester.ee/record=b1889669*est

О стабильности алкилрезорцинформальдегидных клеевых смол
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Об основах синтеза (алкил-) резорциноформалдегидных смол
Aarna, Agu; Kiisler, Karl; Christjanson, Peep; Reispere, Aimi; Siimer, Kadri Тезисы докладов III научной конференции
института "Сланцевые алкилрезорцины, их выделение и применение", Кохтла-Ярве, 1 июня 1972 года 1972 / с. 11-13
https://www.ester.ee/record=b1332833*est

Об основных направлениях исследования комплексного химического использования сланцевой смолы
Aarna, Agu Сланцевая и химическая промышленность : бюллетень научно-технической информации 1964 / с. 3-5
https://www.ester.ee/record=b1889951*est

Отверждение клеевой смолы из сланцевых алкилрезорцинов
Aarna, Agu; Kiisler, Karl; Christjanson, Peep; Vabaoja, Jüri Горючие сланцы : информационная серия I 1970 / с. 15-19 : илл
https://www.ester.ee/record=b1889669*est

Полиэфирные лаковые смолы из фенолов сланцевой смолы
Raudsepp, Hugo; Piiroja, Eduard Сборник статей по химии и технологии горючего сланца. 6 1959 / с. 95-102 : таб
https://www.ester.ee/record=b2181310*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/ef38b871-c02c-47ab-a7c6-0b764036fa60

Применение модифицированной карбамидной смолы для изготовления стержней
Vabaoja, Jüri; Saar, J.; Sepp, E. Известия высших учебных заведений. Машиностроение : научно-технический журнал 1976 / с.
120-122 https://www.ester.ee/record=b3249094*est

Производство и использование смоли ДФК
Aarna, Agu; Kiisler, Karl Горючие сланцы : бюллетень научно-технической информации 1961 / с. 37-41 : таб
https://www.ester.ee/record=b1889964*est

Производство и использование смоли ДФК
Aarna, Agu; Kiisler, Karl Народное хозяйство Эстонской ССР 1961 / с. 34-39 https://www.ester.ee/record=b1273992*est

Пропиточный состав для древесины на основе алкилрезорцинов и N,N' -диметилолмочевины
Aarna, Agu; Tanner, Jüri; Kiisler, Karl; Christjanson, Peep; Rokk, J. Республиканская научная конференция
"Фенолформальдегидные смолы и клеи на их основе" : тезисы докладов 1974 / с. 58-60 https://www.ester.ee/record=b1310514*est

Распределение алкилрезорциновых модифицирующих смол в макроструктуре древесины
Tanner, Jüri; Nikitšenko, Ludmilla Теоретические аспекты модифицирования древесины : тезисы доклалов всесоюзной
конференции, Науч. совет АН СССР по пробл. "Химия древесины и ее основных компонентов" и др. 1983 / с. 179-180
https://www.ester.ee/record=b3915765*est

Свойства древесины, модифицированной алкилрезорциновыми смолами
Riistop, Märt; Kaps, Tiit Теоретические аспекты модифицирования древесины : тезисы докладов всесоюзной конференции
1983 / с. [169-170] https://www.ester.ee/record=b2740311*est

Свойства древесины, модифицированной алкилрезорциновыми смолами ДФК-20
Riistop, Märt; Christjanson, Peep; Kaps, Tiit; Süld, Tiia-Maaja Комплексное и рациональное использование лесных ресурсов
: Тезисы докладов Всесоюзной научной конференции (18-20 сентября 1985) 1985 / с. 189-190

Синтез и применение алкилрезорциновых клеевых смол типа ДФК
Christjanson, Peep; Kiisler, Karl Пути повышения эффективности и перспективы дальнейшего развития
сланцеперерабатывающей промышленности : тезисы докладов на Всесоюзном научно-техническом совещании, 24-26 мая
1983 года 1983 / с. 21-23 https://www.ester.ee/record=b1313909*est

Синтез и свойства (алкил)- резорциновых смол и клеев для древесины
Christjanson, Peep; Kiisler, Karl Теоретические аспекты модифицирования древесины : тезисы докладов всесоюзной
конференции 1983 / с. 39-42 https://www.ester.ee/record=b2740311*est

Синтез клеевых смол на базе сланцевых алкилрезорцинов с формальдегидом в присутствии
комплексообразователей
Kiisler, Karl Разработка и использование запасов горючих сланцев : труды I симпозиума Организации Объединенных Нации
по разработке и использованию запасов горючих сланцев : [Таллин, 26 августа-4 сентября 1968 г.] 1970 / с. 544-545
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Смола ДФК и ее применение
Aarna, Agu; Kiisler, Karl 1961 https://www.ester.ee/record=b1382235*est
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Строение и свойства модифицированной алкилрезорциновыми смолами древесины
Tanner, Jüri; Kaps, Tiit; Nikitšenko, Ludmilla Modyfikacja drewna : materiały na IV sympozjum naukowe, Poznań, wrzesień 1983
1983 / с. 110-119

Строение и синтез новых катионитов на базе сланцевых смол
Aarna, Agu; Suurmaa, K. Сланцевая и химическая промышленность : бюллетень научно-технической информации 1966 / с. 22-
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Строение модифицированной смолой ДФК-20 древесины
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1985 / s. 422-428

Термическая переработка сланца
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Технология синтеза и свойства алкилрезорцинфенолформальдегидной смолы ДФК-14
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