
Production of isotropic coke from shale tar at various parameters of the delayed coking process
Nazarenko, Maxim; Saltykova, Svetlana; Rudko, Viacheslav; Pihl, Olga ACS omega 2021 / p. 22173–22179 : ill
https://doi.org/10.1021/acsomega.1c02842 Journal metrics at Scopus Article at Scopus Journal metrics at WOS Article at WOS

Puidu- ja rohttaimede koksi reageerimisvõime. Reactivity of woody and herbaceous biomass chars : [Siim Link'i
doktoritööst]
Eesti Põlevloodusvarad ja -jäätmed 2012 / lk. 19 : fot https://www.ester.ee/record=b2738371*est

Reactivity of woody and herbaceous biomass chars = Puit- ja rohtbiomassi kokside reageerimisvõime
Link, Siim 2011

Из истории полукоксования твердого топлива
Ozerov, Georgi Сборник статей по химии и химической технологии. 11 1964 / с. 27-38 : илл
https://www.ester.ee/record=b2181984*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/958b7e78-6cf4-425c-b75d-b028262eada8

Исследование влияния некоторых серусодержащих углеводородов на коксообразование при пиролизе смеси
1,3-пентадиена и бензола
Teder, Jüri Вопросы совершенствования добычи и использования горючих сланцев : (тезисы) : посвящается 60-летию
ВЛКСМ 1978 / с. 42 https://www.ester.ee/record=b2669967*est

Исследование дистиллятов коксования высших фракций смолы полукоксования сланца-кукерсита как
источника алкилрезорцинов : автореферат ... кандидата технических наук (05.17.07)
Purre, Tiit 1973 http://www.ester.ee/record=b1306895*est

Исследование дистиллятов коксования высших фракций смолы полукоксования сланца-кукерсита как
источника алкилрезорцинов : диссертация ... кандидата технических наук
Purre, Tiit 1973 http://www.ester.ee/record=b2307029*est

Исследование процесса коксования смолы прибалтийских сланцев : автореферат ... кандидата технических наук
(05.17.07)
Lööper, Rein 1972 http://www.ester.ee/record=b1335109*est

Исследование процесса полукоксования сланца в газогенераторах с поперечным потоком теплоносителя :
автореферат ... кандидата технических наук (05.17.07)
Rooks, Ivar 1973 http://www.ester.ee/record=b1345672*est

Исследование процесса полукоксования сланца в газогенераторах с поперечным потоком теплоносителя :
диссертация ... кандидата технических наук : 05.17.07 - химическая технология топлива и газа
Rooks, Ivar 1973 http://www.ester.ee/record=b2307404*est

Математическая модель процесса полукоксования сланца в газогенераторе поперечного потока
Aarna, Olav; Kallas, Juha; Kracht, Wilhelm Горючие сланцы : информационная серия I 1973 / с. 18-25 : ил
https://www.ester.ee/record=b1889669*est

Постановка задачи оптимального управления процессом полукоксования сланца в газогенераторе и разработка
динамической модели обьекта управления
Akselrod, A.; Aarna, Olav I республиканская конференция молодых ученых-химиков, 20-22 мая 1975 года : тезисы докладов
1975 / с. 177 https://www.ester.ee/record=b1309964*est

Сернистые соединения в системах гидрозолоудаления предприятий полукоксования сланца-кукерсита
Mölder, Leevi; Elenurm, Alfred; Rohtla, Ilme Сборник тезисов докладов : VII конференция по химии и технологии твердого
топлива России и стран СНГ, 20-22 ноября 1996 г 1996 / с. 57-58

Сравнение химических методов определения кислородосодержащих функциональных групп (сообщение I)
Aarna, Agu; Lippmaa, Helle; Paluoja, Vilma Сборник статей по химии и химической технологии. 11 1964 / с. 97-107
https://www.ester.ee/record=b2181984*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/958b7e78-6cf4-425c-b75d-b028262eada8

https://doi.org/10.1021/acsomega.1c02842
https://www.scopus.com/sourceid/21100828963
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85114383281&origin=inward&txGid=485fcef263fc1f40bdbde84e174883cd
https://jcr.clarivate.com/jcr-jp/journal-profile?journal=ACS OMEGA&year=2022
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000692901300030
https://www.ester.ee/record=b2738371*est
https://www.ester.ee/record=b2181984*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/958b7e78-6cf4-425c-b75d-b028262eada8
https://www.ester.ee/record=b2669967*est
http://www.ester.ee/record=b1306895*est
http://www.ester.ee/record=b2307029*est
http://www.ester.ee/record=b1335109*est
http://www.ester.ee/record=b1345672*est
http://www.ester.ee/record=b2307404*est
https://www.ester.ee/record=b1889669*est
https://www.ester.ee/record=b1309964*est
https://www.ester.ee/record=b2181984*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/958b7e78-6cf4-425c-b75d-b028262eada8

