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формальдегидом
Kiisler, Karl; Siimer, Kadri Технология органических веществ. 4 1971 / с. 43-56 : илл https://www.ester.ee/record=b1426989*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/6cf05bc0-20ed-4094-8c16-49aab62a9010

Некоторые экономические соображения по склеиванию крупных стеновых панелей с помощью клея ДФК-9
Konstantinov, Sergei Труды I Всесоюзной конференции по клеям и технологии склеивания : [17-19 мая 1966 г.] 1966 / с. 131-
143 : илл., таб https://www.ester.ee/record=b1411446*est

О возможности получения клеевой смолы из фракции двухатомных фенолов сланцевой смолы
Maidre, A.; Raudsepp, Hugo Сборник статей по химии и химической технологии. 10 1964 / с. 331-344 : илл
https://www.ester.ee/record=b2181961*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/9569e6db-150a-42c8-bf3b-765725dfd969

О методике испытаний клеевых соединений на сдвиг
Auriste, Ilja; Kiisler, Karl; Remma, Heino; Starkopf, Jüri-Aleksander Труды I Всесоюзной конференции по клеям и технологии
склеивания : [17-19 мая 1966 г.] 1966 / с. 101-115 : илл., таб https://www.ester.ee/record=b1411446*est

О методике испытания клеевого соединения древесины
Starkopf, Jüri-Aleksander Республиканская научная конференция "Фенолформальдегидные смолы и клеи на их основе" :
тезисы докладов 1977 / с. 73-74 : илл https://www.ester.ee/record=b1301009*est

О некоторых свойствах самоприклеивающихся отделочных материалов специального назначения с клеевым
покрытиев КВН
Võsotski, Svjatoslav; Vabaoja, Jüri Повышение качества отделки зданий : Материалы краткосрочного семинара, 6-7 июля
1982 / с. 23-27

О применении клеевых смол из фракции двухатомных фенолов сланцевой смолы
Maidre, A.; Raudsepp, Hugo Сборник статей по химии и химической технологии. 11 1964 / с. 87-96 : илл
https://www.ester.ee/record=b2181984*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/958b7e78-6cf4-425c-b75d-b028262eada8

О применении клеящих смол ДФК-IА и ДФК-9
Aarna, Agu; Auriste, Ilja; Kiisler, Karl Труды I Всесоюзной конференции по клеям и технологии склеивания : [17-19 мая 1966
г.] 1966 / с. 117-129 : илл https://www.ester.ee/record=b1411446*est

О производстве самоприклеивающихся материалов на малогабаритном шпрединге
Võsotski, Svjatoslav Республиканская научная конференция "Химия и применение фенолальдегидных смол" : тезисы
докладов 1987 / с. 125-126 https://www.ester.ee/record=b1263082*est

О реакции резорцина и капролактама с формальдегидом
Siimer, Kadri; Kiisler, Karl Республиканская научная конференция "Синтез феноло-формальдегидных клеевых смол и
старение клеевого соединения" : с 7 по 9 сентября 1971 года 1971 / с. 50-55 : илл https://www.ester.ee/record=b1335728*est

О связи прочностей древесины и клеевого соединения
Starkopf, Jüri-Aleksander Синтез и применение поликонденсационных клеев : сборник статей. 7 1984 / с. 65-72 : ил
https://www.ester.ee/record=b2191047*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/042262b5-69b8-49d4-9737-9b193d005326

О сжимаемости минераловатных изделий
Kaps, Tiit; Kumari, Tõnu; Zdon, V.A.; Dolgi, E.M. Синтез и применение поликонденсационных клеев. 2 1978 / с. 85-91 : илл
https://www.ester.ee/record=b2191006*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b615a4dd-bb4c-4a80-888a-b13d1a4c52d3
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О синтезе клеевых смол из двухатомных фенолов горючих сланцев с ацетоном и формальдегидом : смола ДФК,
ее получение и применение : автореферат ... кандидата технических наук
Kiisler, Karl 1963 http://www.ester.ee/record=b1522313*est

О склеивании полиэтилена полиизобутиленовыми клеями
Vikat, M.; Piiroja, Eduard XVI студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтики, Белорусской ССР и
Калининградской области, посвященная 100-летию со дня рождения В. И. Ленина : 20-25 апреля 1970 г. : (тезисы докладов).
Математика, физика и химия 1970 / с. 44 https://www.ester.ee/record=b1379468*est

О скорости отверждения алкилрезорциновых клеев в клеевом шве
Starkopf, Jüri-Aleksander; Evert, Märt Синтез и применение поликонденсационных клеев. 3 1980 / с. 97-103 : илл
https://www.ester.ee/record=b2191029*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/18e952ba-a2c4-42b8-9e19-228f813bf9e9

О стабилизации резорциновых смол
Aarna, Agu; Kiisler, Karl; Christjanson, Peep Труды I Всесоюзной конференции по клеям и технологии склеивания : [17-19
мая 1966 г.] 1966 / с. 43-52 : илл., таб https://www.ester.ee/record=b1411446*est

О стабильности алкилрезорцинформальдегидных клеевых смол
Kalvik, Riina Горючие сланцы : информационная серия I 1979 / с. 10-12 : ил https://www.ester.ee/record=b1889669*est

О стабильности алкилрезорцинформальдегидных клеевых смол
Kalvik, Riina Вопросы совершенствования добычи и использования горючих сланцев : (тезисы) : посвящается 60-летию
ВЛКСМ 1978 / с. 42-43 https://www.ester.ee/record=b2669967*est

О строении клеточной стенки древесины березы, модифицированной алкилрезорциновыми смолами ДФК
Tanner, Jüri; Nikittšenko, Ludmilla Materiały na VI Sympozjum 1987 1987 / p. [?]

Об оценке прочностного состояния клеевого соединения (на примере клея ДФК-9)
Veiderma, S.; Kiisler, Karl Республиканская научная конференция "Фенолформальдегидные смолы и клеи на их основе" :
тезисы докладов 1974 / с. 83-84 : илл https://www.ester.ee/record=b1310514*est

Опыт и перспективы использования продуктов переработки природного сырья для производства
резорциновых клеев
Christjanson, Peep Состояние, перспективы и проблемы развития полимерных клеев до 2000 года : Тезисы докладов
всесоюзная семинара, 15-17 мая 1984 г. 1984 / с. 103-105

Особенности процесса отверждения фенольных и резорцииновых клеев и свойства клеевых соединений на их
основе
Šolohova, A.; Freidin, A.; Kiisler, Karl Республиканская научная конференция "Синтез феноло-формальдегидных клеевых
смол и старение клеевого соединения" : с 7 по 9 сентября 1971 года 1971 / с. 61-64 : илл https://www.ester.ee/record=b1335728*est

Павинол с липким слоем
Võssotski, Svjatoslav; Kiisler, Karl; Siirak, Maare Современные клеи и склеивание пластмасс и металлов : Материалы к
краткосрочному семинару 21-23 июня. Ч. 2 1971 / с. 63-67

Пластбетон на базе смол ДФК для ремонта бетонных покрытий
Auriste, Ilja; Vabaoja, Jüri; Kiisler, Karl; Marjamov, E.; Remma, Heino; Starkopf, Jüri-Aleksander Республиканская научная
конференция "Фенолформальдегидные смолы и клеи на их основе" : тезисы докладов 1974 / с. 108-110
https://www.ester.ee/record=b1310514*est

Поликонденсаты резорцина и 5-метилрезорцина с формальдегидом : автореферат ... кандидата химичесих наук
(02.00.03)
Lippmaa, Helle 1986 https://www.ester.ee/record=b1268435*est

Применение склеенных конструкций в строительстве
Randvee, Tarmo XX научная конференция, посвященная 25-летию Эстонской ССР 18-22 мая 1965 г. : тезисы и резюме 1965
/ с. 48-49 https://www.ester.ee/record=b1359832*est

Продукты переработки горючих сланцев как сырье для получения клеев
Aarna, Agu Труды I Всесоюзной конференции по клеям и технологии склеивания : [17-19 мая 1966 г.] 1966 / с. 27-31
https://www.ester.ee/record=b1411446*est

Республиканская научная конференция "Синтез феноло-формальдегидных клеевых смол и старение клеевого
соединения" : с 7 по 9 сентября 1971 года
1971 https://www.ester.ee/record=b1335728*est
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Республиканская научная конференция "Фенолформальдегидные смолы и клеи на их основе" : тезисы
докладов
1977 https://www.ester.ee/record=b1301009*est

Республиканская научная конференция "Фенолформальдегидные смолы и клеи на их основе" : тезисы
докладов
1974 https://www.ester.ee/record=b1310514*est

Самоприклеивающиеся материалы с термоотверждающимся липким слоем
Võssotski, Svjatoslav; Kiisler, Karl; Sepp, Helvi Новые клеи и технология склеивания : материалы семинара 1976 / с. 77-79

Самоприклеивающиеся материалы. Сообщение 8, Динамика структурных преобразований невысыхающего
клеевого покрытия типа КВН в процессе ее термоотверждения
Võssotski, Svjatoslav; Kallavus, Urve Синтез и применение поликонденсационных клеев : сборник статей. 6 1983 / с. 61-64
https://www.ester.ee/record=b2191043*est https://www.etera.ee/zoom/121377/view?page=1&p=separate&search

Самоприклеивающиеся материалы. Сообщение IV, О влиянии толщины клеевого слоя на прочностные
показатели
Sepp, Helvi; Võssotski, Svjatoslav Синтез и применение поликонденсационных клеев. 3 1980 / с. 83-87 : илл
https://www.ester.ee/record=b2191029*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/18e952ba-a2c4-42b8-9e19-228f813bf9e9

Самоприклеивающиеся материалы. Сообщение V, О структуре невысыхающего клея типа КВН
Võssotski, Svjatoslav; Freidin, Anatoli Синтез и применение поликонденсационных клеев. 3 1980 / с. 89-95 : илл
https://www.ester.ee/record=b2191029*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/18e952ba-a2c4-42b8-9e19-228f813bf9e9

Самоприклеивающиеся материалы. Сообщение VI, Свойства термоотверждаемого невысыхающего клеевого
покрытия
Võssotski, Svjatoslav; Vabaoja, Jüri Синтез и применение поликонденсационных клеев. 4 1981 / с. 101-108
https://www.ester.ee/record=b2191035*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b5691e32-e425-4279-b0c6-86c2af1f88a1

Свойства алкилрезорциновых клеев и клеевых соединений древесины на их основе
Kiisler, Karl; Klausner, G.; Freidin, A.; Christjanson, Peep; Grib, A.; Starkopf, Jüri-Aleksander Совершенствование технологии
и техники производства клееных деревянных конструкций : материалы к краткосрочному семинару, 24-25 февр. 1975 / с. 40-
45

Свойства древесины, модифицированной алкилрезорциновыми смолами ДФК-20
Riistop, Märt; Christjanson, Peep; Kaps, Tiit; Süld, Tiia-Maaja Комплексное и рациональное использование лесных ресурсов
: Тезисы докладов Всесоюзной научной конференции (18-20 сентября 1985) 1985 / с. 189-190

Свойства модифицированной смолами ДФК древесины
Kaps, Tiit; Tanner, Jüri; Riistop, Märt Zborník referátov - VI. Seminár Pokroky vo Výrobe a Použití Lepidiel v Drevopriemysle,
Zvolen, 7. - 9. September 1983 1983 / p. 102-111

Связущее для производства минераловатных изделий о повышенной влагостойкостью
Kaps, Tiit; Zdon, V.; Kumari, Tõnu; Dolgi, E. Республиканская научная конференция "Фенолформальдегидные смолы и клеи
на их основе" : тезисы докладов 1977 / с. 43-46 : илл https://www.ester.ee/record=b1301009*est

Синтез и применение алкилрезорциновых клеевых смол типа ДФК
Christjanson, Peep; Kiisler, Karl Пути повышения эффективности и перспективы дальнейшего развития
сланцеперерабатывающей промышленности : тезисы докладов на Всесоюзном научно-техническом совещании, 24-26 мая
1983 года 1983 / с. 21-23 https://www.ester.ee/record=b1313909*est

Синтез и применение поликонденсационных клеев
Viikna, Anti; Lippmaa, Helle; Christjanson, Peep; Köösel, Arne-Enn; Suurpere, Aime; Arro, Zemfira; Starkopf, Jüri-
Aleksander; Tanner, Jüri; Nikittšenko, Ludmilla; Riistop, Märt; Kallavus, Urve; Kaps, Tiit; Vares, Toomas; Kadarpik, V.;
Siimer, Kadri; Lasn, Ilmar; Peterson, Aleksander; Reiska, Rein; Demidenko, Olga; Tapupere, Toomas 1987
https://www.ester.ee/record=b2191181*est

Синтез и применение поликонденсационных клеев
Sepp, Helvi; Christjanson, Peep; Süld, Tiia-Maaja; Suurpere, Aime; Köösel, Arne-Enn; Oja, Holger; Arro, Zemfira; Siimer,
Kadri; Põldme, Meeme; Tanner, Jüri; Nikittšenko, Ludmilla; Kaps, Tiit; Riistop, Märt; Sillajõe, Aadu; Vares, Toomas;
Starkopf, Jüri-Aleksander; Reiska, Rein; Demidenko, Olga 1988 https://www.ester.ee/record=b1282536*est

Синтез и применение поликонденсационных клеев
Sepp, Helvi; Lippmaa, Helle; Välimäe, T.; Christjanson, Peep; Köösel, Arne-Enn; Tõnnisson, Anne; Arro, Zemfira; Suurpere,
Aime; Raudsepp, Heli; Vares, Toomas; Siimer, Kadri; Starkopf, Jüri-Aleksander; Jokk, Heiki; Sillajõe, Aadu; Kaps, Tiit;
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Siimer, Kadri; Lasn, Ilmar; Peterson, Aleksander; Blohhovitina, L.V.; Reiska, Rein; Demidenko, Olga; Riistop, Märt; Taul, Marina
1989 https://www.ester.ee/record=b2191663*est

Синтез и применение поликонденсационных клеев
Metlitskaja, Olga 1990 https://www.ester.ee/record=b2191674*est

Синтез и применение поликонденсационных клеев : сборник статей
Viikna, Anti; Christjanson, Peep; Siimer, Kadri; Suurpere, Aime; Lippmaa, Helle; Välimäe, T.; Köösel, Arne-Enn; Saul, A.;
Tõnnisson, Anne; Nikittšenko, Ludmilla; Tanner, Jüri; Riistop, Märt; Demidenko, Olga; Sillajõe, Aadu; Korotkija, G.J.; Reiska,
Rein; Vares, Toomas; Kaps, Tiit; Vabaoja, Jüri; Veimer, Vladimir; Võsotski, Svjatoslav 1985
https://www.ester.ee/record=b2191141*est

Синтез и применение поликонденсационных клеев : сборник статей
Viikna, Anti; Christjanson, Peep; Köösel, Arne-Enn; Lippmaa, Helle; Samoson, Ago; Suurpere, Aime; Arro, Zemfira; Siimer,
Kadri; Starkopf, Jüri-Aleksander; Jokk, Heiki; Kadarpik, V.; Riistop, Märt; Liiv, E.; Vares, Toomas; Kaps, Tiit; Sillajõe, Aadu
1986 https://www.ester.ee/record=b2191180*est

Синтез и применение поликонденсационных клеев : сборник статей
1978 https://www.ester.ee/record=b2191006*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b615a4dd-bb4c-4a80-888a-b13d1a4c52d3

Синтез и применение поликонденсационных клеев : сборник статей
1980 https://www.ester.ee/record=b2191029*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/18e952ba-a2c4-42b8-9e19-228f813bf9e9

Синтез и применение поликонденсационных клеев : сборник статей
1981 https://www.ester.ee/record=b2191035*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b5691e32-e425-4279-b0c6-86c2af1f88a1

Синтез и применение поликонденсационных клеев : сборник статей
1982 https://www.ester.ee/record=b2191036*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/948b14fd-94ea-4872-8724-96cfc1c27afe

Синтез и применение поликонденсационных клеев : сборник статей
1983 https://www.ester.ee/record=b2191043*est https://www.etera.ee/zoom/121377/view?page=1&p=separate&search

Синтез и применение поликонденсационных клеев : сборник статей
1984 https://www.ester.ee/record=b2191047*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/042262b5-69b8-49d4-9737-9b193d005326

Синтез и применение поликонденсационных клеев
1977 https://www.ester.ee/record=b1418128*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/708124e8-a979-4c67-92ae-ee529ff008a7

Синтез и свойства (алкил)- резорциновых смол и клеев для древесины
Christjanson, Peep; Kiisler, Karl Теоретические аспекты модифицирования древесины : тезисы докладов всесоюзной
конференции 1983 / с. 39-42 https://www.ester.ee/record=b2740311*est

Синтез клеящих веществ на базе сланцевых фенолов
Kiisler, Karl Горючие сланцы : информационная серия I 1967 / c. 21-23 https://www.ester.ee/record=b1889669*est

Смолы и клеи ДФК : (свойства и применение)
1970 https://www.ester.ee/record=b1357355*est

Советская деревообрабатываюся промышленность и применение алкилруорциновых клив
Christjanson, Peep; Starkopf, Jüri-Aleksander Mokuzai-kōgyō = Wood industry 1979 / с. 34-38

Создание новых холоднотвердеющих поликонденсационных клеев
Christjanson, Peep Развитие научных исследований в области технических наук в Эстонской ССР : тезисы республиканской
конференции, Таллин, 15-16 октября 1986 г. 1986 / с. 78-82 https://www.ester.ee/record=b1231513*est

Сравнительное исследование некоторых резорциновых и алкилрезорциновых клеев. Ч. I. Особенности синтеза
(алкил)-резорцино-формальдегидных клеевых смол
Kiisler, Karl; Christjanson, Peep; Starkopf, Jüri-Aleksander Республиканская научная конференция "Синтез феноло-
формальдегидных клеевых смол и старение клеевого соединения" : с 7 по 9 сентября 1971 года 1971 / с. 65-68 : таб
https://www.ester.ee/record=b1335728*est

Сравнительное исследование некоторых резорциновых и алкилрезорциновых клеев. Ч. II. О некоторых
свойствах резорциновых и алкилрезорциновых клеев в наполненном виде
Starkopf, Jüri-Aleksander; Kiisler, Karl; Christjanson, Peep Республиканская научная конференция "Синтез феноло-
формальдегидных клеевых смол и старение клеевого соединения" : с 7 по 9 сентября 1971 года 1971 / с. 69-73 : илл
https://www.ester.ee/record=b1335728*est
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Строение модифицированной смолой ДФК-20 древесины
Tanner, Jüri; Nikitšenko, Ludmilla; Kallavus, Urve [Modyfikacja drewna : materiały na V sympozjum naukowe, Poznań, 1985]
1985 / s. 422-428

Термохимическая модификация массивной древесины алкилрезорцинокарбамидными мономeрами
Altosaar, Heiti; Vabaoja, Jüri Республиканская научная конференция "Фенолформальдегидные смолы и клеи на их основе" :
тезисы докладов 1977 / с. 54-56 https://www.ester.ee/record=b1301009*est

Технология изготовления склеенных конструкций
Auriste, Ilja XX научная конференция, посвященная 25-летию Эстонской ССР 18-22 мая 1965 г. : тезисы и резюме 1965 / с.
49-50 https://www.ester.ee/record=b1359832*est

Труды I Всесоюзной конференции по клеям и технологии склеивания : [17-19 мая 1966 г.]
1966 https://www.ester.ee/record=b1411446*est

Устройство для измерения усадочных напряжений в клеевом шве
Auriste, Ilja-Ragnar; Sammal, Olav Исследования по строительству 1967 https://www.ester.ee/record=b1181498*est

Фенолалкилрезорцинформальдегидный клей для производства деревянных конструкций
Christjanson, Peep; Köösel, Arne-Enn X sympozium Pokroky vo vyrobe a použiti lepidiel v drevopriemysle : zbornik referatov
1991 / c. 46-57
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