
Armatuuri nakkeküsimusi mullkukermiitbetoonis
Lepp, Arno 1967 http://www.ester.ee/record=b2199489*est

Ehituse Teadusliku Uurimise Instituut - 45
Paal, Aksel Õhtuleht 1992 / 1 lk https://www.ester.ee/record=b1072244*est

Insolatsiooni arvestamine elamu projekteerimisel : (Eesti NSV kliima oludes) : dissertatsioon arhitektuuri kandidaadi ...
taotlemiseks
Põlluaas, Harri 1972 http://www.ester.ee/record=b2265959*est

Возможности измерения деформации в бетоне при автоклавной обработке
Raudsepp, Robert 1968 http://www.ester.ee/record=b2237557*est

Возможности измерения деформаций в бетоне при автоклавной обработке : автореферат ... кандидата
технических наук (484)
Raudsepp, Robert 1968 http://www.ester.ee/record=b1374803*est

Вопросы определения прочности бетона бетонных и железобетонных конструкций и сооружений
склерометрическим магнитоупругим методом : диссертация ... кандидата технических наук : 05.23.01-
строительные конструкции
Rulkov, Aleksandr 1977 http://www.ester.ee/record=b2356161*est

Вопросы теории экспериментального определения напряжений : диссертация на соискание ученой степени
кандидата технических наук
Virkus, Hindrek 1973 https://www.ester.ee/record=b3055849*est

Вопросы теории экспериментального определения напряжения : автореферат ... кандидата технических наук
(01.02.04)
Virkus, Hindrek 1974 https://www.ester.ee/record=b1306873*est

Изучение процессов кристаллизации в сланцезольных расплавах для получения строительных материалов
Rožnova, Ireen 1968 http://www.ester.ee/record=b2237562*est

Изучение процессов кристаллизации в сланцезольных расплавах для получения строительных материалов :
автореферат ... кандидата технических наук (484)
Rožnova, Ireen 1969 http://www.ester.ee/record=b1357844*est

Исследование вибрационной технологии производства сланцезольного газобетона
Litvintseva, Vera 1968 http://www.ester.ee/record=b2237564*est

Исследование вибрационной технологии производства сланцезольного газобетона : автореферат ... кандидата
технических наук (484)
Litvintseva, Vera 1969 http://www.ester.ee/record=b1357825*est

Исследование возможностей уменьшения сцепления между сланцезольным газобетоном и стальной формой
при помощи постоянного тока
Targo, Guido 1968 http://www.ester.ee/record=b2237533*est

Исследование возможностей уменьшения сцепления между сланцезольным газобетоном и стальной формой
при помощи постоянного тока : автореферат ... кандидата технических наук (484)
Targo, Guido 1969 http://www.ester.ee/record=b3548227*est

Исследование возможности расчетного определения продолжительности запаривания бетона
Laas, Harri 1968 http://www.ester.ee/record=b2237547*est

Исследование морозостойкости и усадки газосиликата объемной массой 500-600 кг/м³ в зависимости от
технологии изготовления : автореферат ... кандидата технических наук (05.484)
Must, Hele-Mai 1971 https://www.ester.ee/record=b2334119*est

Исследование некоторых свойств непосредственного измерителя напряжения бетона : автореферат ...
кандидата технических наук (05.480)
Variksoo, Mall 1972 http://www.ester.ee/record=b1353489*est

Исследование некоторых свойств непосредственного измерителя напряжения бетона : диссертация ...
кандидата технических наук
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Variksoo, Mall 1970 http://www.ester.ee/record=b2266147*est

Исследование образования трещин в панелях покрытия из ячеистого бетона, армированных струнобетонными
брусками : диссертация ... кандидата технических наук
Teder, Inge 1970 http://www.ester.ee/record=b2252954*est

Исследование основ проектирования мелкозернистых сланцезольных автоклавных бетонов : автореферат ...
кандидата технических наук (484)
Kasemaa, Kaarel 1968 http://www.ester.ee/record=b1410329*est

Исследование процесса доавтоклавного и автоклавного твердения сланцезольного газобетона (газокукермита)
: автореферат ... кандидата технических наук (484)
Bagatais, Georgs 1969 https://www.ester.ee/record=b1357168*est

Исследование свойств и путей использования золы от термически переработанного сланца твердым
теплоносителем
Alijev, Israil 1968 http://www.ester.ee/record=b2237679*est

Исследование свойств и путей использования золы сланца-кукериста, термически переработанного в установке
с твердым теплоносителем : автореферат ... кандидата технических наук (484)
Alijev, Israil 1969 http://www.ester.ee/record=b1356000*est

Исследование трещиностойкости изгибаемых конструкций из ячеистых бетонов, армированных напряженными
струнобетонными брусками : автореферат ... кандидата технических наук (05.480)
Teder, Inge 1970 http://www.ester.ee/record=b1380898*est

Исследования влияния дисперсности цементирующей связки на прочность автоклавного известково-песчаного
бетона и возможности его практического применения : автореферат ... кандидата технических наук (05.23.05)
Vapris, Hanno 1981 http://www.ester.ee/record=b1322678*est

Исследования процесса доавтоклавного и автоклавного твердения сланцезольного газобетона (газокукермита)
Bagatais, Georgs 1969 http://www.ester.ee/record=b2237649*est

Комплексные общественные центры сельских поселков в условиях Эстонской ССР : автореферат ... кандидата
архитектуры (18.840)
Kruusimägi, Juta 1969 https://www.ester.ee/record=b1519812*est

О влиянии непосредственного измерителя напряжения бетона на напряженное состояние основной среды :
автореферат ... кандидата технических наук (05.23.01)
Promet, Piret 1973 http://www.ester.ee/record=b1389434*est

О влиянии непосредственного измерителя напряжения бетона на напряженное состояние основной среды :
диссертация ... кандидата технических наук : 05.23.01- строительные конструкции
Promet, Piret 1972 http://www.ester.ee/record=b2307081*est

О сцеплении арматуры с ячеистым сланцезольным бетоном : автореферат ... кандидата технических наук (480)
Lepp, Arno 1968 http://www.ester.ee/record=b1410330*est

Определение напряженного состояния упругой изотропной среды с включениями : диссертация ... кандидата
физико-математических наук : 01.02.04 - механика деформируемого твердого тела
Kulmet, Reet 1989 http://www.ester.ee/record=b2473395*est

Сопротивление газокукермитовых панелей покрытия, армированных предварительно напряженными брусками,
действию поперечных сил : автореферат ... кандидата технических наук (05.480)
Skorjak, Lidia 1972 http://www.ester.ee/record=b1353508*est

Сопротивление газокукермитовых панелей покрытия, армированных предварительно напряженными брусками,
действию поперечных сил : диссертация ... кандидата технических наук
Skorjak, Lidia 1972 http://www.ester.ee/record=b2266111*est

Строительно-физические факторы тепло-влажностного режима и тепловой экономики свинарника-
откормочника
Jaanivald, Ahti 1969 http://www.ester.ee/record=b2237675*est

Учет инсоляции при проектировании жилых домов : (в климатических условиях ЭССР) : автореферат ...
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кандидата архитектуры (18.840)
Põlluaas, Harri 1972 http://www.ester.ee/record=b1354612*est

Эффективность пароизоляционных покрытий для повышения долговечности ограждающих конструкций из
ячеистых бетонов в условиях повышенной влажности : диссертация ... кандидата технических наук : (480 -
строительные конструкции)
Joosti, Heino 1970 http://www.ester.ee/record=b2253494*est
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