
Исследование процесса доавтоклавного и автоклавного твердения сланцезольного газобетона (газокукермита)
: автореферат ... кандидата технических наук (484)
Bagatais, Georgs 1969 https://www.ester.ee/record=b1357168*est

Исследование технологии производства и строительных свойств крупных автоклавных золобетонных блоков :
автореферат ... кандидата технических наук
Lindenberg, Bruno 1960 http://www.ester.ee/record=b1338863*est

Исследования процесса доавтоклавного и автоклавного твердения сланцезольного газобетона (газокукермита)
Bagatais, Georgs 1969 http://www.ester.ee/record=b2237649*est

Реологические свойства ячеистобетонной массы для осуществления ее бесподдонной транспортировки :
автореферат ... кандидата технических наук (05.23.05)
Pall, Uuno 1983 http://www.ester.ee/record=b1270528*est

Реологические свойства ячеистобетонной массы для осуществления ее бесподдонной транспортировки :
диссертация ... кандидата технических наук : 05.23.05 - строительные материалы и изделия
Pall, Uuno 1983 http://www.ester.ee/record=b2409401*est

Реология и технология получения композиционного материала на основе гипсоцементнопуццоланового
вяжущего и стекловолокна : автореферат ... кандидата технических наук (05.23.05)
Gorin, Andrei 1985 http://www.ester.ee/record=b1542341*est

Реология и технология получения композиционного материала на основе гипсоцементнопуццоланового
вяжущего и стекловолокна : диссертация ... кандидата технических наук : 05.23.05 - строительные материалы и
изделия
Gorin, Andrei 1984 http://www.ester.ee/record=b2425952*est

https://www.ester.ee/record=b1357168*est
http://www.ester.ee/record=b1338863*est
http://www.ester.ee/record=b2237649*est
http://www.ester.ee/record=b1270528*est
http://www.ester.ee/record=b2409401*est
http://www.ester.ee/record=b1542341*est
http://www.ester.ee/record=b2425952*est

