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Aarna, Agu Труды I Всесоюзной конференции по клеям и технологии склеивания : [17-19 мая 1966 г.] 1966 / с. 27-31
https://www.ester.ee/record=b1411446*est

Производство и использование смоли ДФК
Aarna, Agu; Kiisler, Karl Горючие сланцы : бюллетень научно-технической информации 1961 / с. 37-41 : таб
https://www.ester.ee/record=b1889964*est

Производство и использование смоли ДФК
Aarna, Agu; Kiisler, Karl Народное хозяйство Эстонской ССР 1961 / с. 34-39 https://www.ester.ee/record=b1273992*est

Производство клеев на базе продуктов переработки горючих сланцев
Aarna, Agu; Kiisler, Karl Сланцевая и химическая промышленность : бюллетень научно-технической информации 1965 / с.
76-77 https://www.ester.ee/record=b1889951*est

Самоприклеивающиеся материалы на базе феноло-каучуковых композиций : обзор
Räämet, Edith; Võssotski, Svjatoslav; Sepp, Helvi Синтез и применение поликонденсационных клеев. 2 1978 / с. 3-6 : илл
https://www.ester.ee/record=b2191006*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b615a4dd-bb4c-4a80-888a-b13d1a4c52d3

Самоприклеивающиеся материалы с термоотверждающимся липким слоем
Võssotski, Svjatoslav; Kiisler, Karl; Sepp, Helvi Новые клеи и технология склеивания : материалы семинара 1976 / с. 77-79

Самоприклеивающиеся материалы. Сообщение 1: О влиянии пластификаторов на прочностные показатели
липкого слоя многослойных самоприклеивающихся материалов
Võsotski, Svjatoslav; Sepp, Helvi; Kiisler, Karl Технология органических веществ. 7 1975 / с. 97-102 : илл
https://www.ester.ee/record=b1475739*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/0a7a2b23-8888-4a7a-8f05-69664566747d

Самоприклеивающиеся материалы. Сообщение 2: Исследование долговечности липкого клеевого шва
Võsotski, Svjatoslav; Sepp, Helvi; Kiisler, Karl Технология органических веществ. 7 1975 / с. 103-106 : илл
https://www.ester.ee/record=b1475739*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/0a7a2b23-8888-4a7a-8f05-69664566747d

Синтез и применение поликонденсационных клеев
Viikna, Anti; Lippmaa, Helle; Christjanson, Peep; Köösel, Arne-Enn; Suurpere, Aime; Arro, Zemfira; Starkopf, Jüri-
Aleksander; Tanner, Jüri; Nikittšenko, Ludmilla; Riistop, Märt; Kallavus, Urve; Kaps, Tiit; Vares, Toomas; Kadarpik, V.;
Siimer, Kadri; Lasn, Ilmar; Peterson, Aleksander; Reiska, Rein; Demidenko, Olga; Tapupere, Toomas 1987
https://www.ester.ee/record=b2191181*est

Синтез и применение поликонденсационных клеев
Sepp, Helvi; Christjanson, Peep; Süld, Tiia-Maaja; Suurpere, Aime; Köösel, Arne-Enn; Oja, Holger; Arro, Zemfira; Siimer,
Kadri; Põldme, Meeme; Tanner, Jüri; Nikittšenko, Ludmilla; Kaps, Tiit; Riistop, Märt; Sillajõe, Aadu; Vares, Toomas;
Starkopf, Jüri-Aleksander; Reiska, Rein; Demidenko, Olga 1988 https://www.ester.ee/record=b1282536*est

Синтез и применение поликонденсационных клеев
Sepp, Helvi; Lippmaa, Helle; Välimäe, T.; Christjanson, Peep; Köösel, Arne-Enn; Tõnnisson, Anne; Arro, Zemfira; Suurpere,
Aime; Raudsepp, Heli; Vares, Toomas; Siimer, Kadri; Starkopf, Jüri-Aleksander; Jokk, Heiki; Sillajõe, Aadu; Kaps, Tiit;
Siimer, Kadri; Lasn, Ilmar; Peterson, Aleksander; Blohhovitina, L.V.; Reiska, Rein; Demidenko, Olga; Riistop, Märt; Taul, Marina
1989 https://www.ester.ee/record=b2191663*est

Синтез и применение поликонденсационных клеев
Metlitskaja, Olga 1990 https://www.ester.ee/record=b2191674*est

Синтез и применение поликонденсационных клеев : сборник статей
Saar, Ülo; Christjanson, Peep; Arro, Zemfira; Suurpere, Aime; Oja, Holger; Välimäe, T.; Siimer, Kadri; Kurvits, Inna;
Reispere, Aimi; Kiisler, Karl; Karus, R.; Lippmaa, Helle; Olivson, A.; Kaps, Tiit; Tõnnisson, Anne; Vabaoja, Jüri; Süld, Tiia-
Maaja; Raudsepp, Heli; Sepp, Helvi; Võsotski, Svjatoslav; Freidin, A.S.; Starkopf, Jüri-Aleksander; Evert, Märt 1980
https://www.ester.ee/record=b2191029*est

Синтез и применение поликонденсационных клеев : сборник статей
Tamvelius, Hindrek; Kiisler, Karl; Reispere, Aimi; Lippmaa, Helle; Siilats, Viktor; Christjanson, Peep; Suurpere, Aime; Arro,
Zemfira; Siimer, Kadri; Välimäe, T.; Horiki, Seinosuke; Ito, K.; Ogawa, Y.; Köösel, Arne-Enn; Evert, Märt; Starkopf, Jüri-
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Aleksander; Riistop, Märt; Kaps, Tiit; Jäetma, R.; Süld, Tiia-Maaja; Urbas, E.; Võsotski, Svjatoslav; Vabaoja, Jüri 1981
https://www.ester.ee/record=b2191035*est

Синтез и применение поликонденсационных клеев : сборник статей
Tamvelius, Hindrek; Oja, Holger; Mjasnikova, R.M.; Christjanson, Peep; Lippmaa, Helle; Kiisler, Karl; Reispere, Aimi;
Starkopf, Jüri-Aleksander; Jokk, Heiki; Köösel, Arne-Enn; Raudsepp, Heli; Horiki, Seinosuke; Mori, Takuzo; Targo, Guido;
Vainola, A.; Hammer, E.; Tanner, Jüri; Nikittšenko, Ludmilla; Kallavus, Urve; Sillajõe, Aadu; Süld, Tiia-Maaja; Kiisler, Karl;
Vabaoja, Jüri; Võsotski, Svjatoslav 1982 https://www.ester.ee/record=b2191036*est

Синтез и применение поликонденсационных клеев : сборник статей
Sepp, Helvi; Lippmaa, Helle; Teder, Jüri; Christjanson, Peep; Suurpere, Aime; Arro, Zemfira; Siimer, Kadri; Reispere, Aimi;
Starkopf, Jüri-Aleksander; Jokk, Heiki; Tanner, Jüri; Nikittšenko, Ludmilla; Kallavus, Urve; Riistop, Märt; Kaps, Tiit;
Võsotski, Svjatoslav 1983 https://www.ester.ee/record=b2191043*est

Синтез и применение поликонденсационных клеев : сборник статей
Viikna, Anti; Christjanson, Peep; Suurpere, Aime; Arro, Zemfira; Lippmaa, Helle; Välimäe, T.; Starkopf, Jüri-Aleksander;
Köösel, Arne-Enn; Reiska, Rein; Siimer, Kadri; Tanner, Jüri; Nikittšenko, Ludmilla; Kallavus, Urve; Riistop, Märt; Süld, Tiia-
Maaja; Kiisler, Karl; Liiv, E. 1984 https://www.ester.ee/record=b2191047*est

Синтез и применение поликонденсационных клеев : сборник статей
Viikna, Anti; Christjanson, Peep; Siimer, Kadri; Suurpere, Aime; Lippmaa, Helle; Välimäe, T.; Köösel, Arne-Enn; Saul, A.;
Tõnnisson, Anne; Nikittšenko, Ludmilla; Tanner, Jüri; Riistop, Märt; Demidenko, Olga; Sillajõe, Aadu; Korotkija, G.J.; Reiska,
Rein; Vares, Toomas; Kaps, Tiit; Vabaoja, Jüri; Veimer, Vladimir; Võsotski, Svjatoslav 1985
https://www.ester.ee/record=b2191141*est

Синтез и применение поликонденсационных клеев : сборник статей
Viikna, Anti; Christjanson, Peep; Köösel, Arne-Enn; Lippmaa, Helle; Samoson, Ago; Suurpere, Aime; Arro, Zemfira; Siimer,
Kadri; Starkopf, Jüri-Aleksander; Jokk, Heiki; Kadarpik, V.; Riistop, Märt; Liiv, E.; Vares, Toomas; Kaps, Tiit; Sillajõe, Aadu
1986 https://www.ester.ee/record=b2191180*est

Синтез и применение поликонденсационных клеев : сборник статей
1978 https://www.ester.ee/record=b2191006*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b615a4dd-bb4c-4a80-888a-b13d1a4c52d3

Синтез и свойства (алкил) - резоциновых смол и клеев для древесины
Christjanson, Peep; Kiisler, Karl Теоретические аспекты модифицирования древесины : тезисы докладов всесоюзной
конференции 1983 / с. 39-42 https://www.ester.ee/record=b2740311*est

Синтез и свойства (алкил)- резорциновых смол и клеев для древесины
Christjanson, Peep; Kiisler, Karl Теоретические аспекты модифицирования древесины : тезисы докладов всесоюзной
конференции 1983 / с. 39-42 https://www.ester.ee/record=b2740311*est

Синтез клеевых смол на базе сланцевых алкилрезорцинов с формальдегидом в присутствии
комплексообразователей
Kiisler, Karl Разработка и использование запасов горючих сланцев : труды I симпозиума Организации Объединенных Нации
по разработке и использованию запасов горючих сланцев : [Таллин, 26 августа-4 сентября 1968 г.] 1970 / с. 544-545
https://www.ester.ee/record=b1372179*est

Смола ДФК и ее применение
Aarna, Agu; Kiisler, Karl 1961 https://www.ester.ee/record=b1382235*est

Смолы и клеи ДФК : (свойства и применение)
1970 https://www.ester.ee/record=b1357355*est

Советская деревообрабатываюся промышленность и применение алкилруорциновых клив
Christjanson, Peep; Starkopf, Jüri-Aleksander Mokuzai-kōgyō = Wood industry 1979 / с. 34-38

Создание новых холоднотвердеющих поликонденсационных клеев
Christjanson, Peep Развитие научных исследований в области технических наук в Эстонской ССР : тезисы республиканской
конференции, Таллин, 15-16 октября 1986 г. 1986 / с. 78-82 https://www.ester.ee/record=b1231513*est

Сравнительное исследование некоторых резорциновых и алкилрезорциновых клеев. Ч. I. Особенности синтеза
(алкил)-резорцино-формальдегидных клеевых смол
Kiisler, Karl; Christjanson, Peep; Starkopf, Jüri-Aleksander Республиканская научная конференция "Синтез феноло-
формальдегидных клеевых смол и старение клеевого соединения" : с 7 по 9 сентября 1971 года 1971 / с. 65-68 : таб
https://www.ester.ee/record=b1335728*est
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Сравнительное исследование некоторых резорциновых и алкилрезорциновых клеев. Ч. II. О некоторых
свойствах резорциновых и алкилрезорциновых клеев в наполненном виде
Starkopf, Jüri-Aleksander; Kiisler, Karl; Christjanson, Peep Республиканская научная конференция "Синтез феноло-
формальдегидных клеевых смол и старение клеевого соединения" : с 7 по 9 сентября 1971 года 1971 / с. 69-73 : илл
https://www.ester.ee/record=b1335728*est

Строение и свойства модифицированной алкилрезорциновыми смолами ДФК древесины
Tanner, Jüri; Kaps, Tiit; Nikitšenko, Ludmilla Folia Forestalia Polonica 1985 / с. 25-30, [2] с. ил
https://www.ester.ee/record=b5532885*est

Термографическое исследование клеевых композиций на основе смолы ДФК-9
Veiderma, Silvia; Grüner, Georg-Richard; Kiisler, Karl Сборник трудов / Государственный научно-исследовательский и
проектный институт силикатного бетона автоклавного твердения (НИПИсиликатобетон) 1973 / с. 178-181 : ил
https://www.ester.ee/record=b1764431*est

Труды I Всесоюзной конференции по клеям и технологии склеивания : [17-19 мая 1966 г.]
1966 https://www.ester.ee/record=b1411446*est

Усадочные и деформативные свойства клея ДФК
Veiderma, S.; Kiisler, Karl Сборник трудов (Государственный научно-исследовательский и проектный институт силикатного
бетона автоклавного твердения) Tööde kogumik (Silikaatbetooni Instituut) 1971 / с. 263-269 : илл
https://www.ester.ee/record=b1764431*est

Фенолалкилрезорцинформальдегидный клей для производства деревянных конструкций
Christjanson, Peep; Köösel, Arne-Enn X sympozium Pokroky vo vyrobe a použiti lepidiel v drevopriemysle : zbornik referatov
1991 / c. 46-57

https://www.ester.ee/record=b1335728*est
https://www.ester.ee/record=b5532885*est
https://www.ester.ee/record=b1764431*est
https://www.ester.ee/record=b1411446*est
https://www.ester.ee/record=b1764431*est

