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Безводная клеевая смола из сланцевых алкилрезорцинов
Aarna, Agu; Kiisler, Karl; Christjanson, Peep; Auriste, Ilja; Starkopf, Jüri-Aleksander Горючие сланцы : информационная
серия I 1968 / с. 26-31 : илл https://www.ester.ee/record=b1889669*est

Влияние алкилрезорцинов на отверждение фенолформальдегидной смолы
Siimer, Kadri; Christjanson, Peep; Reispere, Aimi Синтез и применение поликонденсационных клеев : сборник статей. 6 1983
/ с. 23-33 : ил https://www.ester.ee/record=b2191043*est https://www.etera.ee/zoom/121377/view?page=1&p=separate&search

Влияние процессов отверждения алкилрезорциновых клеев на свойства клеевого соединения
Starkopf, Jüri-Aleksander; Christjanson, Peep Перспективы создания и использования новых высокоэффективных клеящих
материалов в народном хозяйстве : Тезисы докладов всесоюзной конференции: 24-26 мая 1988 г. 1988 / с. 29-31

ГПХ/ЯМР 13C анализ фенолезорцинформальдегидных смол
Lippmaa, Helle; Välimäe, Toomas; Christjanson, Peep Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised. Keemia = Proceedings of
Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry = Известия Академии наук Эстонской ССР. Химия 1984 / c. 262-271 : ил.,
табл https://www.ester.ee/record=b1264984*est

ГПХ/ЯМР 13С анализ продуктов поликонденсации фенолов
Lippmaa, Endel; Christjanson, Peep Четвертая научная конференция по аналитической химии Прибалтийских республик,
БССР и Калининградской области. Часть 1 : тезисы докладов 1982 / с. 149 https://www.ester.ee/record=b1265288*est

Изучение строения карбамидных олигомеров циклической структуры методами ЯМР 13С и 1Н
Siimer, Kadri; Oja, Holger; Christjanson, Peep Tallinna Tehnikaülikooli Toimetised 1990 / lk. 50-63: ill

Изучение технологических и физикомеханических свойств алкилрезорцинофенолоформальдегидного клея
ДФК-14
Christjanson, Peep; Köösel, Arne-Enn Исследование зависимости прочности деревянных конструкций от технологии их
изготовления : сборник научных трудов 1982 / с. 80-89 https://www.ester.ee/record=b4820961*est

Использование модифицированной фенолформальдегидной смолы при изготовлении древесностружечных
плит
Christjanson, Peep; Reiska, Rein; Siimer, Kadri Синтез и применение поликонденсационных клеев : сборник статей. 7 1984 /
с. 53-63 : ил https://www.ester.ee/record=b2191047*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/042262b5-69b8-49d4-9737-9b193d005326

Исследование комплексообразования в бинарных кристаллических системах эпсилон-капролактам-
двухатомные галогенофенолы
Oja, Holger; Mjasnikova, R.M.; Christjanson, Peep Синтез и применение поликонденсационных клеев : сборник статей. 5 1982
/ с. 3-11 : ил https://www.ester.ee/record=b2191036*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/948b14fd-94ea-4872-8724-96cfc1c27afe

Исследование молекулярных соединений капролактама с фенолами
Aarna, Agu; Christjanson, Peep; Oja, Holger Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised. Keemia. Geoloogia = Известия
Академии наук Эстонской ССР. Химия. Геология 1970 / с. 121-127 : ил https://www.ester.ee/record=b1264554*est

Исследование продуктов реакции конденсации резорцина с N-метилолкапролактамом
Tanner, Jüri; Christjanson, Peep; Kiisler, Karl Технология органических веществ. 6 1974 / с. 61-68
https://www.ester.ee/record=b1446922*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/22bf26dc-cffe-498c-b90f-34dc039a428f

Исследование реакции фенолов типа резорцина с формальдегидом
Christjanson, Peep; Kiisler, Karl; Aarna, Agu Технология органических веществ. 1 1969 / с. 29-39 : илл
https://www.ester.ee/record=b1337236*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/d6e3c08c-1c99-48a8-ae34-e91a3f1c8d0d

Исследование сополиконденсации оксиметилфенолов с резорцинами
Christjanson, Peep; Köösel, Arne-Enn; Raudsepp, Heli Синтез и применение поликонденсационных клеев : сборник статей.
5 1982 / с. 41-49 : ил https://www.ester.ee/record=b2191036*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/948b14fd-94ea-4872-8724-96cfc1c27afe

Исследование сополиконденсации оксиметилфенолов с резорцинами
Christjanson, Peep; Lippmaa, Endel Республиканская научная конференция "Химия и применение фенолальдегидных смол"
: тезисы докладов 1982 / c. 15-16 https://www.ester.ee/record=b1265870*est

Исследование структуры некоторых фенолформальдегидных смол методами ИК-спектроскопии и
спектроскопии ЯМР13С
Lippmaa, Helle; Pehk, Tõnis; Kiisler, Karl; Christjanson, Peep Республиканская научная конференция
"Фенолформальдегидные смолы и клеи на их основе" : тезисы докладов 1974 / с. 30-32 https://www.ester.ee/record=b1310514*est
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Исследование структуры фенолформальдегидных поликонденсационных смол спектроскопическими
методами. Сообщение V, Определение состава хроматографических фракций поликонденсатов 5-
метилрезорцина с N-оксиметилкапролактамом
Lippmaa, Helle; Pehk, Tõnis; Christjanson, Peep Синтез и применение поликонденсационных клеев. [1] 1977 / с. 31-39 : илл
https://www.ester.ee/record=b1418128*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/708124e8-a979-4c67-92ae-ee529ff008a7

Исследование структуры фенолформальдегидных поликонденсационных смол спектроскопическими
методами. Сообщение 2. Поликонденсаты резорцина и 5-метилрезорцина и влияние прибавки капролактама на
их структуру
Lippmaa, Helle; Pehk, Tõnis; Kiisler, Karl; Christjanson, Peep Технология органических веществ. 6 1974 / с. 93-107 : илл
https://www.ester.ee/record=b1446922*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/22bf26dc-cffe-498c-b90f-34dc039a428f

Исследование структуры фенолформальдегидных поликонденсационных смол спектроскопическими
методами. Сообщение 3. Изучение продуктов поликонденсации резорцина с N - метилолкапролактамом
Lippmaa, Helle; Pehk, Tõnis; Kiisler, Karl; Christjanson, Peep Технология органических веществ. 6 1974 / с. 109-122 : илл
https://www.ester.ee/record=b1446922*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/22bf26dc-cffe-498c-b90f-34dc039a428f

Исследование структуры фенолформальдегидных поликонденсационных смол спектроскопическими
методами. Сообщение 4 : Определение состава хроматографических фракций поликонденсатов резорцина с N-
оксиметилкапролактамом
Lippmaa, Helle; Pehk, Tõnis; Christjanson, Peep Технология органических веществ. 8 1976 / с. 73-91 : илл
https://www.ester.ee/record=b1475761*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/38b2a836-99da-4b82-8058-1c2084a10575

Исследование структуры фенолформальдегидных смол спектроскопическими методами. Сообщение VI, Гелевая
хроматография поликонденсатов 5-метилрезорцина
Lippmaa, Helle; Christjanson, Peep; Pehk, Tõnis Синтез и применение поликонденсационных клеев. 2 1978 / с. 49-60 : илл
https://www.ester.ee/record=b2191006*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b615a4dd-bb4c-4a80-888a-b13d1a4c52d3

Исследование структуры фенолформальдегидных смол спектроскопическими методами. Сообщение VIII,
ГПХ/ЯМР ¹³С анализ фенол-5-метилрезорцинформальдегидной смолы
Lippmaa, Helle; Siilats, V.; Christjanson, Peep Синтез и применение поликонденсационных клеев. 4 1981 / с. 15-27 : илл
https://www.ester.ee/record=b2191035*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b5691e32-e425-4279-b0c6-86c2af1f88a1

Каталитическая реакция оксиметилирования. Сообщение 1 : Реакция одноатомных фенолов с формальдегидом
в присутствии NaOH
Kiisler, Karl; Kose, Anne; Kaps, Tiit; Christjanson, Peep Технология органических веществ. 8 1976 / с. 93-99 : илл
https://www.ester.ee/record=b1475761*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/38b2a836-99da-4b82-8058-1c2084a10575

Клеевая смола из алкилрезорцинов (резорцина) и N-метилолкапролактама
Tanner, Jüri; Aarna, Agu; Christjanson, Peep; Kiisler, Karl Республиканская научная конференция "Фенолформальдегидные
смолы и клеи на их основе" : тезисы докладов 1974 / с. 56-57 https://www.ester.ee/record=b1310514*est

Клей ДФК для склеивания строительных материалов
Auriste, Ilja; Kiisler, Karl; Christjanson, Peep; Starkopf, Jüri-Aleksander; Remma, Heino Склеивание бетона в сооружениях :
(краткие тезисы докладов к совещанию) 1971 / с. 38-39

Клей ДФК-4СД для приклеивания теплоизоляционных материалов
Aarna, Agu; Vabaoja, Jüri; Kiisler, Karl; Christjanson, Peep Современные клеи и склеивание пластмасс и металлов :
материалы к краткосрочному семинару 21-23 июня. Ч. 2 1971 / с. 56-58

Количественное определение 5-метилрезорцина в продуктах поликонденсации методом тонкослойной
хроматографии
Raudsepp, Heli; Kaps, Tiit; Christjanson, Peep Синтез и применение поликонденсационных клеев. [1] 1977 / с. 67-72
https://www.ester.ee/record=b1418128*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/708124e8-a979-4c67-92ae-ee529ff008a7

Количественное определение оксибензола и резорцинов в продуктах поликонденсации методом тонкослойной
хроматографии
Raudsepp, Heli; Kaps, Tiit; Christjanson, Peep Синтез и применение поликонденсационных клеев. 2 1978 / с. 61-66
https://www.ester.ee/record=b2191006*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b615a4dd-bb4c-4a80-888a-b13d1a4c52d3

Количественное определение резорцина в продуктах поликонденсации методом тонкослойной хроматографии
Raudsepp, Heli; Christjanson, Peep; Kaps, Tiit Технология органических веществ. 8 1976 / с. 115-118
https://www.ester.ee/record=b1475761*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/38b2a836-99da-4b82-8058-1c2084a10575

Конденсация двухосновных фенолов со связанным в оксиметильные группы формальдегидом
Lippmaa, Endel; Christjanson, Peep; Välimäe, Toomas Республиканская научная конференция "Химия и применение
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фенолальдегидных смол" : тезисы докладов 1987 / с. 37-38 https://www.ester.ee/record=b1263082*est

Модификация древесины алкилрезорциновыми смолами
Erdman, M.E.; Solomaha, A.I.; Kaps, Tiit; Christjanson, Peep Рекомендации Республиканской научно-технической
конференции "Эффективность применения материалов и изделий на основе древесины и полимеров в промышленности" (г.
Гомель, 28-29 ноября 1978 г.) 1979

Модифицированные алкилрезорцин-формальдегидные смолы для склеивания теплоизоляционных и
отделочных материалов
Christjanson, Peep; Süld, Tiia-Maaja Перспективы создания и использования новых высокоэффективных клеящих
материалов в народном хозяйстве 1988 / с. 11-13

Молекулярная и кристаллическая структура N,N´-[(1,3-диоксифенил)-4,6-диметил]-ДИ-ɛ-капролактама
Christjanson, Peep; Oja, Holger; Andrianov, V.; Strutškov, J. Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised. Keemia = Proceedings
of Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry = Известия Академии наук Эстонской ССР. Химия 1982 / с. 282-291: ил
https://www.ester.ee/record=b1264984*est

Молекулярные соединения капролактама с фенолами и синтез клеевых смол из сланцевых алкилрезорцинов :
автореферат ... кандидата технических наук (346)
Christjanson, Peep 1969 http://www.ester.ee/record=b3787656*est

О возможностях хроматографического определения состава конденсатов на базе резорцина
Christjanson, Peep; Raudsepp, Heldi; Kaps, Tiit; Teder, Jüri; Lippmaa, Helle Республиканская научная конференция
"Фенолформальдегидные смолы и клеи на их основе" : тезисы докладов 1974 / с. 33-35 : ил
https://www.ester.ee/record=b1310514*est

О закономерностях образования молекулярных соединений между амидами кислот и фенолами
Aarna, Agu; Tanner, Jüri; Christjanson, Peep Республиканская научная конференция "Синтез феноло-формальдегидных
клеевых смол и старение клеевого соединения", с 7 по 9 сентября 1971 года 1971 / с. 45-49 : илл
https://www.ester.ee/record=b1335728*est

О реакции оксиметильных фенолов с резорцинами
Christjanson, Peep; Siimer, Kadri; Köösel, Arne-Enn Координационное совещание по фенопластам. Тезисы докладов 1983 /
c. 26-27

О стабилизации резорциновых смол
Aarna, Agu; Kiisler, Karl; Christjanson, Peep Труды I Всесоюзной конференции по клеям и технологии склеивания : [17-19
мая 1966 г.] 1966 / с. 43-52 : илл., таб https://www.ester.ee/record=b1411446*est

О химическом составе поликонденсатов резорцина и 5-метилрезорцина с N-оксиметилкапролактамом
Lippmaa, Helle; Pehk, Tõnis; Christjanson, Peep Республиканская научная конференция "Фенолформальдегидные смолы и
клеи на их основе" : тезисы докладов 1977 / с. 12-14 https://www.ester.ee/record=b1301009*est

Об основах синтеза (алкил-) резорциноформалдегидных смол
Aarna, Agu; Kiisler, Karl; Christjanson, Peep; Reispere, Aimi; Siimer, Kadri Тезисы докладов III научной конференции
института "Сланцевые алкилрезорцины, их выделение и применение", Кохтла-Ярве, 1 июня 1972 года 1972 / с. 11-13
https://www.ester.ee/record=b1332833*est

Опыт и перспективы использования продуктов переработки природного сырья для производства
резорциновых клеев
Christjanson, Peep Состояние, перспективы и проблемы развития полимерных клеев до 2000 года : Тезисы докладов
всесоюзная семинара, 15-17 мая 1984 г. 1984 / с. 103-105

Отверждение клеевой смолы из сланцевых алкилрезорцинов
Aarna, Agu; Kiisler, Karl; Christjanson, Peep; Vabaoja, Jüri Горючие сланцы : информационная серия I 1970 / с. 15-19 : илл
https://www.ester.ee/record=b1889669*est

Получение и свойства отечественных фенольно-резорциновых клеев и осединений древесины на их основе
Christjanson, Peep; Kiisler, Karl; Starkopf, Jüri-Aleksander; Freidin, A.; Grib, A. Труды Института (Центральный научно-
исследовательский институт строительных конструкций имени В.А. Кучеренко (Москва)) 1975 / c. 5-12

Предварительное рентгеноструктурное исследование некоторых замещенных Ɛ-капролактамов
Oja, Holger; Mjasnikova, R.; Christjanson, Peep Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised. Keemia = Proceedings of Academy of
Sciences of the Estonian SSR. Chemistry = Известия Академии наук Эстонской ССР. Химия 1981 / с. 144-146
https://www.ester.ee/record=b1264984*est

Пропиточный состав для древесины на основе алкилрезорцинов и N,N' -диметилолмочевины
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Aarna, Agu; Tanner, Jüri; Kiisler, Karl; Christjanson, Peep; Rokk, J. Республиканская научная конференция
"Фенолформальдегидные смолы и клеи на их основе" : тезисы докладов 1974 / с. 58-60 https://www.ester.ee/record=b1310514*est

Реакция N-оксиметилкапролактама с одноатомными фенолами
Christjanson, Peep; Suurpere, Aime; Arro, Zemfira Республиканская научная конференция "Химия и применение
фенолальдегидных смол" : тезисы докладов 1987 / с. 33-34 : ил https://www.ester.ee/record=b1263082*est

Реакция амидометилирования. Сообщ. 19, Исследование реакции оксиметильных производных одноатомных
фенолов и мочевины
Christjanson, Peep; Siimer, Kadri; Suurpere, Aime Синтез и применение поликонденсационных клеев. 8 1985 / с. 3-15

Реакция амидометилирования. Сообщ. 20, Реакция оксиметилфенолов с N-оксиметилкапролактамом или
капролактамом
Christjanson, Peep; Suurpere, Aime; Arro, Zemfira Синтез и применение поликонденсационных клеев. 9 1986 / с. 27-38

Реакция амидометилирования. Сообщ. 22, Исследование реакции одноатомных фенолов с N-
оксиметилкапролактамом в присутствии кислотного катализатора
Christjanson, Peep; Suurpere, Aime; Arro, Zemfira Синтез и применение поликонденсационных клеев. 10 1987 / с. 26-37

Реакция амидометилирования. Сообщ. 24, Конденсация N-оксиметилкапролактама с резорцином и 5-
метилрезорцином
Christjanson, Peep; Arro, Zemfira; Suurpere, Aime Синтез и применение поликонденсационных клеев. 12 1989 / с. 22-33

Реакция амидометилирования. Сообщение 17, Реакция формальдегида с эпсилон-капролактамом
Christjanson, Peep; Suurpere, Aime; Arro, Zemfira Синтез и применение поликонденсационных клеев : сборник статей. 6
1983 / с. 13-22 : ил https://www.ester.ee/record=b2191043*est https://www.etera.ee/zoom/121377/view?page=1&p=separate&search

Реакция амидометилирования. Сообщение 18, Исследование реакции фенолов с N-оксиметилкапролактамом в
присутствии уксусной кислоты
Christjanson, Peep; Suurpere, Aime; Arro, Zemfira Синтез и применение поликонденсационных клеев : сборник статей. 7
1984 / с. 3-14 : ил https://www.ester.ee/record=b2191047*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/042262b5-69b8-49d4-9737-9b193d005326

Реакция амидометилирования. Сообщение IX, Исследование реакции резорцинов с N-оксиметил-ε-
капролактамом в присутствии кислоты
Christjanson, Peep; Arro, Zemfira; Suurpere, Aime Синтез и применение поликонденсационных клеев. 2 1978 / с. 7-17 : илл
https://www.ester.ee/record=b2191006*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b615a4dd-bb4c-4a80-888a-b13d1a4c52d3

Реакция амидометилирования. Сообщение VII, Исследование реакции 5-метилрезорцина с N-оксиметил-ε-
капролактамом
Christjanson, Peep; Arro, Zemfira; Suurpere, Aime Синтез и применение поликонденсационных клеев. [1] 1977 / с. 13-20 : илл
https://www.ester.ee/record=b1418128*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/708124e8-a979-4c67-92ae-ee529ff008a7

Реакция амидометилирования. Сообщение VIII, Исследование реакции резорцинов с N-оксиметил-ε-
капролактамом в присутствии щелочи
Siimer, Kadri; Christjanson, Peep Синтез и применение поликонденсационных клеев. [1] 1977 / с. 21-30
https://www.ester.ee/record=b1418128*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/708124e8-a979-4c67-92ae-ee529ff008a7

Реакция амидометилирования. Сообщение X, Спектроскопическое исследование структуры N, N', N" -[(1,3-
диоксифенил)-2,4,6-триметил]-три-ε-капролактама
Oja, Holger; Lippmaa, Helle; Christjanson, Peep; Pehk, Tõnis Синтез и применение поликонденсационных клеев. 2 1978 / с.
19-28 : илл https://www.ester.ee/record=b2191006*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b615a4dd-bb4c-4a80-888a-b13d1a4c52d3

Реакция амидометилирования. Сообщение XI, Исследование реакции резорцина с N-оксиметилакриламидом
Siimer, Kadri; Christjanson, Peep Синтез и применение поликонденсационных клеев. 2 1978 / с. 29-39 : илл
https://www.ester.ee/record=b2191006*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b615a4dd-bb4c-4a80-888a-b13d1a4c52d3

Реакция амидометилирования. Сообщение XII, Исследование реакции фениламина с 2-пирролидоном и
формальдегидом
Altosaar, Heiti; Christjanson, Peep; Siimer, Kadri Синтез и применение поликонденсационных клеев. 2 1978 / с. 41-48 : илл
https://www.ester.ee/record=b2191006*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b615a4dd-bb4c-4a80-888a-b13d1a4c52d3

Реакция амидометилирования. Сообщение XIII, Исследование реакции алкилрезорцинов с N-оксиметил-ε-
капролактамом
Christjanson, Peep; Arro, Zemfira; Suurpere, Aime Синтез и применение поликонденсационных клеев. 3 1980 / с. 3-11 : илл
https://www.ester.ee/record=b2191029*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/18e952ba-a2c4-42b8-9e19-228f813bf9e9
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Реакция амидометилирования. Сообщение XIV, Спектроскопическое исследование структуры N,N'-[(1,3-
диоксифенил)-4,6-диметил]-ди-ε-капролактама
Oja, Holger; Christjanson, Peep; Välimäe, Toomas Синтез и применение поликонденсационных клеев. 3 1980 / с. 13-23 : илл
https://www.ester.ee/record=b2191029*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/18e952ba-a2c4-42b8-9e19-228f813bf9e9

Реакция амидометилирования. Сообщение XV, Исследование реакции амидометилирования п-крезола
Christjanson, Peep; Suurpere, Aime; Arro, Zemfira Синтез и применение поликонденсационных клеев. 4 1981 / с. 29-37 : илл
https://www.ester.ee/record=b2191035*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b5691e32-e425-4279-b0c6-86c2af1f88a1

Реакция амидометилирования. Сообщение 1: Исследование реакции амидометилирования центиламина с N-
гидроксиметил-2-пирролидоном
Christjanson, Peep; Siimer, Kadri; Suurpere, Aime Технология органических веществ. 7 1975 / с. 81-87 : илл
https://www.ester.ee/record=b1475739*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/0a7a2b23-8888-4a7a-8f05-69664566747d

Реакция амидометилирования. Сообщение 2: Исследование реакции амидометилирования алифатических
аминов с 2-пирролидоном и формальдегидом
Christjanson, Peep; Suurpere, Aime; Siimer, Kadri Технология органических веществ. 7 1975 / с. 89-96 : илл
https://www.ester.ee/record=b1475739*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/0a7a2b23-8888-4a7a-8f05-69664566747d

Реакция амидометилирования. Сообщение 3 : Исследование реакции амидометилирования алифатических
аминов с ε-капролактамом и формальдегидом
Christjanson, Peep; Siimer, Kadri; Suurpere, Aime Технология органических веществ. 8 1976 / с. 43-52 : илл
https://www.ester.ee/record=b1475761*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/38b2a836-99da-4b82-8058-1c2084a10575

Реакция амидометилирования. Сообщение 4 : Исследование реакции амидометилирования резорцина с N-
оксиметил- ε-капролактамом
Christjanson, Peep; Arro, Zemfira; Suurpere, Aime Технология органических веществ. 8 1976 / с. 53-60
https://www.ester.ee/record=b1475761*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/38b2a836-99da-4b82-8058-1c2084a10575

Реакция амидометилирования. Сообщение 5 : Синтез, выделение и свойства N-(1,3-диоксибензил)- ε-
капролактамов
Christjanson, Peep; Arro, Zemfira; Suurpere, Aime Технология органических веществ. 8 1976 / с. 61-66
https://www.ester.ee/record=b1475761*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/38b2a836-99da-4b82-8058-1c2084a10575

Реакция амидометилирования. Сообщение 6 : Структура продуктов амидометилирования аминов
Lippmaa, Helle; Pehk, Tõnis; Christjanson, Peep; Siimer, Kadri Технология органических веществ. 8 1976 / с. 67-72
https://www.ester.ee/record=b1475761*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/38b2a836-99da-4b82-8058-1c2084a10575

Реакция амидометилирования. Сообщение 25, Реакция формальдегида с ацетамидом
Christjanson, Peep; Arro, Zemfira; Suurpere, Aime Tallinna Tehnikaülikooli Toimetised 1990 / lk. 28-38: ill

Реакция гексаметилентетрамина с резорцином и мочевиной
Christjanson, Peep; Süld, Tiia-Maaja Республиканская научная конференция "Химия и применение фенолальдегидных смол"
: тезисы докладов 1987 / с. 49-50 : ил https://www.ester.ee/record=b1263082*est

Реакция фенолов с N-оксиметилкапролактамом
Christjanson, Peep; Arro, Zemfira; Suurpere, Aime Республиканская научная конференция "Химия и применение
фенолальдегидных смол" : тезисы докладов 1982 / с. 13-15 https://www.ester.ee/record=b1265870*est

Республиканская научная конференция "Фенолформальдегидные смолы и клеи на их основе" : тезисы
докладов
1974 https://www.ester.ee/record=b1310514*est

Самоконденсация оксиметильных производных метилфенолов
Christjanson, Peep; Köösel, Arne-Enn Tallinna Tehnikaülikooli Toimetised 1990 / lk. 15-27: ill

Свойства алкилрезорциновых клеев и клеевых соединений древесины на их основе
Kiisler, Karl; Klausner, G.; Freidin, A.; Christjanson, Peep; Grib, A.; Starkopf, Jüri-Aleksander Совершенствование технологии
и техники производства клееных деревянных конструкций : материалы к краткосрочному семинару, 24-25 февр. 1975 / с. 40-
45

Свойства древесины, модифицированной алкилрезорциновыми смолами ДФК-20
Riistop, Märt; Christjanson, Peep; Kaps, Tiit; Süld, Tiia-Maaja Комплексное и рациональное использование лесных ресурсов
: Тезисы докладов Всесоюзной научной конференции (18-20 сентября 1985) 1985 / с. 189-190
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Синтез и применение алкилрезорциновых клеевых смол типа ДФК
Christjanson, Peep; Kiisler, Karl Пути повышения эффективности и перспективы дальнейшего развития
сланцеперерабатывающей промышленности : тезисы докладов на Всесоюзном научно-техническом совещании, 24-26 мая
1983 года 1983 / с. 21-23 https://www.ester.ee/record=b1313909*est

Синтез и применение поликонденсационных клеев
Viikna, Anti; Lippmaa, Helle; Christjanson, Peep; Köösel, Arne-Enn; Suurpere, Aime; Arro, Zemfira; Starkopf, Jüri-
Aleksander; Tanner, Jüri; Nikittšenko, Ludmilla; Riistop, Märt; Kallavus, Urve; Kaps, Tiit; Vares, Toomas; Kadarpik, V.;
Siimer, Kadri; Lasn, Ilmar; Peterson, Aleksander; Reiska, Rein; Demidenko, Olga; Tapupere, Toomas 1987
https://www.ester.ee/record=b2191181*est

Синтез и применение поликонденсационных клеев
Sepp, Helvi; Christjanson, Peep; Süld, Tiia-Maaja; Suurpere, Aime; Köösel, Arne-Enn; Oja, Holger; Arro, Zemfira; Siimer,
Kadri; Põldme, Meeme; Tanner, Jüri; Nikittšenko, Ludmilla; Kaps, Tiit; Riistop, Märt; Sillajõe, Aadu; Vares, Toomas;
Starkopf, Jüri-Aleksander; Reiska, Rein; Demidenko, Olga 1988 https://www.ester.ee/record=b1282536*est

Синтез и применение поликонденсационных клеев
Sepp, Helvi; Lippmaa, Helle; Välimäe, T.; Christjanson, Peep; Köösel, Arne-Enn; Tõnnisson, Anne; Arro, Zemfira; Suurpere,
Aime; Raudsepp, Heli; Vares, Toomas; Siimer, Kadri; Starkopf, Jüri-Aleksander; Jokk, Heiki; Sillajõe, Aadu; Kaps, Tiit;
Siimer, Kadri; Lasn, Ilmar; Peterson, Aleksander; Blohhovitina, L.V.; Reiska, Rein; Demidenko, Olga; Riistop, Märt; Taul, Marina
1989 https://www.ester.ee/record=b2191663*est

Синтез и применение поликонденсационных клеев : сборник статей
Viikna, Anti; Christjanson, Peep; Köösel, Arne-Enn; Lippmaa, Helle; Samoson, Ago; Suurpere, Aime; Arro, Zemfira; Siimer,
Kadri; Starkopf, Jüri-Aleksander; Jokk, Heiki; Kadarpik, V.; Riistop, Märt; Liiv, E.; Vares, Toomas; Kaps, Tiit; Sillajõe, Aadu
1986 https://www.ester.ee/record=b2191180*est

Синтез и применение поликонденсационных клеев : сборник статей
Viikna, Anti; Christjanson, Peep; Siimer, Kadri; Suurpere, Aime; Lippmaa, Helle; Välimäe, T.; Köösel, Arne-Enn; Saul, A.;
Tõnnisson, Anne; Nikittšenko, Ludmilla; Tanner, Jüri; Riistop, Märt; Demidenko, Olga; Sillajõe, Aadu; Korotkija, G.J.; Reiska,
Rein; Vares, Toomas; Kaps, Tiit; Vabaoja, Jüri; Veimer, Vladimir; Võsotski, Svjatoslav 1985
https://www.ester.ee/record=b2191141*est

Синтез и свойства A N-метилолкапролактама и N,N'-метилендикапролактама
Christjanson, Peep; Kiisler, Karl; Siimer, Kadri Технология органических веществ. 6 1974 / с. 53-60
https://www.ester.ee/record=b1446922*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/22bf26dc-cffe-498c-b90f-34dc039a428f

Синтез и свойства (алкил) - резоциновых смол и клеев для древесины
Christjanson, Peep; Kiisler, Karl Теоретические аспекты модифицирования древесины : тезисы докладов всесоюзной
конференции 1983 / с. 39-42 https://www.ester.ee/record=b2740311*est

Синтез и свойства (алкил)- резорциновых смол и клеев для древесины
Christjanson, Peep; Kiisler, Karl Теоретические аспекты модифицирования древесины : тезисы докладов всесоюзной
конференции 1983 / с. 39-42 https://www.ester.ee/record=b2740311*est

Смолы и клеи ДФК : (свойства и применение)
1970 https://www.ester.ee/record=b1357355*est

Советская деревообрабатываюся промышленность и применение алкилруорциновых клив
Christjanson, Peep; Starkopf, Jüri-Aleksander Mokuzai-kōgyō = Wood industry 1979 / с. 34-38

Создание новых холоднотвердеющих поликонденсационных клеев
Christjanson, Peep Развитие научных исследований в области технических наук в Эстонской ССР : тезисы республиканской
конференции, Таллин, 15-16 октября 1986 г. 1986 / с. 78-82 https://www.ester.ee/record=b1231513*est

Соконденсация оксиметилфенолов и резорцинов в присутствии щелочного катализатора
Christjanson, Peep; Köösel, Arne-Enn Синтез и применение поликонденсационных клеев. 9 1986 / с. 3-12

Соконденсация оксиметилфенолов со смесью резорцина и 5-метилрезорцина
Köösel, Arne-Enn; Christjanson, Peep Синтез и применение поликонденсационных клеев. 11 1988 / с. 15-24

Соконденсация оксиметильных производных метилфенолов с резорцинами
Christjanson, Peep; Köösel, Arne-Enn; Saul, A. Синтез и применение поликонденсационных клеев. 8 1985 / с. 27-40

Соконденсация оксиметифенолов с резорцин
Christjanson, Peep; Köösel, Arne-Enn Тезисы докладов Координационного совещания по фенопластам, 11-13 июня 1985 г.
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1985 / c. 38-40

Соконденсация оксиметифенолов с резорцином в присутсвии различных катализаторов
Christjanson, Peep; Köösel, Arne-Enn Республиканская научная конференция "Химия и применение фенолальдегидных
смол" : тезисы докладов 1987 / с. 39-40 https://www.ester.ee/record=b1263082*est

Соконденсация орто-оксиметилфенола с резорцином и 5-метилрезорцином
Christjanson, Peep; Köösel, Arne-Enn; Tõnnisson, Anne Синтез и применение поликонденсационных клеев. 12 1989 / с. 10-
21

Соконденсация резорцина с оксиметилфенолами в присутствии различных катализаторов
Christjanson, Peep; Köösel, Arne-Enn Синтез и применение поликонденсационных клеев. 10 1987 / с. 14-25

Соконденсация формальдегида с мочевиной и аминами
Christjanson, Peep; Süld, Tiia; Suurpere, Aime Синтез и применение поликонденсационных клеев. 11 1988 / с. 3-14

Сополиконденсация фенолов и мочевины с формальдегидом
Siimer, Kadri; Christjanson, Peep; Suurpere, Aime XXII конференция по высокомолекулярным соединениям, 15-19 окт. 1985
г. [Алма-Ата] : тезисы секций и стендовых докладов / 1985 / c. 80 https://www.ester.ee/record=b5201402*est

Сравнительное исследование некоторых резорциновых и алкилрезорциновых клеев. Ч. I. Особенности синтеза
(алкил)-резорцино-формальдегидных клеевых смол
Kiisler, Karl; Christjanson, Peep; Starkopf, Jüri-Aleksander Республиканская научная конференция "Синтез феноло-
формальдегидных клеевых смол и старение клеевого соединения" : с 7 по 9 сентября 1971 года 1971 / с. 65-68 : таб
https://www.ester.ee/record=b1335728*est

Сравнительное исследование некоторых резорциновых и алкилрезорциновых клеев. Ч. II. О некоторых
свойствах резорциновых и алкилрезорциновых клеев в наполненном виде
Starkopf, Jüri-Aleksander; Kiisler, Karl; Christjanson, Peep Республиканская научная конференция "Синтез феноло-
формальдегидных клеевых смол и старение клеевого соединения" : с 7 по 9 сентября 1971 года 1971 / с. 69-73 : илл
https://www.ester.ee/record=b1335728*est

Технология синтеза и свойства алкилрезорцинфенолформальдегидной смолы ДФК-14
Köösel, Arne-Enn; Christjanson, Peep Республиканская научная конференция "Химия и применение фенолальдегидных
смол" : тезисы докладов 1987 / с. 60-61 https://www.ester.ee/record=b1263082*est

Фенолалкилрезорцинформальдегидный клей для производства деревянных конструкций
Christjanson, Peep; Köösel, Arne-Enn X sympozium Pokroky vo vyrobe a použiti lepidiel v drevopriemysle : zbornik referatov
1991 / c. 46-57

https://www.ester.ee/record=b1263082*est
https://www.ester.ee/record=b5201402*est
https://www.ester.ee/record=b1335728*est
https://www.ester.ee/record=b1335728*est
https://www.ester.ee/record=b1263082*est

