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илл https://www.ester.ee/record=b2190712*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/0a5aad8d-50e2-4185-83af-8727e0401bb4

Влияние содержания гипса и щелочей в портландцементе на нормальную густоту, сроки схватывания и
длительность структурообразования цементной пасты с добавкой С-3
Kikas, Verner; Puntso, Rein Изучение свойств зольных цементов и бетонов на их основе 1985 / с. 57-65 : ил
https://www.ester.ee/record=b1513870*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/2b8bf14b-d1f5-474e-8faf-5e343aa3f4bd

Влияние содержания золы сланца-кукерсита на свойства сланцезольного напрягающего цемента
Kikas, Verner; Rass, Jüri; Hralovitš, J.F. Изучение специальных золопортландцементов и бетонов на их основе 1986 / с. 9-17

Влияние содержания щелочей цемента на стойкость пропаренного бетона в сульфатных растворах
Piksarv, Evald; Kikas, Verner; Raado, Lembi-Merike Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 7 1975 / с. 79-85 :
ил https://www.ester.ee/record=b2190712*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/0a5aad8d-50e2-4185-83af-8727e0401bb4

Влияние содержания щелочных сульфатов в цементе и температуры пропаривания на деструктивные
процессы в цементном камне
Piksarv, Evald; Kikas, Verner; Nurm, Viive; Grabko, Stellian Теория и технология получения строительных материалов из зол
твердых топлив 1979 / с. 3-15 : илл https://www.ester.ee/record=b1271211*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/70d7146f-2575-458f-98b0-
3bfa4bb7d4a5

Влияние сульфатных активизаторов на свойства автоклавных бетонов
Grabko, Stellian; Kikas, Verner Труды научно-технической конференции "Изучение и применение сланцезольных цементов" :
[Таллин, 23-24 сентября 1971 года] 1971 / с. 133-136 : таб https://www.ester.ee/record=b1335722*est
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Влияние тепловлажностной обработки на гидратацию сланцезольного цемента
Piksarv, Evald; Kikas, Verner; Reispere, Harri Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 6 1972 / с. 33-45 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190533*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/29889133-4a49-423b-82d3-22a748732c52

Влияние фазового состава цементирующей связки на воздухо-и морозостойкость автоклавного сланцезольно-
песчаного бетона
Grabko, Stellian; Kikas, Verner Научно-техническая конференция "Стойкость зольных цементов" : тезисы докладов 1976 / с.
27-29 https://www.ester.ee/record=b1351066*est

Влияние щелочей на долговечность пропаренного портландцемента
Piksarv, Evald; Kikas, Verner; Hain, Artur; Nurm, Viive Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 7 1975 / с. 71-78
: илл https://www.ester.ee/record=b2190712*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/0a5aad8d-50e2-4185-83af-8727e0401bb4

Воздушная сепарация и вяжущие свойства фракций летучей золы пылевидного сжигания сланца-кукерсита :
автореферат ... кандидата технических наук
Kogermann, Edgar 1962 http://www.ester.ee/record=b1555480*est

Возможности повышения морозостойкости растворов и бетонов, изготовленных на базе сланцезольного
цемента
Kikas, Verner; Soidra, Raigo Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 3 1966 / с. 21-38
https://www.ester.ee/record=b2182145*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/2b639d61-3ead-4cb1-b5ff-fe472649dd9a

Возможности получения морозо- и солестойких бетонных тротуарных плит
Kikas, Verner; Laul, Ilmar; Hain, Artur Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 7 1975 / с. 63-70 : ил
https://www.ester.ee/record=b2190712*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/0a5aad8d-50e2-4185-83af-8727e0401bb4

Впияние минеральной добавки к портландцементу на эффективность действия суперпластификатора С-3
Puntso, Rein; Kikas, Verner Изучение специальных золопортландцементов и бетонов на их основе 1986 / с. 19-30

Вяжущие из золы сланца-кукерсита
Kikas, Verner Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 1 1959 / с. 5-28 : илл https://www.ester.ee/record=b2181314*est
https://www.etera.ee/zoom/119251/view

Гидротермальная обработка тяжелого бетона на сланцезольном портландцементе
Kiivet, Gunnar; Kikas, Verner Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 5 1971 / с. 79-93 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190172*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/35173650-ef9e-484b-9822-f6d1155ebe49/

Гидрофобный кукермитцемент
Kikas, Verner; Soidra, Raigo Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 3 1966 / с. 39-47
https://www.ester.ee/record=b2182145*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/2b639d61-3ead-4cb1-b5ff-fe472649dd9a

Деформации мелкозернистых бетонов в ходе цикла замораживания-оттаивания
Joon, Hillar; Kikas, Verner Изучение процессов гидратации, структуры и свойств золопортландцементных бетонов 1982 / с.
3-14 : ил https://www.ester.ee/record=b1310488*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/df1af464-73fa-4121-a182-9e2b5fb8f772

Длительное твердение сланцезольного портландцемента
Kikas, Verner; Hain, Artur IV научно-техническая конференция "Отходы энергетической промышленности - ценная
минеральная добавка для производства портландцементов со специальными свойствами", Таллин, 17-19 сентября 1986
года : тезисы докладов 1986 / с. 43-48 https://www.ester.ee/record=b1232805*est

Зависимость между активностью сланцезольного портландцемента и прочностью бетона
Kikas, Verner; Kiivet, Gunnar; Hain, Artur Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 5 1971 / с. 131-139
https://www.ester.ee/record=b2190172*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/35173650-ef9e-484b-9822-f6d1155ebe49/

Зависимость морозостойкости бетона на сланцезольном портландцементе от состава цемента
Hain, Artur; Kikas, Verner Теория и технология получения строительных материалов из зол твердых топлив 1977 / с. 43-52 :
илл https://www.ester.ee/record=b1312059*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/d8bffaaa-39cd-4fa7-9044-e98e3ef5fdd4

Зола горючего сланца-кукерсита в качестве вяжущего вещества : автореферат диссертации ... кандидата
технических наук
Kikas, Verner 1955 http://www.ester.ee/record=b1672797*est

Изменение обьема цементного камня после тепловлажностной обработки
Hain, Artur; Kikas, Verner; Ojaste, Kalju; Laul, Ilmar Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 6 1972 / с. 145-154 :
илл https://www.ester.ee/record=b2190533*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/29889133-4a49-423b-82d3-22a748732c52
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Изменение свойств цементной пасты и смеси мелкозернистого бетона в зависимости от состава
сланцезольного портландцемента и расхода добавки С-3
Kikas, Verner; Puntso, Rein Изучение свойств зольных цементов и бетонов на их основе 1984 / с. 11-26 : ил
https://www.ester.ee/record=b1307627*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/7fece127-21bc-42fe-b7a7-42d11333f964

Изучение влияния дисперсности сланцезольного портландцемента на его физико-механические свойства :
автореферат ... кандидата технических наук (05.23.05)
Uustalu, Enn 1975 http://www.ester.ee/record=b1339135*est

Изучение зависимости показателей усадки растворов на портландцементе и сланцезольном портландцементе
от состава клинкера
Kikas, Verner; Laul, Ilmar; Hain, Artur Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 6 1972 / с. 109-114
https://www.ester.ee/record=b2190533*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/29889133-4a49-423b-82d3-22a748732c52

Изучение золы сланца-кукерсита
Kikas, Verner; Mikli, Lauri; Joon, Hillar; Rass, Jüri; Hralovitš, J.F.; Puntso, Rein; Grabko, Stellian; Hain, Artur; Rosenberg,
Margit; Nüssik, Jaan; Petrova, J.V. 1986 https://www.ester.ee/record=b1296022*est

Изучение золы сланца-кукерсита
Kikas, Verner; Uustalu, Enn; Hain, Artur; Seidmann, Ülle; Joon, Hillar; Nurm, Viive; Piksarv, Evald; Puntso, Rein; Laul,
Ilmar; Utkin, Pjotr; Rass, Jüri; Nüssik, Jaan; Mikli, Lauri 1988 https://www.ester.ee/record=b1288245*est

Изучение золы сланца-кукерсита
Kikas, Verner; Mikli, Lauri; Nurm, Viive; Nüssik, Jaan; Joon, Hillar; Grabko, Stellian; Puntso, Rein; Utkin, Pjotr; Rass, Jüri;
Hain, Märt 1989 https://www.ester.ee/record=b1260850*est

Изучение и применение сланцезольных цементов
Kikas, Verner Труды научно-технической конференции "Изучение и применение сланцезольных цементов" : [Таллин, 23-24
сентября 1971 года] 1971 / с. 3-14 : таб https://www.ester.ee/record=b1335722*est

Изучение и применение сланцезольных цементов : автореферат ... доктора технических наук (05.23.05)
Kikas, Verner 1974 http://www.ester.ee/record=b1327788*est

Изучение реологических и прочностных свойств мелкозернистых бетонов в зависимости от гранулометрии
заполнителя
Vihvelin, Raivo; Kikas, Verner; Uustalu, Enn Реология бетонных смесей и ее технологические задачи : тезисы докладов IV
всесоюзного симпозиума, Юрмала, 19-21 октября 1982 г. 1982 / с. 57-61 https://www.ester.ee/record=b2448355*est

Изучение свойств зольных цементов и бетонов на их основе
1983 https://www.ester.ee/record=b1294936*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/035dbfcf-e3cc-4e90-a95f-f23cbeb477b7

Изучение свойств зольных цементов и бетонов на их основе
1984 https://www.ester.ee/record=b1307627*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/7fece127-21bc-42fe-b7a7-42d11333f964

Изучение свойств зольных цементов и бетонов на их основе
1985 https://www.ester.ee/record=b1513870*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/2b8bf14b-d1f5-474e-8faf-5e343aa3f4bd

Использование индуктивных датчиков ИДД-2 в исследовании деформативных свойств тяжелого бетона при
пропаривании
Raudsepp, Robert; Kiivet, Gunnar; Kikas, Verner Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 7 1975 / с. 117-122
https://www.ester.ee/record=b2190712*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/0a5aad8d-50e2-4185-83af-8727e0401bb4

Использование сланцезольного портландцемента при строительстве телебашни и других сооружений
Kikas, Verner; Hain, Artur; Piksarv, Evald; Laul, Ilmar; Otsman, Raimond Научно-техническая конференция "Эффективные
зольные портландцементы" : тезисы докладов 1981 / с. 12-16 https://www.ester.ee/record=b1327407*est

Использование фракций летучей золы сланца-кукерсита в качестве добавки к бетонам
Kikas, Verner; Utkin, Pjotr; Rass, Jüri Изучение свойств зольных цементов и бетонов на их основе 1988 / с. 44-57

Исследование бетона, изготовленного из сланцезольного портландцемента, на опытном участке
Ленинградского шоссе
Aavik, A.; Allmann, A.; Ansumäe, R.; Lainsalu, J.; Kikas, Verner; Otsman, Raimond X студенческая научно-техническая
конференция высших учебных заведений Прибалтики, Белорусской ССР и Калининградской области : аннотации научных
работ 1964 / с. 118 https://www.ester.ee/record=b1749611*est http://www.digar.ee/id/nlib-digar:376945

https://www.ester.ee/record=b1307627*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/7fece127-21bc-42fe-b7a7-42d11333f964
http://www.ester.ee/record=b1339135*est
https://www.ester.ee/record=b2190533*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/29889133-4a49-423b-82d3-22a748732c52
https://www.ester.ee/record=b1296022*est
https://www.ester.ee/record=b1288245*est
https://www.ester.ee/record=b1260850*est
https://www.ester.ee/record=b1335722*est
http://www.ester.ee/record=b1327788*est
https://www.ester.ee/record=b2448355*est
https://www.ester.ee/record=b1294936*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/035dbfcf-e3cc-4e90-a95f-f23cbeb477b7
https://www.ester.ee/record=b1307627*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/7fece127-21bc-42fe-b7a7-42d11333f964
https://www.ester.ee/record=b1513870*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/2b8bf14b-d1f5-474e-8faf-5e343aa3f4bd
https://www.ester.ee/record=b2190712*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/0a5aad8d-50e2-4185-83af-8727e0401bb4
https://www.ester.ee/record=b1327407*est
https://www.ester.ee/record=b1749611*est
http://www.digar.ee/id/nlib-digar:376945


Исследование возможностей оптимизации технологии сланцезольно-песчаного автоклавного бетона :
автореферат ... кандидата технических наук (05.23.05)
Grabko, Stellian 1975 http://www.ester.ee/record=b1334130*est

Исследование возможностей оптимизации технологии сланцезольно-песчаного автоклавного бетона :
автореферат ... кандидата технических наук (05.23.05)
Grabko, Stellian 1974 http://www.ester.ee/record=b1339842*est

Исследование гидратации мелкой фракции летучей золы сланца-кукерсита при помощи рационального анализа
Kikas, Verner; Nurm, Viive; Piksarv, Evald Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 5 1971 / с. 27-41 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190172*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/35173650-ef9e-484b-9822-f6d1155ebe49/

Исследование свойств мелкой части летучей золы сланца-кукериста и портландцементов, изготовленных с ее
добавкой : автореферат ... кандидата технических наук (484)
Soonike, Väino 1969 http://www.ester.ee/record=b1357852*est

Исследование условий получения качественного сланцезольно-песчаного автоклавного бетона
Grebko, S.I.; Kikas, Verner Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 7 1975 / с. 37-44 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190712*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/0a5aad8d-50e2-4185-83af-8727e0401bb4

Исследование условий получения эффективного сланцезольно-песчаного автоклавного бетона
Kikas, Verner; Grabko, Stellian Тезисы докладов VII конференции молодых ученых и специалистов Прибалтики и БССР по
проблемам стройматериалов и конструкций, 7-10 окт. 1974 г. 1974 / с. 64-66 https://www.ester.ee/record=b1535847*est

Кинетика развития самонапряжения, свободного и "холостого" расширения в ранние стадии твердения
напрягающего цемента
Kikas, Verner; Rass, Jüri Изучение свойств зольных цементов и бетонов на их основе 1985 / с. 3-7 : ил
https://www.ester.ee/record=b1513870*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/2b8bf14b-d1f5-474e-8faf-5e343aa3f4bd

Кинетика твердения и расширение кукермитных и кукермит-цементных растворов
Kikas, Verner; Laul, Ilmar; Hain, Artur Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 4 1968 / с. 103-115 : илл
https://www.ester.ee/record=b2183096*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/03c76fff-9089-4c07-87f6-b2ded87e73b5/

Кинетика твердения кукермитов и кукермитцементов в зависимости от температуры
Kikas, Verner; Laul, Ilmar; Hain, Artur Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 4 1968 / с. 131-146 : илл
https://www.ester.ee/record=b2183096*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/03c76fff-9089-4c07-87f6-b2ded87e73b5/

Кинетика твердения тяжелого бетона на сланцезольном портландцементе
Kiivet, Gunnar; Kikas, Verner Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 5 1971 / с. 95-103
https://www.ester.ee/record=b2190172*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/35173650-ef9e-484b-9822-f6d1155ebe49/

Коррозия сланцезольного портландцемента в агрессивных растворах : автореферат ... кандидата технических
наук (05.17.11)
Raado, Lembi-Merike 1975 https://www.ester.ee/record=b1320487*est

Коррозия сланцезольного портландцемента в агрессивных растворах : диссертация ... кандидата технических
наук
Raado, Lembi-Merike 1975

Морозостойкость сланцезольно-портландцементных бетонов
Hain, Artur; Kikas, Verner; Laul, Ilmar Научно-техническая конференция "Стойкость зольных цементов" : тезисы докладов
1976 / с. 9-12 https://www.ester.ee/record=b1351066*est

На пути к сланцезольному портландцементу
Kikas, Verner Сланцезольный портландцемент СзПЦ 1987 / с. 1-3 : ил https://www.ester.ee/record=b1274054*est

Напрягающий цемент на базе летучей золы сланца-кукерсита : автореферат ... кандидата технических наук
(05.23.05)
Rass, Jüri 1989 http://www.ester.ee/record=b1267742*est

Напрягающий цемент на базе летучей золы сланца-кукерсита : диссертация ... кандидата технических наук :
05.23.05 - строительные материалы и изделия
Rass, Jüri 1988 http://www.ester.ee/record=b2473522*est

О взаимосвязях фазового состава и свойств сланцезольных автоглавных бетонов
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Grabko, Stellian; Kikas, Verner Тезисы докладов VI конференции молодых ученых и специалистов Прибалтики и БССР по
проблемам стройматериалов и конструкций, 12-14 ноября 1973 года 1973 / с. 24-25 https://www.ester.ee/record=b1336620*est

О влиянии дисперсности компонентов сланцезольного портландцемента на его активность
Uustalu, Enn; Kikas, Verner Труды научно-технической конференции "Изучение и применение сланцезольных цементов" :
[Таллин, 23-24 сентября 1971 года] 1971 / с. 45-49 : таб https://www.ester.ee/record=b1335722*est

О влиянии зернового состава сланцезольного портландцемента на морозостойкость бетонов на его основе
Uustalu, Enn; Kikas, Verner Научно-техническая конференция "Стойкость зольных цементов" : тезисы докладов 1976 / с. 13-
14 https://www.ester.ee/record=b1351066*est

О влиянии физических свойств заполнителей на прочностные показатели сланцезольно-портландцементного
бетона
Kikas, Verner; Vihvelin, Raivo; Laul, Ilmar Теория и технология получения строительных материалов из зол твердых топлив
1979 / с. 29-38 https://www.ester.ee/record=b1271211*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/70d7146f-2575-458f-98b0-3bfa4bb7d4a5

О возможностях использования карбонатных пород Прибалтийских месторождений в качестве заполнителя в
сланцезольно-портландцементных растворах
Kikas, Verner; Ojaste, Kalju; Rojak, G. Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 4 1968 / с. 221-234 : илл
https://www.ester.ee/record=b2183096*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/03c76fff-9089-4c07-87f6-b2ded87e73b5/

О гидратации мельчайших фракций летучей золы сланца-кукерсита
Kikas, Verner; Piksarv, Evald Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 4 1968 / с. 49-67 : илл
https://www.ester.ee/record=b2183096*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/03c76fff-9089-4c07-87f6-b2ded87e73b5/

О гидратации сланцезольного портландцемента
Piksarv, Evald; Kikas, Verner; Grabko, Stellian Труды научно-технической конференции "Изучение и применение
сланцезольных цементов" : [Таллин, 23-24 сентября 1971 года] 1971 / с. 29-33 : таб https://www.ester.ee/record=b1335722*est

О деформациях тяжелого бетона на сланцезольном портландцементе при пропаривании в зависимости от
состава золы в цементе
Kiivet, Gunnar; Kikas, Verner; Raudsepp, Robert Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 6 1972 / с. 81-90 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190533*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/29889133-4a49-423b-82d3-22a748732c52

О деформациях тяжелого бетона на сланцезольном портландцементе при пропаривания в зависимости от
состава золы
Kiivet, Gunnar; Kikas, Verner; Raudsepp, Robert Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised. Изучение золы сланца-кукерсита =
Труды Таллинского политехнического института. Изучение золы сланца-кукерсита = Transactions of Tallinn Technical University.
Изучение золы сланца-кукерсита 1972 / с. 81-90 https://www.ester.ee/record=b1513638*est

О колебаниях свойств сланцезольных вяжущих
Kikas, Verner Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 1 1959 / с. 29-43 : илл https://www.ester.ee/record=b2181314*est
https://www.etera.ee/zoom/119251/view

О методике определения гидравлической активности сланцезольного портландцемента
Hain, Artur; Kikas, Verner; Kiivet, Gunnar Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 5 1971 / с. 105-130 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190172*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/35173650-ef9e-484b-9822-f6d1155ebe49/

О помоле сланцезольного портландцемента
Uustalu, Enn; Kikas, Verner; Piksarv, Evald Тезисы докладов VI конференции молодых ученых и специалистов Прибалтики и
БССР по проблемам стройматериалов и конструкций, 12-14 ноября 1973 года 1973 / с. 47-48
https://www.ester.ee/record=b1336620*est

О помоле сланцезольного портландцемента
Piksarv, Evald; Kikas, Verner; Noormets, H.; Uustalu, Enn Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 6 1972 / с. 25-
31 : илл https://www.ester.ee/record=b2190533*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/29889133-4a49-423b-82d3-22a748732c52

О промышленном сепарировании летучей золы пылевидного сжигания сланца
Kikas, Verner; Kogermann, Edgar Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 2 1961 / с. 3-24 : илл
https://www.ester.ee/record=b2181429*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/0487e6f7-211c-4d12-8268-b00b35e48ff6

О свойствах неравстворимой части сланцевых зол
Nurm, Viive; Kikas, Verner Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 5 1971 / с. 3-13 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190172*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/35173650-ef9e-484b-9822-f6d1155ebe49/

О свойствах пропаренных растворов на зольных цементах
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Kikas, Verner; Rosenberg, Margit Теория и технология получения строительных материалов из зол твердых топлив 1980 / с.
45-51 https://www.ester.ee/record=b1264063*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/f8d2178a-531a-498e-8982-0cc6259a2d8b

О свойствах стекловидной фазы сланцевых зол
Nurm, Viive; Piksarv, Evald; Kikas, Verner Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 5 1971 / с. 15-26 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190172*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/35173650-ef9e-484b-9822-f6d1155ebe49/

О составе, процессе твердения и вяжущих свойствах мелких фракций летучей золы пылевидного сжигания
сланца-кукерсита : автореферат ... кандидата технических наук
Piksarv, Evald 1965 http://www.ester.ee/record=b1520841*est

О стойкости портландцементных растворов, изготовленных на базе реакционноспособного заполнителя
Rojak, G.; Kikas, Verner; Ojaste, Kalju; Hain, Artur Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 4 1968 / с. 205-220 :
илл https://www.ester.ee/record=b2183096*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/03c76fff-9089-4c07-87f6-b2ded87e73b5/

О стойкости пропаренных бетонов
Kikas, Verner; Hain, Artur; Ojaste, Kalju; Piksarv, Evald Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 6 1972 / с. 155-
166 : илл https://www.ester.ee/record=b2190533*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/29889133-4a49-423b-82d3-22a748732c52

О стойкости сланцезольно-портландцементных изделий при применении заполнителей с различной
реакционной способностью
Ojaste, Kalju; Kikas, Verner; Hain, Artur Труды научно-технической конференции "Изучение и применение сланцезольных
цементов" : [Таллин, 23-24 сентября 1971 года] 1971 / с. 73-76 https://www.ester.ee/record=b1335722*est

О стойкости сланцезольно-портландцементных изделий при применении заполнителей с различной
реакционной способностью : автореферат ... кандидата технических наук (484)
Ojaste, Kalju 1969 http://www.ester.ee/record=b1357835*est

О стойкости сланцезольно-портландцементных растворов при взаимодействии щелочей цемента с
заполнителями
Ojaste, Kalju; Kikas, Verner; Hain, Artur Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 7 1975 / с. 97-107 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190712*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/0a5aad8d-50e2-4185-83af-8727e0401bb4

О стойкости сланцезольных цементов
Kikas, Verner Научно-техническая конференция "Стойкость зольных цементов" : тезисы докладов 1976 / с. 3-9
https://www.ester.ee/record=b1351066*est

О теоретических основах регулирования зернового состава цементов
Kikas, Verner; Uustalu, Enn Тезисы докладов VII конференции молодых ученых и специалистов Прибалтики и БССР по
проблемам стройматериалов и конструкций, 7-10 окт. 1974 г. 1974 / с. 66-67 https://www.ester.ee/record=b1535847*es

О технологии и свойствах кукермитового газобетона, изготовленного из фракций циклонной золы
Kikas, Verner; Laur, Toomas Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 2 1961 / с. 46-59
https://www.ester.ee/record=b2181429*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/0487e6f7-211c-4d12-8268-b00b35e48ff6

О технологии изготовления кукермитов
Kikas, Verner Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 1 1959 / с. 44-66 : илл https://www.ester.ee/record=b2181314*est
https://www.etera.ee/zoom/119251/view

О технологии изготовления сланцезольного газобетона на Ахтмеском комбинате строительных материалов
Laur, Toomas; Kikas, Verner Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 3 1966 / с. 49-71 : илл
https://www.ester.ee/record=b2182145*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/2b639d61-3ead-4cb1-b5ff-fe472649dd9a

О факторах, влияющих на свойства летучей золы
Kikas, Verner; Kogermann, Edgar; Sobtšenko, Anatoli Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 4 1968 / с. 15-28
: илл https://www.ester.ee/record=b2183096*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/03c76fff-9089-4c07-87f6-b2ded87e73b5/

О физических факторах, влияющих на коррозию пропаренного бетона
Ojaste, Kalju; Kikas, Verner; Hain, Artur; Laul, Ilmar Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 6 1972 / с. 167-177 :
илл https://www.ester.ee/record=b2190533*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/29889133-4a49-423b-82d3-22a748732c52

О характере гидравлической активности сланцевых зол
Kikas, Verner; Nurm, Viive; Piksarv, Evald Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 5 1971 / с. 43-64 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190172*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/35173650-ef9e-484b-9822-f6d1155ebe49/

О ходе гидратации гипсового ангидрита при твердении теста из мельчайшей фракции сланцевой золы при
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нормальных условиях
Kikas, Verner; Reispere, Harri; Evert, Märt Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 5 1971 / с. 141-160 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190172*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/35173650-ef9e-484b-9822-f6d1155ebe49/

Об основах разработки рациональной схемы помола сланцезольного портландцемента
Kikas, Verner; Uustalu, Enn; Piksarv, Evald Известия высших учебных заведений. Строительство и архитектура 1974 / с. 83-
87 https://www.ester.ee/record=b3249097*est

Описание процесса твердения строительных вяжущих методами математической статистики
Petersen, Ivar-Heldur; Kikas, Verner Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised. Füüsika. Matemaatika = Известия Академии
наук Эстонской ССР. Физика. Математика = Proceedings of Academy of Sciences of the Estonian SSR. Physics. Mathematics
1967 / lk. 68-80 https://www.ester.ee/record=b1264310*est

Основные факторы, влияющие на прочность и структуру бетона на сланцезольном портландцементе
Kiivet, Gunnar; Kikas, Verner; Hain, Artur Труды научно-технической конференции "Изучение и применение сланцезольных
цементов" : [Таллин, 23-24 сентября 1971 года] 1971 / с. 57-61 : илл https://www.ester.ee/record=b1335722*est

Основы получения атмосферостойких цементобетонных дорожных плит
Kikas, Verner; Laul, Ilmar Вопросы улучшения качества строительства, ремонта и эксплуатации покрытий улиц и тротуаров :
тезисы докладов III Межреспубликанской научно-технической конференции городских дорожников Прибалтиских республик,
Белорусской, Украинской и Молдавской ССР 1971 / с. 52-53 https://www.ester.ee/record=b1343807*est

Основы получения эффективных зольных портландцементов и их значение для народного хозяйства
Kikas, Verner Научно-техническая конференция "Эффективные зольные портландцементы" : тезисы докладов 1981 / с. 3-9
https://www.ester.ee/record=b1327407*est

Оценка дисперсности компонентов сланцезольного портландцемента
Uustalu, Enn; Kikas, Verner Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 6 1972 / с. 3-13 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190533*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/29889133-4a49-423b-82d3-22a748732c52

Переменное увлажнение и высыхание растворов, изготовленных на сланцезольных вяжущих
Laul, Ilmar; Kikas, Verner Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 4 1968 / с. 147-162 : илл
https://www.ester.ee/record=b2183096*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/03c76fff-9089-4c07-87f6-b2ded87e73b5/

Поведение эттрингита при автоклавной обработке
Kikas, Verner; Grabko, Stellian Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 6 1972 / с. 47-52 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190533*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/29889133-4a49-423b-82d3-22a748732c52

Применение золы твердых топлив в цементной промышленности
Kikas, Verner; Laul, Ilmar; Piksarv, Evald; Hain, Artur Минеральная часть топлива и ее роль в работе энергетических
устройств : материалы I Всесоюзного научно-технического совещания 1971 / с. 204-211

Производство сланцезонных портландцементов
Kikas, Verner; Piksarv, Evald; Hain, Artur; Dokelin, Sergei Цемент : ежемесячный научно-технический и производственный
журнал 1983 / с. 16-17 https://www.ester.ee/record=b2885733*est

Процессы твердения автоклавных вяжущих, содержащих сульфат кальция
Kikas, Verner; Grabko, Stellian Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 6 1972 / с. 53-70 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190533*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/29889133-4a49-423b-82d3-22a748732c52

Развитие исследований и внедрения цементовна основе золыы сланца-кукерсита
Kikas, Verner IV научно-техническая конференция "Отходы энергетической промышленности - ценная минеральная добавка
для производства портландцементов со специальными свойствами", Таллин, 17-19 сентября 1986 года : тезисы докладов
1986 / с. 7-13 https://www.ester.ee/record=b1232805*est

Растворимость и коррозионная стойкость цементов при разных режимах твердения
Raado, Lembi-Merike; Piksarv, Evald; Kikas, Verner Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 7 1975 / с. 87-96 :
илл https://www.ester.ee/record=b2190712*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/0a5aad8d-50e2-4185-83af-8727e0401bb4

Результаты исследования влияния добавки мельчайшей фракции летучей золы сланца-кукерсита на свойства
зольных цементов на базе клинкеров цементных заводов Литовской ССР и Латвийской ССР
Kikas, Verner; Uustalu, Enn IV научно-техническая конференция "Отходы энергетической промышленности - ценная
минеральная добавка для производства портландцементов со специальными свойствами", Таллин, 17-19 сентября 1986
года : тезисы докладов 1986 / с. 48 https://www.ester.ee/record=b1232805*est

Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита
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1959 https://www.ester.ee/record=b2181314*est https://www.etera.ee/zoom/119251/view

Свойства кукермитов, изготовленных на базе мельчайшей фракции летучей золы сланца-кукерсита
Kikas, Verner; Hain, Artur; Laul, Ilmar Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 4 1968 / с. 117-129
https://www.ester.ee/record=b2183096*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/03c76fff-9089-4c07-87f6-b2ded87e73b5/

Свойства портландцементов с минеральными добавками
Kikas, Verner; Hain, Artur; Ojaste, Kalju; Turetški, A.; Laul, Ilmar Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 7 1975 /
с. 3-14 : ил https://www.ester.ee/record=b2190712*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/0a5aad8d-50e2-4185-83af-8727e0401bb4

Свойства сланцезольных цементов с микронаполнителями при повышенном содержании клинкера
Laul, Ilmar; Kikas, Verner; Rosenberg, Margit Теория и технология получения строительных материалов из зол твердых
топлив 1979 / с. 39-44 : илл https://www.ester.ee/record=b1271211*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/70d7146f-2575-458f-98b0-
3bfa4bb7d4a5

Свойства цементов, изготовленных с добавкой мелкой части летучей золы различного состава
Kikas, Verner; Soonike, Väino Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 4 1968 / с. 163-177 : илл
https://www.ester.ee/record=b2183096*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/03c76fff-9089-4c07-87f6-b2ded87e73b5/

Системы золоулавливания Прибалтийской ГРЭС и получаемые на ней виды золы
Kikas, Verner; Kogermann, Edgar Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 4 1968 / с. 3-13 : илл
https://www.ester.ee/record=b2183096*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/03c76fff-9089-4c07-87f6-b2ded87e73b5/

Сланцезольные цементы специального назначения
Kikas, Verner Изучение свойств зольных цементов и бетонов на их основе 1989 / с. 3-9

Сланцезольный газобетон на базе фракций летучей золы сланца-кукерсита : автореферат диссертации на
соискание ученой степени кандидата технических наук
Laur, Toomas 1967 https://www.ester.ee/record=b1521745*est

Сланцезольный напрягающий цемент со средней и высокой энергией самонапряжения
Rass, Jüri; Kikas, Verner IV научно-техническая конференция "Отходы энергетической промышленности - ценная
минеральная добавка для производства портландцементов со специальными свойствами", Таллин, 17-19 сентября 1986
года : тезисы докладов 1986 / с. 53-55 https://www.ester.ee/record=b1232805*est

Сланцезольный портландцемент СзПЦ
1987 https://www.ester.ee/record=b1274054*est

Состояние и перспективы применения летучих зол сланца-кукерсита эстонского месторождения в производстве
вяжущих материалов
Kikas, Verner; Laul, Ilmar; Piksarv, Evald Известия высших учебных заведений. Строительство и архитектура 1974 / с. 94-98
https://www.ester.ee/record=b3249097*est

Сравнение прочностных показателей цементов разного зернового состава при нормальном твердении и при
пропаривании
Uustalu, Enn; Kikas, Verner; Vihvelin, Raivo Изучение свойств зольных цементов и бетонов на их основе 1983 / с. 49-57 : ил
https://www.ester.ee/record=b1294936*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/035dbfcf-e3cc-4e90-a95f-f23cbeb477b7

Среднемарочный сланцезольный цемент с микронаполнителями
Laul, Ilmar; Kikas, Verner; Hain, Artur Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 7 1975 / с. 15-23 : ил
https://www.ester.ee/record=b2190712*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/0a5aad8d-50e2-4185-83af-8727e0401bb4

Стойкость и прочность бетонов на цементах с добавкой высококальциевых зол : автореферат ... кандидата
технических наук (05.23.05)
Utkin, Pjotr 1990 http://www.ester.ee/record=b2287365*est

Стойкость и прочность бетонов на цементах с добавкой высококальциевых зол : дисс. на соиск. учен. степ.
канд. техн. наук : 05.23.05 - Строительные материалы и изделия
Уткин, Петр 1990

Стойкость и прочность бетонов на цементах с добавкой высококальциевых зол : диссертация ... кандидата
технических наук : 05.23.05 - Строительные материалы и изделия
Utkin, Pjotr 1990 http://www.ester.ee/record=b2479212*est

Стойкость сланцезольного портландцемента в растворах сульфата магния
Kikas, Verner; Raado, Lembi-Merike; Piksarv, Evald Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 6 1972 / с. 133-143
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: илл https://www.ester.ee/record=b2190533*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/29889133-4a49-423b-82d3-22a748732c52

Стойкость сланцезольного портландцемента в растворах щелочных хлоридов
Raado, Lembi-Merike; Kikas, Verner; Piksarv, Evald Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 6 1972 / с. 123-132
: илл https://www.ester.ee/record=b2190533*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/29889133-4a49-423b-82d3-22a748732c52

Строительные свойства вяжущих, изготовленных из мелких фракций летучей золы сланца-кукерсита :
автореферат ... кандидата технических наук (484)
Laul, Ilmar 1969 http://www.ester.ee/record=b1357819*est

Строительные свойства вяжущих, изготовленных из мелкой фракции летучей золы сланца-кукерсита
Laul, Ilmar 1968 http://www.ester.ee/record=b2237438*est

Теория и технология получения строительных материалов на базе зол твердых топлив (обзор развития
современного состояния)
Kikas, Verner; Joon, Hillar Развитие научных исследований в области технических наук в Эстонской ССР : тезисы
республиканской конференции, Таллин, 15-16 октября 1986 г. 1986 / с. 31-35 https://www.ester.ee/record=b1231513*est

Технико-экономическая эффективность производства специальных сланцезольных портландцементов
Kikas, Verner; Hain, Artur; Seidmann, Ülle Изучение свойств зольных цементов и бетонов на их основе 1988 / с. 3-11

Технология производства и свойства цементов, изготовленных с добавками мельчайшей фракции летучей золы
от пылевидного сжигания сланца-кукерсита : автореферат ... кандидата технических наук
Hain, Artur 1965 http://www.ester.ee/record=b1520828*est

Технология производства сланцезольного портландцемента на заводе "Пунане Кунда"
Kikas, Verner; Piksarv, Evald; Soonike, Väino Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 4 1968 / с. 179-189 : илл
https://www.ester.ee/record=b2183096*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/03c76fff-9089-4c07-87f6-b2ded87e73b5/

Усадка цементного камня на портландцементах разного состава
Laul, Ilmar; Kikas, Verner; Hain, Artur Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 6 1972 / с. 91-97
https://www.ester.ee/record=b2190533*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/29889133-4a49-423b-82d3-22a748732c52

Физико-химические показатели и вяжущие свойства фракций летучей золы сланца-кукерсита
Kikas, Verner; Hain, Artur; Reispere, Harri Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 4 1968 / с. 29-47 : илл
https://www.ester.ee/record=b2183096*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/03c76fff-9089-4c07-87f6-b2ded87e73b5/

Физические показатели и вяжущие свойства мельчайшей фракции летучей золы сланца-кукерсита
Hain, Artur; Kikas, Verner Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 4 1968 / с. 89-101 : илл
https://www.ester.ee/record=b2183096*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/03c76fff-9089-4c07-87f6-b2ded87e73b5/

Формирование структуры и морозостойкости золопортландцементных бетонов : автореферат ... кандидата
технических наук (05.23.05)
Joon, Hillar 1983 http://www.ester.ee/record=b1312735*est

Формирование структуры и морозостойкость золопортландцементных бетонов : диссертация ... кандидата
технических наук : 05.23.05 - строительные материалы и изделия
Joon, Hillar 1983 http://www.ester.ee/record=b2421203*est

Фракции сланцевой золы в промышленности строительных материалов
Kikas, Verner; Otsman, Raimond Строительные конструкции и строительная физика : сборник статей. 10 1970 / с. 35-45
https://www.ester.ee/record=b2189979*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/61a80292-0587-462a-b7a6-0a942f3a8038/

"Холостое" расширение при твердении сланцезольного цемента
Kikas, Verner; Rass, Jüri Изучение свойств зольных цементов и бетонов на их основе 1984 / с. 3-10 : ил
https://www.ester.ee/record=b1307627*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/7fece127-21bc-42fe-b7a7-42d11333f964

Экономические исследования по сланцезольным вяжущим
Dokelin, Sergei; Kikas, Verner Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 4 1968 / с. 235-245
https://www.ester.ee/record=b2183096*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/03c76fff-9089-4c07-87f6-b2ded87e73b5/

Эффективные зольные цементы на основе летучих зол твердых топлив
Piksarv, Evald; Hain, Artur; Laul, Ilmar; Kikas, Verner Шестой международный конгресс по химии цемента : труды в трех
томах. Том III. Цементы и их свойства 1976 / с. 112-115
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Эффективные зольные цементы на основе летучих зол твердых топлив
Kikas, Verner; Piksarv, Evald; Hain, Artur; Laul, Ilmar 1974

Эффективные зольные цементы на основе летучих зол твердых топлив
Kikas, Verner; Piksarv, Evald; Hain, Artur; Laul, Ilmar Сборник аннотаций дополнительных докладов VI Международного
конгресса по химии цемента 1974 / с. 3-10


