
Влияние растворимых щелочных соединений на прочностные свойства песчаных бетонов
Piksarv, Evald; Kikas, Verner; Nurm, Viive Теория и технология получения строительных материалов из зол твердых топлив
1977 / с. 3-13 : илл https://www.ester.ee/record=b1312059*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/d8bffaaa-39cd-4fa7-9044-e98e3ef5fdd4

Влияние тонкости помола на активность кукермит-цемента с микронаполнителями
Laul, Ilmar; Rosenberg, Margit Теория и технология получения строительных материалов из зол твердых топлив 1977 / с. 27-
33 https://www.ester.ee/record=b1312059*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/d8bffaaa-39cd-4fa7-9044-e98e3ef5fdd4

Зависимость морозостойкости бетона на сланцезольном портландцементе от состава цемента
Hain, Artur; Kikas, Verner Теория и технология получения строительных материалов из зол твердых топлив 1977 / с. 43-52 :
илл https://www.ester.ee/record=b1312059*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/d8bffaaa-39cd-4fa7-9044-e98e3ef5fdd4

Портландцементы с добавками мелкой части золы из установки по энергетической переработке сланца УТТ-500
Grabko, Stellian; Piksarv, Evald Теория и технология получения строительных материалов из зол твердых топлив 1977 / с.
15-25 : илл https://www.ester.ee/record=b1312059*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/d8bffaaa-39cd-4fa7-9044-e98e3ef5fdd4

Сравнительная коррозионная стойкость пропаренных цементов в сульфатных растворах
Raado, Lembi-Merike; Piksarv, Evald Теория и технология получения строительных материалов из зол твердых топлив 1977 /
с. 35-41 : илл https://www.ester.ee/record=b1312059*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/d8bffaaa-39cd-4fa7-9044-e98e3ef5fdd4

Теория и технология получения строительных материалов из зол твердых топлив
1977 https://www.ester.ee/record=b1312059*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/d8bffaaa-39cd-4fa7-9044-e98e3ef5fdd4

https://www.ester.ee/record=b1312059*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/d8bffaaa-39cd-4fa7-9044-e98e3ef5fdd4
https://www.ester.ee/record=b1312059*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/d8bffaaa-39cd-4fa7-9044-e98e3ef5fdd4
https://www.ester.ee/record=b1312059*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/d8bffaaa-39cd-4fa7-9044-e98e3ef5fdd4
https://www.ester.ee/record=b1312059*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/d8bffaaa-39cd-4fa7-9044-e98e3ef5fdd4
https://www.ester.ee/record=b1312059*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/d8bffaaa-39cd-4fa7-9044-e98e3ef5fdd4
https://www.ester.ee/record=b1312059*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/d8bffaaa-39cd-4fa7-9044-e98e3ef5fdd4

