
Бетоны с некоторыми добавками
Soidra, Raigo Научно-техническая конференция "Стойкость зольных цементов" : тезисы докладов 1976 / с. 29-31
https://www.ester.ee/record=b1351066*est

Влияние высыхания на стойкость и усадку цементного камня разного возраста
Laul, Ilmar; Hain, Artur Научно-техническая конференция "Стойкость зольных цементов" : тезисы докладов 1976 / с. 31-34
https://www.ester.ee/record=b1351066*est

Влияние высыхания на физико-механические показатели золоцементного камня
Laul, Ilmar; Hain, Artur Научно-техническая конференция "Стойкость зольных цементов" : тезисы докладов 1976 / с. 34-37
https://www.ester.ee/record=b1351066*est

Влияние содержания щелочных сульфатов на стойкость пропаренного портландцементного бетона
Piksarv, Evald; Nurm, Viive; Hain, Artur Научно-техническая конференция "Стойкость зольных цементов" : тезисы докладов
1976 / с. 21-24 https://www.ester.ee/record=b1351066*est

Влияние тонкости помола сланцезольного цемента с микронаполнителями на его морозостойкость
Laul, Ilmar; Uustalu, Enn; Hain, Artur Научно-техническая конференция "Стойкость зольных цементов" : тезисы докладов
1976 / с. 14-16 https://www.ester.ee/record=b1351066*est

Влияние фазового состава цементирующей связки на воздухо-и морозостойкость автоклавного сланцезольно-
песчаного бетона
Grabko, Stellian; Kikas, Verner Научно-техническая конференция "Стойкость зольных цементов" : тезисы докладов 1976 / с.
27-29 https://www.ester.ee/record=b1351066*est

Зависимость коррозионной стойкости бетонов после пропаривания от состава клинкера
Laul, Ilmar; Piksarv, Evald; Hain, Artur Научно-техническая конференция "Стойкость зольных цементов" : тезисы докладов
1976 / с. 24-26 https://www.ester.ee/record=b1351066*est

Морозостойкость сланцезольно-портландцементных бетонов
Hain, Artur; Kikas, Verner; Laul, Ilmar Научно-техническая конференция "Стойкость зольных цементов" : тезисы докладов
1976 / с. 9-12 https://www.ester.ee/record=b1351066*est

О влиянии зернового состава сланцезольного портландцемента на морозостойкость бетонов на его основе
Uustalu, Enn; Kikas, Verner Научно-техническая конференция "Стойкость зольных цементов" : тезисы докладов 1976 / с. 13-
14 https://www.ester.ee/record=b1351066*est

О стойкости сланцезольно-портландцементных бетонов при взаимодействии щелочей цемента с заполнителями
Ojaste, Kalju; Hain, Artur Научно-техническая конференция "Стойкость зольных цементов" : тезисы докладов 1976 / с. 17-18
https://www.ester.ee/record=b1351066*est

О стойкости сланцезольных цементов
Kikas, Verner Научно-техническая конференция "Стойкость зольных цементов" : тезисы докладов 1976 / с. 3-9
https://www.ester.ee/record=b1351066*est

Стойкость пропаренных сланцезольно-портландцементных бетонов против сульфатной коррозии
Raado, Lembi-Merike; Piksarv, Evald Научно-техническая конференция "Стойкость зольных цементов" : тезисы докладов
1976 / с. 19-20 https://www.ester.ee/record=b1351066*est
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