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Высокотемпературная коррозия котельных сталей в среде продуктов сгорания эстонских сланцев
Ots, Arvo; Tomann, Elvi; Touart, Raivo Исследование работы парогенераторов электростанций 1981 / с. 3-10

Высокотемпературная коррозия мартенситных и аустенитных сталей под натрубными отложениями сланцевой
золы
Tallermo, Harri; Klevtsov, Ivan Oil shale 2002 / 1, p. 19-33 : ill https://artiklid.elnet.ee/record=b1009972*est

Высокотемпературная коррозия сталей под влиянием летучей золы твердого топлива
Öpik, Ilmar; Tomann, Elvi; Arro, Hendrik XX научная конференция, посвященная 25-летию Эстонской ССР 18-22 мая 1965 г.
: тезисы и резюме 1965 / с. 125-126 https://www.ester.ee/record=b1359832*est

Высокотемпературная коррозия стали под воздействием некоторых сульфатов и золы сланцев в различных
средах
Vilbok, Heinrich; Unt, Lilia; Arumeel, Edgar; Siirde, Aino Тезисы Межвузовской конференции по коррозии и защите металлов
1971 / с. 42 https://www.ester.ee/record=b1409081*est

Высокотемпературная коррозия труб в котлах, работающих на сланцах
Tallermo, Harri XX научная конференция, посвященная 25-летию Эстонской ССР 18-22 мая 1965 г. : тезисы и резюме 1965 /
с. 127 https://www.ester.ee/record=b1359832*est

Высокотемпературная проводимост сульфида цинка в области фазовых переходов
Lott, Kalju; Varvas, Jüri Физика, химия и технические применения полупроводников A2B6 : тезисы докладов IV всесоюзного
совещания (Одесса, 16-19 ноября 1976 г.) 1976 / с. 133 https://www.ester.ee/record=b2969209*est

Высокотемпературная проводимость
Fridenthal, J.; Kallavus, Urve; Nõges, S; Nõges, Märt XX студенческая научно-техническая конференция вузов
Прибалтийских республик, Белорусской ССР и Молдавской ССР : тезисы докладов. Часть 2 1974 / с. 354
https://www.ester.ee/record=b1306141*est

Высокотемпературная проводимость сульфида кадмия
Kukk, Peeter-Enn; Varema, Tiit; Voogne, Maie; Aarna, Heiti; Altosaar, Mare; Erm, Ants Всесоюзное совещание "Реальная
структура неорганических жаростойких и жаропрочных материалов, 9-12 октября 1979 : тезисы докладов 1979 / с. 328-329

Высокотемпературная релаксация электропроводности в монокристаллах Cd Se
Varema, Tiit III республиканская конференция молодых ученых-химиков, 15-17 мая 1979 года : тезисы докладов 1979 / с. 3
https://www.ester.ee/record=b1280470*est

Высокотемпературная электропроводность ZnS:Cu:Cl-керамики в области фазовых переходов
Lott, Kalju Оптический журнал 1999 / 7, с. 70-74: ил

Высокотемпературная электропроводность в поликристаллическом сульфиде цинка
Lott, Kalju; Gorohova, E.; Rõzikov, E.; Raukas, Maie Тезисы докладов V всесоюзного симпозиума по люминесцентным
приемникам и преобразователям рентгеновского излучения 1985 / с. 85 https://www.ester.ee/record=b1229978*est

Высокотемпературное динамическое равновесие в сульфиде кадмия
Aarna, Heiti; Langovits, A.; Kukk, Peeter-Enn Полупроводниковые материалы. 2 1972 / с. 45-51 : илл
https://www.ester.ee/record=b1476073*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/75bd57ba-4543-4614-ab7c-3230cb13e005
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Высокотемпературное равновесие в селениде кадмия
Varvas, Jüri; Nirk, Tiit Резюме докладов Конференции по оптическим и фотоэлектрическим свойствам в полупроводниках 18-
22 май 1971 г. 1971 / с. [?]

Высокотемпературное равновесие дефектов в ZnSe : In
Nõges, Märt; Varvas, Jüri; Nirk, Tiit; Kallavus, Urve Физическая химия соединений AIIBVI 1981 / с. 67-76

Высокотемпературное равновесие дефектов в монокристаллах селенида кадмия
Varvas, Jüri; Nirk, Tiit; Kallaste, Tiit Полупроводниковые материалы. 2 1972 / с. 71-77 : илл
https://www.ester.ee/record=b1476073*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/75bd57ba-4543-4614-ab7c-3230cb13e005

Высокотемпературное равновесие дефектов в монокристаллах сульфида цинка, легированных медью
Lott, Kalju; Varvas, Jüri Получение и свойства полупроводниковых соединений типа А II В VI и А IV В VI и твердых растворов
на их основе : тезисы докладов Первой всесоюзной научно-технической конференций, МИСИС 1-4 февр. 1977 / с. 1976-1977

Высокотемпературное равновесие дефектов в нелегированном селениде цинка
Kallavus, Urve; Nõges, Märt; Rändur, Õie I республиканская конференция молодых ученых-химиков, 20-22 мая 1975 года :
тезисы докладов 1975 / с. 195 https://www.ester.ee/record=b1309964*est

Высокотемпературное равновесие дефектов в сульфиде кадмия
Aarna, Heiti; Voogne, Maie; Kukk, Peeter-Enn Полупроводниковые материалы. 3 1976 / с. 9-21 : илл
https://www.ester.ee/record=b1403374*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/5f8fd05c-ff69-4315-9d64-1d9c9611667b

Высокотемпературное равновесие дефектов селенида цинка, легированного индием и медью
Kallavus, Urve; Nõges, Märt; Rändur, Õie I республиканская конференция молодых ученых-химиков, 20-22 мая 1975 года :
тезисы докладов 1975 / с. 196 https://www.ester.ee/record=b1309964*est

Высокотемпературное равновесие собственных и примесных (Cu, In) дефектов в монокристаллах
Öpik, Andres; Nirk, Tiit; Varvas, Jüri Получение и свойства полупроводниковых соединений типа А II В VI и А IV В VI и твердых
растворов на их основе : Тезисы докладов первой всесоюзной научно-технической конференции, МИСиС 1-4 февр. 1977 / с.
129

Департамент: четверть магазинов хранит мясо при неправильной температуре [Online resource]
rus.postimees.ee 2022 "Департамент: четверть магазинов хранит мясо при неправильной температуре"

Дисперсный и химический состав летучей золы при высокотемпературном сжигании твердых топлив
Rakitin, T.; Rakitina, N.; Ots, A. Tallinna Tehnikaülikooli Toimetised 1992 / lk. 54-64: ill

Жаростойкость оксидированных труб из стали 12ХIМФ в условиях сжигания сланцев
Maruševskaja, N.; Tallermo, Harri XX студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтийских республик,
Белорусской ССР и Молдавской ССР : тезисы докладов. Часть 2 1974 / с. 245-246 https://www.ester.ee/record=b1306141*est

Затяжная релаксация высокотемпературной проводимости сульфида и селенида кадмия
Kukk, Peeter-Enn; Varema, Tiit; Erm, Ants Журнал неорганической химии 1980 / с. 2587-2589 : илл
https://www.ester.ee/record=b1443384*est

Золовые отложения и их влияние на высокотемпературную коррозию пароперегравателей пылесланцевых
парогенераторов
Tallermo, Harri; Ots, Arvo Теплоэнергетика : сборник статей. 13 1973 / с. 3-12 : илл https://www.ester.ee/record=b2190567*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/95c9503d-51f9-49a2-bb69-8109b8f29219

Измерение высокотемпературной проводимости
Harikas, I.; Hellat, M.; Matsoo, R.; Raivet, H.; Lott, Kalju XX студенческая научно-техническая конференция вузов
Прибалтийских республик, Белорусской ССР и Молдавской ССР : тезисы докладов. Часть 2 1974 / с. 353
https://www.ester.ee/record=b1306141*est

Измерение высокотемпературной проводимости ZnSe и CdSe парах селена и металла
Nirk, Tiit; Nõges, Märt; Varvas, Jüri Проблемы физики соединений АII BVI. Т. 2 : [материалы совещания], Вильнюс, 18-21 июля
1972 г. 1972 / с. 327-332 https://www.ester.ee/record=b2379820*est

Изучение процесса высокотемпературной коррозии в первоначальной стадии в присутствии золы
назаровского угля
Ots, Arvo; Tomann, Elvi Исследование работы парогенераторов электростанций 1979 / с. 83-93

Испытание индукционного насоса ЭМН-7 на жидком магнии
Risthein, Endel; Tammemägi, Herbert; Tiismus, Hugo; Jänes, Hans Исследование и проектирование электромагнитных
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средств перемещения жидких металлов : сборник трудов. 2 1964 / с. 111-122 : илл https://www.ester.ee/record=b2100528*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/882f07f6-3851-473d-b12b-e7af7990706d

Исследование взаимодействия хлоридного плавня с сульфидом кадмия
Koit, E.; Hiie, Jaan; Mellikov, Enn XVI студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтики, Белорусской ССР и
Калининградской области, посвященная 100-летию со дня рождения В. И. Ленина : 20-25 апреля 1970 г. : (тезисы докладов).
Математика, физика и химия 1970 / с. 27 https://www.ester.ee/record=b1379468*est

Исследование воздействия высоких температур на пластические свойства стали Х25Т
Anson, Pavel; Laid, Jaan; Poobus, Arvi Теплоэнергетика : сборник статей. 4 1965 / с. 55-63 : илл
https://www.ester.ee/record=b2182026*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/1a2e62bf-eb67-42b3-9ecd-e36a93a32460

Исследование высокотемпературного сжигания натуральных твердых топлив в циклонной камере сгорания :
автореферат ... кандидата технических наук (05.04.01)
Sidorov, Valeri 1991 http://www.ester.ee/record=b1205946*est

Исследование высокотемпературного сжигания натуральных твердых топлив в циклонной камере сгорания :
диссертация ... кандидата технических наук : 05.04.01 - котлы, парогенераторы и камеры сгорания
Sidorov, Valeri 1991 http://www.ester.ee/record=b2490324*est

Исследование высокотемпературного эффекта холла в многокристаллах CdSe в парах селена
Martinaitis, A.; Öpik, Andres II республиканская конференция молодых ученых-химиков, 17-19 мая 1977 : тезисы докладов.
Часть 2 1977 / с. 107 https://www.ester.ee/record=b1308855*est

Исследование высокотемпературной коррозии
Nuut, H.; Prikk, Arvi XXXII студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтийских республик, Белорусской ССР
и Молдавской ССР, 19-21 апреля 1988 г. : тезисы докладов : [в 3-х частях], ч. 2 1988 / с. 14
https://www.ester.ee/record=b1571601*est

Исследование высокотемпературной коррозии железа в присутствии сланцевой золы в атмосферах,
содержащих SO2
Ebber, Arkadi; Talimets, Ellen XVI студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтики, Белорусской ССР и
Калининградской области, посвященная 100-летию со дня рождения В. И. Ленина : 20-25 апреля 1970 г. : (тезисы докладов).
Математика, физика и химия 1970 / с. 33 https://www.ester.ee/record=b1379468*est

Исследование высокотемпературной коррозии сталей под влиянием отложений поташа при сжигании газа
Tallermo, Harri; Prikk, Arvi; Anson, Genrih; Kukk, A. Исследование работы паровых котлов электростанций 1982 / с. 41-58

Исследование высокотемпературной проводимости CdS в состоянии динамического равновесия
Aarna, Heiti; Kukk, Peeter-Enn Проблемы физики соединений АII BVI : [материалы совещания], Вильнюс, 18-21 июля 1972 г.
1972 / [с. 235-239] https://www.ester.ee/record=b3856778*est https://www.ester.ee/record=b2379820*est

Исследование высокотемпературной проводимости монокристаллов CdSe, легированных медью
Öpik, Andres; Nirk, Tiit I республиканская конференция молодых ученых-химиков, 20-22 мая 1975 года : тезисы докладов
1975 / с. 194 https://www.ester.ee/record=b1309964*est

Исследование высокотемпературных процессов утилизации фосфогипса
Kuusik, Rein, keemik; Trikkel, Andres; Veiderma, Mihkel Проблемы промышленной экологии 1988 / с. 48-55

Исследование высокотемпетатурного эффект холла в легированных медью и индием монокристаллах CdSe в
парах селена
Martinaitis, A.; Öpik, Andres II республиканская конференция молодых ученых-химиков, 17-19 мая 1977 : тезисы докладов.
Часть 2 1977 / с. 106 https://www.ester.ee/record=b1308855*est

Исследование зависимости высокотемпературной газовой коррозии от температуры продуктов сгорания
мазута : автореферат ... кандидата технических наук (05.273)
Hristitš, Leonid 1971 http://www.ester.ee/record=b1391113*est

Исследование зависимости высокотемпературной газовой коррозии от температуры продуктов сгорания
мазута : диссертация ... кандидата технических наук : 05.273 - промышленная теплоэнергетика
Hristitš, Leonid 1971 http://www.ester.ee/record=b2252996*est

Исследование коррозии нержавеющих сталей в азотной кислоте при температурах выше кипения
Kallast, Vambola Процессы и аппараты химической технологии и технология неорганических веществ. 2 1971 / с. 81-86 : илл
https://www.ester.ee/record=b1531303*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/ae6e2dd0-3320-48ce-b2bc-5254c0336474/
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Исследование некоторых свойств высокопористого металлокерамического железа
Irhin, S. N.; Palm, P.; Kulu, Priit Машиностроение и строительство : XVI студенческая научно-техническая конференция вузов
Прибалтики, Белорусской ССР и Калининградской области, посвященная 100-летию со дня рождения В. И. Ленина : 20-25
апреля 1970 г. : (тезисы докладов) 1970 / с. 26-27 https://www.ester.ee/record=b1379481*est

Исследование процесса высокотемпературной переработки фосфогипса в псевдоожиженном слое
Kuusik, Rein, keemik; Kuusk, Anu; Veiderma, Mihkel Минеральные удобрения и их применение в сельском хозяйстве:
доклады научно-технической конференции, Варна, 29–31 мая 1978 1978 / c. 142-146

Исследование спектральной степени черноты поверхностей
Maandi, Kalle XXVII студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтийских республик, Белорусской ССР и
Молдавской ССР, 19-21 апреля 1983 г : тезисы докладов. Часть 2 1983 / с. 52 https://www.ester.ee/record=b1571566*est

К вопросу о механизме коррозии металла в присутствии золы сланцев при высоких температурах
Talimets, Ellen Материалы конференции по процессам в минеральной части энергетического топлива, 4-6 февраля 1969
года 1969 / с. 62-69 : илл., таб https://www.ester.ee/record=b1351998*est

Кинетика высокотемпературной коррозии котельных сталей в среде продуктов сгорания лейпцигского бурого
угля
Herter, R.; Ots, Arvo; Touart, Raivo Исследования проблем работы парогенераторов электростанций 1978 / с. 89-99 : илл
https://www.ester.ee/record=b1305007*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/0b775307-30d6-4b2a-886c-d3671cfebcd6

Колебательный высокотемпературный вискозиметр для шлаков
Väljamäe, Gunnar; Martins, A.; Remmel, Ülo; Seppel, Simmu; Einer, Lauri Труды по электротехнике и автоматике : сборник
статей. 11 1973 / с. 107-116 : илл https://www.ester.ee/record=b2190624*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/d6e57925-e104-44e1-a218-
c5b3110d9996

Комплексное исследование высокотемпературного равновесия дефектов в сульфиде кадмия
Aarna, Heiti; Kukk, Peeter-Enn Физика, химия и технические применения полупроводников A2B6 : тезисы докладов IV
всесоюзного совещания (Одесса, 16-19 ноября 1976 г.) 1976 / с. 3 https://www.ester.ee/record=b2969209*est

Контрольный расчет высокотемпературного индукционного насоса с винтовым каналом
Kesküla, Viktor Исследование и проектирование электромагнитных средств перемещения жидких металлов. 14 1977 / с. 77-
99 : илл https://www.ester.ee/record=b2100149*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/c949ee2c-f8a0-4855-a25f-74d35a70343f

Коррозия высокотемпературных поверхностей нагрева при сжигании жидких энергетических топлив :
автореферат ... кандидата технических наук (05.14.04)
Laid, Jaan 1975 http://www.ester.ee/record=b1338837*est

Коррозия высокотемпературных поверхностей нагрева при сжигании жидких энергетических топлив :
диссертация ... кандидата технических наук
Laid, Jaan 1975 http://www.ester.ee/record=b2307192*est

Коррозия высокотемпературных поверхностей нагрева при сжигании сланцевого масла
Anson, Pavel; Laid, Jaan; Talimets, Ellen Влияние минеральной части энергетических топлив на условия работы
парогенераторов : материалы Всесоюзной конференции. Том 3Б, Высокотемпературная коррозия поверхностей нагрева
1974 / с. 57-65 : илл https://www.ester.ee/record=b1294620*est

Магнитные свойства порошкового магнитомягкого композиционного материала при повышенных температурах
Laansoo, Andres; Siimar, Rein Физика магнитных материалов : межведомственный тематический сборник научных трудов
1988 / с. 109-115 https://www.ester.ee/record=b2909180*est

Магнитомягкий композиционный материал для магнитопроводов, работающих при повышенных температурах
Siimar, Rein; Laansoo, Andres; Randmer, Uudus; Liimann, Väino Свойства и технология изготовления композиционных
материалов 1985 / с. 49-56

Модель ключа на базе ВТСП
Rang, Toomas; Koel, Ants Tallinna Tehnikaülikooli Toimetised 1990 / lk. 109-116: ill

Модель межсоединений/линии передачи на базе ВТСП
Orro, S.; Rang, Toomas Tallinna Tehnikaülikooli Toimetised 1990 / lk. 103-108

Модернизация печи кипящего слоя для высокотемпературной обработки природных фосфатов
Skorobogatov, V.; Novikov, V.V.; Kuusik, Rein, keemik Химическое и нефтегазовое машиностроение : научно-технический и
производственный журнал 1981 / с. 4-6 : ил https://www.ester.ee/record=b2158380*est

https://www.ester.ee/record=b1379481*est
https://www.ester.ee/record=b1571566*est
https://www.ester.ee/record=b1351998*est
https://www.ester.ee/record=b1305007*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/0b775307-30d6-4b2a-886c-d3671cfebcd6
https://www.ester.ee/record=b2190624*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/d6e57925-e104-44e1-a218-c5b3110d9996
https://www.ester.ee/record=b2969209*est
https://www.ester.ee/record=b2100149*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/c949ee2c-f8a0-4855-a25f-74d35a70343f
http://www.ester.ee/record=b1338837*est
http://www.ester.ee/record=b2307192*est
https://www.ester.ee/record=b1294620*est
https://www.ester.ee/record=b2909180*est
https://www.ester.ee/record=b2158380*est


Наладка теплового режима опытнопромышленного высокотемпературного воздухоподогревателя
Anson, Pavel; Laid, Jaan; Poobus, Arvi; Putenko, V. Теплоэнергетика : сборник статей. 10 1970 / с. 11-19 : илл
https://www.ester.ee/record=b2189967*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/164dacb4-c3ba-47ae-9acb-f2dacd7003da/

Некоторые результаты исследования высокотемпературной коррозии жаростойких сталей в продуктах
сгорания сланцевого масла
Anson, Pavel; Laid, Jaan Теплоэнергетика : сборник статей. 11 1971 / с. 67-73 : илл https://www.ester.ee/record=b2190149*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/fa8b7dc0-954b-4c11-b829-40df45c47f4a/

Некоторые результаты экспериментального исследования высокотемпературной коррозии
пароперегревательных сталей в среде продуктов сгорания сернистого мазута
Anson, Pavel; Laid, Jaan; Hristitš, L.; Karki, A.; Jelisejev, V. Теплоэнергетика : сборник статей. 10 1970 / с. 3-9 : илл
https://www.ester.ee/record=b2189967*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/164dacb4-c3ba-47ae-9acb-f2dacd7003da/

О влиянии внутритрубных образований на коррозию металла в НРЧ
Mikk, Ilmar; Vares, Villu; Kruus, Rein; Käär, Harri; Laid, Jaan; Suik, Heinrich Влияние минеральной части энергетических
топлив на условия работы парогенераторов : тезисы докладов III Всесоюзной конференции. Секция 2, Высокотемпературная
коррозия и износ труб поверхностей нагрева 1980 / с. 95-100 : илл https://www.ester.ee/record=b1267027*est

О влиянии легирующих компонентов на механизм и кинетику высокотемпературной коррозии сталей в
присутствии золы сланцев
Talimets, Ellen Процессы и аппараты химической технологии и технологии неорганических веществ. 1 1969 / с. 97-104 : илл
https://www.ester.ee/record=b1304968*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/776d7a60-8e51-4e74-b6db-8995a4e621b0/

О влиянии температуры продуктов сгорания на скорость высокотемпературной коррозии
Anson, Pavel; Laid, Jaan; Hristitš, L.M.?; Reznik, Vladimir Известия высших учебных заведений. Энергетика : ежемесячный
научно-технический журнал 1972 / с. 78-81 https://www.ester.ee/record=b2715666*est

О высокотемпературной коррозии железа в присутсствии сульфатов и хлоридов
Torpan, Boris; Siirde, Aino; Piiroja, Eduard; Vilbok, Heinrich Сборник статей по химии и химической технологии. 11 1964 / с.
149-157 : илл https://www.ester.ee/record=b2181984*es https://digikogu.taltech.ee/et/Item/958b7e78-6cf4-425c-b75d-b028262eada8

О высокотемпературной коррозии железа в присутствии некоторых сульфатов
Torpan, Boris; Siirde, Aino; Vilbok, Heinrich Сборник статей по химии и химической технологии. 11 1964 / с. 131-136 : илл
https://www.ester.ee/record=b2181984*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/958b7e78-6cf4-425c-b75d-b028262eada8

О высокотемпературной коррозии котельных сталей на первоначальной стадии процесса
Tomann, Elvi Влияние минеральной части энергетических топлив на условия работы парогенераторов : тезисы докладов III
Всесоюзной конференции. Секция 2, Высокотемпературная коррозия и износ труб поверхностей нагрева 1980 / с. 57-62 : илл
https://www.ester.ee/record=b1267027*est

О высокотемпературной коррозии стали в присутствии сульфатов и оксидов серы
Arumeel, Edgar; Vilbok, Heinrich; Siirde, Aino; Unt, Lilia Процессы и аппараты химической технологии и технологии
неорганических веществ. 1 1969 / с. 105-109 https://www.ester.ee/record=b1304968*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/776d7a60-8e51-
4e74-b6db-8995a4e621b0/

О высокотемпературной коррозии стали под воздействием сульфатов и золы сланцев в восстановительной
атмосфере
Unt, Lilia Процессы и аппараты химической технологии и технология неорганических веществ. 2 1971 / с. 97-104
https://www.ester.ee/record=b1531303*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/ae6e2dd0-3320-48ce-b2bc-5254c0336474/

О высокотемпературной сульфидной коррозии стали
Unt, Lilia; Vilbok, Heinrich; Talimets, Ellen Процессы и аппараты химической технологии и технология неорганических
веществ. 5 1974 / с. 45-54 https://www.ester.ee/record=b1531723*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/438b60cb-3265-444e-adba-
b3c2c222f12a

О коррозии сталей высокотемпературных рекуперативных воздухоподогревателей
Laid, Jaan; Poobus, Arvi Влияние минеральной части энергетических топлив на условия работы парогенераторов : тезисы
докладов III Всесоюзной конференции. Секция 2, Высокотемпературная коррозия и износ труб поверхностей нагрева 1980 /
с. 101-107 : илл., таб https://www.ester.ee/record=b1267027*est

О коррозионном поведении конструкционных материалов в азотной кислоте при повышенных температурах и
давлениях
Merendi, Jüri; Kallast, Vambola; Metsik, Rein Республиканская конференция по коррозии и защите металлов : 25 лет с начала
систематических исследований по коррозии в ЭССР : тезисы докладов 1983 / с. 14 https://www.ester.ee/record=b1288836*est
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О некоторых возможностях снижения коррозионного износа пароперегревателей
Ots, Arvo; Suurkuusk, Tõnu Влияние минеральной части энергетических топлив на условия работы парогенераторов :
материалы Всесоюзной конференции. Том 3Б, Высокотемпературная коррозия поверхностей нагрева 1974 / с. 107-115 : илл
https://www.ester.ee/record=b1294620*est

О некоторых особенностях расчета температурного поля методом эквивалентных тепловых схем замещения
высокотемпературных индукционных МГД-усбрейсть с винтовым каналом
Pajumets,E.; Reimal, Lembit; Risthein, Endel Сборник материалов к V Таллинскому совещанию по электромагнитным
расходомерам и электротехнике жидких проводников. Выпуск 5 1971 / с. 109-127 https://www.ester.ee/record=b1658101*est

О поведении сульфата натрия, содержащегося в золе угля барандатского месторождения Канско-Ачинского
бассейна, при нагревании
Mahlapuu, Aime; Taal, Hans Теплоэнергетика : сборник статей. 8 1968 / с. 3-13 : илл https://www.ester.ee/record=b2182199*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/a01ec629-96d1-4d89-a2fd-f7825ede610e/

О разработке высокотемпературных индукционных МГД-устройств
Kiil, P.; Reimal, Lembit; Teearu, Viktor Электрические машины и аппараты 1971 / с. 92-104 : илл
https://www.ester.ee/record=b2083966*est

О технической целесообразности применения жидкометаллических промежуточных теплоносителей для
высокотемпературного подогрева воздуха
Anson, Pavel Сборник статей по теплоэнергетике 1963 / с. 55-62 : илл https://www.ester.ee/record=b1374314*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/cf63feef-8238-4bb9-9244-44ac8507e4f9

Об изнашивании металлов в абразивной струе при повышенных температурах : автореферат дис. на соискание
учен. степени канд. техн. наук
Suur, Uno 1967 http://www.ester.ee/record=b3994717*est

Обработка данных высокотемпературной электропроводимости селенида кадмия на ЭВМ
Türn, Leo Физическая химия соединений AIIBVI 1984 / с. 35-40

Определение природы зарядового состояния и концентрации дефектов в монокристаллах CdS и CdSe с
примесью меди или серебра по данным высокотемпературной проводимости
Aarna, Heiti; Öpik, Andres; Varvas, Jüri; Kukk, Peeter-Enn V Всесоюзное совещание по физико-химическому анализу, 13-15
сент. 1976 г., Москва : тезисы докл. 1976 / с. [131]

Определение характеристик высокотемпературной коррозии сталей на основе полупромышленных испытаний
Ots, Arvo; Laid, Jaan; Suik, Heinrich Исследование работы парогенераторов электростанций 1979 / с. 95-106

Опытно-промышленные высокотемпературные воздухоподогревтели и результаты их исследования
Arro, Hendrik; Kuljev, V.; Laid, Jaan; Poobus, Arvi Восьмая Международная конференция по МГД-преобразованию энергии :
Москва, 12-18 сентября 1983 г. : [доклады]. Т. 3 = Eighth International Conference on MND Electrical Power Generation : Moscow,
September 12-18, 1983. Vol. 3 1983 / с. 134-136 : ил https://www.ester.ee/record=b5646319*est

Отжиг дефектов в селениде цинка, созданных высокотемпературной диффузией меди
Rändur, Õie; Nõges, Märt; Kukk, Peeter-Enn Третья Всесоюзная конференция по физико-химическим основам легирования
полупроводниковых материалов, Москва, 20-22 окт. 1975 г. 1975 / с. 185-186

Поведение конструкционных материалов в растворах азотной кислоты при температурах выше температуры
кипения
Kallast, Vambola; Merendi, Jüri; Talimets, Ellen Тезисы докладов научно-технической конференции по вопросам коррозии и
защиты металлов : июнь 1975 года 1975 / с. 17-18 : табл https://www.ester.ee/record=b1314267*est

Полупромышленная опытная установка для исследования влияния температуры газов на интенсивность
высокотемпературной коррозии при сжигании мазута
Laid, Jaan; Ots, Arvo; Randmann, Rein; Suik, Heinrich Теплоэнергетика : сборник статей. 16 1977 / с. 131-139 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190983*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/df799b79-b7cd-4145-982e-4e8700f14192

Проблемы загрязнения и высокотемпературной коррозии поверхностей нагрева при сжигании твердых топлив
в мощных котлоагрегатах
Öpik, Ilmar XX научная конференция, посвященная 25-летию Эстонской ССР 18-22 мая 1965 г. : тезисы и резюме 1965 / с.
122 https://www.ester.ee/record=b1359832*est

Пуск, наладка и некоторые результаты работы высокотемпературного воздухоподогревателя на ОПУ
Anson, Pavel; Poobus, Arvi; Laid, Jaan XX научная конференция, посвященная 25-летию Эстонской ССР 18-22 мая 1965 г. :
тезисы и резюме 1965 / с. 127-128 https://www.ester.ee/record=b1359832*est
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Разработка и исследование высокотемпературных воздухоподогревателей : автореферат ... кандидата
технических наук (05.14.04)
Poobus, Arvi 1981 http://www.ester.ee/record=b1322791*est

Разработка и исследование высокотемпературных воздухоподогревателей : диссертация ... кандидата
технических наук : 05.14.04 - промышленная теплоэнергетика
Poobus, Arvi 1981 http://www.ester.ee/record=b2398658*est

Разработка системы программного управления высокотемпературными операциями в производстве силовых
полупроводниковых приборов
Bachverk, Aleksander; Rähmi, S. Расчет и проектирование приборов, устройств и систем технической кибернетики 1981 / с.
41-50

Расчет магнитных систем с постоянными магнитами для электромагнитных расходомеров жидких металлов
Krivobokov, A.; Mežburd, Volf XXX студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтийских республик,
Белорусской ССР и Молдавской ССР, 8-10 апреля 1986 года : тезисы докладов. Том II, Автоматика. Энергетика. Механика.
Химия 1986 / с. 61 https://www.ester.ee/record=b1305565*est

Результаты исследования воздействия высоких температур на изменение пластических свойств стали Х25Т
Anson, Pavel; Poobus, Arvi; Laid, Jaan XX научная конференция, посвященная 25-летию Эстонской ССР 18-22 мая 1965 г. :
тезисы и резюме 1965 / с. 128-129 https://www.ester.ee/record=b1359832*est

Релаксация высокотемпературной проводимости в легированных монокристаллах сульфида и селенида кадмия
Varema, Tiit IV республиканская конференция молодых ученых-химиков : тезисы докладов 1981 / с. 104-105
https://www.ester.ee/record=b1309986*est

Релаксация высокотемпературной проводимости в сульфиде и селениде кадмия : автореферат ... кандидата
химических наук
Varema, Tiit 1980 https://www.ester.ee/record=b1527341*est

Стенд для исследования высокотемпературной коррозии жаропрочных сталей в среде продуктов сгорания
жидких топлив
Anson, Pavel; Laid, Jaan Теплоэнергетика : сборник статей. 9 1969 / с. 51-57 : илл https://www.ester.ee/record=b2183093*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/47edcfd1-d9bd-4205-9c9b-5357191d6d20/

Термическое и кинетическое сопряженные реакций при cамораспространяющемся высокотемпературном
синтезе материалов
Aydinyan, Sofiya; Kharatyan, Suren Технологическое горение 2019 / c. 429-451 https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41525861

Термодинамический анализ процесса высокотемпературной обработки фосфогипса
Kärblane, Enn; Kuusk, Anu; Kuusik, Rein, keemik Неорганическая химия и технология. 1 1980 / с. 21-28

Улетучивание минеральных компонентов эстонских горючих сланцев при высоких температурах : автореферат
... кандидата технических наук
Taal, Hans 1963 http://www.ester.ee/record=b1563103*est

Установка для исследования высокотемпературного подогрева воздуха с применением жидкометаллического
промежуточного теплоносителя
Anson, Pavel; Poobus, Arvi; Liin, Heljut; Loigom, Villem Теплоэнергетика : сборник статей. 10 1970 / с. 21-31 : илл
https://www.ester.ee/record=b2189967*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/164dacb4-c3ba-47ae-9acb-f2dacd7003da/

Установка для исследования электрохимического и коррозионного поведения металлов при повышенных
температурах
Merendi, Jüri; Kallast, Vambola; Metsik, Rein Горючие сланцы : информационная серия I 1982 / с. 17-21 : ил., табл
https://www.ester.ee/record=b1889669*est

Установка по исследованию износа металлов в газоабразивной струе при повышенных температурах :
(сообщение)
Suur, Uno; Sarandi, Jüri Республиканская научная конференция : абразивная эрозия : тезисы докладов 1970 / с. 9
https://www.ester.ee/record=b1372146*est

Установка по исследованию износа металлов в струе абразива при повышенных температурах
Suur, Uno Сборник статей по изнашиванию и заеданию материалов 1962 / с. 51-67 : илл https://www.ester.ee/record=b1394579*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b6d1e3c1-a1ec-4c89-b14e-63bd4f9a23b3
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ЭКСПЕРИМЕНТ : Мы прогулялись по городу с термокамерой. Замеры на детской горке показали целых 60
градусов!
Nuka, Laura rus.delfi.ee 2022 ЭКСПЕРИМЕНТ : Мы прогулялись по городу с термокамерой. Замеры на детской горке показали целых 60
градусов!

Экспериментальное исследование режимов заедания в высших кинематических парах с линейным контактом :
автореферат...кандидата технических наук
Meng, Valentin 1957 http://www.ester.ee/record=b1385190*est

Экспериментальное исследование режимов заедания в высших кинематических парах с линейным контактом
Meng, Valentin 1957 https://www.ester.ee/record=b1384779*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/2fd786e9-dcd6-4f2b-9530-0e854d159535

Ядерные энергорадиационные высокотемпературные установки для комплексного использования тепла и
ядерного излучения ВТГР с шаровыми твэлами
Glebov, V.P.; Bogojavlenski, R.G.; Skvortsov, V.I. Теплофизические исследования парогенератора с гелиевым
теплоносителем 1986 / с. 5-13
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