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Wear-resistant detonation sprayed WC-Co coatings
Kulu, Priit; Zimakov, Sergei Proceedings of the Third National DAAAM Conference in Estonia : SCIENCE '98 1998 / p. 94-96: ill
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Безвольфрамовые твердые сплавы, их свойства и области применения
Эйхманс Э.Ф.; Литвинюк Н.И. Износостойкие порошковые материалы и покрытия : тезисы докладов второй конференции
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Износостойкие порошковые твердосплавные покрытия
Halling, Jaanus; Kulu, Priit; Kallas, Paul Свойства и технология изготовления композиционных материалов 1986 / с. 45-51
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республик 1991 / с. 6-8

Легирование карбидной фазы спеченного твердого сплава TiC-Ni-Co-Cr
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Некоторые зависимости между технологическими факторами свойствами карбидо-хромовых твердых сплавов
Valdma, Leo; Pirso, Jüri Eigenschaften, Herstellung, Einsatz metallischer Sinter- und Verbundwerkstoffe : Abhandlungen der V.
Internationalen Pulvermetallurgischen Tagung, Dresden, 23. bis 25. Oktober 1973 1973 / S. 29-1-29-14

Некоторые закономерности абразивной эрозии твердых сплавов : автореферат ... кандидата технических наук
(325)
Kabral, Hillar-Endel 1970 https://www.ester.ee/record=b1388325*est

Некоторые показатели работоспособности безвольфрамовых твердых сплавов "TiC-сталь"
Kübarsepp, Jakob; Rešetnjak, Heinrich Твердосплавная штамповая оснастка в электромашиностроении : тезисы докладов V
отраслевого научно-технического семинара 1987 / с. 56-58 : таб https://www.ester.ee/record=b1272870*est

Некоторые проблемы изготовления и применения карбидотитановых сплавов со стальным свезками
Kübarsepp, Jakob; Valdma, Leo; Annuka, Harri Металловедение и термическая обработка металлов : [ежемесячный
научно-технический и производственный журнал] 1987 / с. 43-45 : илл

Некоторые проблемы применения термической обработки сплавов TiC-сталь
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Kübarsepp, Jakob; Annuka, Harri; Valdma, Leo Безвольфрамовые порошковые твердые сплавы и карбидостали. Часть 1 :
тезисы докладов IV республиканской научно-технической конференции 1985 / с. 15-17 : таб
https://www.ester.ee/record=b1253975*est

Некоторые пути повышения износостойкости твердых сплавов TiC-сталь в абразивной струе
Kübarsepp, Jakob; Valdma, Leo; Annuka, Harri Трение и износ = Friction and Wear : международный научный журнал 1985 /
с. 698-703 : илл https://www.ester.ee/record=b1312784*est

Некоторые результаты исследования структуры и износостойкости твердых сплавов типа TiC-Ni-Mo
Kabral, Hillar-Endel; Mosberg, Rudolf Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей. 3 1969 / с. 15-22 : илл
https://www.ester.ee/record=b2183085*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/28ca169d-6b4f-44b6-92fd-45d8fc81e458/

О влиянии режимов спекания на износостойкость твердого сплава ВК15М в абразивной струве
Pirso, Jüri; Mosberg, Rudolf; Valdma, Leo Расширенные тезисы докладов VI республиканского семинара по порошковой
металлургии 1970 / с. 52-56 : табл https://www.ester.ee/record=b1372156*est

О коррозионной стойкости порошковых карбидотитановых твердых сплавов
Kallast, Vambola; Kübarsepp, Jakob Защита металлов 1987 / с. 659-662 : фот., табл https://www.ester.ee/record=b2054384*est

О механизме разрушения карбидохромовых спеченных твердых сплавов
Pirso, Jüri Направления развития инструментального производства в X пятилетке : сборник тезисов докладов научно-
технического семинара 1978 / с. 173 https://www.ester.ee/record=b1308562*est

О результатах исследования износостойкости твердых сплавов TiC-Ni-Mo в абразивной струе
Kabral, Hillar-Endel; Mosberg, Rudolf Тезисы докладов республиканского семинара по порошковой металлургии 1969 / с. 24-
26 https://www.ester.ee/record=b1339858*est

О характере разрушения твердых сплавов при абразивной эрозии
Kabral, Hillar-Endel; Mosberg, Rudolf Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей. 4 1970 / с. 17-22 : илл
https://www.ester.ee/record=b2189975*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/08de6dd6-c065-4fa4-8684-9b41e91f1bd2/

Окисление твердых сплавов на основе карбида титана, содержащих железо, хром и кремнии
Lavrenko, V.; Protsenko, T.; Kübarsepp, Jakob; Valdma, Leo Сверхтвердые материалы 1982 / с. 47-50

Особенности коррозии твердых сплавов TiC-сталь
Kallast, Vambola; Kübarsepp, Jakob Республиканская конференция по коррозии и защите металлов : 25 лет с начала
систематических исследований по коррозии в ЭССР : тезисы докладов 1983 / с. 26-27 https://www.ester.ee/record=b1288836*est

Особенности механизма гидроабразивного изнашивания карбидохромовых спеченных сплавов
Kallas, Paul; Pirso, Jüri; Valdma, Leo Трение и износ в машинах 1978 / с. 67-77 : илл https://www.ester.ee/record=b2190999*est
https://www.etera.ee/zoom/121378/view?
page=1&p=separate&search=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%
D1%81%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85&tool=search&view=0,0,1964,3047

Перспективность использования спеченного твердого сплава типа карбид титана - сталь для форсунок жидкого
топлива
Kübarsepp, Jakob; Valdma, Leo Порошковая металлургия. 1 1976 / с. 33-44 : илл https://www.ester.ee/record=b2111354*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/c96ed6d3-4203-45dd-8179-87f8028f1fba

Показатели оценки износа твердосплавного разделительного штампа
Visut, E.; Pirso, Jüri; Kleis, Ilmar Тезисы докладов пятой республиканской конференции "Эрозионностойкие порошковые
материалы и покрытия" 1988 / с.36-37 https://www.ester.ee/record=b1256812*est

Применение износостойких сплавов карбид титана-сталь при газо- и гидроабразивном изнашивании
Kiparissov, Sergei; Narva, Valentina; Valdma, Leo; Šanajeva, D.; Kallas, Paul Проблемы трения и изнашивания :
республиканский межведомственный научно-технический сборник. Вып. 18 1981 / с. 50-53

Применение математических методов при изучении влияния технологических факторов и состава на свойства
твердого сплава на основе карбидов хрома
Pirso, Jüri; Valdma, Leo Тезисы докладов II Всесоюзного семинара по металлокерамическим конструкционным материалам
и изделиям 1972 / с. 39-40

Применение поверхностных и объемных свойств для оценки абразивной износостойкости
Kübarsepp, Jakob; Кудрявцев В.А.; Reshetnjak, Heinrich; Annuka, Harri Износостойкие порошковые материалы и покрытия :
тезисы докладов второй конференции Балтийских республик 1991 / с. 14-15
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Принципы оптимизации структуры и состава порошковых твердых сплавов, работающих в гидроабразивной
струе
Valdma, Leo Исследование и разработка теоретических проблем в области порошковой металлургии и защитных покрытий :
Материалы всесоюзной конференции, Минск, 24-26 мая 1983 г. Ч. 3 : Принципы оптимизации структуры и свойств
порошковых материалов и защитных покрытий 1984 / с. 251-254

Принципы управления комплексом гидроабразивная износостойкость-прочность твердых сплавов
Valdma, Leo; Pirso, Jüri; Kallas, Paul; Kübarsepp, Jakob Порошковая металлургия : тезисы докладов XV всесоюзной
научно-технической конференции : (19-22 нояб. 1985 г.) 1985 / с. 403-404 https://www.ester.ee/record=b2336294*est

Проблема износостойкость-прочность твердых сплавов
Valdma, Leo Свойства и технология изготовления композиционных материалов 1986 / с. 52-57

Проблемы выбора состава твердых сплавов для изготовления износостойких деталей
Kübarsepp, Jakob; Valdma, Leo; Annuka, Harri Безвольфрамовые порошковые твердые сплавы и карбидостали. Часть 1 :
тезисы докладов IV республиканской научно-технической конференции 1985 / с. 13-15 https://www.ester.ee/record=b1253975*est

Проблемы легирования карбидотитановых твёрдых сплавов, цементированных сплавами на основе железа
Kübarsepp, Jakob; Valdma, Leo Карбиды и материалы на их основе : [Сборник статей] 1983 / с. [?]

Проблемы снижения термонапряжений твердосплавных сопел
Valdma, Leo Износостойкие порошковые материалы и покрытия : тезисы докладов второй конференции Балтийских
республик 1991 / с. 10-11

Прочность и износ вольфрамокобальтовых твердых сплавов в струе абразива
Klaasen, Heinrich; Kallas, Paul Трение и износ = Friction and Wear : международный научный журнал 1988 / с. 519-523 : ил
https://www.ester.ee/record=b1312784*est

Регенерация отходов твердых сплавов на основе карбида вольфрама методом газофазной окислительно-
восстановительной переработки
Кудрявцев В.А.; Козьяков В.А. Износостойкие порошковые материалы и покрытия : тезисы докладов второй конференции
Балтийских республик 1991 / с. 26-27

Свойства безвольфрамовых твердых сплавов TiC-сталь
Kübarsepp, Jakob; Valdma, Leo Пути экономии вольфрамосодержащих инструментальных материалов : сборник тезисов
докладов научно-технического семинара 1979 / с. 30-32 : табл https://www.ester.ee/record=b1275894*est

Свойства и области применения спеченных твердых сплавов TiC-сталь
Kübarsepp, Jakob; Valdma, Leo Развитие конструкции и технологии изготовления твердосплавных штампов : сборник
тезисов докладов научно-технического семинара 1978 / с. 45-49 : табл. https://www.ester.ee/record=b1304998*est

Связь микроструктуры карбидотитановых спеченных твердых сплавов с их свойствами
Kudrjavtsev, Vladimir Тезисы докладов XIV Всесоюзной конференции по порошковой металлургии (г. Ташкент, 1979 г.) 1979 /
с. 79-80

Связь упругопластических свойств поверхности твердых сплавов со стойкостью в условиях изнашивания
Кудрявцев В.А. Износостойкие порошковые материалы и покрытия : тезисы докладов второй конференции Балтийских
республик 1991 / с. 24-26

Твердые сплавы со стальной связкой
Kübarsepp, Jakob; Reshetnjak, Heinrich 1991 http://www.ester.ee/record=b1235762*est

Термодиффузионная обработка твердых сплавов на основе карбида хрома
Kudrjavtsev, Vladimir; Pirso, Jüri Порошковая металлургия = Powder metallurgy : ежемесячный научно-технический журнал
1982 / с. 69-73 https://www.ester.ee/record=b1645489*est

Управление комплексном износостойкость-прочность твердых сплавов работающих в гидроабразивной среде
Valdma, Leo Трение и износ = Friction and Wear : международный научный журнал 1984 / с. 305-310 : илл
https://www.ester.ee/record=b1312784*est

Характер изнашивания спеченных твердых сплавов в струях абразива и гидроабразива
Kallas, Paul; Valdma, Leo Направления развития инструментального производства в X пятилетке : сборник тезисов
докладов научно-технического семинара 1978 / с. 157 https://www.ester.ee/record=b1308562*est

Характер изнашивания спеченных твердых сплавов в струях гидроабразива и абразива
Kallas, Paul; Valdma, Leo Трение и износ в машинах 1980 / с. 11-17
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Химико-термическая обработка спеченных твердых сплавов
Kotkas, Kalev; Pirso, Jüri XXV студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтийских республик, Белорусской
ССР и Молдавской ССР, 21-23 апреля 1981 года : тезисы докладов. Том 2, Автоматика. Энергетика. Механика. Химия 1981 /
с. 133 https://www.ester.ee/record=b1322629*est

Эффективность применения безвольфрамовых спеченных твёрдых сплавов в гидроабразивной среде
Valdma, Leo Порошковая металлургия. 1 1976 / с. 3-15 : илл https://www.ester.ee/record=b2111354*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/c96ed6d3-4203-45dd-8179-87f8028f1fba
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