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konferencijos pranešimu medžiaga 2000 / p. 23-26 : ill

Влияние полиэтиленового покрытия и неупругих свойств бетона на трещинообразование и перераспределение
усилий в напорных железобетонных трубах : автореферат ... кандидата технических наук (05.23.01)
Ivaštšenko, Tamara 1984 http://www.ester.ee/record=b1546285*est

Газохроматографический анализ продуктов пиролиза полиэтилена
Nikitina, Nonna; Piiroja, Eduard Tallinna Tehnikaülikooli Toimetised 1990 / lk. 53-60: ill

Деструкция отходов полиэтилена и полипропилена
Ammon, Reet; Ivanova, Elvira; Kirsikivi, A.; Piiroja, Eduard XXV студенческая научно-техническая конференция вузов
Прибалтийских республик, Белорусской ССР и Молдавской ССР, 21-23 апреля 1981 года : тезисы докладов. Том 2,
Автоматика. Энергетика. Механика. Химия 1981 / с. 191-192 https://www.ester.ee/record=b1322629*est

Зависимость активируемости поверхности политэтилена от режима обработки
Piiroja, Eduard; Kalvik, Riina; Ollik, Konstantin; Teder, Jüri; Ebber, Arkadi Пластические массы = Journal of the plastic
compounds =Zeitschrift für plastische Massen 1974 / с. 35-37 : ил https://www.ester.ee/record=b1953289*est

Зависимость состава продуктов разложения от условий пиролиза отходов полиэтилена
Nikitina, Nonna; Piiroja, Eduard Tallinna Tehnikaülikooli Toimetised 1990 / lk. 61-68: ill

Изменение структурных особенностей полиэтилена при озонировании
Viikna, Anti; Nikitina, Nonna; Paat, Aadu Stambiamolekuliu junginiu chemija ir technologija = Polymer chemistry and technology :
konferencijos pranešimu medžiaga 1999 / p. 3-7: ill

Изучение процесса активирования поверхности полиэтилена газовым пламенем
Tint, Piia; Piiroja, Eduard XVI студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтики, Белорусской ССР и
Калининградской области, посвященная 100-летию со дня рождения В. И. Ленина : 20-25 апреля 1970 г. : (тезисы докладов).
Математика, физика и химия 1970 / с. 51 https://www.ester.ee/record=b1379468*est

Изучение процесса активирования поверхности полиэтилена химическим путем
Viirand, K.; Piiroja, Eduard XVI студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтики, Белорусской ССР и
Калининградской области, посвященная 100-летию со дня рождения В. И. Ленина : 20-25 апреля 1970 г. : (тезисы докладов).
Математика, физика и химия 1970 / с. 43 https://www.ester.ee/record=b1379468*est

Изучение свойств озонированного полиетилена методом дифференциально-термического анализа
Nikitina, Nonna; Viikna, Anti Вестник Санкт-Петербургского университета. 4, Физика. Химия 2000 / 1, с. 80-84

Изучения в структуре и свойствах полиэтилена, происходящих при его окислении
Metlitskaja, Olga Современные проблемы физической химии : всесоюзная конференция молодых ученых, Москва, 17-20
нояб. 1980 г. : тезисы докладов 1980 / с. 33-34

Исследование активирования полиэтилена
Viikna, Anti; Piiroja, Eduard Материалы докладов XV Студенческой научно-технической конференции вузов республик
Прибалтики, Белорусской ССР и Калининградской области (14-19.IV.1969) : [1]-. [1] : Биология. Химия. Легкая и пищевая
промышленность 1969 / с. 65

Исследование склевания полиэтилена высокого давления
Piiroja, Eduard; Lest, T. Технология органических веществ. 1 1969 / с. 55-61 : илл https://www.ester.ee/record=b1337236*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/d6e3c08c-1c99-48a8-ae34-e91a3f1c8d0d

Исследование термического разложения полиэтилена
Einborn, Illi; Piiroja, Eduard, juhendaja Окисление и окрашивание углеводородных полимеров 1979 / с. 73-78

Клеевые соединения на основе озонированного высокомолекулярного полиетилена
Nikitina, Nonna; Viikna, Anti Вестник Санкт-Петербургского университета технологий и дизайна 2001 / 5, с. 170-176

Математическое моделирование процесса низкотемпературного окисления поверхности полиэтилена
Piiroja, Eduard; Rajalo, Guido; Kirjanen, I. Окисление и окрашивание углеводородных полимеров 1979 / с. 65-71

Модилирование процесса активации прверхности полиэтиленовых изделий пламенем позовой горелки
Piiroja, Eduard; Rajalo, Guido; Kirjanen, I. Пластические массы = Journal of the plastic compounds =Zeitschrift für plastische
Massen 1980 / с. 38 https://www.ester.ee/record=b1953289*est
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Непрерывный процесс утилизации отходов полиолефинов
Piiroja, Eduard; Ebber, Elvira; Kiisler, Karl Пути повышения эффективности использования вторичных полимерных ресурсов
: Тезисы докладов I всесоюзного конференции, г. Кишинев, 4-6 дек. 1985 г., Т. 2 1985 / c. 191

Низкотемпературное окисление поверхности полиэтилена при действии пламени газовой горелки
Kalvik, R.; Ebber, Arkadi; Harina, I.A.; Kormoš, V.; Piiroja, Eduard, juhendaja Окисление и окрашивание углеводородных
полимеров 1979 / с. 3-18

Низкотемпературное окисление поверхности полиэтилена при травлении хромовой кислотой
Pajula, S.; Künnapä, K.; Hinno, T.; Balog, S.N.; Piiroja, Eduard, juhendaja Окисление и окрашивание углеводородных
полимеров 1979 / с. 27-38

Низкотемпературное окисление полиэтилена
Piiroja, Eduard; Suup, S. XXV студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтийских республик, Белорусской
ССР и Молдавской ССР, 21-23 апреля 1981 года : тезисы докладов. Том 2, Автоматика. Энергетика. Механика. Химия 1981 /
с. 190-191 https://www.ester.ee/record=b1322629*est

Низкотемпературное окисление полиэтилена низкой и высокой плотности
Piiroja, Eduard; Dankovitš, A. Окисление и окрашивание углеводородных полимеров 1979 / с. 19-25

Низкотемпературное окисление полиэтилена низкой плотности
Piiroja, Eduard Полимерные материалы и их исследование : Материалы... респ. науч.-техн. конференции. Вып.17 : Тезисы
докладов XVII республиканской научно-технической конференции, посвященной новым полимерным материалам и их
эффективному использованию в народном хозяйстве 1984 / с. 35-36

О зависимости активируемости поверхности полиэтилена от различных параметров режима обработки
Piiroja, Eduard; Ebber, Arkadi; Kalvik, Riina; Teder, Jüri; Ollik, Konstantin Обработка поверхности полиолефинов и
декорирование поверхности полиолефинов : материалы республиканской научно-технической конференции. Часть 1 1973 / с.
36-50 https://www.ester.ee/record=b1337091*est

О низкотемпературном окислении поверхности полиэтилена
Piiroja, Eduard; Granat, N.A.; Pajula, S. Полимерные материалы и их исследование : материалы XV республиканской научно-
технической конференции 1978 / с. 16-17 https://www.ester.ee/record=b2359444*est

О низкотемпературном окислении полиэтилена
Piiroja, Eduard; Granat, N.A.; Pajula, S.; Dankovitš, A. Международный симпозиум по макромолекулярной химии = International
symposium on macromolecular chemistry, СССР, Ташкент, 17-21 окт. 1978 г. Т. 4 1978 / с. 154-155

О склеивании полиэтилена полиизобутиленовыми клеями
Vikat, M.; Piiroja, Eduard XVI студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтики, Белорусской ССР и
Калининградской области, посвященная 100-летию со дня рождения В. И. Ленина : 20-25 апреля 1970 г. : (тезисы докладов).
Математика, физика и химия 1970 / с. 44 https://www.ester.ee/record=b1379468*est

О химических процессах, происходящих при травления полиэтилена хромовой кислотой
Metlitskaja, Olga III республиканская конференция молодых ученых-химиков, 15-17 мая 1979 года : тезисы докладов 1979 / с.
223 https://www.ester.ee/record=b1280470*est

О химических реакциях, протекающих при активировании поверхности полиэтилена
Piiroja, Eduard; Granat, N.A.; Pajula, S. Проблемы переработки полимерных материалов 1978 / с. 94-99

Об активировании поверхности полиэтилена газовым пламенем
Piiroja, Eduard; Ebber, Arkadi; Kalvik, Riina; Teder, Jüri; Ollik, Konstantin; Tint, Piia; Viikna, Anti Обработка поверхности
полиолефинов и декорирование поверхности полиолефинов : материалы республиканской научно-технической конференции.
Часть 1 1973 / с. 27-35 https://www.ester.ee/record=b1337091*est

Об окрашивании поверхности полиэтилена
Viisak, U.; Piiroja, Eduard XVI студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтики, Белорусской ССР и
Калининградской области, посвященная 100-летию со дня рождения В. И. Ленина : 20-25 апреля 1970 г. : (тезисы докладов).
Математика, физика и химия 1970 / с. 44 https://www.ester.ee/record=b1379468*est

Об окрашивании поверхности полиэтилена
Piiroja, Eduard; Põldsaar, Mati; Adrat, M.; Viikna, Anti Обработка поверхности полиолефинов и декорирование поверхности
полиолефинов : материалы республиканской научно-технической конференции. Часть 2 1973 / с. 114-117
https://www.ester.ee/record=b1337100*est
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Об определении свободной поверхностной энергии политиэтилена
Piiroja, Eduard Заводская лаборатория : ежемесячный научно-технический журнал по аналитической химии, физическим,
математическим и механическим методам исследования 1983 / с. 67-68 https://www.ester.ee/record=b3477921*est

Об определении силы адгезии краски на поверхности изделий из полиэтилена
Piiroja, Eduard; Adrat, M. Технология органических веществ. 1 1969 / с. 49-54 https://www.ester.ee/record=b1337236*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/d6e3c08c-1c99-48a8-ae34-e91a3f1c8d0d

Окисление молекул полиэтилена
Piiroja, Eduard Tallinna Tehnikaülikooli Toimetised 1990 / lk. 31-38: ill

Окисление поверхности полиэтилена газовым пламенем
Viikna, Anti; Kirjanen, I.; Rajalo, Guido; Piiroja, Eduard Tallinna Tehnikaülikooli Toimetised 1990 / lk. 17-30: ill

Окисление поверхности полиэтилена травлением хромовой кислотой
Viikna, Anti; Kirjanen, I.; Rajalo, Guido; Piiroja, Eduard Tallinne Tehnikaülikooli Toimetised 1990 / lk. 3-16

Оптимальные режимы газопламенной обработки поверхности полиэтиленовых изделий
Piiroja, Eduard; Ebber, Arkadi Декоративная отделка пластических масс : тезисы докладов научно-технического совещания :
28-29 мая 1974 г. 1974 / с. 15 https://www.ester.ee/record=b2027476*est

Переработка и использование отходов полиэтилена
Piiroja, Eduard Tallinna Tehnikaülikooli Toimetised 1990 / lk. 39-52: ill

Покрытия на основе хлорсульфированного полиэтилена (ХП)
Kallast, Vambola; Kraav, L.; Muul, J.; Talimets, Ellen Республиканская конференция по коррозии и защите металлов : 25 лет с
начала систематических исследований по коррозии в ЭССР : тезисы докладов 1983 / с. 27-28
https://www.ester.ee/record=b1288836*est

Полиалкены в качестве составных компонентов лыжных мазе
Kreinin, Anatoli XX vabariikliku teaduslik-metoodilise kehakultuurialase konverentsi "Teaduselt spordile" teesid = Тезисы ХХ
республиканской научно-методической конференции по физкультуре "От науки к спорту" 1979 / c. 197-198 : табл
https://www.ester.ee/record=b1267896*est

Получение окисленных воскопородных продуктов из полиолефиновых отходов
Piiroja, Eduard; Lippmaa, Helle; Ebber, Elvira Экология производства и применения пластмасс и изделий из них : Всесоюзная
конференция, 20-22 дек. 1989 г. : тезисы докладов 1989 / c. [?]

Спектроскопическое исследование продуктов пиролиза полиэтилена
Piiroja, Eduard; Oja, Holger Tallinna Tehnikaülikooli Toimetised 1990 / lk. 69-79: ill

Термическая деструкция отходов полиэтилена
Uustal, E.; Piiroja, Eduard XXX студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтийских республик, Белорусской
ССР и Молдавской ССР, 8-10 апреля 1986 года : тезисы докладов. Том II, Автоматика. Энергетика. Механика. Химия 1986 /
с. 185 https://www.ester.ee/record=b1305565*est

Термическая деструкция полиэтимновых отходов
Piiroja, Eduard; Nikitina, Nonna Экология производства и применения пластмасс и изделий из них : Всесоюзная
конференция, 20-22 дек. 1989 г. : Тезисы докладов 1989 / с. [?]

Термическое окисление полиэтилене
Piiroja, Eduard Пластические массы = Journal of the plastic compounds =Zeitschrift für plastische Massen 1988 / с. 61
https://www.ester.ee/record=b1953289*est

Улучшение адгезионной способности полиэтилена при озонировании
Nikitina, Nonna; Viikna, Anti Пластические массы = Journal of the plastic compounds =Zeitschrift für plastische Massen 1998 / 7,
с. 42-44: ил

Утилизация полиэтиленовых отходов
Piiroja, Eduard Тезисы докладов XVIII республиканской научно-технической конференции, посвященной полимерным
материалам и их применению в народном хозяйстве 1988 / с. 3-5 https://www.ester.ee/record=b2359444*est

Утилизация полиэтиленовых отходов
Piiroja, Eduard; Nikitina, Nonna XIV Менделеевский съезд по общей и прикладной химии 1989 / с. [?]
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Piiroja, Eduard; Nikitina, Nonna Пути повышения эффективности использования вторичных полимерных ресурсов : Тезисы
докладов II всесоюзной конференции, Кишинев, 27-30 июня 1989 г. ; Ч. 1 1989 / c. 65

Химические реакции при активировании поверхности ПЭ пламенем газовой горелки
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