
Armatuuri nakkeküsimusi mullkukermiitbetoonis
Lepp, Arno 1967 http://www.ester.ee/record=b2199489*est

О сцеплении арматуры с ячеистым сланцезольным бетоном : автореферат ... кандидата технических наук (480)
Lepp, Arno 1968 http://www.ester.ee/record=b1410330*est

http://www.ester.ee/record=b2199489*est
http://www.ester.ee/record=b1410330*est

