
Efektiivseid keskmargilisi põlevkivituhktsemente
Kikas, Verner; Laul, Ilmar Ehitus ja Arhitektuur : Eesti Ehitusministeeriumi bülletään 1971 / lk. 6-8 : joon., tab
https://www.ester.ee/record=b1294849*est

Kukersiit-põlevkivi lendtuha peene osa ja selle lisandiga valmistatud portlandtsementide omaduste uurimine
Soonike, Väino 1967 http://www.ester.ee/record=b2237318*est

Portlandtsemendi aurutusefektiivsuse tõstmise võimaluste uurimine
Joon, Hillar; Hain, Artur XXIX vabariiklik üliõpilaste teaduslik- tehniline konverents 30. märtsist - 1. aprillini 1977 : ettekannete teesid
1977 / lk. 102 https://www.ester.ee/record=b2449987*est

Põlevkivituhk-portlandtsemendi efektiivsusest ja pikaealisusest betoonides
Otsman, Raimond; Kikas, Verner; Reispere, Harri Ehitus ja Arhitektuur : Eesti Ehitusministeeriumi bülletään 1969 / lk. 3-6
https://www.ester.ee/record=b1294849*est

Põlevkivituhkportlandtsemendi kasutamisest betoonides
Kikas, Verner; Soonike, Väino Ehitus ja Arhitektuur : Eesti Ehitusministeeriumi bülletään 1968 / lk. 10-12
https://www.ester.ee/record=b1294849*est

Põlevkivituhk-portlandtsementtoodete püsivusest mitmesuguse reaktsioonivõimelisusega täitematerjalide kasutamisel
Ojaste, Kalju 1968 http://www.ester.ee/record=b2237357*est

Põlevkiviuuringud / saavutused ... perspektiivid /
Aarna, Agu; Ots, Arvo; Kikas, Verner Küsimused ja Vastused : EKP Keskkomitee ühiskondlik-poliitiline ajakiri 1978 / lk. 28-31
https://www.ester.ee/record=b1225293*est

Tsemenditehases "Punane Kunda" toodetud põlevkivituhk-portlandtsemendi omadustest
Hain, Artur; Kikas, Verner; Piksarv, Evald Ehitusmaterjalitööstus : informatsiooniseeria 2 1971 / lk. 1-5
https://www.ester.ee/record=b1281059*est

Альтернативные способы оценки качества летучей золы для производства сланцезольных цементов
Grabko, Stellian IV научно-техническая конференция "Отходы энергетической промышленности - ценная минеральная
добавка для производства портландцементов со специальными свойствами", Таллин, 17-19 сентября 1986 года : тезисы
докладов 1986 / с. 19-21 https://www.ester.ee/record=b1232805*est

Взаимосвязь между составом и гидравлической активностью сланцезольных вяжущих
Nurm, Viive; Piksarv, Evald; Kikas, Verner Труды научно-технической конференции "Изучение и применение сланцезольных
цементов" : [Таллин, 23-24 сентября 1971 года] 1971 / с. 23-28 : илл., таб https://www.ester.ee/record=b1335722*est

Влияние водоцементного отношения на пористую структуру и морозостойкость растворов на портландцементе
и сланцезольном портландцементе
Laul, Ilmar; Tõnissoo, A. Труды научно-технической конференции "Изучение и применение сланцезольных цементов" : [Таллин,
23-24 сентября 1971 года] 1971 / с. 63-68 : илл https://www.ester.ee/record=b1335722*est

Влияние высыхания на стойкость и усадку цементного камня разного возраста
Laul, Ilmar; Hain, Artur Научно-техническая конференция "Стойкость зольных цементов" : тезисы докладов 1976 / с. 31-34
https://www.ester.ee/record=b1351066*est

Влияние высыхания на физико-механические показатели золоцементного камня
Laul, Ilmar; Hain, Artur Научно-техническая конференция "Стойкость зольных цементов" : тезисы докладов 1976 / с. 34-37
https://www.ester.ee/record=b1351066*est

Влияние добавки золы в цементе на свойства тяжелого бетона на сланцезольном портландцементе
Kikas, Verner; Kiivet, Gunnar; Hain, Artur Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 5 1971 / с. 65-77 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190172*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/35173650-ef9e-484b-9822-f6d1155ebe49/

Влияние добавки мельчайшей фракции летучей золы на свойства цементов с микронаполнителями
Laul, Ilmar; Hain, Artur Труды научно-технической конференции "Изучение и применение сланцезольных цементов" : [Таллин,
23-24 сентября 1971 года] 1971 / с. 107-111 : илл https://www.ester.ee/record=b1335722*est

Влияние зернового состава заполнителя на прочностные свойства мелкозернистого автоклавного бетона
Grabko, Stellian Сборник докладов по строительству : [доклады конференции молодых ученых и специалистов Прибалтики и
Белорусской ССР по проблемам строительства в Риге 1971 г 1971 / с. 35-36 https://www.ester.ee/record=b1332034*est

Влияние содержания щелочных сульфатов на стойкость пропаренного портландцементного бетона
Piksarv, Evald; Nurm, Viive; Hain, Artur Научно-техническая конференция "Стойкость зольных цементов" : тезисы докладов
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1976 / с. 21-24 https://www.ester.ee/record=b1351066*est

Влияние тонкости помола сланцезольного цемента с микронаполнителями на его морозостойкость
Laul, Ilmar; Uustalu, Enn; Hain, Artur Научно-техническая конференция "Стойкость зольных цементов" : тезисы докладов
1976 / с. 14-16 https://www.ester.ee/record=b1351066*est

Влияние фазового состава цементирующей связки на воздухо-и морозостойкость автоклавного сланцезольно-
песчаного бетона
Grabko, Stellian; Kikas, Verner Научно-техническая конференция "Стойкость зольных цементов" : тезисы докладов 1976 / с.
27-29 https://www.ester.ee/record=b1351066*est

Возможности использования летучих зол сланца-кукерсита для изготовления среднемарочных цементов
Laul, Ilmar Сборник докладов по строительству : [доклады конференции молодых ученых и специалистов Прибалтики и
Белорусской ССР по проблемам строительства в Риге 1971 г 1971 / с. 11-17 https://www.ester.ee/record=b1332034*est

Возможности повышения активности портландцемента цементного завода "Пунане Кунда" путем добавления
фракции летучей золы сланца-кукерсита
Piksarv, Evald; Grabko, Stellian Научно-техническая конференция "Эффективные зольные портландцементы" : тезисы
докладов 1981 / с. 10-12 https://www.ester.ee/record=b1327407*est

Гидротермальная обработка тяжелого бетона на сланцезольном портландцементе
Kiivet, Gunnar; Kikas, Verner Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 5 1971 / с. 79-93 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190172*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/35173650-ef9e-484b-9822-f6d1155ebe49/

Длительное твердение сланцезольного портландцемента
Kikas, Verner; Hain, Artur IV научно-техническая конференция "Отходы энергетической промышленности - ценная
минеральная добавка для производства портландцементов со специальными свойствами", Таллин, 17-19 сентября 1986
года : тезисы докладов 1986 / с. 43-48 https://www.ester.ee/record=b1232805*est

Зависимость коррозионной стойкости бетонов после пропаривания от состава клинкера
Laul, Ilmar; Piksarv, Evald; Hain, Artur Научно-техническая конференция "Стойкость зольных цементов" : тезисы докладов
1976 / с. 24-26 https://www.ester.ee/record=b1351066*est

Зависимость между активностью сланцезольного портландцемента и прочностью бетона
Kikas, Verner; Kiivet, Gunnar; Hain, Artur Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 5 1971 / с. 131-139
https://www.ester.ee/record=b2190172*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/35173650-ef9e-484b-9822-f6d1155ebe49/

Зависимость прочностных свойств мелкозернистого автоклавного бетона от его состава
Grabko, Stellian Сборник докладов по строительству : [доклады конференции молодых ученых и специалистов Прибалтики и
Белорусской ССР по проблемам строительства в Риге 1971 г 1971 / с. 42-48 https://www.ester.ee/record=b3674783*est

Изучение влияния дисперсности сланцезольного портландцемента на его физико-механические свойства :
автореферат ... кандидата технических наук (05.23.05)
Uustalu, Enn 1975 http://www.ester.ee/record=b1339135*est

Использование зол твердых топлив при изготовлении цементов с микронаполнителями
Laul, Ilmar; Rosenberg, Margit; Uustalu, Enn IV научно-техническая конференция "Отходы энергетической промышленности
- ценная минеральная добавка для производства портландцементов со специальными свойствами", Таллин, 17-19 сентября
1986 года : тезисы докладов 1986 / с. 55-57 https://www.ester.ee/record=b1232805*est

Использование сланцезольного портландцемента при строительстве телебашни и других сооружений
Kikas, Verner; Hain, Artur; Piksarv, Evald; Laul, Ilmar; Otsman, Raimond Научно-техническая конференция "Эффективные
зольные портландцементы" : тезисы докладов 1981 / с. 12-16 https://www.ester.ee/record=b1327407*est

Исследование возможностей оптимизации технологии сланцезольно-песчаного автоклавного бетона :
автореферат ... кандидата технических наук (05.23.05)
Grabko, Stellian 1975 http://www.ester.ee/record=b1334130*est

Исследование возможностей оптимизации технологии сланцезольно-песчаного автоклавного бетона :
автореферат ... кандидата технических наук (05.23.05)
Grabko, Stellian 1974 http://www.ester.ee/record=b1339842*est

Исследование гидратации мелкой фракции летучей золы сланца-кукерсита при помощи рационального анализа
Kikas, Verner; Nurm, Viive; Piksarv, Evald Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 5 1971 / с. 27-41 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190172*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/35173650-ef9e-484b-9822-f6d1155ebe49/
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Исследование кинетики твердения мелкозернистого бетона на песке, содержащем органические примеси, в
зависимости от состава цемента
Puntso, Rein Научно-техническая конференция "Эффективные зольные портландцементы" : тезисы докладов 1981 / с. 44-
46 https://www.ester.ee/record=b1327407*est

Исследование свойств мелкой части летучей золы сланца-кукериста и портландцементов, изготовленных с ее
добавкой : автореферат ... кандидата технических наук (484)
Soonike, Väino 1969 http://www.ester.ee/record=b1357852*est

Исследование условий получения эффективного сланцезольно-песчаного автоклавного бетона
Kikas, Verner; Grabko, Stellian Тезисы докладов VII конференции молодых ученых и специалистов Прибалтики и БССР по
проблемам стройматериалов и конструкций, 7-10 окт. 1974 г. 1974 / с. 64-66 https://www.ester.ee/record=b1535847*est

Кинетика твердения тяжелого бетона на сланцезольном портландцементе
Kiivet, Gunnar; Kikas, Verner Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 5 1971 / с. 95-103
https://www.ester.ee/record=b2190172*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/35173650-ef9e-484b-9822-f6d1155ebe49/

Коррозия сланцезольного портландцемента в агрессивных растворах : автореферат ... кандидата технических
наук (05.17.11)
Raado, Lembi-Merike 1975 https://www.ester.ee/record=b1320487*est

Коррозия сланцезольного портландцемента в агрессивных растворах : диссертация ... кандидата технических
наук
Raado, Lembi-Merike 1975

Метод ускоренной оценки сульфатостойкости сланцезольного портландцемента
Piksarv, Evald; Nurm, Viive IV научно-техническая конференция "Отходы энергетической промышленности - ценная
минеральная добавка для производства портландцементов со специальными свойствами", Таллин, 17-19 сентября 1986
года : тезисы докладов 1986 / с. 51-53 https://www.ester.ee/record=b1232805*est

Методика ускоренного определения свободной извести - CaOсвобод в сланцевой золе
Reispere, Harri Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 3 1966 / с. 73-76 https://www.ester.ee/record=b2182145*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/2b639d61-3ead-4cb1-b5ff-fe472649dd9a

Методы снижения стоимости бетона
Laul, Ilmar; Hain, Artur Материалы Конференции молодых специалистов по гидроэнергетическому строительству. Батуми,
1972 г. 21-24 ноября 1972 / с. 129-131

Морозостойкость сланцезольно-портландцементных бетонов
Hain, Artur; Kikas, Verner; Laul, Ilmar Научно-техническая конференция "Стойкость зольных цементов" : тезисы докладов
1976 / с. 9-12 https://www.ester.ee/record=b1351066*est

Новый подход к химии цемента
Nüssik, Jaan IV научно-техническая конференция "Отходы энергетической промышленности - ценная минеральная добавка
для производства портландцементов со специальными свойствами", Таллин, 17-19 сентября 1986 года : тезисы докладов
1986 / с. 69-70 https://www.ester.ee/record=b1232805*est

О взаимосвязях состава и свойств сланцезольно-портландцементных бетонов
Grabko, Stellian; Hain, Artur IV научно-техническая конференция "Отходы энергетической промышленности - ценная
минеральная добавка для производства портландцементов со специальными свойствами", Таллин, 17-19 сентября 1986
года : тезисы докладов 1986 / с. 86-88 https://www.ester.ee/record=b1232805*est

О взаимосвязях фазового состава и свойств сланцезольных автоглавных бетонов
Grabko, Stellian; Kikas, Verner Тезисы докладов VI конференции молодых ученых и специалистов Прибалтики и БССР по
проблемам стройматериалов и конструкций, 12-14 ноября 1973 года 1973 / с. 24-25 https://www.ester.ee/record=b1336620*est

О влажностных деформациях пропаренных растворов на зольных цементах
Rosenberg, Margit Научно-техническая конференция "Эффективные зольные портландцементы" : тезисы докладов 1981 / с.
42-43 https://www.ester.ee/record=b1327407*est

О влиянии дисперсности компонентов сланцезольного портландцемента на его активность
Uustalu, Enn; Kikas, Verner Труды научно-технической конференции "Изучение и применение сланцезольных цементов" :
[Таллин, 23-24 сентября 1971 года] 1971 / с. 45-49 : таб https://www.ester.ee/record=b1335722*est

О влиянии зернового состава сланцезольного портландцемента на морозостойкость бетонов на его основе
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Uustalu, Enn; Kikas, Verner Научно-техническая конференция "Стойкость зольных цементов" : тезисы докладов 1976 / с. 13-
14 https://www.ester.ee/record=b1351066*est

О возможности повышения эффективности использования зол бурых углей в качестве добавки к
портландцементу
Joon, Hillar IV научно-техническая конференция "Отходы энергетической промышленности - ценная минеральная добавка
для производства портландцементов со специальными свойствами", Таллин, 17-19 сентября 1986 года : тезисы докладов
1986 / с. 41-42 https://www.ester.ee/record=b1232805*est

О возможности получения сульфатостойких золопортландцементов
Rosenberg, Margit; Nurm, Viive IV научно-техническая конференция "Отходы энергетической промышленности - ценная
минеральная добавка для производства портландцементов со специальными свойствами", Таллин, 17-19 сентября 1986
года : тезисы докладов 1986 / с. 50-51 https://www.ester.ee/record=b1232805*est

О гидратации сланцезольного портландцемента
Piksarv, Evald; Kikas, Verner; Grabko, Stellian Труды научно-технической конференции "Изучение и применение
сланцезольных цементов" : [Таллин, 23-24 сентября 1971 года] 1971 / с. 29-33 : таб https://www.ester.ee/record=b1335722*est

О методике определения гидравлической активности сланцезольного портландцемента
Hain, Artur; Kikas, Verner; Kiivet, Gunnar Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 5 1971 / с. 105-130 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190172*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/35173650-ef9e-484b-9822-f6d1155ebe49/

О методике определения несвязанного гипса при твердении сланцезольных вяжущих
Reispere, Harri Труды научно-технической конференции "Изучение и применение сланцезольных цементов" : [Таллин, 23-24
сентября 1971 года] 1971 / с. 41-43 https://www.ester.ee/record=b1335722*est

О минералогическом составе циклонной золы пылевидного сжигания сланца-кукерсита и ее фракций
Piksarv, Evald Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 1 1959 / с. 129-149 : илл
https://www.ester.ee/record=b2181314*est https://www.etera.ee/zoom/119251/view

О морозостойкости золопортландцементных бетонов
Joon, Hillar Научно-техническая конференция "Эффективные зольные портландцементы" : тезисы докладов 1981 / с. 35-39
https://www.ester.ee/record=b1327407*est

О получении промышленных фракций летучей золы сланца-кукерсита
Kogermann, Edgar; Piksarv, Evald; Uustalu, Enn Труды научно-технической конференции "Изучение и применение
сланцезольных цементов" : [Таллин, 23-24 сентября 1971 года] 1971 / с. 17-21 : илл https://www.ester.ee/record=b1335722*est

О помоле сланцезольного портландцемента
Uustalu, Enn; Kikas, Verner; Piksarv, Evald Тезисы докладов VI конференции молодых ученых и специалистов Прибалтики и
БССР по проблемам стройматериалов и конструкций, 12-14 ноября 1973 года 1973 / с. 47-48
https://www.ester.ee/record=b1336620*est

О свойствах и методике испытания сланцезольных портландцементов
Hain, Artur; Laul, Ilmar; Kiivet, Gunnar Труды научно-технической конференции "Изучение и применение сланцезольных
цементов" : [Таллин, 23-24 сентября 1971 года] 1971 / с. 51-55 : таб https://www.ester.ee/record=b1335722*est

О свойствах неравстворимой части сланцевых зол
Nurm, Viive; Kikas, Verner Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 5 1971 / с. 3-13 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190172*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/35173650-ef9e-484b-9822-f6d1155ebe49/

О свойствах стекловидной фазы сланцевых зол
Nurm, Viive; Piksarv, Evald; Kikas, Verner Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 5 1971 / с. 15-26 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190172*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/35173650-ef9e-484b-9822-f6d1155ebe49/

О стойкости сланцезольно-портландцементных бетонов при взаимодействии щелочей цемента с заполнителями
Ojaste, Kalju; Hain, Artur Научно-техническая конференция "Стойкость зольных цементов" : тезисы докладов 1976 / с. 17-18
https://www.ester.ee/record=b1351066*est

О стойкости сланцезольно-портландцементных изделий при применении заполнителей с различной
реакционной способностью : автореферат ... кандидата технических наук (484)
Ojaste, Kalju 1969 http://www.ester.ee/record=b1357835*est

О стойкости сланцезольных цементов
Kikas, Verner Научно-техническая конференция "Стойкость зольных цементов" : тезисы докладов 1976 / с. 3-9
https://www.ester.ee/record=b1351066*est
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О факторах, влияющих на стойкость бетона
Hain, Artur Научно-техническая конференция "Эффективные зольные портландцементы" : тезисы докладов 1981 / с. 25-28
https://www.ester.ee/record=b1327407*est

О характере гидравлической активности сланцевых зол
Kikas, Verner; Nurm, Viive; Piksarv, Evald Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 5 1971 / с. 43-64 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190172*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/35173650-ef9e-484b-9822-f6d1155ebe49/

О ходе гидратации гипсового ангидрита при твердении теста из мельчайшей фракции сланцевой золы при
нормальных условиях
Kikas, Verner; Reispere, Harri; Evert, Märt Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 5 1971 / с. 141-160 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190172*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/35173650-ef9e-484b-9822-f6d1155ebe49/

О щелочных соединениях в циклонной золе
Piksarv, Evald Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 1 1959 / с. 150-162 : илл
https://www.ester.ee/record=b2181314*est https://www.etera.ee/zoom/119251/view

Об основах разработки рациональной схемы помола сланцезольного портландцемента
Kikas, Verner; Uustalu, Enn; Piksarv, Evald Известия высших учебных заведений. Строительство и архитектура 1974 / с. 83-
87 https://www.ester.ee/record=b3249097*est

Описание процесса твердения строительных вяжущих методами математической статистики
Petersen, Ivar-Heldur; Kikas, Verner Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised. Füüsika. Matemaatika = Известия Академии
наук Эстонской ССР. Физика. Математика = Proceedings of Academy of Sciences of the Estonian SSR. Physics. Mathematics
1967 / lk. 68-80 https://www.ester.ee/record=b1264310*est

Организация производственной практики студентов специальности "Производство строительных изделий и
конструкций"
Grabko, Stellian Üliõpilaste tootmispraktika ja noorte spetsialistide stažeerimine = Производственная практика студентов и
стажировка молодых специалистов : nõupidamise teesid, Tallinn, 5. 12. 1986. a 1986 / lk. 31-33
https://www.ester.ee/record=b1260709*est

Основные факторы, влияющие на прочность и структуру бетона на сланцезольном портландцементе
Kiivet, Gunnar; Kikas, Verner; Hain, Artur Труды научно-технической конференции "Изучение и применение сланцезольных
цементов" : [Таллин, 23-24 сентября 1971 года] 1971 / с. 57-61 : илл https://www.ester.ee/record=b1335722*est

Основы получения атмосферостойких цементобетонных дорожных плит
Kikas, Verner; Laul, Ilmar Вопросы улучшения качества строительства, ремонта и эксплуатации покрытий улиц и тротуаров :
тезисы докладов III Межреспубликанской научно-технической конференции городских дорожников Прибалтиских республик,
Белорусской, Украинской и Молдавской ССР 1971 / с. 52-53 https://www.ester.ee/record=b1343807*est

Основы получения эффективных зольных портландцементов и их значение для народного хозяйства
Kikas, Verner Научно-техническая конференция "Эффективные зольные портландцементы" : тезисы докладов 1981 / с. 3-9
https://www.ester.ee/record=b1327407*est

Планирование экспериментов при изучении свойств портландцементных растворов
Novakov, J.; Grabko, Stellian Машиностроение и строительство : XVI студенческая научно-техническая конференция вузов
Прибалтики, Белорусской ССР и Калининградской области, посвященная 100-летию со дня рождения В. И. Ленина : 20-25
апреля 1970 г. : (тезисы докладов) 1970 / с. 68 https://www.ester.ee/record=b1379481*est

Повышение стойкости пропаренных бетонов на портландцементе и золопортландцементе
Nurm, Viive Научно-техническая конференция "Эффективные зольные портландцементы" : тезисы докладов 1981 / с. 16-18
https://www.ester.ee/record=b1327407*est

Применение золы твердых топлив в цементной промышленности
Kikas, Verner; Laul, Ilmar; Piksarv, Evald; Hain, Artur Минеральная часть топлива и ее роль в работе энергетических
устройств : материалы I Всесоюзного научно-технического совещания 1971 / с. 204-211

Производство сланцезонных портландцементов
Kikas, Verner; Piksarv, Evald; Hain, Artur; Dokelin, Sergei Цемент : ежемесячный научно-технический и производственный
журнал 1983 / с. 16-17 https://www.ester.ee/record=b2885733*est

Развитие исследований и внедрения цементовна основе золыы сланца-кукерсита
Kikas, Verner IV научно-техническая конференция "Отходы энергетической промышленности - ценная минеральная добавка
для производства портландцементов со специальными свойствами", Таллин, 17-19 сентября 1986 года : тезисы докладов
1986 / с. 7-13 https://www.ester.ee/record=b1232805*est
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Результаты исследования влияния добавки мельчайшей фракции летучей золы сланца-кукерсита на свойства
зольных цементов на базе клинкеров цементных заводов Литовской ССР и Латвийской ССР
Kikas, Verner; Uustalu, Enn IV научно-техническая конференция "Отходы энергетической промышленности - ценная
минеральная добавка для производства портландцементов со специальными свойствами", Таллин, 17-19 сентября 1986
года : тезисы докладов 1986 / с. 48 https://www.ester.ee/record=b1232805*est

Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита
1966 https://www.ester.ee/record=b2182145*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/2b639d61-3ead-4cb1-b5ff-fe472649dd9a

Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита
1971 https://www.ester.ee/record=b2190172*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/35173650-ef9e-484b-9822-f6d1155ebe49/

Сланцезольные цементы с микронаполнителями
Laul, Ilmar Научно-техническая конференция "Эффективные зольные портландцементы" : тезисы докладов 1981 / с. 19-20
https://www.ester.ee/record=b1327407*est

Сланцезольный напрягающий цемент со средней и высокой энергией самонапряжения
Rass, Jüri; Kikas, Verner IV научно-техническая конференция "Отходы энергетической промышленности - ценная
минеральная добавка для производства портландцементов со специальными свойствами", Таллин, 17-19 сентября 1986
года : тезисы докладов 1986 / с. 53-55 https://www.ester.ee/record=b1232805*est

Снижение неоднородности зерного состава цементов при их производстве как путь к повышению прочности
цементов
Uustalu, Enn IV научно-техническая конференция "Отходы энергетической промышленности - ценная минеральная добавка
для производства портландцементов со специальными свойствами", Таллин, 17-19 сентября 1986 года : тезисы докладов
1986 / с. 49-50 https://www.ester.ee/record=b1232805*est

Состояние и перспективы применения летучих зол сланца-кукерсита эстонского месторождения в производстве
вяжущих материалов
Kikas, Verner; Laul, Ilmar; Piksarv, Evald Известия высших учебных заведений. Строительство и архитектура 1974 / с. 94-98
https://www.ester.ee/record=b3249097*est

Стойкость пропаренных сланцезольно-портландцементных бетонов против сульфатной коррозии
Raado, Lembi-Merike; Piksarv, Evald Научно-техническая конференция "Стойкость зольных цементов" : тезисы докладов
1976 / с. 19-20 https://www.ester.ee/record=b1351066*est

Стойкость сланцезольного портландцемента в агрессивных растворах
Raado, Lembi-Merike; Piksarv, Evald Тезисы докладов VI конференции молодых ученых и специалистов Прибалтики и БССР
по проблемам стройматериалов и конструкций, 12-14 ноября 1973 года 1973 / с. 117-119
https://www.ester.ee/record=b1336620*est

Стойкость сланцезольного портландцемента в услоиях коррозии выщелагивания
Raado, Lembi-Merike; Piksarv, Evald Тезисы докладов VII конференции молодых ученых и специалистов Прибалтики и БССР
по проблемам стройматериалов и конструкций, 7-10 окт. 1974 г. 1974 / с. 54-55 https://www.ester.ee/record=b1535847*est

Стойкость сланцезольно-портландцементных бетонов на заполнителях с различной реакционной
способностью
Ojaste, Kalju Научно-техническая конференция "Эффективные зольные портландцементы" : тезисы докладов 1981 / с. 33-35
https://www.ester.ee/record=b1327407*est

Строительные свойства вяжущих, изготовленных из мелких фракций летучей золы сланца-кукерсита :
автореферат ... кандидата технических наук (484)
Laul, Ilmar 1969 http://www.ester.ee/record=b1357819*est

Строительные свойства вяжущих, изготовленных из мелкой фракции летучей золы сланца-кукерсита
Laul, Ilmar 1968 http://www.ester.ee/record=b2237438*est

Труды научно-технической конференции "Изучение и применение сланцезольных цементов" : [Таллин, 23-24
сентября 1971 года]
1971 https://www.ester.ee/record=b1335722*est

Эффективные зольные цементы на основе летучих зол твердых топлив
Piksarv, Evald; Hain, Artur; Laul, Ilmar; Kikas, Verner Шестой международный конгресс по химии цемента : труды в трех
томах. Том III. Цементы и их свойства 1976 / с. 112-115
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Эффективные зольные цементы на основе летучих зол твердых топлив
Kikas, Verner; Piksarv, Evald; Hain, Artur; Laul, Ilmar 1974

Эффективные зольные цементы на основе летучих зол твердых топлив
Kikas, Verner; Piksarv, Evald; Hain, Artur; Laul, Ilmar Сборник аннотаций дополнительных докладов VI Международного
конгресса по химии цемента 1974 / с. 3-10


