
Исследование морозостойкости и усадки газосиликата объемной массой 500-600 кг/м³ в зависимости от
технологии изготовления : автореферат ... кандидата технических наук (05.484)
Must, Hele-Mai 1971 https://www.ester.ee/record=b2334119*est
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