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https://www.ester.ee/record=b1443384*est

Изучение поликристаллических соединении AII BVI (сообщение I)
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Varvas, Jüri; Türn, Leo Сборник статей по химии и химической технологии. 14 1966 / с. 19-29 : илл
https://www.ester.ee/record=b2182108*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/de413c4f-179c-4469-b4b6-80c18d5bb3fd

Изучение поликристаллических соединений AII BVI : (собщение IX)
Varvas, Jüri; Kerm, Karin; Nirk, Tiit Полупроводниковые материалы. 1 1969 / с. 21-27 : илл
https://www.ester.ee/record=b1346474*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/da24f532-932d-41c5-8925-a52dfa4b18c8/

Изучение поликристаллических соединений AII BVI : (сообщение V)
Varvas, Jüri; Kerm, Karin Сборник статей по химии и химической технологии. 17 1967 / с. 75-81 : илл
https://www.ester.ee/record=b2182175*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/7729329c-fcb4-4227-8663-3a21bf5c78ff

Изучение поликристаллических соединений AII BVI : (Сообщение VI)
Varvas, Jüri; Kerm, Karin; Pakkas, Roul Сборник статей по химии и химической технологии. 18 1968 / с. 41-48 : илл
https://www.ester.ee/record=b2182210*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/da497296-14c1-45a6-b8d9-501e8c574070

Исследование взаимодействия собственных и причесных дефектов в монокристаллах сульфида кадмия
Aarna, Heiti; Voogne, Maie; Kukk, Peeter-Enn Получение и свойства полупроводниковых соединений типа А II В VI и А IV В VI
и твердых растворов на их основе : Тезисы докладов первой всесоюзной научно-технической конференции, МИСиС 1-4
февраля 1977 / с. [126]

Исследование взаимодействия хлоридного плавня с сульфидом кадмия
Koit, E.; Hiie, Jaan; Mellikov, Enn XVI студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтики, Белорусской ССР и
Калининградской области, посвященная 100-летию со дня рождения В. И. Ленина : 20-25 апреля 1970 г. : (тезисы докладов).
Математика, физика и химия 1970 / с. 27 https://www.ester.ee/record=b1379468*est

Исследование влияния высоких концентраций плавня на фотоэлектрические свойства сульфида кадмия,
активированного медью
Salk, M.; Hiie, Jaan; Mellikov, Enn XVI студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтики, Белорусской ССР и
Калининградской области, посвященная 100-летию со дня рождения В. И. Ленина : 20-25 апреля 1970 г. : (тезисы докладов).
Математика, физика и химия 1970 / с.32 https://www.ester.ee/record=b1379468*est

Исследование влияния хлористого кадмия на образование поликристаллического проводящего сульфида
кадмия
Varvas, Jüri; Hiie, Jaan; Mellikov, Enn Полупроводниковые материалы. 1 1969 / с. 43-58 : илл
https://www.ester.ee/record=b1346474*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/da24f532-932d-41c5-8925-a52dfa4b18c8/

Исследование возможности создания многоканального фотоприемника на основе узкодисперсного порошка
сульфида кадмия
Lukjantšikova, N.; Mellikov, Enn; Nikitin, A.; Hiie, Jaan; Iljina, Natalja; Varema, Tiit; Dehtjaruk, N.; Jevdokimov, O.; Kukk, Peeter-
Enn Полупроводниковые гетеропереходы : тезисы докладов II республиканской конференции, Эльва 24-26 ноября 1982 г.
1982 / с. 31 https://www.ester.ee/record=b1304403*est

Исследование высокотемпературного равновесия дефектов в СdS, CdS:CU и CdS:Ag : автореферат ... кандидата
химических наук (02.00.04)
Aarna, Heiti 1977 https://www.ester.ee/record=b1513892*est

Исследование высокотемпературной проводимости CdS в состоянии динамического равновесия
Aarna, Heiti; Kukk, Peeter-Enn Проблемы физики соединений АII BVI : [материалы совещания], Вильнюс, 18-21 июля 1972 г.
1972 / [с. 235-239] https://www.ester.ee/record=b3856778*est https://www.ester.ee/record=b2379820*est

Исследование дефектной структуры сульфида кадмия
Aarna, Heiti II республиканская конференция молодых ученых-химиков, 17-19 мая 1977 : тезисы докладов. Часть 2 1977 / с.
109 https://www.ester.ee/record=b1308855*est

Исследование дефектов, возникающих в сульфиде кадмия при легировании медью, серебром и золотом
Aarna, Heiti; Öpik, Andres; Kreek, M; Kukk, Peeter-Enn Свойства легированных полупроводников 1977 / с. 100-104 : ил
https://www.ester.ee/record=b2708631*est

Исследование дефектов, возникающих в сульфиде кадмия при легировании медью, серебром и золотом
Aarna, Heiti; Öpik, Andres; Kreek, M.; Kukk, Peeter-Enn Всесоюзная конференция по физико-химическим основам
легирования полупроводниковых материалов : тезисы докладов 1975 / с. [110]

Исследование изовалентного замещения в полупроводниках CdS и CdSe
Voit, K.; Nõges, Märt XVI студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтики, Белорусской ССР и
Калининградской области, посвященная 100-летию со дня рождения В. И. Ленина : 20-25 апреля 1970 г. : (тезисы докладов).
Математика, физика и химия 1970 / с. 25 https://www.ester.ee/record=b1379468*est
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Исследование кинетики фотосорбции кислорода на сульфиде кадмия
Kuut, R.; Aarna, Heiti XVI студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтики, Белорусской ССР и
Калининградской области, посвященная 100-летию со дня рождения В. И. Ленина : 20-25 апреля 1970 г. : (тезисы докладов).
Математика, физика и химия 1970 / с. 29 https://www.ester.ee/record=b1379468*est

Исследование процессов изотермической рекристаллизации сульфида кадмия в присутствии галогенидов
кадмия : автореферат ... кандидата химических наук
Hiie, Jaan 1979 https://www.ester.ee/record=b1563221*est

Исследование связи "краевого" излучения с собственными дефектами в ZnSe, CdS и CdSe
Varvas, Jüri; Kallavus, Urve; Nirk, Tiit Тезисы XXIII Всесоюзной конференции по люминесценции 1976 / с. 136
https://www.ester.ee/record=b3798280*est

Исследование спектра шума в поликристаллическом сульфиде кадмия
Kukk, Peeter-Enn; Sügis, Anatol; Varvas, Jüri; Lippmaa, Endel Сборник статей по химии и химической технологии. 15 1966 / с.
3-18 : илл https://www.ester.ee/record=b2182115*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/55575f8e-02db-404e-8bef-28e158aa260b

Исследование температурного тушения фотопроводимости в пленках CdS
Kropman, Daniel Полупроводниковые материалы. 1 1969 / с. 107-113 : илл https://www.ester.ee/record=b1346474*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/da24f532-932d-41c5-8925-a52dfa4b18c8/

Исследование термостимулированной провидимости и эффекта Холла в пленках CdS
Kropman, Daniel Полупроводниковые материалы. 1 1969 / с. 97-105 : илл https://www.ester.ee/record=b1346474*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/da24f532-932d-41c5-8925-a52dfa4b18c8/

Исследование токового шума и пороговой чувствительности поликристаллических сернисто-кадмиевых
фотосопротивлений
Kukk, Peeter-Enn Сборник статей по химии и химической технологии. 13 1965 / с. 109-124 : илл
https://www.ester.ee/record=b2182034*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/d4d94766-1dca-4956-8efe-f305fca83182

Исследование уровней прилипания в пленках сульфида кадмия
Kropman, Daniel Сборник статей по химии и химической технологии. 19 1968 / с. 87-92 : илл
https://www.ester.ee/record=b2182213*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/026f8881-5a73-4588-acba-0b1ffe988b0f

Исследование условий получения фоточувствительных пленок сульфида кадмия и его аналогов методом
химического распыления : автореферат ... кандидата технических наук (05.17.16)
Kerm, Karin 1972 http://www.ester.ee/record=b1335103*est

Исследование фоточувсвительного сульфида кадмия бесконтактным СВЧ методом
Tuvike, Tiit VI Республиканская конференция молодых ученых-химиков : тезисы докладов 1985 / с. 244
https://www.ester.ee/record=b1232928*est

Исследование фоточувствительности в порошковом примесном сульфиде кадмия бесконтактным методом
Mellikov, Enn; Palmre, Õie; Tuvike, Tiit; Hiie, Jaan Дефекты структуры и свойства керамики : Тезисы докладов : Четвертое
Всесоюзное совещание по химии твердого тела, 11-13 июня 1985 г. Ч. 3 1985 / с. 128

Исследование фотоэлектрических и люминесцентных свойств порошковых образцов из сульфида кадмия
Ludri, H.; Neimann, L.; Nõmm, U.; Rammo, I.; Tiirik, A. Полупроводниковые материалы. 1 1969 / с. 115-120
https://www.ester.ee/record=b1346474*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/da24f532-932d-41c5-8925-a52dfa4b18c8/

Исследование фотоэлектрических свойств поликристаллического сульфида кадмия, легированного медью и
хлором
Varvas, Jüri; Kukk, Peeter-Enn Сборник статей по химии и химической технологии. 13 1965 / с. 101-108 : илл
https://www.ester.ee/record=b2182034*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/d4d94766-1dca-4956-8efe-f305fca83182

Исследование шума в поликристаллическом сульфиде кадмия зондовым методом
Kukk, Peeter-Enn Сборник статей по химии и химической технологии. 13 1961 / с. 125-127 : илл
https://www.ester.ee/record=b2182034*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/d4d94766-1dca-4956-8efe-f305fca83182

Исследование эффекта Холла в поликристаллическом сульфиде кадмия
Kukk, Peeter-Enn; Varvas, Jüri Сборник статей по химии и химической технологии. 15 1966 / с. 19-28 : илл
https://www.ester.ee/record=b2182115*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/55575f8e-02db-404e-8bef-28e158aa260b

Кинетика процессов дефектообразования в сульфиде кадмия, легированного медью
Varema, Tiit; Voogne, Maie III республиканская конференция молодых ученых-химиков, 15-17 мая 1979 года : тезисы
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докладов 1979 / с. 4 https://www.ester.ee/record=b1280470*est

Кинетика формирования люминофора на основе сульфида кадмия
Hiie, Jaan; Mellikov, Enn; Krunks, Malle Материалы XXI Совещания по люминесценции. (Кристаллофосфоры). 9-12 октября
1973 г 1973 / с. 93-94

Комплексное исследование высокотемпературного равновесия дефектов в сульфиде кадмия
Aarna, Heiti; Kukk, Peeter-Enn Физика, химия и технические применения полупроводников A2B6 : тезисы докладов IV
всесоюзного совещания (Одесса, 16-19 ноября 1976 г.) 1976 / с. 3 https://www.ester.ee/record=b2969209*est

Люминесцентный анализ дефектной структуры легированного сульфида кадмия
Krustok, Jüri; Kukk, Peeter-Enn; Mädasson, Jaan Материалы «IХ Международного совещания по фотоэлектрическим и
оптическим явлениям в твердых телах" Варна, Болгария 1989 / с. 113

Люминесцентный анализ точечных дефектов в легированном сульфиде кадмия
Kukk, Peeter-Enn Український фізичний журнал : науковий журнал = Украинский физический журнал = Ukrainian Journal of
Physics 1982 / с. 754-761 : илл https://www.ester.ee/record=b1361425*es

Механизм и кинетика получения узкодисперсного порошка сульфида кадмия в присутствии расплавленных
галогенидов кадмия
Hiie, Jaan Первое всесоюзное совещание по химии и технологии халькогенов и халькогенидов : тезисы докладов 1978 / с.
106-108

Механизм и кинетика роста и активации микрокристаллов сульфида кадмия
Altosaar, Mare; Hiie, Jaan Физика, химия и технические применения полупроводников A2B6 : тезисы докладов IV всесоюзного
совещания (Одесса, 16-19 ноября 1976 г.) 1976 / с. 11 https://www.ester.ee/record=b2969209*est

Механизм образования и кинетика роста пленок сульфида кадмия, химически осажденных пульверизацией
Kerm, Karin; Tilling, Aino; Varvas, Jüri Неорганическая химия и технология. 1 1980 / с. 101-107

Механизм рекристаллизации порошка CdS в полисульфидных плавнях
Mellikov, Enn Полупроводниковые материалы. 3 1976 / с. 53-62 : илл https://www.ester.ee/record=b1403374*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/5f8fd05c-ff69-4315-9d64-1d9c9611667b

Механизм, кинетика роста и морфология кристаллов CdS
Mellikov, Enn; Hiie, Jaan V Всесоюзное совещание по росту кристаллов : Тезисы совещания, Тбилиси, 16-19 сент. 1977 г.. Т.
1: Механизм и кинетика кристаллизации 1977 / с. 146-147

Микрофотопреобразователи на базе многозернистого сульфида кадмия
Iljina, Natalja; Varema, Tiit Физическая химия соединений AIIBVI 1984 / с. 41-48

Микрофотоприемники на основе монокристаллических зерен CdS
Iljina, Natalja; Varema, Tiit 5-я республиканская конференция молодых ученых-химиков : [тезисы докладов] 1983 / с. 237
https://www.ester.ee/record=b1312297*est

Многоканальный фотоприемник на основе узкодисперсного порошка сульфида кадмия
Lukjantšikova, N.; Mellikov, Enn; Hiie, Jaan; Varema, Tiit; Iljina, Natalja III Всесоюзное совещание по робототехническим
системам : тезисы докладов 1984 / с. 194-195

Монозернистые слои на основе фотопроводящего сульфида кадмия
Hiie, Jaan; Mellikov, Enn; Varema, Tiit; Iljina, Natalja Физическая химия соединений AIIBVI 1981 / с. 3-11

Направленный синтез тонких пленок сульфида кадмия методом химической пульверизации
Krunks, Malle Синтез и исследование халькогенидных пленок : тезисы докладов уральской конференции (14-16 окт.) 1986 / с.
?

Некоторые вопросы активации монозернистых порошков сульфоселенидов кадмия
Krunks, Malle; Veel, Ene; Hiie, Jaan; Mellikov, Enn Полупроводниковые материалы. 3 1976 / с. 127-132 : илл
https://www.ester.ee/record=b1403374*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/5f8fd05c-ff69-4315-9d64-1d9c9611667b

Некоторые вопросы роста химически пульверизованных пленок сульфида кадмия
Krunks, Malle; Mellikov, Enn III республиканская конференция молодых ученых-химиков, 15-17 мая 1979 года : тезисы
докладов 1979 / с. 5 https://www.ester.ee/record=b1280470*est

Некоторые вопросы технологии монозернистых порошков CdS
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Mellikov, Enn Тезисы докладов [VI] Конференции по технологии получения, исследованию свойств, применению редких
металлов их соединений и полупроводниковых материалов : Посвященный XXV съезду КПСС 1976 / с. 32

Нестабильность и старение поликристаллических CdS и CdSe фоторезисторов
Valdna, Vello; Altosaar, Mare; Varvas, Jüri Полупроводниковые материалы. 2 1972 / с. 97-108 : илл
https://www.ester.ee/record=b1476073*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/75bd57ba-4543-4614-ab7c-3230cb13e005

Новые фоторезисторы на основе монозернистых слоев из CdS и CdSe
Varema, Tiit; Mellikov, Enn; Hiie, Jaan Физика, химия и технические применения полупроводников A2B6 : тезисы докладов IV
всесоюзного совещания (Одесса, 16-19 ноября 1976 г.) 1976 / с. 45-46 https://www.ester.ee/record=b2969209*est

О влиянии относительной влажности воздуха на фотосопротивления из сульфида кадмия
Kukk, T.; Varvas, Jüri; Lääts, Mai X студенческая научно-техническая конференция высших учебных заведений Прибалтики,
Белорусской ССР и Калининградской области : аннотации научных работ 1964 / с. 176 https://www.ester.ee/record=b1749611*est
http://www.digar.ee/id/nlib-digar:376945

О возможности определения времени жизни фотоэлектронов и квантового выхода в поликристаллическом
сульфиде кадмия
Kukk, Peeter-Enn; Varvas, Jüri Сборник статей по химии и химической технологии. 11 1964 / с. 237-243 : илл
https://www.ester.ee/record=b2181984*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/958b7e78-6cf4-425c-b75d-b028262eada8

О возможностях экспериментального исследования спектра шума в поликристаллическом сульфиде кадмия
Lippmaa, Endel; Sügis, Anatol; Varvas, Jüri; Kukk, Peeter-Enn XX научная конференция, посвященная 25-летию Эстонской
ССР 18-22 мая 1965 г. : тезисы и резюме 1965 / с. 101 https://www.ester.ee/record=b1359832*est

О выращивании монокристаллов сульфида кадмия методом Пипера
Hiie, Jaan XX научная конференция, посвященная 25-летию Эстонской ССР 18-22 мая 1965 г. : тезисы и резюме 1965 / с.
102-103 https://www.ester.ee/record=b1359832*est

О некоторых закономерностях образования фотоэлектрических свойств фотосопротивлений из сульфида
кадмия при их термической обработке
Valdna, K.; Varvas, Jüri; Hiie, Jaan X студенческая научно-техническая конференция высших учебных заведений Прибалтики,
Белорусской ССР и Калининградской области : аннотации научных работ 1964 / с. 175-176
https://www.ester.ee/record=b1749611*est http://www.digar.ee/id/nlib-digar:376945

О некоторых особенностях фотопроводимости сульфида кадмия на основе Холловских измерений
Lott, Kalju Полупроводниковые материалы. 1 1969 / с. 91-95 : илл https://www.ester.ee/record=b1346474*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/da24f532-932d-41c5-8925-a52dfa4b18c8/

О пороговой чувствительности поликристаллического сульфида кадмия
Kukk, Peeter-Enn; Varvas, Jüri Сборник статей по химии и химической технологии. 11 1964 / с. 245-247
https://www.ester.ee/record=b2181984*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/958b7e78-6cf4-425c-b75d-b028262eada8

О причинах малой фоточувствительности мелкокристаллических спрессованных таблеток сульфида кадмия и
повышение ее термообработкой
Varvas, Jüri; Kukk, Peeter-Enn Сборник статей по химии и химической технологии. 18 1968 / с. 59-71 : илл
https://www.ester.ee/record=b2182210*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/da497296-14c1-45a6-b8d9-501e8c574070

О фотопроводимости в объеме поликристаллического сулфида кадмия
Hiie, Jaan; Varvas, Jüri Сборник научных трудов студентов. 4 1965 / с. 137-145 : илл https://www.ester.ee/record=b2181987*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/15040af2-b264-4339-b7b1-c0140de7d1c1

О фотопроводниках типа сульфида кадмия
Varvas, Jüri XX научная конференция, посвященная 25-летию Эстонской ССР 18-22 мая 1965 г. : тезисы и резюме 1965 / с.
100 https://www.ester.ee/record=b1359832*est

Образование аномально мелких локализованных дырочных состояний в сильнолегированном CdS
Moin, M.; Altosaar, Mare; Erm, Ants 5-я республиканская конференция молодых ученых-химиков : [тезисы докладов] 1983 / с.
240 https://www.ester.ee/record=b1312297*est

Образование пленок CdS и CdZnS при химической пульверизации растворов
Krunks, Malle; Mellikov, Enn; Karpenko, I.V. Физическая химия соединений AIIBVI 1981 / с. 35-42

Образование сульфида кадмия при термораспаде продуктов взаимодействия тиомочевины с хлоридом кадмия
Krunks, Malle; Mellikov, Enn; Sork, Eeve Журнал неорганической химии 1985 / с. 1373-1376
https://www.ester.ee/record=b1443384*est
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Образование химически пульверизованных пленок CdS и Cd 1-x ZnxS : автореферат ... кандидата химических
наук (02.00.04)
Krunks, Malle 1985 https://www.ester.ee/record=b1520403*est

Определение природы зарядового состояния и концентрации дефектов в монокристаллах CdS и CdSe с
примесью меди или серебра по данным высокотемпературной проводимости
Aarna, Heiti; Öpik, Andres; Varvas, Jüri; Kukk, Peeter-Enn V Всесоюзное совещание по физико-химическому анализу, 13-15
сент. 1976 г., Москва : тезисы докл. 1976 / с. [131]

Определение растворенной в решетке CdS меди по электрическим измерениям
Altosaar, Mare; Nirk, M. II республиканская конференция молодых ученых-химиков, 17-19 мая 1977 : тезисы докладов. Часть
2 1977 / с. 116-117 https://www.ester.ee/record=b1308855*est

Оптические и структурное свойства пленок ZrvxCd1-xS, полученных твердофазным занещением
Kulša, A.; Lomako, V.; Mellikov, Enn Неорганические материалы 1985 / с. 1286-1289 https://www.ester.ee/record=b1611497*est

Оптические и фотоэлектрические свойства пленок сульфида кадмия, химически осажденных пульверизацией
Kerm, Karin; Tilling, Aino; Antsov, U. Физическая химия соединений AIIBVI 1981 / с. 59-65

Отжиг дефектов в сульфиде кадмия
Varema, Tiit II республиканская конференция молодых ученых-химиков, 17-19 мая 1977 : тезисы докладов. Часть 2 1977 / с.
107-108 https://www.ester.ee/record=b1308855*est

Отжиг избыточных дефектов в CdS
Erm, Ants; Tuvike, Tiit 5-я республиканская конференция молодых ученых-химиков : [тезисы докладов] 1983 / с. 239
https://www.ester.ee/record=b1312297*est

Отжиг центров свечения в легированном сульфиде кадмия
Erm, Ants III республиканская конференция молодых ученых-химиков, 15-17 мая 1979 года : тезисы докладов 1979 / с. 37-38
https://www.ester.ee/record=b1280470*est

Отжиг центров свечения в сульфиде кадмия, легированного акцепторами I-ой группы
Erm, Ants; Krustok, Jüri; Mädasson, Jaan VI Республиканская конференция молодых ученых-химиков : тезисы докладов
1985 / с. 231 https://www.ester.ee/record=b1232928*est

Поликристаллические фоторезисторы из сульфида кадмия
Kalmist, T.; Varvas, Jüri XXX студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтийских республик, Белорусской
ССР и Молдавской ССР, 8-10 апреля 1986 года : тезисы докладов. Том II, Автоматика. Энергетика. Механика. Химия 1986 /
с. 160 https://www.ester.ee/record=b1305565*est

Получение твердых растворов сульфидов цинка и кадмия и некоторые их люминесцентные и
фотоэлектрические свойства
Varvas, Jüri; Altosaar, Mare; Nõges, Märt; Kukk, Peeter-Enn Полупроводниковые материалы. 1 1969 / с. 3-11 : илл
https://www.ester.ee/record=b1346474*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/da24f532-932d-41c5-8925-a52dfa4b18c8/

Приближенный метод определения времени жизни неравновесных электронов в сульфиде кадмия
Varvas, Jüri; Kukk, Peeter-Enn Сборник статей по химии и химической технологии. 10 1964 / с. 257-266 : илл
https://www.ester.ee/record=b2181961*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/9569e6db-150a-42c8-bf3b-765725dfd969

Приготовление монокристаллов сульфида кадмия
Ott, Roman Сборник статей по химии и химической технологии. 11 1964 / с. 249-257 : илл https://www.ester.ee/record=b2181984*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/958b7e78-6cf4-425c-b75d-b028262eada8

Процессы образования центров свечения в сульфиде кадмия
Kukk, Peeter-Enn; Erm, Ants; Altosaar, Mare; Varema, Tiit XXVII Всесоюзное совещание по люминесценции
(кристаллофосфоры) : Эзерниеки (Латвийская ССР), 13-16 мая 1980 г. : тезисы докладов 1980 / с. 199
https://www.ester.ee/record=b1677311*est

Разгарание и тушение полос люминесценции в сульфиде кадмия
Erm, Ants; Varema, Tiit Современные проблемы физической химии : Всесоюзная конференция молодых ученых, Москва, 17-
20 нояб. 1980 г. : Тезисы докладов 1980 / с. 134

Разработка методики определения хлора, растворенного в кристаллической решетке люминофоров на основе
CdS и CdSe
Mellikov, Enn; Hiie, Jaan; Kokk, Heino Analītiskā ķīmija : Baltijas republiku, Baltkrievijas PSR un Kaļiņingradas apgabala otrās
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zinātniskās konferences tēzes : Rīga, 1976. gada 9.-10. septembrī = Аналитическая химия : вторая научная конференция
Прибалтийских республик, Белорусской ССР и Калининградской области : тезисы докладов : г. Рига, 9-10 сентября 1976 года.
I 1976 / с. 82-83 https://www.ester.ee/record=b2563176*est https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/09/375/9375215.pdf

Разработка методики определения хлора, растворенного в кристаллической решетке сульфида кадмия
Mellikov, Enn; Roos, Õ. I республиканская конференция молодых ученых-химиков, 20-22 мая 1975 года : тезисы докладов
1975 / с. 189 https://www.ester.ee/record=b1309964*est

Разработка фоточувствительного сульфида кадмия для применения в областях СВЧ и ионизирущего излучения
Veel, Ene; Krunks, Malle; Hiie, Jaan; Mellikov, Enn Тезисы докладов Конференции по технологии получения, исследованию
свойств, применению редких металлов, их соединений и полупроводниковых материалов 1976 / с. 209

Распределение Cu между твердой фазой CdS и расплавом CdCl2 + CdS
Altosaar, Mare; Kukk, Peeter-Enn Неорганические материалы Известия Академии наук СССР. Неорганические материалы
1982 / с. 1475-1478 : илл https://www.ester.ee/record=b1611497*est

Растворимость меди в сульфиде кадмия
Altosaar, Mare; Kerm, Karin Второе Всесоюзное совещание по химии твердого тела, 11-13 мая 1978 г : Тезисы докладов. Ч.
1 1978 / с. 86-87

Растворимость меди и серебра в монокристаллах сульфида кадмия
Aarna, Heiti; Voogne, Maie; Kukk, Peeter-Enn Четвертая Всесоюзная конференция по физико-химическим основам
легирования полупроводниковых материалов, Москва, 16-18 окт. 1979 г. : тезисы докладов 1979 / с. 57

Растворимость меди и серебра в сульфиде кадмия
Aarna, Heiti; Kukk, Peeter-Enn; Koch, P.; Soorm, T. Полупроводниковые материалы. 3 1976 / с. 3-8 : илл
https://www.ester.ee/record=b1403374*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/5f8fd05c-ff69-4315-9d64-1d9c9611667b

Растворимость хлора в CdS и структура точечных дефектов CdS:CI
Altosaar, Mare; Kukk, Peeter-Enn; Hiie, Jaan Журнал неорганической химии 1983 / с. 69-75 : ил
https://www.ester.ee/record=b1443384*est

Рекристаллизация порошка сульфида кадмия
Mellikov, Enn; Hiie, Jaan Влияние нестехиометрии на свойства соединений переходных металлов : сборник научных трудов
1986 / с. 71-80 https://www.ester.ee/record=b3789078*est

Рекристаллизация порошка сульфида кадмия, активированная расплавленными растворителями
Mellikov, Enn; Hiie, Jaan Журнал неорганической химии 1981 / с. 2304-2309 : ил https://www.ester.ee/record=b1443384*est

Рекристаллизация порошков сульфида кадмия
Mellikov, Enn; Hiie, Jaan; Krunks, Malle; Iljina, Natalja Всесоюзное совещание "Реальная структура неорганических
жаростойких и жаропрочных материалов, 9-12 октября" [Текст] : Тезисы докладов 1979 / с. [?]

Релаксация высокотемпературной проводимости в сульфиде и селениде кадмия : автореферат ... кандидата
химических наук
Varema, Tiit 1980 https://www.ester.ee/record=b1527341*est

Рост крупнозернистого сульфида кадмия в присутствии повышенных концентраций плавня хлористого кадмия
Altosaar, Mare; Hiie, Jaan Полупроводниковые материалы. 3 1976 / с. 71-79 : илл https://www.ester.ee/record=b1403374*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/5f8fd05c-ff69-4315-9d64-1d9c9611667b

Синтез фоточувствительных монозернистых слоев сульфида и селенида кадмия : автореферат ... кандидата
химических наук (02.00.04)
Iljina, Natalja 1986 http://www.ester.ee/record=b1846326*est

Твердофазная рекристаллизация порошка сульфида кадмия
Mellikov, Enn; Veel, Ene; Krunks, Malle; Hiie, Jaan Кинетика и механизм реакций в твердом теле : тезисы докладов
Всесоюзного совещания.1(25-27 ноября 1981 г.) 1981 / с. [?]

Точечные дефекты и процессы их образования в сульфидах кадмия и цинка : автореферат ... кандидата
химических наук (02.00.04)
Mädasson, Jaan vt.ka Raudoja, Jaan 1987 https://www.ester.ee/record=b1521477*est

Узкодисперсные порошки CdS и CdSe заданными гранулометрическими, морфологическими и электро-
физическими свойствами
Mellikov, Enn; Hiie, Jaan; Altosaar, Mare; Varvas, Jüri Получение и свойства полупроводниковых соединений типа А II В VI и
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А IV В VI и твердых растворов на их основе : Тезисы докладов первой всесоюзой научно-технической конференции, МИСиС
1-4 февр. 1977 / с. 42-43
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