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Über die optimale Mahlfeinhelt von Zement
Reiman, Värdi; Teder, Peep Tagungsbericht / Internationale Baustoff- und Silikattagung, Weimar, 1979, 18. bis 22. Juni/Hochschule
für Architektur und Bauwesen Weimar 1979 / p. 94-99

Альтернативные способы оценки качества летучей золы для производства сланцезольных цементов
Grabko, Stellian IV научно-техническая конференция "Отходы энергетической промышленности - ценная минеральная
добавка для производства портландцементов со специальными свойствами", Таллин, 17-19 сентября 1986 года : тезисы
докладов 1986 / с. 19-21 https://www.ester.ee/record=b1232805*est

Влияние водоцементного отношения и возраста цементного камня на усадку цементов с минеральными
добавками
Laul, Ilmar; Kikas, Verner; Hain, Artur Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 6 1972 / с. 99-107 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190533*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/29889133-4a49-423b-82d3-22a748732c52

Влияние водоцементного отношения на пористую структуру и морозостойкость растворов на портландцементе
и сланцезольном портландцементе
Laul, Ilmar; Tõnissoo, A. Труды научно-технической конференции "Изучение и применение сланцезольных цементов" : [Таллин,
23-24 сентября 1971 года] 1971 / с. 63-68 : илл https://www.ester.ee/record=b1335722*est

Влияние высыхания на стойкость и усадку цементного камня разного возраста
Laul, Ilmar; Hain, Artur Научно-техническая конференция "Стойкость зольных цементов" : тезисы докладов 1976 / с. 31-34
https://www.ester.ee/record=b1351066*est

Влияние высыхания на физико-механические показатели золоцементного камня
Laul, Ilmar; Hain, Artur Научно-техническая конференция "Стойкость зольных цементов" : тезисы докладов 1976 / с. 34-37
https://www.ester.ee/record=b1351066*est

Влияние добавки золы в цементе на свойства тяжелого бетона на сланцезольном портландцементе
Kikas, Verner; Kiivet, Gunnar; Hain, Artur Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 5 1971 / с. 65-77 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190172*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/35173650-ef9e-484b-9822-f6d1155ebe49/

Влияние добавки мельчайшей фракции летучей золы на свойства цементов с микронаполнителями
Laul, Ilmar; Hain, Artur Труды научно-технической конференции "Изучение и применение сланцезольных цементов" : [Таллин,
23-24 сентября 1971 года] 1971 / с. 107-111 : илл https://www.ester.ee/record=b1335722*est

Влияние добавляемых к цементу минеральных добавок на долговечность растворов

http://www.ester.ee/record=b1073099*est
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Hain, Artur; Ojaste, Kalju; Kikas, Verner; Piksarv, Evald Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 7 1975 / с. 109-
115 : илл https://www.ester.ee/record=b2190712*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/0a5aad8d-50e2-4185-83af-8727e0401bb4

Влияние зольного компонента на активность сланцезольных цементов с микронаполнителями
Laul, Ilmar; Rosenberg, Margit; Uustalu, Enn Изучение свойств зольных цементов и бетонов на их основе 1984 / с. 55-60

Влияние неоднородности зернового состава цементов на прочность мелкозернистых бетонов
Kikas, Verner; Uustalu, Enn; Piksarv, Evald Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 6 1972 / с. 15-23 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190533*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/29889133-4a49-423b-82d3-22a748732c52

Влияние поверхностно-активных пластификаторов на свойства сланцезольно-цементных растворов и бетонов
: автореферат ... кандидата технических наук
Soidra, Raigo 1965 http://www.ester.ee/record=b1529783*est

Влияние содержания щелочей цемента на стойкость пропаренного бетона в сульфатных растворах
Piksarv, Evald; Kikas, Verner; Raado, Lembi-Merike Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 7 1975 / с. 79-85 :
ил https://www.ester.ee/record=b2190712*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/0a5aad8d-50e2-4185-83af-8727e0401bb4

Влияние соотношения "вяжущее: заполнитель" на свойства мелкозернистого бетона на сланцезолтном
напрягающем цементе
Utkin, Pjotr; Rass, Jüri XXX студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтийских республик, Белорусской
ССР и Молдавской ССР, 8-10 апреля 1986 года : тезисы докладов. Том I, Общественные науки. Физико-математические
науки. Строительство. Экономика 1986 / с. 87, ил. https://www.ester.ee/record=b1305540*est

Влияние тепловлажностной обработки на гидратацию сланцезольного цемента
Piksarv, Evald; Kikas, Verner; Reispere, Harri Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 6 1972 / с. 33-45 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190533*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/29889133-4a49-423b-82d3-22a748732c52

Влияние тонкости помола на активность кукермит-цемента с микронаполнителями
Laul, Ilmar; Rosenberg, Margit Теория и технология получения строительных материалов из зол твердых топлив 1977 / с. 27-
33 https://www.ester.ee/record=b1312059*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/d8bffaaa-39cd-4fa7-9044-e98e3ef5fdd4

Влияние тонкости помола сланцезольного цемента с микронаполнителями на его морозостойкость
Laul, Ilmar; Uustalu, Enn; Hain, Artur Научно-техническая конференция "Стойкость зольных цементов" : тезисы докладов
1976 / с. 14-16 https://www.ester.ee/record=b1351066*est

Влияние фазового состава цементирующей связки на воздухо-и морозостойкость автоклавного сланцезольно-
песчаного бетона
Grabko, Stellian; Kikas, Verner Научно-техническая конференция "Стойкость зольных цементов" : тезисы докладов 1976 / с.
27-29 https://www.ester.ee/record=b1351066*est

Влияние щелочей на долговечность пропаренного портландцемента
Piksarv, Evald; Kikas, Verner; Hain, Artur; Nurm, Viive Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 7 1975 / с. 71-78
: илл https://www.ester.ee/record=b2190712*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/0a5aad8d-50e2-4185-83af-8727e0401bb4

Возможности использования летучих зол сланца-кукерсита для изготовления среднемарочных цементов
Laul, Ilmar Сборник докладов по строительству : [доклады конференции молодых ученых и специалистов Прибалтики и
Белорусской ССР по проблемам строительства в Риге 1971 г 1971 / с. 11-17 https://www.ester.ee/record=b1332034*est

Вопросы безопасности движения на дорогах Литвы с цементобетонным покрытием
Лауринавичюс А.; Палшайтис Э. Научная конференция " Безопасность движения", Таллинн, 14-15 ноября 1990 г. : тезисы
1990 / с. 141-145

Зависимость активности зольных цементов от качества золы
Nurm, Viive; Piksarv, Evald Изучение свойств зольных цементов и бетонов на их основе 1988 / с. 20-26

Изменение обьема цементного камня после тепловлажностной обработки
Hain, Artur; Kikas, Verner; Ojaste, Kalju; Laul, Ilmar Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 6 1972 / с. 145-154 :
илл https://www.ester.ee/record=b2190533*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/29889133-4a49-423b-82d3-22a748732c52

Изучение золы сланца-кукерсита
Kikas, Verner; Mikli, Lauri; Joon, Hillar; Kikas, Verner; Piksarv, Evald; Rosenberg, Margit; Uustalu, Enn; Vihvelin, Raivo;
Rass, Jüri; Grabko, Stellian; Hain, Artur; Puntso, Rein 1983 https://www.ester.ee/record=b1294936*est

Изучение золы сланца-кукерсита
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Kikas, Verner; Mikli, Lauri; Rass, Jüri; Puntso, Rein; Hain, Artur; Piksarv, Evald; Nurm, Viive; Grabko, Stellian; Laul, Ilmar;
Rosenberg, Margit; Uustalu, Enn; Joon, Hillar; Raukas, Uusi; Ollik, Konstantin 1984 https://www.ester.ee/record=b1307627*est

Изучение золы сланца-кукерсита
Kikas, Verner; Mikli, Lauri; Rass, Jüri; Tümanok, Aleksei; Joon, Hillar; Rosenberg, Margit; Piksarv, Evald; Puntso, Rein;
Grabko, Stellian; Dokelin, Sergei 1985 https://www.ester.ee/record=b1513870*est

Изучение золы сланца-кукерсита
Kikas, Verner; Uustalu, Enn; Hain, Artur; Seidmann, Ülle; Joon, Hillar; Nurm, Viive; Piksarv, Evald; Puntso, Rein; Laul,
Ilmar; Utkin, Pjotr; Rass, Jüri; Nüssik, Jaan; Mikli, Lauri 1988 https://www.ester.ee/record=b1288245*est

Изучение золы сланца-кукерсита
Kikas, Verner; Mikli, Lauri; Nurm, Viive; Nüssik, Jaan; Joon, Hillar; Grabko, Stellian; Puntso, Rein; Utkin, Pjotr; Rass, Jüri;
Hain, Märt 1989 https://www.ester.ee/record=b1260850*est

Изучение и применение сланцезольных цементов
Kikas, Verner Труды научно-технической конференции "Изучение и применение сланцезольных цементов" : [Таллин, 23-24
сентября 1971 года] 1971 / с. 3-14 : таб https://www.ester.ee/record=b1335722*est

Изучение и применение сланцезольных цементов : автореферат ... доктора технических наук (05.23.05)
Kikas, Verner 1974 http://www.ester.ee/record=b1327788*est

Использование зол твердых топлив при изготовлении цементов с микронаполнителями
Laul, Ilmar; Rosenberg, Margit; Uustalu, Enn IV научно-техническая конференция "Отходы энергетической промышленности
- ценная минеральная добавка для производства портландцементов со специальными свойствами", Таллин, 17-19 сентября
1986 года : тезисы докладов 1986 / с. 55-57 https://www.ester.ee/record=b1232805*est

Исследование влияния зернового состава песка на расход цементного теста в мелкозернистых бетонах
Mogilenko, E.; Arzumanova, L. XXVII студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтийских республик,
Белорусской ССР и Молдавской ССР, 19-21 апреля 1983 г. : тезисы докладов. Часть 3 1983 / с. 79
https://www.ester.ee/record=b1571572*est

Исследование кинетики твердения мелкозернистого бетона на песке, содержащем органические примеси, в
зависимости от состава цемента
Puntso, Rein Научно-техническая конференция "Эффективные зольные портландцементы" : тезисы докладов 1981 / с. 44-
46 https://www.ester.ee/record=b1327407*est

Исследование причин аномального поведения цементов при их транспортировке
Nüssik, Jaan; Petrova, J.V. Изучение специальных золопортландцементов и бетонов на их основе 1986 / с. 69-74

Исследование процесса твердения цементирующего вещества автоклавных известково-кремнеземистых
материалов : автореферат ... кандидата технических наук (484)
Grüner, Georg-Richard 1969 http://www.ester.ee/record=b1357180*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/dbf6b925-7a0e-4a7c-8a58-
d06fef1d0423

Какой цемент использовать
Raado, Lembi-Merike Строитель 2004 / 4, с. 37-44 : ил

Кинетика твердения и расширение кукермитных и кукермит-цементных растворов
Kikas, Verner; Laul, Ilmar; Hain, Artur Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 4 1968 / с. 103-115 : илл
https://www.ester.ee/record=b2183096*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/03c76fff-9089-4c07-87f6-b2ded87e73b5/

Кинетика твердения кукермитов и кукермитцементов в зависимости от температуры
Kikas, Verner; Laul, Ilmar; Hain, Artur Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 4 1968 / с. 131-146 : илл
https://www.ester.ee/record=b2183096*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/03c76fff-9089-4c07-87f6-b2ded87e73b5/

Коррозионная стойкость бетонов на трехкомпонентных сланцезольных цементах
Rosenberg, Margit Изучение специальных золопортландцементов и бетонов на их основе 1986 / с. 53-58

Микроэлементы в выносе пыли из вращающихся цементных печей, работающих на сланцевом топливе
Pets, Lydia; Ваганов П.А. Oil shale 1994 / 1, p. 23-30: ill

Напрягающий цемент на базе летучей золы сланца-кукерсита : автореферат ... кандидата технических наук
(05.23.05)
Rass, Jüri 1989 http://www.ester.ee/record=b1267742*est
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Напрягающий цемент на базе летучей золы сланца-кукерсита : диссертация ... кандидата технических наук :
05.23.05 - строительные материалы и изделия
Rass, Jüri 1988 http://www.ester.ee/record=b2473522*est

Некоторые данные по исследованию неравномерного движения в асбестоцементном канализационном
коллекторе
Hääl, Kaido; Tepaks, Leo Сборник статей по санитарной технике. 4 1967 / с. 67-74 : илл https://www.ester.ee/record=b2085120*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/70078b22-eb0f-463d-b740-5f540d9bbb18

Новый подход к химии цемента
Nüssik, Jaan IV научно-техническая конференция "Отходы энергетической промышленности - ценная минеральная добавка
для производства портландцементов со специальными свойствами", Таллин, 17-19 сентября 1986 года : тезисы докладов
1986 / с. 69-70 https://www.ester.ee/record=b1232805*est

О влажностных деформациях пропаренных растворов на зольных цементах
Rosenberg, Margit Научно-техническая конференция "Эффективные зольные портландцементы" : тезисы докладов 1981 / с.
42-43 https://www.ester.ee/record=b1327407*est

О стойкости сланцезольных цементов
Kikas, Verner Научно-техническая конференция "Стойкость зольных цементов" : тезисы докладов 1976 / с. 3-9
https://www.ester.ee/record=b1351066*est

О теоретических основах регулирования зернового состава цементов
Kikas, Verner; Uustalu, Enn Тезисы докладов VII конференции молодых ученых и специалистов Прибалтики и БССР по
проблемам стройматериалов и конструкций, 7-10 окт. 1974 г. 1974 / с. 66-67 https://www.ester.ee/record=b1535847*es

О факторах, влияющих на стойкость бетона
Hain, Artur Научно-техническая конференция "Эффективные зольные портландцементы" : тезисы докладов 1981 / с. 25-28
https://www.ester.ee/record=b1327407*est

Об условиях возникновения цементирующих новообразований с высокой прочностью
Randma, Heino; Räni, Ahto; Grüner, Georg-Richard Сборник трудов (НИПИсиликатобетон), 3 1968 / с. 7-13 : илл.
https://www.ester.ee/record=b1764431*est

Основы получения атмосферостойких цементобетонных дорожных плит
Kikas, Verner; Laul, Ilmar Вопросы улучшения качества строительства, ремонта и эксплуатации покрытий улиц и тротуаров :
тезисы докладов III Межреспубликанской научно-технической конференции городских дорожников Прибалтиских республик,
Белорусской, Украинской и Молдавской ССР 1971 / с. 52-53 https://www.ester.ee/record=b1343807*est

Пластично-вязкие свойства теста на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем с добавками
Saharov, G. P.; Gorbunov, G.; Gordon, Boris; Tšernõševa, N. Реология бетонных смесей и ее технологические задачи : тезисы
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