
Изучение получения пленкообразующего вещества из нейтральной части тяжелой фракции сланцевой смолы
путем конденсации с формалином в кислой среде и об автооксидации полученных пленок
Teppor, Friedrich 1951 http://www.ester.ee/record=b2134669*est

О получении пленкообразующего вещества из центральной части тяжелой фракции сланцевой смолы путем
конденсации с формалином в кислой среде и об автооксидации полученных пленок : автореферат ... кандидата
технических наук
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