
Изменение структуры гипсовых материалов в технологических процессах (при производстве высокопрочных
вяжущих и изделий) : автореф. дисс. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук : 05.23.05
Cimdinš, Janis 1990 http://www.ester.ee/record=b1226872*est

Изменение структуры гипсовых материалов в технологических процессах (при производстве высокопрочных
вяжущих и изделий) : диссертация ... кандидата технических наук : 05.23.05 - строительные материалы и изделия
Cimdinš, Janis 1990 http://www.ester.ee/record=b2479617*est

Разработка и внедрение метода контроля прочности бетона при помощи ультразвуковых поверхностных волн и
одностороннем доступе к железобетонному изделию : автореферат ... кандидата технических наук (05.23.05)
Rutkovski, Anton 1983 http://www.ester.ee/record=b1455775*est

Разработка и внедрение метода контроля прочности бетона при помощи ультразвуковых поверхностных волн и
односторонном доступе к железобетонному изделию : диссертация ... кандидата технических наук : 05.23.05 -
строительные материалы и изделия
Rutkovski, Anton 1983 http://www.ester.ee/record=b2421359*est

http://www.ester.ee/record=b1226872*est
http://www.ester.ee/record=b2479617*est
http://www.ester.ee/record=b1455775*est
http://www.ester.ee/record=b2421359*est

