
Sidumata ja hüdrauliliselt seotud segud. Osa 42, Katsemeetod proovikehade kaudse tõmbetugevuse määramiseks =
Unbound and hydraulically bound mixtures. Part 42, Test method for the determination of the indirect tensile strength of
test specimens
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