
Влияние пористости на абразивную эрозию спеченной стали
Kallas, Paul; Kulu, Priit Трение и износ в машинах 1983 / с. 81-87

Измерение линейного износа миниатюрных образцов
Laaneots, Rein Трение и износ в машинах 1983 / с. 59-68

Измерение толщины и формы масляных капель при испытании миниатюрных пар трения
Kortel, Virve; Laaneots, Rein; Lepre, M. Трение и износ в машинах 1983 / с. 69-73

Износостойкость детонационных покрытий на спеченных сталях
Kulu, Priit; Kallas, Paul Трение и износ в машинах 1983 / с. 89-94

Исследование возможностей повышения износостойкости твердых сплавов TiC-сталь
Kübarsepp, Jakob; Valdma, Leo; Post, Tiit Трение и износ в машинах 1983 / с. 95-102

К математической модели объемного износа рабочих колес ЦКМ
Ovsjannikova, L.B. Трение и износ в машинах 1983 / с. 29-34

Макро- и микрогеометрия рабочей поверхности миниатюрных спеченных подшипников скольжения
Angelstok, Feliks; Lees, Rein Трение и износ в машинах 1983 / с. 43-48

О расчетной модели режущей струны
Tiidemann, Tiit; Remi, Toomas; Tiiman, Ago Трение и износ в машинах 1983 / с. 75-79

Профессору Х.Х.Лепиксону 70 лет
Трение и износ в машинах 1983 / с. 3-5

Статические характеристики трения миниатюрных цилиндрических направляющих скольжения
Ajaots, Maido; Möldre, Heino Трение и износ в машинах 1983 / с. 49-58

Физико-химические аспекты механизма изнашивания металлов в потоке влажного абразива
Üksti, Lembit Трение и износ в машинах 1983 / с. 19-27

Характеристика геометрии абразивного зерна
Kleis, Ilmar; Mägi, Rein Трение и износ в машинах 1983 / с. 7-17

Экспериментальное исследование газового вытеснения масла в зазор из пор миниатюрных спеченных
подшипников
Ajaots, Maido; Lees, Rein Трение и износ в машинах 1983 / с. 35-41


