
Влияние режимов размола на дисперсность смеси карбида хрома и никеля и ее активность при спекании
Pirso, Jüri; Valdma, Leo Спеченные износостойкие материалы 1977 / с. 8-12 : илл https://www.ester.ee/record=b2692826*est

Износостойкость спеченных сплавов на основе карбида хрома в абразивной струей
Valdma, Leo; Pirso, Jüri Спеченные износостойкие материалы 1977 / с. 64-70 https://www.ester.ee/record=b2692826*est

Регрессионный анализ влияния технологических факторов на свойства сплавов TiC-Ni-Co-Cr
Kudrjavtsev, Vladimir; Valdma, Leo Спеченные износостойкие материалы 1977 / с. 91-95
https://www.ester.ee/record=b2692826*est
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