
Влияние пластифицирующих добавок на водопотребность и прочность растворов и бетонов, изготовленных на
базе сланцезольных цементов
Kikas, Verner; Soidra, Raigo Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 3 1966 / с. 3-20
https://www.ester.ee/record=b2182145*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/2b639d61-3ead-4cb1-b5ff-fe472649dd9a

Возможности повышения морозостойкости растворов и бетонов, изготовленных на базе сланцезольного
цемента
Kikas, Verner; Soidra, Raigo Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 3 1966 / с. 21-38
https://www.ester.ee/record=b2182145*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/2b639d61-3ead-4cb1-b5ff-fe472649dd9a

Гидрофобный кукермитцемент
Kikas, Verner; Soidra, Raigo Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 3 1966 / с. 39-47
https://www.ester.ee/record=b2182145*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/2b639d61-3ead-4cb1-b5ff-fe472649dd9a

Кинетика связывания кремнезема песка при твердении автоклавного бетона
Reiman, Värdi; Marmor, Heino Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 3 1966 / с. 77-95 : илл
https://www.ester.ee/record=b2182145*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/2b639d61-3ead-4cb1-b5ff-fe472649dd9a

Методика ускоренного определения свободной извести - CaOсвобод в сланцевой золе
Reispere, Harri Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 3 1966 / с. 73-76 https://www.ester.ee/record=b2182145*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/2b639d61-3ead-4cb1-b5ff-fe472649dd9a

О технологии изготовления сланцезольного газобетона на Ахтмеском комбинате строительных материалов
Laur, Toomas; Kikas, Verner Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 3 1966 / с. 49-71 : илл
https://www.ester.ee/record=b2182145*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/2b639d61-3ead-4cb1-b5ff-fe472649dd9a
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