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https://doi.org/10.1016/j.ccr.2023.215412 Journal metrics at Scopus Article at Scopus Journal metrics at WOS Article at WOS
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Teppor, Patrick; Jäger, Rutha; Paalo, Maarja; Härmas, Meelis; Adamso, Anu; Volobujeva, Olga; Aruväli, Jaan; Palm, Rasmus; Lust,
Enn Graduate School of Functional Materials and Technology (GSFMT) Scientific Conference : abstracts 2022 / 61 l. Graduate School
of Functional Materials and Technology (GSFMT) Scientific Conference 2022

Precise eddy current impedance measurement of metal plates
Märtens, Olev; Gordon, Rauno; Rist, Marek; Min, Mart; Pokatilov, Andrei; Kolyshkins, A. Lecture notes on impedance
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Prediction of high-frequency intrinsic localized modes in Ni and Nb
Haas, Mati; Hižnjakov, Vladimir; Šelkan, Aleksander; Klopov, Mihhail; Sievers, A.J. Physical review B 2011 / p. 144303-1 - 144303-
8 : ill https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.84.144303

Preheating system model of molten metal tubing for double motor MHD-drive
Jansikene, Raik; Liivik, Liisa The 4th Reseach Symposium of Young Scientist : Actual Problems of Electrical Drives and Industry
Automation : Tallinn, Estonia, May 17-21, 2003 2003 / p. 131-134 : ill
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Адгезия эпоксидных компаундов к металлам и антиадгезионные покрытия
Arumäe, Heino; Lohk, E. Применение эпоксидных компаундов в электротехнических изделиях : обзор научно-
исследовательских работ и производственного опыта 1969 / с. 86-90 : ил https://www.ester.ee/record=b1338807*est

Анализ повереждаемости металла труб пароперегревателей из аустенитной стали на пылесланцевых
парогенераторах
Tallermo, Harri; Karpenko, V.; Ots, Arvo Теплоэнергетика : сборник статей. 13 1973 / с. 13-21 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190567*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/95c9503d-51f9-49a2-bb69-8109b8f29219

Анализ теорий газоабразивного изнашивания металлов
Ellermaa, Riho-Rene Трение и износ в машинах. 15 1989 / с. 9-20

Вклад границ зерен в общую деформацию при деформации с различными скоростями
Pakkas, Roul Труды по физике : сборник статей. 3 1962 / с. 77-82 : илл https://www.ester.ee/record=b2181580*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b26026d9-e986-49c0-9ada-121845efb876

Влияние геометрии абразивного зерна на интенсивность изнашивания металлов в потоке абразивных частиц
Tadolder, Jüri Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей. 2 1966 / с. 15-22 : илл
https://www.ester.ee/record=b2182111*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/28931306-2b98-4361-82fd-7171241556da

Влияние малых пластических деформаций на предел выносливости железа "Армко"
Ingerma, August XX научная конференция, посвященная 25-летию Эстонской ССР 18-22 мая 1965 г. : тезисы и резюме 1965
/ с. 121 https://www.ester.ee/record=b1359832*est

Влияние малых пластических деформаций на предел выносливости металлов при асимметричных циклах
нагружения растяжения-сжатия : автореферат ... кандидата технических наук (05.161)
Rannat, Erich 1972 http://www.ester.ee/record=b1353504*est

Влияние малых пластических деформаций на предел выносливости металлов при асимметричных циклах
нагружения растяжения-сжатия : диссертация ... кандидата технических наук
Rannat, Erich 1972 http://www.ester.ee/record=b2266059*est
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Влияние малых пластических деформаций на предел усталости металлов
Ingerma, August 1966 http://www.ester.ee/record=b2135929*est

Влияние малых пластических деформаций на предел усталости металлов : автореферат ... кандидата
технических наук
Ingerma, August 1965 http://www.ester.ee/record=b1528221*est

Влияние нагрузки на микротвердость отожженных металлов
Pilvre, Uno Физика, математика и теоретическая механика : сборник статей. [1] 1965 / с. 27-34 : илл
https://www.ester.ee/record=b2182004*est https://www.etera.ee/zoom/120515/view?

Влияние некоторых антигололедных реагентов на металлы и асфальтобетоны
Vaimel, Ants; Koppel, Maano Доклады 1 секции "Дорожное строительство" : XXV научно-техническая конференция
профессорско-преподавательского состава 1969 / с. 46-49

Влияние некоторых антигололедных реагентов на металлы и асфальтобетоны
Vaimel, Ants; Koppel, Maano Вопросы улучшения качества строительства и эксплуатации покрытий улиц и тротуаров :
материалы межреспубликанской научно-технической конференции городских дорожников Прибалтиских республик, БССР,
УССР, посвященная 100-летию со дня рождения В. И. Ленина (авг. 1969 г.) = Gatviu dangu bei saligatviu statybos ir
eksploatacijos pagerinimo klausimai 1969 / с. 9-11 https://www.ester.ee/record=b1540472*est

Влияние некоторых факторов на износ в моделированном процессе (металл - абразивная прослойка - металл)
Valdma, Leo Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей. 4 1970 / с. 51-62 : илл
https://www.ester.ee/record=b2189975*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/08de6dd6-c065-4fa4-8684-9b41e91f1bd2/

Влияние окисной пленки на электродные потенциалы металлов в растворах ингибиторов
Kallast, Vambola; Merendi, Jüri; Talimets, Ellen; Help, Kalju Тезисы Межвузовской конференции по коррозии и защите
металлов 1971 / с. 39-40 https://www.ester.ee/record=b1409081*est

Влияние режимов электроимпульсной наплавки на структуру и свойства наплавленного слоя
Габщявичюс Н.А.; Оксас Е.С.; Юодис А.П. Износостойкие порошковые материалы и покрытия : тезисы докладов второй
конференции Балтийских республик 1991 / с. 34-35

Влияние состояния исходной поверхности металла на интенсивность коррозии в начальной стадии
Tallermo, Harri; Prikk, Arvi; Hunt, A. Исследование работы парогенераторов электростанций 1987 / с. 55-64

Влияние температуры деформации на эффекты, Вызывающие расширение рентгеновских линий и изменение
их формы
Pilvre, Uno Физика, математика и теоретическая механика : сборник статей. [1] 1965 / с. 43-54 : илл
https://www.ester.ee/record=b2182004*est https://www.etera.ee/zoom/120515/view?

Влияние щелочных металлов на электрические и люминесцентные свойства рекристаллизованного порошка
Mellikov, Enn II республиканская конференция молодых ученых-химиков, 17-19 мая 1977 : тезисы докладов. Часть 2 1977 / с.
118-119 https://www.ester.ee/record=b1308855*est

Влияние эрозии поверхности пористых металлов на их гидгавлическое сопротивление
Belov, S.; Kulu, Priit; Kallas, Paul; Pavlihhin, G. Порошковая металлургия = Powder metallurgy : ежемесячный научно-
технический журнал 1980 / с. 19-22 : ил., табл https://www.ester.ee/record=b1645489*est

Влияние эрозии поверхности пористых металлов на их структурные и гидравлические характеристики
Belov, S.; Ksenofontov, A.; Kulu, Priit; Kallas, Paul Порошковая металлургия = Powder metallurgy : ежемесячный научно-
технический журнал 1983 / с. 41-47 : ил., табл https://www.ester.ee/record=b1645489*est

Градуирование кондукционного расходомера для жидких металлов
Jansikene, Raik Тезисы докладов семинара "Новые направления научных исследований в области электромеханики" 1991 /
с. 34-40: ил

Двухдвигательный МГД-привод для дозирования жидких металлов
Laugis, Juhan; Oorn, Arvo; Pettai, Elmo Литейное производство : ежемесячный научно-технический и производственный
журнал 1987 / с. 26 https://www.ester.ee/record=b1566022*est

Динамическое проникание жесткой сферы в металлические преграды : автореферат ... кандидата физико-
математических наук (01.02.04)
Kangur, Hillar 1987 http://www.ester.ee/record=b1241053*est

http://www.ester.ee/record=b2135929*est
http://www.ester.ee/record=b1528221*est
https://www.ester.ee/record=b2182004*est
https://www.etera.ee/zoom/120515/view?
https://www.ester.ee/record=b1540472*est
https://www.ester.ee/record=b2189975*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/08de6dd6-c065-4fa4-8684-9b41e91f1bd2/
https://www.ester.ee/record=b1409081*est
https://www.ester.ee/record=b2182004*est
https://www.etera.ee/zoom/120515/view?
https://www.ester.ee/record=b1308855*est
https://www.ester.ee/record=b1645489*est
https://www.ester.ee/record=b1645489*est
https://www.ester.ee/record=b1566022*est
http://www.ester.ee/record=b1241053*est


Динамическое проникание жесткой сферы в металлические преграды : диссертация ... кандидата физико-
математических наук : 01.02.04- механика деформируемого твердого тела
Kangur, Hillar 1987 http://www.ester.ee/record=b2247677*est

Зависимость микротвердости пластически деформированного металла от температуры деформирования и
нагрузки индентора
Pilvre, Uno Физика, математика и теоретическая механика : сборник статей. [1] 1965 / с. 35-42 : илл
https://www.ester.ee/record=b2182004*est https://www.etera.ee/zoom/120515/view?

Закономерность структуры электрического двойного слоя между металлом и раствором сильного электролита
Plakk, Paul; Plakk, Peeter; Plakk, T. Измерение и моделирование в электронике 1987 / с. 132-147

Измерение температуры и определение температурных зависимостей на задних поверхностях резцов
Mesila, Rein Сборник статей по машиностроению. 7 1971 / с. 15-23 : илл https://www.ester.ee/record=b2190165*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/ebcafd9f-3dee-4975-89f8-8839f80cf38f/

Изнашивание металлофторопластовой ленты в парах трения с возвратно-поступательным движением
Nanits, Mats-Maidu; Velling, Ants Трение и износ в машинах. 13 1985 / с. 47-53 : ил https://www.ester.ee/record=b2191144*est
https://www.etera.ee/zoom/121375/view?

Износ металлов при низеих температурах в абразивной струе
Siimpoeg, Rein; Lepikson, Heino X студенческая научно-техническая конференция высших учебных заведений Прибалтики,
Белорусской ССР и Калининградской области : аннотации научных работ 1964 / с. 39-40 https://www.ester.ee/record=b1749611*est
http://www.digar.ee/id/nlib-digar:376945

Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей
1972 https://www.ester.ee/record=b2190525*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/bf437fe1-81f3-4dff-97b2-b8d240135d43

Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей
1973 https://www.ester.ee/record=b2190621*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b72113fb-37ed-41e2-b029-bf4661300cc1

Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей
1975 https://www.ester.ee/record=b2190702*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/7b7b4d74-55e0-43cf-b22c-bd484ceb163f

Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей
1965 https://www.ester.ee/record=b2181989*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/c8c0d777-7bb9-4cb8-9189-55809fb62535

Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей
1966 https://www.ester.ee/record=b2182111*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/28931306-2b98-4361-82fd-7171241556da

Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей
1969 https://www.ester.ee/record=b2183085*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/28ca169d-6b4f-44b6-92fd-45d8fc81e458/

Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей
1970 https://www.ester.ee/record=b2189975*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/08de6dd6-c065-4fa4-8684-9b41e91f1bd2/

Износостойкость капролона при смазке пресной водой
Kostarev, V.; Mjasnikov, O.; Järvpõld, Lembit Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей. 4 1970 / с. 11-16 : илл
https://www.ester.ee/record=b2189975*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/08de6dd6-c065-4fa4-8684-9b41e91f1bd2/

Износостойкость элементов измельчителей ударного действия
Kleis, Ilmar; Uuemõis, Haljand 1986 https://www.ester.ee/record=b1524566*est

Изучение содержания некоторых металлов в крови и волосах у жителей Эстонской ССР : автореферат ...
кандидата биологических наук (03.00.16)
Viitak, Anu 1987 https://www.ester.ee/record=b1822295*est

Ингибирование коксообразования и коррозии металла при пиролизе углеводородных смесей
Aarna, Agu; Soone, Jüri; Teder, Jüri Нефтехимический симпозиум социалистических стран,1, Баку, 21-25 ноября, 1978 года :
тезисы докладов 1978 / с. 31

Ингибирование коксообразования и коррозии металла при пиролизе углеводородных смесей
Aarna, Agu; Soone, Jüri; Teder, Jüri Нефтехимия 1979 / с. 614-618 https://www.ester.ee/record=b2054473*est

Использование металла бил в мельницах Прибалтийской ГРЭС
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Õispuu, Leo; Rajur, Kaido; Rootamm, Rein Исследование работы парогенераторов электростанций 1979 / с. 31-42 : илл
https://www.ester.ee/record=b1271273*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/aa46d054-b6b8-4ad0-bfd6-b9ce1a581794

Исследование влияния предварительной пластической деформации на усталостную прочность металлов при
асимметричных циклах нагружения растяжения-сжатия
Rannat, Erich; Ingerma, August Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей. 5 1972 / с. 49-60 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190525*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/bf437fe1-81f3-4dff-97b2-b8d240135d43

Исследование влияния присутствия жидкой среды на эрозионное изнашивание металлов в потоке абразива :
автореферат ... кандидата технических наук (05.02.04)
Üksti, Lembit 1983 https://www.ester.ee/record=b1270616*est

Исследование влияния сухой добавки Са(ОН)2 и воды на интенсивность изнашивания некоторых технически
чистых металлов
Uuemõis, Haljand; Balbat, A.; Tadolder, Jüri Трение и износ в машинах 1980 / с. 25-30 : илл
https://www.ester.ee/record=b2191013*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/ce30370b-afd1-4c7d-a563-4e4f7a1b178e

Исследование единичных следов удара и продукта износа при абразивной эрозии
Uuemõis, Haljand; Kleis, Ilmar Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей. 4 1970 / с. 35-49 : илл
https://www.ester.ee/record=b2189975*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/08de6dd6-c065-4fa4-8684-9b41e91f1bd2/

Исследование изнашивания наклепанных технически чистых металлов в струе абразива
Tadolder, Jüri Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей. 2 1966 / с. 23-33 : илл
https://www.ester.ee/record=b2182111*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/28931306-2b98-4361-82fd-7171241556da

Исследование коррозионных и электрохимических свойств некоторых конструкционных материалов и хрома в
растворах азотной кислоты : автореферат ... кандидата технических наук
Merendi, Jüri 1982 https://www.ester.ee/record=b1547844*est

Исследование металла деформированного пластически в сложно-напряженном состоянии
Mets, Georg Труды по физике : сборник статей. 5 1970 / с. 39-50 : илл https://www.ester.ee/record=b2189960*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/772a4309-c50e-4ac0-a978-642c38d7bfdd

Исследование миграционной активности тяжелых металлов при пиролизе высушенного осадка сточных вод в
реакторе с неподвижным слоем
Gerasimov, Gennadi; Khaskhachikh, Vladimir; Sychev, G.A.; Zaichenko, V.M. Инженерно-физический журнал = Journal of
engineering physics and thermophysics 2023 / с. 114-122 https://istina.msu.ru/publications/article/528430200/

Исследование некоторых закономерностей абразивной эрозии : автореферат ... кандидата технических наук
(162)
Uuemõis, Haljand 1968 https://www.ester.ee/record=b1564193*est

Исследование некоторых закономерностей изнашивания и измельчения в ударных измельчителях :
автореферат ... кандидата технических наук (05.02.04)
Piel, Maret 1979 http://www.ester.ee/record=b1280911*est

Исследование некоторых закономерностей изнашивания и измельчения в ударных измельчителях :
диссертация ... кандидата технических наук : 05.02.04 - трение и износ в машинах
Piel, Maret 1979 http://www.ester.ee/record=b2381428*est

Исследование пиролиза диолефиновых углеводородов в присутствии металла
Aarna, Agu; Teder, Jüri Журнал прикладной химии 1979 / с. 1845-1848 : ил https://www.ester.ee/record=b1182398*est

Исследование процесса изнашивания металлов при наличии абразивной прослойки : автореферат ... кандидата
технических наук
Valdma, Leo 1956 http://www.ester.ee/record=b2327605*est

Исследование процесса массопереноса при пропитке пористого каркаса
Kudrjavtsev, Vladimir; Arensburger, Daniil Свойства и технология изготовления износостойких материалов 1984 / с. 9-17 : ил
https://www.ester.ee/record=b1356624*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/ea022321-1583-4ebc-b2cc-3fb5baef87a9

Исследование системы стабилизации уровня жидкого металла на лабораторном макете
Peekma, M.; Randoja, Toe XX студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтийских республик, Белорусской
ССР и Молдавской ССР : тезисы докладов. Часть 1 1974 / с. 157 https://www.ester.ee/record=b1306141*est

https://www.ester.ee/record=b1271273*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/aa46d054-b6b8-4ad0-bfd6-b9ce1a581794
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Исследование скоростного эффекта в широком диапазоне статических скоростей
Pakkas, Roul Труды по физике : сборник статей. 4 1963 / с. 3-9 : илл https://www.ester.ee/record=b2181835*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/e8338932-2fb7-4e7e-8bb5-e29fc690f490

Исследование ударного износа металлокерамических твердых сплавов разной твердости
Kleis, Ilmar Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей. 1 1965 / с. 11-16 : илл
https://www.ester.ee/record=b2181989*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/c8c0d777-7bb9-4cb8-9189-55809fb62535

Исследование усталости металлов методом внутреннего трения
Rannat, Erich; Ingerma, August Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей. 6 1973 / с. 85-92 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190621*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b72113fb-37ed-41e2-b029-bf4661300cc1

Исследование характеристик датчиков давления для жидкого металла
Poobus, Arvi; Mägi, T. Теплоэнергетика : сборник статей. 10 1970 / с. 33-38 : илл https://www.ester.ee/record=b2189967*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/164dacb4-c3ba-47ae-9acb-f2dacd7003da/

Исследование электромагнитных процессов в индукционных вращателях жидкого металла
Kesküla, Viktor 1966

Исследование электромагнитных процессов в индукционных вращателях жидкого металла : автореферат ...
кандидата технических наук
Kesküla, Viktor 1967 http://www.ester.ee/record=b1518684*est

К вопросу о механизме коррозии металла в присутствии золы сланцев при высоких температурах
Talimets, Ellen Материалы конференции по процессам в минеральной части энергетического топлива, 4-6 февраля 1969
года 1969 / с. 62-69 : илл., таб https://www.ester.ee/record=b1351998*est

К вопросу об исследовании скорости коррозии металлов в морской воде
Kallast, Vambola; Talimets, Ellen Процессы и аппараты химической технологии и технология неорганических веществ. 6 1975
/ с. 57-59 : илл https://www.ester.ee/record=b1328221*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/fe4506d2-a386-4039-88aa-b211d04b97fe

К вопросу расчета металлических цилиндрических оболочек
Aare, Johannes Строительные конструкции и строительная физика : сборник статей. 5 1967 / с. 3-11 : ил
https://www.ester.ee/record=b2182183*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/7156140a-c487-49ea-93b9-fa78852d252e

Колумбиец ищет в эстонских недрах металлические руды [Online resources]
Stolitsa.ee 2022 Колумбиец ищет в эстонских недрах металлические руды

Комплексный анализ металлоемкости продукции и транспортных издержек в машиностроении Эстонской ССР
Eigi, Kalvi Модельный анализ результатов хозяйствования 1986 / с. 99-107

Контроль состояния металла на тепловых электростанциях Эстонии
Klevtsov, Ivan; Tallermo, Harri; Uus, M. Теплоэнергетика 1999 / 5, с. 75-77: ил

Коррозия металлов в фторорганических жидкостях при воздействии короны
Kallast, Vambola; Pajuste, O. Электрические машины и аппараты 1971 / с. 172-178 : ил., табл
https://www.ester.ee/record=b2083966*est

Лабораторная работа по металловедению. № 1, Построение диаграммы состояния термическим методом
1966 https://www.ester.ee/record=b1363349*est

Лабораторная работа по металловедению. № 2, Макроскопический анализ металлов и сплавов
1966 https://www.ester.ee/record=b1363350*est

Лабораторная работа по металловедению. № 3, Микроскопический анализ металлов
1966 https://www.ester.ee/record=b1363351*est

Лабораторная работа по металловедению. № 8, Техника приготовления микрошлифа
1966 https://www.ester.ee/record=b1363354*est

Лабораторные испытания металлов на износостойкость при трении с абразивной прослойкой
Valdma, Leo Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей. 2 1966 / с. 113-126 : илл
https://www.ester.ee/record=b2182111*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/28931306-2b98-4361-82fd-7171241556da

Легирование карбидохромового спеченного сплава
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Arop, A.; Valdma, Leo; Pirso, Jüri XX студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтийских республик,
Белорусской ССР и Молдавской ССР : тезисы докладов. Часть 1 1974 / с. 181 https://www.ester.ee/record=b1306141*est

Материаловедение : руководства к лабораторным работам
1989 https://www.ester.ee/record=b1231307*est

МГД тормоз для регулирования скорости истечения жидкого металла
Lootus, Jaan; Teemets, Raivo; Tiismus, Hugo Сборник материалов к VI Таллинскому совещанию по электромагнитным
расходомерам и электротехнике жидких проводников. [1], Электропривод 1973 / с. 72-82 https://www.ester.ee/record=b1313290*est

Металловедение и термическая обработка : программа и методические указания к контрольным заданиям для
студентов-заочников машиностроительных специальностей
1966 https://www.ester.ee/record=b1360520*est

Металловедение. Часть 1, Строение и свойства металлов
Mosberg, Rudolf 1968 https://www.ester.ee/record=b1345949*est

Металлографические исследования предварительно растянутого железа армко в процессе цикличного
нагружения
Ingerma, August Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей. 3 1969 / с. 41-51 : илл
https://www.ester.ee/record=b2183085*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/28ca169d-6b4f-44b6-92fd-45d8fc81e458/

Метод получения мелкодисперсных металлических порошков
Явид, Дмитрий; Жданок, Виталий; Сакович, Александр 35 научная конференция студентов втузов Эстонии, Латвии, Литвы,
Белоруссии и Молдовы : [Таллинн, 1991] : доклады. Секция САПР в машиностроении [и др.] 1991 / с. 47-49: ил

Методика и некоторые результаты исследования ударного износа при низких температурах
Lepikson, Heino; Rein, Siimpoeg Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей. 3 1969 / с. 31-39 : илл
https://www.ester.ee/record=b2183085*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/28ca169d-6b4f-44b6-92fd-45d8fc81e458/

Методические аспекты расчетного определения расходования ресурса металла паропроводов
Klevtsov, Ivan; Tallermo, Harri Теплоэнергетика 1996 / 12, с. 21-24: ил

Методическое пособие при подготовке к лабораторным работам по материаловедению
1976 https://www.ester.ee/record=b1351379*est

Моделирование процесса непрерывного дозирования жидкого металла на АВМ
Esko, V.; Randoja, Toe XX студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтийских республик, Белорусской
ССР и Молдавской ССР : тезисы докладов. Часть 1 1974 / с. 158 https://www.ester.ee/record=b1306141*est

Некоторые вопросы по оптимизации состава жаропрочных карбидотитановых сплавов
Valdma, Leo; Kudrjavtsev, Vladimir Тезисы докладов I республиканской конференции по порошковой металлургии :
эрозионностойкие спеченные материалы и их применение 1975 / с. 19 https://www.ester.ee/record=b1314322*est

Некоторые количественные зависимости изнашивания технически чистых металлов
Tadolder, Jüri XX научная конференция, посвященная 25-летию Эстонской ССР 18-22 мая 1965 г. : тезисы и резюме 1965 /
с. 118-119 https://www.ester.ee/record=b1359832*est

Некоторые количественные зависимости изнашивания технически чистых металлов
Tadolder, Jüri Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей. 2 1966 / с. 3-13 : илл
https://www.ester.ee/record=b2182111*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/28931306-2b98-4361-82fd-7171241556da

Некоторые основные вопросы теории индукционных магнитогидродинамических машин с жидкометаллтческим
телом
Voldek, Aleksander; Jänes, Hans Известия высших учебных заведений. Электромеханика : учебно-образовательный и
научно-технический журнал 1970 / с. ? https://www.ester.ee/record=b2144327*est

Некоторые результаты исследования ударного износа с влажным песком
Siimpoeg, Rein; Kleis, Ilmar Сборник научных трудов студентов. 4 1965 / с. 89-95 : илл https://www.ester.ee/record=b2181987*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/15040af2-b264-4339-b7b1-c0140de7d1c1

Некоторые результаты исследования эрозии металлов в струе влажного абразива
Üksti, Lembit; Kleis, Ilmar Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей. 6 1973 / с. 39-47 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190621*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b72113fb-37ed-41e2-b029-bf4661300cc1
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Неоднородность пластической деформации никеля при деформировании с различными скоростями
Pakkas, Loit; Pakkas, Roul Физика, математика и теоретическая механика : сборник статей. [1] 1965 / с. 21-26 : илл
https://www.ester.ee/record=b2182004*est https://www.etera.ee/zoom/120515/view?

О влиянии деформационного старения на изменения предела усталости предварительно растянутых образцов
при испытании по асимметричному циклу нагружения растяжения-сжатия
Rannat, Erich; Ingerma, August Сборник статей по машиностроению. 9 1972 / с. 53-60 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190570*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/3aab34ef-a920-43ae-9a14-2c99ba3caad2

О влиянии температуры на механмзм изнашивания металлов в струе абразива
Suur, Uno Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей. 2 1966 / с. 63-76 : илл https://www.ester.ee/record=b2182111*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/28931306-2b98-4361-82fd-7171241556da

О выборе типа электромагнитного микрорасходомера жидкого металла
Kõiv, Ants-Kaspar Исследование электромашинных и электромагнитных устройств управления и контроля специального
назначения 1989 / с. 65-75

О коэффициенте трения при абразивном изнашивании металлов
Valdma, Leo Сборник трудов по физике. 1 1959 / с. 3-12 : илл https://www.ester.ee/record=b2181306*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/db723e21-6629-468d-adb0-cd5b56bb53a2

О критериях относительной износостойкости и о влиянии абсолютных размеров при испытаниях
цилиндрических образцов на абразивное изнашивание
Kuldma, Harry Сборник статей по изнашиванию и заеданию материалов 1962 / с. 29-34 : илл
https://www.ester.ee/record=b1394579*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b6d1e3c1-a1ec-4c89-b14e-63bd4f9a23b3

О методике расчета электромагнитных переходных процессов в индукционных устройствах перемещения
жидких металлов
Risthein, Endel Исследование и проектирование электромагнитных средств перемещения жидких металлов : сборник трудов.
6 1968 / с. 43-58 : илл https://www.ester.ee/record=b2100476*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/640dfbea-3068-4a32-84a7-0312969b386b/

О механизме разрушения металлов ударами абразивных частиц
Kleis, Ilmar; Pilvre, Uno; Uuemõis, Haljand Тезисы докладов Седьмой Всесоюзной конференции по физике прочности
металлов и сплавов 1973 / с. 185

О механизме разрушения технически чистых металлов при изнашивании в струе абразива
Tadolder, Jüri Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей. 2 1966 / с. 35-40, [4] с. илл.
https://www.ester.ee/record=b2182111*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/28931306-2b98-4361-82fd-7171241556da

О некоторых новых принципиальных схемах жидкометаллического МГД-контура для экспериментального
исследования-градуировки расходомеров и электромагнитных МГД-насосов
Reimal, Lembit; Esop, Harri Сборник материалов к IV Таллинскому совещанию по электромагнитным расходомерам 1969 / с.
252-261 : ил https://www.ester.ee/record=b1526092*est

О расчете металлических цилиндрических ребристых оболочек
Aare, Johannes Теория и расчет тонкостенных пространственных конструкций 1982 / с. 3-8 : илл
https://www.ester.ee/record=b1511732*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/6610f778-fa38-4a36-bdbc-9079c221ef25

О роли адсорбционного понижения прочности в процессе эрозии в корродирующей среде
Üksti, Lembit Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей. 7 1975 / с. 87-92 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190702*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/7b7b4d74-55e0-43cf-b22c-bd484ceb163f

О факторах, влияющих на твердость металла
Pilvre, Uno XX научная конференция, посвященная 25-летию Эстонской ССР 18-22 мая 1965 г. : тезисы и резюме 1965 / с.
36-37 https://www.ester.ee/record=b1359832*est

Об измерениях электрического двойного слоя при твердых металлических электродах
Plakk, Paul; Plakk, Peeter Проблемы моделирования и измерения в электронике 1986 / с. 27-44 : ил
https://www.ester.ee/record=b1296007*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/64e07163-768d-4bad-9e1a-b884d02903d5

Об изнашивании металлов в абразивной струе : автореферат ... кандидата технической наук
Kleis, Ilmar 1959 http://www.ester.ee/record=b1378847*est

Об изнашивании металлов в абразивной струе
Kleis, Ilmar 1959 https://www.ester.ee/record=b1378875*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/62387f67-8ebe-4660-806c-846f2006935e

https://www.ester.ee/record=b2182004*est
https://www.etera.ee/zoom/120515/view?
https://www.ester.ee/record=b2190570*est
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https://digikogu.taltech.ee/et/Item/28931306-2b98-4361-82fd-7171241556da
https://www.ester.ee/record=b2181306*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/db723e21-6629-468d-adb0-cd5b56bb53a2
https://www.ester.ee/record=b1394579*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b6d1e3c1-a1ec-4c89-b14e-63bd4f9a23b3
https://www.ester.ee/record=b2100476*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/640dfbea-3068-4a32-84a7-0312969b386b/
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https://www.ester.ee/record=b1511732*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/6610f778-fa38-4a36-bdbc-9079c221ef25
https://www.ester.ee/record=b2190702*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/7b7b4d74-55e0-43cf-b22c-bd484ceb163f
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Об изнашивании металлов в абразивной струе при повышенных температурах : автореферат дис. на соискание
учен. степени канд. техн. наук
Suur, Uno 1967 http://www.ester.ee/record=b3994717*est

Об изнашивании металлов в уплотненной абразивной массе : автореферат ... кандидата технических наук
Saar, Bernhard 1965 http://www.ester.ee/record=b1517976*est

Об изнашивании металлов при повышенных скоростях струи
Tadolder, Jüri Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей. 7 1975 / с. 83-86 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190702*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/7b7b4d74-55e0-43cf-b22c-bd484ceb163f

Об изнашивании технически чистых металлов в абразивной струе : автореферат ... кандидата технических наук
Tadolder, Jüri 1966 http://www.ester.ee/record=b1570071*est

Об изнашивании технических чистых металлов скользящей струей абразива
Stupnitski, Anatoli; Kleis, Ilmar; Rufanov, J. Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей. 7 1975 / с. 23-32 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190702*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/7b7b4d74-55e0-43cf-b22c-bd484ceb163f

Об ударом износе металлов
Kleis, Ilmar XX научная конференция, посвященная 25-летию Эстонской ССР 18-22 мая 1965 г. : тезисы и резюме 1965 / с.
117-118 https://www.ester.ee/record=b1359832*est

Об экспериментальном моделировании процесса трения металлов с абразивной прослойкой
Valdma, Leo Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей. 3 1969 / с. 3-8 : илл https://www.ester.ee/record=b2183085*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/28ca169d-6b4f-44b6-92fd-45d8fc81e458/

Обиспользовании термических путей на машиностроительных заводах города Таллина
Made, Tiit; Smigunov, J.; Toomaspoeg, Juhan X студенческая научно-техническая конференция высших учебных заведений
Прибалтики, Белорусской ССР и Калининградской области : аннотации научных работ 1964 / с. 20-21
https://www.ester.ee/record=b1749611*est http://www.digar.ee/id/nlib-digar:376945

ОЖЕ - анализ поверхностей трения аморфных сплавов
Лупенко, Геннадий; Твердохлебова, Светлана 35 научная конференция студентов втузов Эстонии, Латвии, Литвы,
Белоруссии и Молдовы : [Таллинн, 1991] : доклады. Секция САПР в машиностроении [и др.] 1991 / с. 20-22: ил

Оптимальное проектирование жестко-пластических ступенчатых круглых и колцевых пластинок : автореферат
... кандидата физико-математических наук (01.02.04)
Salupere, Andrus 1991 http://www.ester.ee/record=b1234733*est

Оптимальное проектирование жесткопластических ступенчатых круглых и кольцевых пластинок : дисс. на
соиск. учен. степ. канд. физико-матем. наук : 01.02.04 - механика деформируемого твердого тела
Salupere, Andrus 1991 http://www.ester.ee/record=b2488536*est

Основные факторы, влияющие на работу магнитоэлектрического расходомера для жидкого металлаи их
уточненная методика расчета
Kiil, P.; Reimal, Lembit; Teearu, Viktor Сборник материалов к IV Таллинскому совещанию по электромагнитным расходомерам
1969 / с. 136-169 : ил https://www.ester.ee/record=b1526092*est

Оценка влияния режимных параметров прямоточного парогенератора на теплообмен и долговечность металла
в переходной зоне
Klevtsov, Ivan Теплоэнергетика 1996 / 3, с. 68-70: ил

Пластические деформации некоторых металлов в процессе усталости
Viik, Udo; Štšeglov, Nikolai Сборник статей по машиностроению. 1 1964 / с. 3-9 : илл https://www.ester.ee/record=b2181973*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/069b5827-11fd-43c2-8796-c54da0a2477e

Поведение металла котельных труб при длительной эксплуатации в условиях водяной очистки поверхностей
нагрева
Ots, Arvo; Mäeküla, Oskar; Tallermo, Harri; Antikain, P.; Stoljarevski, V. Влияние минеральной части энергетических топлив на
условия работы парогенераторов : тезисы докладов III Всесоюзной конференции. Секция 2, Высокотемпературная коррозия
и износ труб поверхностей нагрева 1980 / с. 28-34 : ил., таб https://www.ester.ee/record=b1267027*est

Приближенное решение задачи о сжатии пластической сферы
Lellep, Jaan; Laansoo, Andres Прочность и оптимизация конструкций = Konstruktsioonide tugevus ja optimiseerimine 1989 / с.
101-110 : ил https://www.ester.ee/record=b1230060*est https://dspace.ut.ee/handle/10062/33762
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Принципы управления комплексом гидроабразивная износостойкость-прочность твердых сплавов
Valdma, Leo; Pirso, Jüri; Kallas, Paul; Kübarsepp, Jakob Новые технологические процессы в порошковой металлургии 1986
/ с. 47-52 https://www.ester.ee/record=b2047985*est

Проблемы водяной обмывки топочных экранов. 2. Поведение металла и прогноз продолжительности работы
Ots, Arvo; Pella, Villu; Touart, Raivo Oil Shale = Горючие Сланцы 1988 / с. 266-278 : ил https://www.ester.ee/record=b1072685*est

Проблемы коррозии и защиты металлов в Венгерской Народной Республике
Kallast, Vambola Тезисы докладов научно-технической конференции по вопросам коррозии и защиты металлов : июнь 1975
года 1975 / с. 12 https://www.ester.ee/record=b1314267*est

Программированное пособие для самоконтроля по курсу "Металловедение и термическая обработка"
Mosberg, Rudolf 1966 https://www.ester.ee/record=b1363347*est

Программированные руководства к лабораторным работам по курсу "Металловедение и термическая
обработка" : для студентов машиностроительных специальностей
Mosberg, Rudolf 1967 https://www.ester.ee/record=b1363910*est

Программированные руководства к лабораторным работам по курсу "Технология металлов" : раздел
"Металловедение и термическая обработка" : для студентов немашиностроительных специальностей
Mosberg, Rudolf 1971 https://www.ester.ee/record=b1421379*est

Пропитка пористых металлов и свойства металлополимерных покрытий
Забукас В.; Квядарас В. Износостойкие порошковые материалы и покрытия : тезисы докладов второй конференции
Балтийских республик 1991 / с. 39-41

Процессы взаимной диффузии при фазовых переходах в бинарных металлических системах : специальность
01.04.07 - физика твердого дела : автореферат ... доктора физико-математических наук
1989 https://www.ester.ee/record=b1758681*est

Прямое измерение механических свойств металла энергетического оборудования
Klevtsov, Ivan; Dedov, Andrei; Bogoljubova, Elena; Bojarinova, Tatjana Теплоэнергетика 2008 / 5, с. 65-68 : илл

Разработка и сравнение методов определения динамической твердости металлов
Kleis, Ilmar; Remi, Toomas; Кангур Х.Ф. Методы и средства определения твердости материалов и изделий : тезисы докладов
Всесоюзной научно-технической конференции, Иваново, 13-16 марта 1990 г 1990 / с. 10-11

Распределение скорости жидкого металла в кольцевом канале прямоугольного сечения
Mežburd, Volf Исследование и проектирование электромагнитных средств перемещения жидких металлов : сборник трудов.
2 1964 / с. 43-53 : илл https://www.ester.ee/record=b2100528*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/882f07f6-3851-473d-b12b-e7af7990706d

Расчет абразивного износа металлов по диаграммам трения
Valdma, Leo Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей. 1 1965 / с. 43-48 : илл
https://www.ester.ee/record=b2181989*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/c8c0d777-7bb9-4cb8-9189-55809fb62535

Расчет магнитных систем с постоянными магнитами для электромагнитных расходомеров жидких металлов
Krivobokov, A.; Mežburd, Volf XXX студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтийских республик,
Белорусской ССР и Молдавской ССР, 8-10 апреля 1986 года : тезисы докладов. Том II, Автоматика. Энергетика. Механика.
Химия 1986 / с. 61 https://www.ester.ee/record=b1305565*est

Расчет тонкостенных металлических рам с учетом закритической работоспособности стенки
Aare, Johannes Тезисы докладов Всесоюзной конференции "Современные методы и алгоритмы расчета и проектирования
строительных конструкций с использованием ЭВМ", Таллин, с 18 по 20 октября 1979 года. Часть первая.[Секция] 1, Методы
статического расчета. [Секция] 2, Методы динамического расчета 1979 / с. 3-4 https://www.ester.ee/record=b1271164*est

Расчет туннельного тока в переходах металл - полупроводник
Rang, Toomas Расчет и проектирование измерительных преобразователей 1983 / с. 69-74 : ил
https://www.ester.ee/record=b1288985*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/4e3815a3-f217-4ae2-9776-1b5ea3c25959

Рентгенографическое исследование процессов, протекающих в металле при изнашивании в струе абразива
Mosberg, Rudolf; Kleis, Ilmar Сборник статей по изнашиванию и заеданию материалов 1962 / с. 20-28 : илл
https://www.ester.ee/record=b1394579*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b6d1e3c1-a1ec-4c89-b14e-63bd4f9a23b3

Сигнал электромагнитного микрорасходомера жидкого металла
Kõiv, Ants-Kaspar Исследование электромашинных и электромагнитных устройств управления и контроля специального
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назначения 1989 / с. 55-64

Сигнал электромагнитного расходомера для жидких металлов с защитным жидкометаллическим экраном
Mežburd, Volf Исследование электромашинных и электромагнитных устройств управления и контроля специального
назначения 1989 / с. 76-82

Соударение жесткого сферического индентора с металлической преградой и газоабразивный износ
Kangur, Hillar Трение и износ в машинах. 13 1985 / с. 13-25 : ил https://www.ester.ee/record=b2191144*est
https://www.etera.ee/zoom/121375/view?

Способ дозирования жидкого металла. Авторское свидетельство № 374690
Tiismus, Hugo; Laugis, Juhan Бюллетень изобретений 1973 / с. [?]

Сравнение методов изучения пластической деформации металлов при использовании рентгеновских устанвок
УРС-70 и УРС-50И
Pakkas, Roul; Schults, Kaljo Труды по физике : сборник статей. 3 1962 / с. 53-69 : илл https://www.ester.ee/record=b2181580*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b26026d9-e986-49c0-9ada-121845efb876

Сравнение статической и динамической твёрдости металлов
Kleis, Ilmar; Kangur, Hillar Mechanika : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1986 / s. 29-34

Сравнителные свойства вращательных, линейных и жидкометаллических индукционных электроприводов
Laugis, Juhan Электропривод с линейными электродвигателями. Ч. 1-2 : труды Всесоюзной научной конференции по
электроприводам с линейными электродвигателями 1976 / с. 32-38 https://www.ester.ee/record=b2945394*est

Стали, их свойства и применение
Mosberg, Rudolf 1964 https://www.ester.ee/record=b1391498*est

Сцепление графитовых частиц с металлической поверхностью в неизотермических условиях
Taukar, Andres; Kuusk, Mart-Juhan Исследование работы парогенераторов электростанций 1985 / с. 41-45 : ил
https://www.ester.ee/record=b1527391*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/57b6f500-5c0b-4994-bccf-6564fa8a9ab1

Тезисы Межвузовской конференции по коррозии и защите металлов
1971 https://www.ester.ee/record=b1409081*est

Технология металлов и других конструкционных материалов : легированные стали, цветные металлы и сплавы
: методическое пособие для студентов специальности 1709 (ТM)
1981 https://www.ester.ee/record=b1311012*est

Технология металлов и других конструкционных материалов : методическое пособие для студентов
специальности 1709 (ТМ)
1981 https://www.ester.ee/record=b1314248*est

Технология металлов и других конструкционных материалов : программа и методическое руководство для
специальности 1709 (ТМ)
1975 https://www.ester.ee/record=b1311865*est

Технология металлов и других конструкционных материалов : рабочая программа, методические руководства,
контрольные работы и задания для курсового проектирования студентам заочного факультета специальности
1709 (ТM)
1980 https://www.ester.ee/record=b1306867*est

Технология металлов и других конструкционных материалов. Металлургия : методическое руководство для
студентов специальности ТМ (1709)
1980 https://www.ester.ee/record=b2640623*est

Технология металлов и конструкционных материалов
1987 https://www.ester.ee/record=b1274002*est

Технология металлов и конструкционных материалов /1709/, материаловедение /1753/
1989 https://www.ester.ee/record=b1285514*est

Технология металлов и конструкционных материалов : методические руководства, рабочая программа,
контрольные работы и задания для курсового проектирования студентам заочного факультета специальности
1709 /TM/. Металловедение. Технология металлов : методические руководства, рабочая программа, контрольные
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работы для студентов заочного факультета специальности 1753 /TK/
1989 https://www.ester.ee/record=b1212879*est

Технология металлов и конструкционных материалов : методическое пособие для студентов специальности
1709 (ТМ)
1988 https://www.ester.ee/record=b1233227*est

Технология металлов и конструкционных материалов. Металлургия : методическое пособие для студентов
специальностей TM и TK
1989 https://www.ester.ee/record=b1285500*est

Тиристорный МГД привод для стабилизации уровня жидкого металла
Randoja, Toe; Saks, K.; Tiismus, Hugo; Tomson, Jaan Сборник материалов к VI Таллинскому совещанию по
электромагнитным расходомерам и электротехнике жидких проводников. Электромагнитные насосы 1973 / с. 146-154
https://www.ester.ee/record=b1337031*est

Улучшение конструкции и способа градуировки кондукционных преобразователей скорости течения жидких
металлов
Irs, Rein; Lehtla, Tõnu; Tiismus, Hugo Исследование и проектирование электромагнитных средств перемещения жидких
металлов : сборник трудов. 11 1974 / с. 73-85 : илл https://www.ester.ee/record=b2100319*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/e4a28dda-447a-4efc-a3bf-2d868e162d8d

Установка для исследования высокотемпературного подогрева воздуха с применением жидкометаллического
промежуточного теплоносителя
Anson, Pavel; Poobus, Arvi; Liin, Heljut; Loigom, Villem Теплоэнергетика : сборник статей. 10 1970 / с. 21-31 : илл
https://www.ester.ee/record=b2189967*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/164dacb4-c3ba-47ae-9acb-f2dacd7003da/

Установка для исследования электрохимического и коррозионного поведения металлов при повышенных
температурах
Merendi, Jüri; Kallast, Vambola; Metsik, Rein Горючие сланцы : информационная серия I 1982 / с. 17-21 : ил., табл
https://www.ester.ee/record=b1889669*est

Установка по исследованию износа металлов в газоабразивной струе при повышенных температурах :
(сообщение)
Suur, Uno; Sarandi, Jüri Республиканская научная конференция : абразивная эрозия : тезисы докладов 1970 / с. 9
https://www.ester.ee/record=b1372146*est

Установка по исследованию износа металлов в струе абразива при повышенных температурах
Suur, Uno Сборник статей по изнашиванию и заеданию материалов 1962 / с. 51-67 : илл https://www.ester.ee/record=b1394579*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b6d1e3c1-a1ec-4c89-b14e-63bd4f9a23b3

Физико-химические аспекты механизма изнашивания металлов в потоке влажного абразива
Üksti, Lembit Трение и износ в машинах 1983 / с. 19-27 : ил https://www.ester.ee/record=b2191148*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/876d7109-271d-48ba-b6b2-7bd68c0f4458

Экспериментальное исследование геометрии ударных лунок различных инденторов
Kleis, Ilmar; Remi, Toomas Tallinna Tehnikaülikooli Toimetised 1991 / lk. 3-7: ill

Экспериментальное исследование столкновений судов
Katšan, A.; Bussel, Oleg XX студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтийских республик, Белорусской
ССР и Молдавской ССР : тезисы докладов. Часть 2 1974 / с. 262 https://www.ester.ee/record=b1306141*est

Экспериментальное определение удельной энергии лункообразования различными инденторами
Kleis, Ilmar; Remi, Toomas; Kangur, Hillar Трение и износ в машинах. 15 1989 / с. 3-8

Электромагнитные насосы для жидких металлов
Voldek, Aleksander Электричество : ежемесячный теоретический и научно-практический журнал 1960 / с. ?
https://www.ester.ee/record=b2160063*est

Электромагнитные процессы в двухслойной вторичной системе индукционного вращателя жидкого металла
Kesküla, Viktor; Tergem, Ilmar Исследование и проектирование электромагнитных средств перемещения жидких металлов :
сборник трудов. 11 1974 / с. 49-63 : илл https://www.ester.ee/record=b2100319*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/e4a28dda-447a-4efc-
a3bf-2d868e162d8d

Электромагнитные процессы в слое жидкого металла индукционного желоба
Veske, Toivo Исследование и проектирование электромагнитных средств перемещения жидких металлов : сборник трудов. 3
1965 / с. 33-39 : илл https://www.ester.ee/record=b2100524*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/964ff2b5-a81e-4938-8683-b7259850714a
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Электромагнитные процессы во вторичной системе индукционного вращения жидкого металла
Kesküla, Viktor Исследование и проектирование электромагнитных средств перемещения жидких металлов : сборник трудов.
7 1969 / с. 115-125 : илл https://www.ester.ee/record=b2100469*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/9c93b1ce-9408-4c99-be79-
4aa03c66b7dd/

Электромагнитный насос как средство для перемещения жидких металлов
Tiismus, Hugo; Laugis, Juhan Автоматизированный электропривод в народном хозяйстве : труды V Всесоюзной
конференции по автоматизированному электроприводу. Том II, Электропривод в машиностроении 1971 / с. 151-154 : ил
https://www.ester.ee/record=b2861348*est

Электромагнитный насос как средство создания электропривода для перемещания жидких металлов
Tiismus, Hugo; Laugis, Juhan Тезисы докладов Всесоюзной конференции по автоматизированному электроприводу. [12-
15/XI 1968 г. Тбилиси] 1968 / с. 8
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