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Бесконтактные методы для определения фоточувствительности порошков
Šonitševa, M. A.; Palmre, Õie XXX студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтийских республик,
Белорусской ССР и Молдавской ССР, 8-10 апреля 1986 года : тезисы докладов. Том I, Общественные науки. Физико-
математические науки. Строительство. Экономика 1986 / с. 49 https://www.ester.ee/record=b1305540*est

Вакуумный отжиг порошкообразного селенида кадмия для получения материала постоянного состава
Hiie, Jaan; Mellikov, Enn; Buzmakova, I. Полупроводниковые материалы. 2 1972 / с. 23-28 : илл
https://www.ester.ee/record=b1476073*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/75bd57ba-4543-4614-ab7c-3230cb13e005

Взаимодействие флорида кальция с конденсированными фосфатами при нагревании
Kaljuvee, Tiit; Põldme, Meeme; Veiderma, Mihkel Неорганические материалы 1979 / с. 2188-2191 : илл
https://www.ester.ee/record=b1611497*est

Високотемпературно преработване на фосфогипс от северноафрикански фосфорити до вар и серен двуокис
Kuusik, Rein, keemik; Kuusk, Anu; Veiderma, Mihkel Годишник на Висшия химико-технологичен институт 1982 / с. 139-149

Влияние диоксида кремнея на взаймодействие флуорида кальция с конденсированными фосфатами при
нагревании
Kaljuvee, Tiit; Põldme, Meeme; Veiderma, Mihkel Неорганические материалы 1979 / с. 2241-2243 : илл
https://www.ester.ee/record=b1611497*est

Влияние ковки и химико-термической обработки на свойства спеченных железа и сталей
Kulu, Priit Порошковая металлургия = Powder metallurgy : ежемесячный научно-технический журнал 1978 / с. 22-26 : ил.,таб
https://www.ester.ee/record=b1645489*est

Влияние модифицирующего агента на термические свойства поликонденсационных смол [Электронный ресурс]
Jurkeviciute, Ana; Grigorieva, Larisa; Moskvina, K. Шестьдесят девятая всероссийская научно-техническая конференция
студентов, магистрантов и аспирантов высших учебных заведений с международным участием : сборник материалов
конференции : электронное издание 2016 / с. 228-231 : ил. [CD-ROM]
http://www.ystu.ru/download/Sbornik_materialov_69_Conf_2016.pdf

Влияние содержания углерода в связке на механические свойства термообрабатываемых сплавов карбид
титана - сталь
Kübarsepp, Jakob Порошковая металлургия = Powder metallurgy : ежемесячный научно-технический журнал 1985 / с. 43-46
https://www.ester.ee/record=b1645489*est

Влияние содержания щелочных сульфатов в цементе и температуры пропаривания на деструктивные
процессы в цементном камне
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https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84993993618&origin=inward&txGid=f151b9328a86a92b8676577a171acfab
https://jcr.clarivate.com/jcr-jp/journal-profile?journal=SOL ENERG MAT SOL C&year=2023
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000390072700026
https://www.ester.ee/record=b2190999*est
https://www.etera.ee/zoom/121378/view?page=1&p=separate&search=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%B8 %D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81 %D0%B2 %D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85&tool=search&view=0,0,1964,3047
https://www.ester.ee/record=b1305540*est
https://www.ester.ee/record=b1476073*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/75bd57ba-4543-4614-ab7c-3230cb13e005
https://www.ester.ee/record=b1611497*est
https://www.ester.ee/record=b1611497*est
https://www.ester.ee/record=b1645489*est
http://www.ystu.ru/download/Sbornik_materialov_69_Conf_2016.pdf
https://www.ester.ee/record=b1645489*est


Piksarv, Evald; Kikas, Verner; Nurm, Viive; Grabko, Stellian Теория и технология получения строительных материалов из зол
твердых топлив 1979 / с. 3-15 : илл https://www.ester.ee/record=b1271211*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/70d7146f-2575-458f-98b0-
3bfa4bb7d4a5

Влияние термической и химико-термической обработки на свойства порошковых твердых сплавов
Pirso, Jüri; Kübarsepp, Jakob Металловедение и термическая обработка металлов : [ежемесячный научно-технический и
производственный журнал] 1987 / с. 41-42

Влияние термообработки железного порошка на микроструктуру и свойства магнитомягких композиционных
материалов
Pärnapuu, Arnold; Ritso, Aadu; Laansoo, Andres Свойства и технология изготовления износостойких материалов 1982 / с.
69-73 : илл https://www.ester.ee/record=b1309562*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/da5bb058-212f-443b-9de3-5673fbd01534

Влияние термообработки на свойства карбидосталей
Kübarsepp, Jakob; Annuka, Harri; Valdma, Leo Tallinna Tehnikaülikooli Toimetised 1990 / lk. 36-43: ill

Влияние условий термической обработки на образование фоточувствительности в порошках CdS
Veel, Ene; Krunks, Malle; Hiie, Jaan; Mellikov, Enn Полупроводниковые материалы. 3 1976 / с. 87-94 : илл
https://www.ester.ee/record=b1403374*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/5f8fd05c-ff69-4315-9d64-1d9c9611667b

Выбор материала и упрочняющая обработка деталей машин : методическое пособие для курсового и
дипломного проектирования
Mosberg, Rudolf 1985 https://www.ester.ee/record=b1255650*est

Высокоскоростное газотермическое напыление
Arensburger, Daniil; Zimakov, Sergei; Kulu, Priit; Ojaviir, Marek International Conference "Materials and Coatings for Extreme
Environments Performance" : тезисы докладов 2000 / p. 89

Высокотемпературная переработка фосфогипса на диоксид серы и известь в псевдоожиженном слое :
автореферат ... кандидата технических наук (05.17.01)
Kuusk, Anu 1983 https://www.ester.ee/record=b1516432*est

Гидроабразивная износостойкость спеченных термообрабатываемых твердых сплавов
Valdma, Leo; Kübarsepp, Jakob Трение и износ = Friction and Wear : международный научный журнал 1983 / с. 1046-1050
https://www.ester.ee/record=b1312784*est

Гидротермальная обработка тяжелого бетона на сланцезольном портландцементе
Kiivet, Gunnar; Kikas, Verner Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 5 1971 / с. 79-93 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190172*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/35173650-ef9e-484b-9822-f6d1155ebe49/

Гидротермическая переработка природных фосфатов в псевдоожиженном слое
Kuusik, Rein, keemik; Veiderma, Mihkel; Volfkovitš, Semjon Минеральные удобрения и их применение в сельском хозяйстве :
доклады III научно-технической конференции, Варна, 26–28 мая 1975 1975 / c. 194-200

Две стадии терморазрушения центров окраски в галогенсодержащих содалитах
Ruus, Tõnu Четвертое Всесоюзное совещание по радиоционной физике и химии ионных кристаллов. Часть 1 : Рига, 3-5
октября 1978 г. : тезисы докладов 1978 / с. 159-160 https://www.ester.ee/record=b1677305*est

Действие добавки фосфорной кислоты на гидротермическую переработку природных фосфатов
Veiderma, Mihkel Химическая промышленность : ежемесячный научный журнал 1971 / с. 39(279)-44(284) : илл
https://www.ester.ee/record=b1438865*est

Динамика изменения теплофизических свойств поверхностей сталей в воде их нагрева при термообработке
Klevtsov, Ivan; Strungard, D.; Tiikma, Toomas; Ševtšuk, N. Тезисы докладов XXXI студенческой научно-технической
конференции 1980 / с . 77-78 https://www.ester.ee/record=b1319482*est

Диффузия реагентов в гранулах фосфогипса при термообработке
Veskimäe, Helgi; Kuusik, Rein, keemik Комплексная переработка фосфатного сырья, анализ природных и технических
объектов 1983 / с. 85-93 : ил https://www.ester.ee/record=b1294037*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/ebe3de55-9448-4002-9aec-
7e1ef9c57d96

Диффузия реагентов в гранулах фосфорита в процессе гидротермической переработки
Kuusik, Rein, keemik; Luhakooder, Edvard; Veiderma, Mihkel Журнал прикладной химии 1971 / с. 20-26 : ил., таб
https://www.ester.ee/record=b1182398*est

Зависимость обмена катионов от химическо, и термической обработки
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Vilbok, Heinrich Научная сессия 1947/48 уч. года : тезисы докладов 1948 / с. 25-26 https://www.ester.ee/record=b1749673*est

Зависимость характера обрыва тонких медных лент от степени отжига
Mere, Lembit Тезисы докладов Седьмой Всесоюзной конференции по физике прочности металлов и сплавов 1973 / с. 189-
190

"Замороженное" состояние дефектов в селениде кадми
Nirk, Tiit Полупроводниковые материалы. 2 1972 / с. 79-84 : илл https://www.ester.ee/record=b1476073*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/75bd57ba-4543-4614-ab7c-3230cb13e005

Изменение обьема цементного камня после тепловлажностной обработки
Hain, Artur; Kikas, Verner; Ojaste, Kalju; Laul, Ilmar Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 6 1972 / с. 145-154 :
илл https://www.ester.ee/record=b2190533*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/29889133-4a49-423b-82d3-22a748732c52

Изменения в составе и свойствах оболовых фосфоритов при прокаливании
Veiderma, Mihkel; Veskimäe, Helgi Материалы Научно-технической конференции по проблемам фосфора и его
производных. (14-16 октября 1969 г.) : 1 1971 / с. 156-169

Износостойкость твердых сплавов с термическими упрочняемыми связками
Kübarsepp, Jakob; Valdma, Leo; Arensburger, Daniil Трение и износ в машинах : сборник статей. 11 1981 / с. 49-55 : илл
https://www.ester.ee/record=b2191149*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/983b9430-cae0-4a0d-a83d-ddb843ffcaee

Изследване на термичното разлагане на механоактивирани смеси от Естонски фосфорит и амониев сулфат
Петкова, В.; Tõnsuaadu, Kaia; Kuusik, Rein, keemik; Пеловски, Й.; Домбалов, И.; Петров, Л. Дванадесета научно-
технологична сесия Контакт 2003 "Трибология и интердисциплинност" : Трибология 2003 : 30-31 октомври 2003, София 2003 /
с. 111-116 : ил

Изучение процесса фосфорнокислотно-термической переработки ковдорского апатита в промышленности
Põldme, Meeme; Raude, Urmas X Всесоюзное совещание по термическому анализу : (Ужгород, сентябрь 1985 г.) : тезисы
докладов 1985 / с. 289-290 https://www.ester.ee/record=b3798849*est

Изучение размеров и чистоты поверхности калиброванных металлокерамических втулок в зависимости от
состава и термообработки
Raidla, R.; Särgava, Paul Машиностроение и строительство : XVI студенческая научно-техническая конференция вузов
Прибалтики, Белорусской ССР и Калининградской области, посвященная 100-летию со дня рождения В. И. Ленина : 20-25
апреля 1970 г. : (тезисы докладов) 1970 / с. 32-33 https://www.ester.ee/record=b1379481*est

Импульсно-плазменный отжиг слоев кремния, имплантированных бором
Gavrilov, Aleksei; Katšurin, G.A. Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1983 / с. 3-
13 : ил https://www.ester.ee/record=b1291687*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/9447de85-407e-426e-843d-2f0c98097f4e

Использование метода зонной плавки для разделения кристаллических органических систем и его применение
при исследовании и разделении фенолов подсмольной воды горючих сланцев : автореферат ... кандидата
технических наук
Rätsep, Aavo 1965 http://www.ester.ee/record=b1522492*est

Исследование влияния дисперсности песка и извести на кинетику их связывания при гидротермальной
обработке
Nikolajeva, V.; Reiman, Värdi Сборник трудов (НИПИсиликатобетон) 1970 / с. 50-62 : илл https://www.ester.ee/record=b1764431*est

Исследование влияния легирования на некоторые свойства керметов карбид титана-сталь
Kübarsepp, Jakob; Valdma, Leo Направления развития инструментального производства в X пятилетке : сборник тезисов
докладов научно-технического семинара 1978 / с. 160-161 https://www.ester.ee/record=b1308562*est

Исследование влияния термообрабоки монокристаллов селенида кадмия в парах селена и кадмия на их
электрические свойства
Krunks, O.; Nirk, Tiit XVI студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтики, Белорусской ССР и
Калининградской области, посвященная 100-летию со дня рождения В. И. Ленина : 20-25 апреля 1970 г. : (тезисы докладов).
Математика, физика и химия 1970 / с. 28 https://www.ester.ee/record=b1379468*est

Исследование возможностей получения и применения некоторых синтетических продуктов на основе
высококипящих фенолов сланцевой смолы : автореферат ... кандидата технических наук
Kalde, Lui 1967 http://www.ester.ee/record=b1538072*est

Исследование деструкции 1- и 2-нафтолов
Raudsepp, Hugo; Raudsepp, Heli Сборник статей по химии и химической технологии. 17 1967 / с. 35-38
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https://www.ester.ee/record=b2182175*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/7729329c-fcb4-4227-8663-3a21bf5c78ff

Исследование и испытание процессов термообработки сырья и отходов фосфатной технологии в кипящем
слое
Kuusik, Rein, keemik; Veiderma, Mihkel Техника псевдоожижения (кипящего слоя) и перспективы ее развития : Тезисы
докладов всесоюзой научно-технической конференции (Ленинград - Поддубская, 27-30 сент. 1988 г.) 1988 / с. 39-40

Исследование кинетики обжига карбонатных фосфоритов
Sirendi, A.; Kuusik, Rein, keemik XXXIII Межреспубликанская студенческая научно-техническая конференция вузов
Прибалтийских республик, Белорусской ССР и Молдавской ССР, 11-13 апреля 1989 г. : Тезисы докладов.Ч. 1 1989 / с. 97

Исследование методов синтеза полиэфиров угольной кислоты (поликарбонатов) двухатомных фенолов :
автореферат ... кандидата технических наук (343)
Järv, Endel 1968 http://www.ester.ee/record=b1348913*est

Исследование некоторых свойств высокопористого металлокерамического железа
Irhin, S. N.; Palm, P.; Kulu, Priit Машиностроение и строительство : XVI студенческая научно-техническая конференция вузов
Прибалтики, Белорусской ССР и Калининградской области, посвященная 100-летию со дня рождения В. И. Ленина : 20-25
апреля 1970 г. : (тезисы докладов) 1970 / с. 26-27 https://www.ester.ee/record=b1379481*est

Исследование процесса высокотемпературной переработки фосфогипса в псевдоожиженном слое
Kuusik, Rein, keemik; Kuusk, Anu; Veiderma, Mihkel Минеральные удобрения и их применение в сельском хозяйстве:
доклады научно-технической конференции, Варна, 29–31 мая 1978 1978 / c. 142-146

Исследование процесса обесфторивания природных фосфатов фосфорно-кислотно-термическим методом
Põldme, Juta; Põldme, Meeme; Veiderma, Mihkel Тезисы докладов XI Всесоюзной научной межвузовской конференции по
технологии неорганических веществ и минеральных удобрений. Ч.2 1978 / с. 115-116

Исследование процесса термического разложения горючего сланца в камерных печах : автореферат ...
кандидата технических наук
Help, Kalju 1960 http://www.ester.ee/record=b1416031*est

Исследование процесса термического разложения фосфогипса из каратауского фосфорита
Kuusik, Rein, keemik; Kuusk, Anu; Kärblane, Enn; Veiderma, Mihkel Комплексное использование минерального сырья :
ежемесячный журнал 1983 / с. 50-53 : табл., рис https://www.ester.ee/record=b2146072*est

Исследование процесса термической переработки горючих сланцев в газогенераторах повышенной
производительности
Jefimov, Viktor 1963 http://www.ester.ee/record=b2167843*est

Исследование процесса термической переработки горючих сланцев в газогенераторах повышенной
производительности : автореферат ... кандидата технических наук
Jefimov, Viktor 1964 http://www.ester.ee/record=b1661459*est

Исследование процесса термической переработки фосфогипса в модельной печи кипящего слоя в токе
природного газа
Veiderma, Mihkel; Volfkovitš, Semjon; Žukova, V.A.; Kuusik, Rein, keemik Тезисы докладов X Всесоюзной научной
межвузовской конференции по технологии неорганических веществ и минеральных удобрений 1976 / с. 162-163
https://www.ester.ee/record=b3798493*est

Исследование процесса улавливания жидких продуктов термического разложения сланца в мощных
газогенераторах : автореферат ... кандидата технических наук (05.346)
Halling, Aimar 1972 http://www.ester.ee/record=b1354447*est

Исследование процесса улавливания жидких продуктов термического разложения сланца в мощных
газогенераторах : диссертация ... кандидата технических наук : (специальность № 05.346 - химическая технология
топлива и гаэа)
Halling, Aimar 1971 http://www.ester.ee/record=b2252710*est

Исследование процесса фосфорнокислотно-термической переработки ковдорского апатита
Raude, Urmas II конференция молодых ученых химических факультетов РПИ и ЛГУ : тезисы докладов 1987 / с. 78
https://www.ester.ee/record=b2142137*est

Исследование процесса фосфорнокислотно-термической переработки ковдорского апатита по
количественному минералогичественному составу сырья и продуктов нагрева
Põldme, Meeme; Utsal, Kalju; Raude, Urmas Технологическая минералогия фосфатных руд : тезисы докладов всесоюзного
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https://digikogu.taltech.ee/et/Item/7729329c-fcb4-4227-8663-3a21bf5c78ff
http://www.ester.ee/record=b1348913*est
https://www.ester.ee/record=b1379481*est
http://www.ester.ee/record=b1416031*est
https://www.ester.ee/record=b2146072*est
http://www.ester.ee/record=b2167843*est
http://www.ester.ee/record=b1661459*est
https://www.ester.ee/record=b3798493*est
http://www.ester.ee/record=b1354447*est
http://www.ester.ee/record=b2252710*est
https://www.ester.ee/record=b2142137*est


совещания, 17-18 ноября 1987 г., Люберцы 1987 / с. 77-79

Исследование процессов гидротермитческой переработки фосфатного сырья
Veiderma, Mihkel; Kuusik, Rein, keemik; Turja, Rein Тезисы докладов X Всесоюзной научной межвузовской конференции по
технологии неорганических веществ и минеральных удобрений 1976 / с. 266 https://www.ester.ee/record=b3798493*est

Исследование процессов термического и окислительного пиролиза продуктов переработки сланца-кукерстиа :
автореферат ... кандидата технических наук (346)
Doilov, Svjatoslav 1968 https://www.ester.ee/record=b1348792*est

Исследование процессов термического и окислительного пиролиза продуктов переработки сланца-кукерстиа :
диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук
Doilov, Svjatoslav 1967 https://www.ester.ee/record=b3000092*est

Исследование свойств и путей использования золы от термически переработанного сланца твердым
теплоносителем
Alijev, Israil 1968 http://www.ester.ee/record=b2237679*est

Исследование свойств и путей использования золы сланца-кукериста, термически переработанного в установке
с твердым теплоносителем : автореферат ... кандидата технических наук (484)
Alijev, Israil 1969 http://www.ester.ee/record=b1356000*est

Исследование скоростного термического разложения горючего сланца в реакторе с внешним обогревом и
состава получаемых продуктов : автореферат ... кандидата технических наук (05.346)
Kiis, Kalju 1970 http://www.ester.ee/record=b1397956*est

Исследование термических превращений в фосфоритах методом термогазотитриметрии
Kaljuvee, Tiit; Tõnsuaadu, Kaia; Vilbok, Heinrich; Veiderma, Mihkel Тезисы докладов Всесоюзной конференции "Фосфаты-
87" 1987 / с. 597 https://www.ester.ee/record=b4415763*est

Исследование термических превращений в эстонском фосфорите
Põldme, Juta; Põldme, Meeme Термический анализ : тезисы докладов VIII Всесоюзной конференции 1982 / с. 210
https://www.ester.ee/record=b1652706*est

Исследование термического разложения диктионемого сланца : автореферат ... кандидата технических наук
Siirde, Aino 1957 http://www.ester.ee/record=b2327633*est

Исследование термического разложения фосфогипса
Kuusik, Rein, keemik; Kärblane, Enn; Teplov, O. Термический анализ : тезисы докладов VIII Всесоюзной конференции 1982 /
с. 220-221 https://www.ester.ee/record=b1652706*est

Исследование термической дегидратации монокальцийфосфата
Põldme, Juta I республиканская конференция молодых ученых-химиков, 20-22 мая 1975 года : тезисы докладов 1975 / с. 180
https://www.ester.ee/record=b1309964*est

Исследование термической деструкции пропил- и бутилфенолов в присутствии водяного пара
Raudsepp, Heli; Raudsepp, Hugo Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised. Keemia. Geoloogia = Известия Академии наук
Эстонской ССР. Химия. Геология 1971 / lk. 3-7 : tab https://www.ester.ee/record=b1264554*est

Исследование термической деструкции этилфенолов в присутствии водяного пара
Raudsepp, Hugo; Raudsepp, Heli Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised. Keemia. Geoloogia = Известия Академии наук
Эстонской ССР. Химия. Геология 1968 / с. 149-153 : tab https://www.ester.ee/record=b1264554*est
https://www.etera.ee/zoom/11464/view?page=1&p=separate&tool=info

Исследование термической переработки фосфогипса в сернистый газ и известь
Kuusik, Rein, keemik; Kuusk, Anu; Veiderma, Mihkel Использование фосфогипса в народном хозяйстве : [Сборник статей]
1983 / с. 67-75

Исследование технологии и свойств порошковых медных сплавов, подвергнутых термической обработке
Letunovitš, Sergei; Pirso, Jüri Тезисы докладов пятой республиканской конференции "Эрозионностойкие порошковые
материалы и покрытия" 1988 / с. 40-41 https://www.ester.ee/record=b1256812*est

Исследование фосфорнокислотно-термической переработки фторида кальция
Kaljuvee, Tiit; Põldme, Meeme; Veiderma, Mihkel Неорганическая химия и технология. 1 1980 / с. 37-45 : илл
https://www.ester.ee/record=b2191026*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/130509c0-2687-471a-a9f8-1501114a266e
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Исследование химизма фосфорнокислотно-термической переработки природных фосфатов : автореферат ...
кандидата химических наук
Põldme, Juta 1977 https://www.ester.ee/record=b1525741*est

Исследования в области горячей ковки порошковых сталей
Kulu, Priit Направления развития инструментального производства в X пятилетке : сборник тезисов докладов научно-
технического семинара 1978 / с. 165-166 : таб https://www.ester.ee/record=b1308562*est

К вопросу о структурных превращениях апатитов при кислотно-термической обработке
Veiderma, Mihkel; Knubovets, Rena; Tšerenkova, G.; Põldme, Meeme Тезисы докладов 6. Всесоюзной конференции по
фосфатам "Фосфаты-84". Ч. 2 1984 / с. 373

Кинетика окисления сернистых соединении, содержащихся в твердом остатке термической переработки
эстонских сланцев
Mölder, Leevi; Rohtla, Ilme; Tamvelius, Hindrek; Elenurm, Alfred Химия твердого топлива 1999 / 5, с. 66-72

Кислотная переработка термически обработанных природных фосфатов
Aasamäe, Ernst-Eduard; Veiderma, Mihkel; Veskimäe, Helgi Минеральные удобрения и их применение в сельском хозяйстве
: доклады III научно-технической конференции, Варна, 26–28 мая 1975 1975 / с. 3-7

Количественное определение апатита в рудах и в продуктах их термической переработки
Põldme, Meeme; Utsal, Kalju; Põldme, Juta Технологическая минералогия фосфатных руд : тезисы докладов всесоюзного
совещания, 17-18 ноября 1987 г., Люберцы 1987 / с. 103-104

Лабораторная работа. № 7, Термическая обработка дюралюмина
1966 https://www.ester.ee/record=b1434930*est

Лабораторная работа по металловедению. № 9, Изучение микроструктуры термически обработанной стали
1966 https://www.ester.ee/record=b1363355*est

Лабораторная установка для исследования динамики изменения спектральной степени черноты сталей в ходе
их нагрева
Viilmann, Illar; Tiikma, Toomas Исследование работы парогенераторов электростанций 1987 / с. 85-91

Лазерный отжиг радиационных дефектов в некогерентных полупроводниковых источниках излучения
Manak, I.S.; Ljutov, A.V. Исследования по прикладной квантовой электронике 1983 / с. 49-54 : ил
https://www.ester.ee/record=b1271959*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/a565466d-098c-472e-b687-7647aea327b0

Математическая модель для определения количества и состава новообразований, возникающих при
гидротермальной обработке известково-песчаных смесей
Reiman, Värdi Сборник трудов (НИПИсиликатобетон) 1970 / с. 31-49 : илл https://www.ester.ee/record=b1764431*est

Материаловедение : учебное пособие для самостоятельной работы. Часть IV, Термическая обработка
Mosberg, Rudolf 1971 https://www.ester.ee/record=b1369892*est

Металловедение и термическая обработка : программа и методические указания к контрольным заданиям для
студентов-заочников машиностроительных специальностей
1966 https://www.ester.ee/record=b1360520*est

Механизм реакций в смесях апатита и примесных минералов с фосфорной кислатой при нагревании
Veiderma, Mihkel; Põldme, Meeme; Põldme, Juta; Tõnsuaadu, Kaia XII Менделеевский съезд по общей и прикладной химии.
№. 1. Неорганическая химия и технология неорганических веществ : рефераты докладов и сообщений 1981 / с. 19-20

Модернизация печи кипящего слоя для высокотемпературной обработки природных фосфатов
Skorobogatov, V.; Novikov, V.V.; Kuusik, Rein, keemik Химическое и нефтегазовое машиностроение : научно-технический и
производственный журнал 1981 / с. 4-6 : ил https://www.ester.ee/record=b2158380*est

Некоторые виды химико-термической обработки высокопористых металлокерамических материалов
Bussel, Oleg; Kulu, Priit Тезисы докладов республиканского семинара по порошковой металлургии 1969 / с. 36-42
https://www.ester.ee/record=b1339858*est

Некоторые новые данные термического разложения сланца в камерных печах
Help, Kalju Сборник статей по химии и технологии горючего сланца. 6 1959 / с. 18-42 : илл
https://www.ester.ee/record=b2181310*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/ef38b871-c02c-47ab-a7c6-0b764036fa60
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Некоторые проблемы применения термической обработки сплавов TiC-сталь
Kübarsepp, Jakob; Annuka, Harri; Valdma, Leo Безвольфрамовые порошковые твердые сплавы и карбидостали. Часть 1 :
тезисы докладов IV республиканской научно-технической конференции 1985 / с. 15-17 : таб
https://www.ester.ee/record=b1253975*est

Новые аспекты теории и практики гидротермической переработки природных фосфатов с добавкой
фосфорной кислоты
Veiderma, Mihkel; Kuusik, Rein, keemik; Põldme, Meeme; Põldme, Juta XI Менделеевский съезд по общей и прикладной
химии : рефераты докладов и сообщений. 1, Неорганическая химия и технология неорганических веществ. Радиохимия и
ядерная технология. Геохимия и космохимия 1975 / с. 175-176 https://www.ester.ee/record=b4559776*est

О быстром термическом разложении топлива и пути управления данным процессом
Aarna, Agu; Kiis, Kalju Технология органических веществ. 2 1970 / с. 31-36 https://www.ester.ee/record=b1350307*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/a482beb1-6b8a-41a9-9418-160cec9ed58d

О влиянии водяного пара на обесфторивание ковдорского аптита при термической переработке
Põldme, Meeme; Otstavel, M. XIV Всесоюзная научно-техническая конференция по технологии неорганических веществ и
минеральных удобрений (Львов, 25-27 мая 1988 г.). Ч. 2, Химия, технология соединений азота, фосфора и их применение :
тезисы докладов 1988 / с. 122 https://www.ester.ee/record=b4437558*est

О влиянии кислорода воздуха при термическом разложении горючнго сланца
Aarna, Agu Сборник статей по химии и технологии горючего сланца. 5 1958 / с. 3-9 https://www.ester.ee/record=b2181274*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/d4787728-120d-40c7-8299-c6997abc3167

О влиянии режима пропаривания на прочностные показатели цементов разного зернового состава
Uustalu, Enn; Vihvelin, Raivo Изучение свойств зольных цементов и бетонов на их основе 1983 / с. 59-67 : ил
https://www.ester.ee/record=b1294936*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/035dbfcf-e3cc-4e90-a95f-f23cbeb477b7

О влиянии термической обработки стали У8 на ее износостойкость в абразивной струе
Tamm, F.; Tulp, A.; Kleis, Ilmar X студенческая научно-техническая конференция высших учебных заведений Прибалтики,
Белорусской ССР и Калининградской области : аннотации научных работ 1964 / с. 40 https://www.ester.ee/record=b1749611*est
http://www.digar.ee/id/nlib-digar:376945

О влиянии условий нагрева на термическую дегидратацию дитирофосфатов кальция и магния
Põldme, Meeme; Põldme, Juta; Utsal, Kalju IX Всесоюзное совещание по термическому анализу : (Ужгород, сентябрь 1985 г.) :
тезисы докладов 1985 / с. 70-71 https://www.ester.ee/record=b3798849*est

О газохроматографическом анализе газов и о составе газа быстрого термического разложения горючих сланцев
Aarna, Agu; Kiis, Kalju Технология органических веществ. 2 1970 / с. 55-63 : илл https://www.ester.ee/record=b1350307*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/a482beb1-6b8a-41a9-9418-160cec9ed58d

О динамике выделения продуктов термического разложения эстонских горючих сланцев : автореферат ...
кандидата технических наук
Lippmaa, Endel 1956 http://www.ester.ee/record=b1896966*est

О зависимости химического состава летучих продуктов быстрого термического разложения горючих сланцев от
температуры разложения
Aarna, Agu; Kiis, Kalju Технология органических веществ. 2 1970 / с. 43-47 https://www.ester.ee/record=b1350307*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/a482beb1-6b8a-41a9-9418-160cec9ed58d

О механизмах газового хромирования и силицирования спеченного железа
Bussel, Oleg; Raukas, Maie Тезисы докладов I республиканской конференции по порошковой металлургии :
эрозионностойкие спеченные материалы и их применение 1975 / с. 39-40 https://www.ester.ee/record=b1314322*est

О некоторых закономерностях образования фотоэлектрических свойств фотосопротивлений из сульфида
кадмия при их термической обработке
Valdna, K.; Varvas, Jüri; Hiie, Jaan X студенческая научно-техническая конференция высших учебных заведений Прибалтики,
Белорусской ССР и Калининградской области : аннотации научных работ 1964 / с. 175-176
https://www.ester.ee/record=b1749611*est http://www.digar.ee/id/nlib-digar:376945

О превращениях структуры гидроксидфторапатита при нагревании
Põldme, Meeme; Aruväli, Jaan; Utsal, Kalju Тезисы докладов Всесоюзной конференции "Фосфаты-87" 1987 / с. 595
https://www.ester.ee/record=b4415763*est

О применении рентгенофазового анализа для исследования превращений апатита при нагревании
Aruväli, Jaan; Põldme, Meeme; Utsal, Kalju Технологическая минералогия фосфатных руд : тезисы докладов всесоюзного
совещания, 17-18 ноября 1987 г., Люберцы 1987 / с. 101-102
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О причинах малой фоточувствительности мелкокристаллических спрессованных таблеток сульфида кадмия и
повышение ее термообработкой
Varvas, Jüri; Kukk, Peeter-Enn Сборник статей по химии и химической технологии. 18 1968 / с. 59-71 : илл
https://www.ester.ee/record=b2182210*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/da497296-14c1-45a6-b8d9-501e8c574070

О происхождении фенолов в смоле термической переработки горючего сланца
Raudsepp, Hugo Сборник статей по химии и технологии горючего сланца. 3 1956 / с. 120-132
https://www.ester.ee/record=b2181265*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/f3e5d8bd-17a5-4ea4-8120-dc0791bbb7cb

О резултатах применения программированного обучения дисциплины "Металловедение и термическая
обработка" в Таллинском политехническом институте
Mosberg, Rudolf Õppemetoodika küsimusi ; 2 1967 / с. 3-19 : илл., таб https://www.ester.ee/record=b1346720*est

О создании энерготехнологического комплекса термической переработки кускового сланца
Joonas, R.; Jefimov, Vladimir; Kala, Raimond Процессы переработки и продукты термического разложения горючих сланцев
1975 / с. 5-13 : ил https://www.ester.ee/record=b2110626*est

О составе масел быстрого термического разложения горючих сланцев
Aarna, Agu; Kiis, Kalju Технология органических веществ. 2 1970 / с. 49-53 https://www.ester.ee/record=b1350307*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/a482beb1-6b8a-41a9-9418-160cec9ed58d

О составе фенолов подсмольных вод разных систем установок термической переработки горючего сланца
Raudsepp, Hugo; Rajavee, Evald Сборник статей по химии и химической технологии. 9 1962 / с. 93-99
https://www.ester.ee/record=b2181586*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/d0996552-6e32-425c-a38e-d8f33ab8faf6

О термических превращениях в смесях фторкарбонат-апатита с фосфорной кислотой и пиритом
Põldme, Meeme; Põldme, Juta; Veiderma, Mihkel; Utsal, Kalju Всесоюзное совещание "Неорганические жаростойкие
материалы, их применение и внедрение в народное хозяйство", 8-10 сент. 1982 г. : тезизы докладов. Ч. 2 1982 / с. 398-399

О термической дегидратации смеси Ca(H2OPO4)2 • H2O CMg(H2PO4)2 • 2H2O с добавками хлорида калия и
кремневой кислоты
Põldme, Meeme; Põldme, Juta; Tõnsuaadu, Kaia; Veiderma, Mihkel Журнал неорганической химии 1981 / с. 58-61 : илл
https://www.ester.ee/record=b1443384*est

О термической переработке фосфогипса из разных видов фосфатного сырья
Kuusik, Rein, keemik; Taremaa, J.U. Журнал прикладной химии 1988 / с.512-517 : ил., таб
https://www.ester.ee/record=b1182398*est

Об обесфторивании ковдорского апатита с двойным суперфосфатом при нагревании
Põldme, Juta; Saarik, M. XIV Всесоюзная научно-техническая конференция по технологии неорганических веществ и
минеральных удобрений (Львов, 25-27 мая 1988 г.). Ч. 2, Химия, технология соединений азота, фосфора и их применение :
тезисы докладов 1988 / с. 124 https://www.ester.ee/record=b4437558*est

Об охлаждении сыпучих материалов после термической обработки
Березин Г.Г.; Kuusik, Rein, keemik; Смирнова Л.В. Журнал прикладной химии 1993 / 3, с. 718

Об улавливании продуктов газогенераторного процесса : автореферат ... кандидата технических наук
Piik, Enn 1964 http://www.ester.ee/record=b1520843*est

Об усвояемости продуктов термической переработки Ковдорского апатита
Raude, Urmas; Põldme, Meeme; Põldme, Juta Тезисы докладов Всесоюзного семинара Фосфатные материалы. Ч. 2 1990 /
с. 162

Об эффэктивности термических методов обработки фосфоритов в процессах их кислотного разложения
Aasamäe, Ernst; Veiderma, Mihkel; Veskimäe, Helgi Тезисы докладов и сообщений научно-технического семинара "Обжиг и
обесфторивание природных фосфатов" с 10 по 12 июня 1975 года 1975 / с. 36-37 https://www.ester.ee/record=b1314182*est

Обесфторивание оболовых фосфоритов в псевдоожиженном слое
Veiderma, Mihkel; Kuusik, Rein, keemik; Luhakooder, Edvard Труды научно-технической конференции "Оболовые
фосфориты как сырье для химической промышленности" : [14-16 июня 1967 г.] 1968 / с. 241-253 : илл., таб
https://www.ester.ee/record=b1410006*est

Обесфторивание фторапатита в псевдоожиженном слое
Aarna, Olav; Kallas, Juha; Kracht, Wilhelm; Sidoruk, A. Процессы и аппараты химической технологии и технология
неорганических веществ. 4 1973 / с. 51-58 https://www.ester.ee/record=b1386707*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/72e7c5b1-8453-
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41a6-9821-41853b98368d

Обжиг и его влияние на кислотную переработку фосфорита Егорьевского месторождения
Kaljuvee, Tiit; Kuusik, Rein, keemik; Veskimäe, Helgi Комплексная переработка фосфатного сырья, анализ природных и
технических объектов 1986 / с. 29-38

Обжиг и обесфторивание природных фосфатов в псевдоожиженном слое
Veiderma, Mihkel; Kuusik, Rein, keemik Тезисы докладов всесоюзного научно-технического совещания "Основные
направления научно-исследовательских работ по аппаратурному оформлению электротермических и высокотемпературных
процессов химических производств в десятой пятилетке". ("Термия-75") : Секция технологии электротермических и
плазмохиммических производств 1975 / с. 239-242

Обжиг карбонатного шлама в печи кипящего слоя
Lepmets, E.; Veiderma, Mihkel XX студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтийских республик,
Белорусской ССР и Молдавской ССР : тезисы докладов. Часть 2 1974 / с. 359 https://www.ester.ee/record=b1306141*est

Обиспользовании термических путей на машиностроительных заводах города Таллина
Made, Tiit; Smigunov, J.; Toomaspoeg, Juhan X студенческая научно-техническая конференция высших учебных заведений
Прибалтики, Белорусской ССР и Калининградской области : аннотации научных работ 1964 / с. 20-21
https://www.ester.ee/record=b1749611*est http://www.digar.ee/id/nlib-digar:376945

Обработка керогена кукерсита водным и безводным аммиаком при 320 и 350 C
Teder, Jüri; Кадарпик В.Р.; Oja, Holger Горючие сланцы 1990 / 1, с. 66-75: ил

Обработка керогена кукерсита водным и безводным аммиаком при 320 и 350 [градусов] С
Teder, Jüri; Kadarpik, V.; Oja, Holger Горючие сланцы 1990 / 1, с. 66-75: ил

Образование трикальцийфосфата при фосфорнокислотно-термической переработке ковдорского апатитового
концентрата
Põldme, Meeme; Põldme, Juta; Raude, Urmas; Utsal, Kalju; Aruväli, Jaan Тезисы докладов Всесоюзной конференции
"Фосфаты-87" 1987 / с. 594 https://www.ester.ee/record=b4415763*est

Определение содержания водорастворимых соединений в смолах термической переработки твердых топлив
Mölder, Leevi; Purre, Tiit; Arro, Jaak; Hallik, J.V. Химия твердого топлива 1980 / с. 73-77 : илл
https://www.ester.ee/record=b1261453*est

Оптимизация состава термически обрабатываемого порошкового медного сплава
Letunovitš, Sergei; Vennikas, Peeter Tallinna Tehnikaülikooli Toimetised 1990 / lk. 91-100: ill

Опытный реактор с внешним обогревом для термической переработки пылевидного топлива
Aarna, Agu; Kiis, Kalju Технология органических веществ. 2 1970 / с. 37-41 : илл https://www.ester.ee/record=b1350307*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/a482beb1-6b8a-41a9-9418-160cec9ed58d

Особенности апатитового концентрата
Tõnsuaadu, Kaia; Põldme, Meeme; Veiderma, Mihkel Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised. Keemia = Proceedings of
Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry = Известия Академии наук Эстонской ССР. Химия 1982 / с. 175-180
https://www.ester.ee/record=b1264984*est

Особенности выделения фтора при фосфорнокислотно-термической переработке природных фосфатов
Põldme, Meeme; Põldme, Juta; Einard, Marve; Tõnsuaadu, Kaia Комплексная переработка фосфатного сырья, анализ
природных и технических объектов 1983 / с. 39-43 : ил https://www.ester.ee/record=b1294037*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/ebe3de55-9448-4002-9aec-7e1ef9c57d96

Особенности миграции фтора при фосфорнокислотно-термической переработки ковдорского апатита
Põldme, Meeme; Raude, Urmas; Utsal, K. XIV Всесоюзная научно-техническая конференция по технологии неорганических
веществ и минеральных удобрений (Львов, 25-27 мая 1988 г.). Ч. 2, Химия, технология соединений азота, фосфора и их
применение : тезисы докладов 1988 / с. 123 https://www.ester.ee/record=b4437558*est

Особенности фосфорнокислотно-термической переработки ковдорского апатита
Tõnsuaadu, Kaia; Veiderma, Mihkel; Põldme, Meeme ХIII Всесоюзная научная межвузовская конференция по технологии
неорганических веществ и минеральных удобрений : тезисы докладов. Ч. 2 1985 / с. 99-100

Особенности фосфорнокислотно-термической переработки природных фосфатов различных месторождений
СССР
Veiderma, Mihkel; Põldme, Meeme; Põldme, Juta; Tõnsuaadu, Kaia Комплексная переработка фосфатного сырья, анализ
природных и технических объектов 1983 / с. 3-9 https://www.ester.ee/record=b1294037*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/ebe3de55-
9448-4002-9aec-7e1ef9c57d96
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Особенности химизма фосфорнокислотно-термической переработки ковдорского апатитового концентрата
Tõnsuaadu, Kaia; Põldme, Meeme; Veiderma, Mihkel Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised. Keemia = Proceedings of
Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry = Известия Академии наук Эстонской ССР. Химия 1982 / с. 175-180
https://www.ester.ee/record=b1264984*est

Отжиг дефектов в селениде цинка
Kukk, Peeter-Enn; Rändur, Õie Полупроводниковые материалы. 3 1976 / с. 139-149 : илл
https://www.ester.ee/record=b1403374*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/5f8fd05c-ff69-4315-9d64-1d9c9611667b

Отжиг избыточных дефектов в CdS
Erm, Ants; Tuvike, Tiit 5-я республиканская конференция молодых ученых-химиков : [тезисы докладов] 1983 / с. 239
https://www.ester.ee/record=b1312297*est

Отжиг радиационных дефектов постоянным током в GaAs-излучателях
Manak, I.S.; Melnitšenko, V.V. Исследования по прикладной квантовой электронике 1983 / с. 23-36 : ил
https://www.ester.ee/record=b1271959*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/a565466d-098c-472e-b687-7647aea327b0

Переработка сланца в динасовых камерных печах
Basnjev, S.; Rikk, Erik; Timofejev, I.; Aarna, Agu Сборник статей по химии и химической технологии. 11 1964 / с. 17-25 : илл
https://www.ester.ee/record=b2181984*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/958b7e78-6cf4-425c-b75d-b028262eada8

Плавкость и фазовый состав продуктов фосфорнокислотно-термической переработки ковдорского
апатитового концентрата
Tõnsuaadu, Kaia; Veiderma, Mihkel; Põldme, Meeme Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised. Keemia = Proceedings of
Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry = Известия Академии наук Эстонской ССР. Химия 1983 / c- 237-241 : илл
https://www.ester.ee/record=b1264984*est

Повышение зкономической эффективности термической переработки эстонских сланцев
Väljataga, Juhani 1968 https://www.ester.ee/record=b1351160*est

Получение сернистого газа и извести при высокотемпературной переработке природного гипса
Kuusik, Rein, keemik; Tint, Piia; Solodjankina, N.L.; Novikov, V.V. Перспективы развития промышленности фосфорных
удобрений и серной кислоты до 2000 года. Тезисы докладов на отраслевом совещании работников основной химической
промышленности. Белореченск, 26-30 сент. 1983 1983 / с. 247-248

Получение экстракционной Н3РО4 и аммофоса из термических обработанных фосфоритов бассейна Каратау
Aasamäe, Ernst; Veiderma, Mihkel; Veskimäe, Helgi Химическая промышленность 1974 / с. 36-39 (756-759) : ил
https://www.ester.ee/record=b1438865*est

Применение метода зонной плавки в сланцевой химии
Aarna, Agu; Rätsep, Aavo Сборник статей по химии и химической технологии. 10 1964 / с. 93-104 : илл
https://www.ester.ee/record=b2181961*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/9569e6db-150a-42c8-bf3b-765725dfd969

Программированное пособие для самоконтроля по курсу "Металловедение и термическая обработка"
Mosberg, Rudolf 1966 https://www.ester.ee/record=b1363347*est

Программированные руководства к лабораторным работам по курсу "Металловедение и термическая
обработка" : для студентов машиностроительных специальностей
Mosberg, Rudolf 1967 https://www.ester.ee/record=b1363910*est

Программированные руководства к лабораторным работам по курсу "Технология металлов" : раздел
"Металловедение и термическая обработка" : для студентов немашиностроительных специальностей
Mosberg, Rudolf 1971 https://www.ester.ee/record=b1421379*est

Программированные руководства к лабораторным работам по курсу "Технология металлов" раздел
"Металловедение и термическая обработка" : для студентов немашиностроительных специальностей
Mosberg, Rudolf 1967 https://www.ester.ee/record=b1339903*est

Прямая паро-фазовая каталитическая гидрогенизация продуктов конверсии керогена сланца
Kaev, Mihhail Innovaatilised lahendused ja säästvad tehnoloogiad : konverents 2010 2010 / с. 46-47

Распределение серы при термической обработке горючих сланцев в установке с кипящим слоем : автореферат
... кандидата технических наук (05.14.04)
Kallaste, Evi 1978 http://www.ester.ee/record=b1899190*est
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Распределение серы при термической обработке горючих сланцев в установке с кипящим слоем : диссертация
... кандидата технических наук : 05.14.04 - промышленная теплоэнергетика
Kallaste, Evi 1977 http://www.ester.ee/record=b2356433*est

Рациональное использование горючих сланцев [Elektrooniline teavik]
Воробьев, А.Е.; Sabanov, Sergei; Джимиева, Р.Б. 2010 https://www.ester.ee/record=b2649380*est

Рост крупнозернистого сульфида кадмия в присутствии повышенных концентраций плавня хлористого кадмия
Altosaar, Mare; Hiie, Jaan Полупроводниковые материалы. 3 1976 / с. 71-79 : илл https://www.ester.ee/record=b1403374*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/5f8fd05c-ff69-4315-9d64-1d9c9611667b

Самоприклеивающиеся материалы. Сообщение 8, Динамика структурных преобразований невысыхающего
клеевого покрытия типа КВН в процессе ее термоотверждения
Võssotski, Svjatoslav; Kallavus, Urve Синтез и применение поликонденсационных клеев : сборник статей. 6 1983 / с. 61-64
https://www.ester.ee/record=b2191043*est https://www.etera.ee/zoom/121377/view?page=1&p=separate&search

Состав продуктов термической дегирации монокальцийфосфата
Veiderma, Mihkel; Põldme, Juta Журнал неорганической химии 1976 / с. 10-15 : илл https://www.ester.ee/record=b1443384*est

Способ дегельминтизации осадклв сточных вод
Loopere, V.; Loit, H.; Tümanok, Aleksei; Solovjov, P.; Šidlovskaja, G.; Kogan, J.; Vahula, I. Медицинские аспекты охраны
окружающей среды : тезисы конференции, посвященной 90-летию основания кафедры гигиены Тартуского университета, и
заседания Всесоюзного проблемного совета "Медицинские аспекты охраны окружающей среды", Таллин, 27-28 ноября 1986
года 1986 / с. 59 https://www.ester.ee/record=b1207727*est

Сравнение прочностных показателей цементов разного зернового состава при нормальном твердении и при
пропаривании
Uustalu, Enn; Kikas, Verner; Vihvelin, Raivo Изучение свойств зольных цементов и бетонов на их основе 1983 / с. 49-57 : ил
https://www.ester.ee/record=b1294936*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/035dbfcf-e3cc-4e90-a95f-f23cbeb477b7

Структурное превращения фосфатов при кислотно-термической переработке фосфоритов
Tšerenkova, G.; Knubovets, Rena; Kavitskaja, F.; Põldme, Meeme Журнал неорганической химии 1978 / с. 915-919 : илл
https://www.ester.ee/record=b1443384*est

Структурные превращения апатита при кислотно-термической обработке
Veiderma, Mihkel; Knubovets, Rena; Tšerenkova, G.; Põldme, Meeme; Terentjev, E. Неорганические материалы 1987 / с. 123-
126 : илл https://www.ester.ee/record=b1611497*est

Тезисы докладов и сообщений научно-технического семинара "Обжиг и обесфторивание природных фосфатов"
с 10 по 12 июня 1975 года
1975 https://www.ester.ee/record=b1314182*est

Термическая деструкция теплола в присутствии водяного пара
Raudsepp, Hugo; Raudsepp, Heli Химия твердого топлива 1971 / с. 139-141 https://www.ester.ee/record=b1261453*est

Термическая обработка ягодных вин
Kipper, Heino Технология пищевых производств. 3 1973 / с. 41-49 https://www.ester.ee/record=b1440564*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/2f01dab2-df7a-4d0f-9845-612dede2f5e5

Термическая переработка природного гипса с получением сернистого газа и извести
Kuusik, Rein, keemik; Kuusk, Anu; Veskimäe, Helgi; Nurašev, S.A. Комплексное использование минерального сырья :
ежемесячный журнал 1985 / с. 76-80 : ил., таб https://www.ester.ee/record=b2146072*est

Термическая переработка сланца
Gubergrits, Mark; Elenurm, Alfred; Paalme, L. Горючие сланцы : информационная серия I 1974 / с. 15-18 : ил
https://www.ester.ee/record=b1889669*est

Термическая характеристика фосфогипса
Kuusik, Rein, keemik; Kuusk, Anu; Viisimaa, Ludmilla; Veiderma, Mihkel Термический анализ : тезисы докладов VII
всесоюзного совещания 1979 / с. 107-108 https://www.ester.ee/record=b2747298*est

Термические превращения в пиритеодержающих эстонских фосфатах
Põldme, Meeme; Põldme, Juta; Utsal, Kalju; Kirs, Jüri Журнал неорганической химии 1985 / с. 877-881
https://www.ester.ee/record=b1443384*est

Термические превращения в системах P2O5-SiO2-Al2O3-CaO-MgO в восстановительно-окислительных средах

http://www.ester.ee/record=b2356433*est
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Otstavel, M.; Saarik, M.; Põldme, Juta XXX студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтийских республик,
Белорусской ССР и Молдавской ССР, 8-10 апреля 1986 года : тезисы докладов. Том II, Автоматика. Энергетика. Механика.
Химия 1986 / с. 167 https://www.ester.ee/record=b1305565*est

Термические превращения в смеси флюорита с фосфорной кислотой
Kaljuvee, Tiit; Põldme, Meeme; Veiderma, Mihkel Тезисы докладов V Всесоюзной конференции "Физико-химические
исследования фосфатов" ("Фосфаты-81"), Ч. 1 1981 / с. 158

Термические превращения в смесях дигидрофосфата кальция с кремневой кислотой и глауконитом
Tõnsuaadu, Kaia; Veiderma, Mihkel; Peld, Merike Известия АН Эстонии. Химия 1990 / 3, с. 171-174

Термические превращения в смесях полифосфата кальция с кальцитом и форстеритом
Tõnsuaadu, Kaia; Veiderma, Mihkel Известия Академии наук СССР. Неорганические материалы 1987 / с. 303-306 : рис
https://www.ester.ee/record=b1611497*est

Термические превращения в смесях полифосфата кальция с карбонатами
Tõnsuaadu, Kaia; Veiderma, Mihkel; Vilbok, Heinrich Тезисы докладов Всесоюзной конференции "Фосфаты-87" : [22-24
сентября 1987 г.] 1987 / с. 596 https://www.ester.ee/record=b4415763*est

Термические превращения в смесях полифосфата кальция с магнезитом и доломитом
Tõnsuaadu, Kaia; Veiderma, Mihkel Известия Академии наук СССР. Неорганические материалы 1989 / с. 107-110 : илл
https://www.ester.ee/record=b1611497*est

Термический анализ фосфорнокислотно-термической переработки ковдорского апатитового концентрата
Põldme, Meeme; Tõnsuaadu, Kaia; Trikkel, Andres Термический анализ : тезисы докладов VIII Всесоюзной конференции
1982 / с. 210-211 https://www.ester.ee/record=b1652706*est

Термическое окисление полиэтилене
Piiroja, Eduard Пластические массы = Journal of the plastic compounds =Zeitschrift für plastische Massen 1988 / с. 61
https://www.ester.ee/record=b1953289*est

Термическое разложение тиомочевинных комплексов
Krunks, Malle; Mellikov, Enn; Sork, Eeve Синтез и исследование халькогенидных пленок : тезисы докладов уральской
конференции (14-16 окт.) 1986 / с. ?

Термическое разрушение центров окраски в галогенсодержащих содалитах
Denks, Viktor; Ruus, Tõnu; Tale, I. Электронные возбуждения и дефекты ионных кристаллов : [сборник статей] 1979 / с. 55-78
: илл https://www.ester.ee/record=b1276171*est

Термодинамический анализ процесса высокотемпературной обработки фосфогипса
Kärblane, Enn; Kuusk, Anu; Kuusik, Rein, keemik Неорганическая химия и технология. 1 1980 / с. 21-28 : илл
https://www.ester.ee/record=b2191026*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/130509c0-2687-471a-a9f8-1501114a266e

Термодинамический анализ процесса разложения фосфогипса
Tint, Piia; Kärblane, Enn; Türn, Leo; Kuusik, Rein, keemik Материалы XII всесоюзной научно-практической конференции
"Технология неорганических веществ и минеральных удобрений", Т. 2 1981 / с. 407-409

Термообработка пластин кремния с нарушенным слоем
Meiler, Boriss; Ladotškin, A.; Fomin, V. Tallinna Tehnikaülikooli Toimetised 1990 / lk. 72-86: ill

Термохимические превращения в системах, содержащих фторид и фосфаты кальция : автореферат ... кандидата
химических наук (05.17.01)
Kaljuvee, Tiit 1982 https://www.ester.ee/record=b1537018*est

Термохимические превращения при нагреве смесей флюорита с фосфорной кислотой
Kaljuvee, Tiit Комплексная переработка фосфатного сырья, анализ природных и технических объектов 1983 / с. 45-53 : ил
https://www.ester.ee/record=b1294037*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/ebe3de55-9448-4002-9aec-7e1ef9c57d96

Термохимическое модифицирование древесины. Сообщ. 4, Гидротермическая обработка лиственной древесины
в процессе термохимического модифицирования
Sillajõe, Aadu Синтез и применение поликонденсационных клеев : сборник статей. 5 1982 / с. 79-85 : ил
https://www.ester.ee/record=b2191036*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/948b14fd-94ea-4872-8724-96cfc1c27afe

Термохимическое модифицирование древесины. Сообщение 5, Строение модифицированной смолами ДФК
древесины и особенности разрушения ее в результате механического воздействия
Tanner, Jüri; Nikitšenko, Ludmilla; Kallavus, Urve Синтез и применение поликонденсационных клеев : сборник статей. 6
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1983 / с. 43-51 : ил https://www.ester.ee/record=b2191043*est https://www.etera.ee/zoom/121377/view?page=1&p=separate&search

Термохимическое модифицирование древесины. Сообщение 6, О механической прочности модифицированной
смолами ДФК древесины
Riistop, Märt; Kaps, Tiit Синтез и применение поликонденсационных клеев : сборник статей. 6 1983 / с. 53-59
https://www.ester.ee/record=b2191043*est https://www.etera.ee/zoom/121377/view?page=1&p=separate&search

Термохимическое модифицирование древесины. Сообщение 7, Влияние исходной концентрации
алкилрезорцинового пропиточного состава на строение модифицированной древесины
Tanner, Jüri; Nikitšenko, Ludmilla; Kallavus, Urve Синтез и применение поликонденсационных клеев : сборник статей. 7
1984 / с. 73-78 : ил https://www.ester.ee/record=b2191047*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/042262b5-69b8-49d4-9737-9b193d005326

Термохимическое модифицирование древесины. Сообщение 8, О методике определения истираемости
модифицированной древесины шлифовальной шкуркой
Riistop, Märt Синтез и применение поликонденсационных клеев : сборник статей. 7 1984 / с. 79-84
https://www.ester.ee/record=b2191047*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/042262b5-69b8-49d4-9737-9b193d005326

Термохимическое модифицирование древесины. Сообщение III, Изучение распределения модификатора в
древесине методом сканирующей электронной микроскопии
Tanner, Jüri; Nikitšenko, Ludmilla; Kallavus, Urve Синтез и применение поликонденсационных клеев : сборник статей. 5
1982 / с. 71-78 : ил https://www.ester.ee/record=b2191036*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/948b14fd-94ea-4872-8724-96cfc1c27afe

Термохимическое обезмагнивание природных фосфатов
Veiderma, Mihkel; Veskimäe, Helgi; Kuusik, Rein, keemik Химическая промышленность : ежемесячный научный журнал
1975 / с. 838-840 : рис., табл https://www.ester.ee/record=b1438865*est

Термохимическое разложение фосфогипса
Solodjankina, N.L.; Borissov, Vladimir; Skorobogatov, V.; Kuusik, Rein, keemik Химическая промышленность : ежемесячный
научный журнал 1981 / с. 27-29 : рис., табл https://www.ester.ee/record=b1438865*est

Термохимическое разложение фосфоритного фосфогипса на сернистый газ и известь в псевдоожиженном слое
Borissov, Vladimir; Videnov, N.; Solodjankina, N.L.; Kuusik, Rein, keemik Химическая промышленность : ежемесячный научный
журнал 1982 / с. 29(541)-30(542) : табл https://www.ester.ee/record=b1438865*est

Технология металлов и других конструкционных материалов : методическое пособие для студентов
специальности 1709 (ТМ)
1981 https://www.ester.ee/record=b1314248*est

Технология переработки сланца в динасовых камерных печах : автореферат ... кандидата технических наук
Rikk, Erik 1966 http://www.ester.ee/record=b1670649*est

Утилизация тепла при термической переработке фосфогипса на сернистый газ и известь
Tint, Piia; Kuusik, Rein, keemik Комплексная переработка фосфатного сырья, анализ природных и технических объектов
1983 / с. 67-74 : ил https://www.ester.ee/record=b1294037*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/ebe3de55-9448-4002-9aec-7e1ef9c57d96

Фазовые превращения Ca(H2PO4)2 • H2O и Mg(H2PO4)2 • 2H2O при нагревании их в смеси с апатитовым
концентратом
Põldme, Meeme; Põldme, Juta; Utsal, Kalju VII Всесоюзное совещание по физико-химическому анализу, Фрунзе, 4—6
октября 1988 г. : тезисы докладов 1988 / с. 607

Фазовые превращения в процессе фосфорнокислотно-термической переработки ковдорского апатита
Põldme, Meeme; Põldme, Juta; Utsal, Kalju; Raude, Urmas Исследования в области производства удобрений : межвузовский
сборник научных трудов 1989 / с. 60-66 : ил https://www.ester.ee/record=b1980428*est

Физикохимические изменения в системе конденсированные фосфаты кальция – природный фосфат при
нагревании
Põldme, Juta; Põldme, Meeme; Veiderma, Mihkel Физикохимические исследования фосфатов : тезисы докладов IV
Всесоюзной конференции, Минск, 1976 1976 / с. 240–241

Физико-химические основы термической переработки природных фосфатов. (В память академика С.И.
Вольфковича)
Veiderma, Mihkel Тезисы докладов V Всесоюзной конференции "Физико-химические исследования фосфатов" ("Фосфаты-
81"), Ч. 1 1981 / с. 83-84

Физико-химические превращения в смесях фторида кальция с продуктами дегидратации монокальцийфосфата
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при нагревании
Kaljuvee, Tiit; Põldme, Meeme; Veiderma, Mihkel Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised. Keemia = Proceedings of
Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry = Известия Академии наук Эстонской ССР. Химия 1980 / с. 170-176 : илл
https://www.ester.ee/record=b1264984*est

Физико-химический анализ процесса кислотнотермической переработки ковдорского апатита
Tõnsuaadu, Kaia; Põldme, Meeme; Veiderma, Mihkel VII Всесоюзное совещание по физико-химическому анализу, Фрунзе, 4
—6 октября 1988 г. : тезисы докладов 1988 / с. [608]

Фосфорнокислотно-термическая переработка ковдорского апатита : автореферат ... кандидата химических наук
(05.17.01)
Tõnsuaadu, Kaia 1984 https://www.ester.ee/record=b1523281*est

Характеристика и утилизация отходов азотно-кислотно-сульфатной переработки фосфатного сырья
Veskimäe, Helgi; Kuusik, Rein, keemik; Veiderma, Mihkel Журнал прикладной химии 1984 / с. 2418-2422 : ил., таб
https://www.ester.ee/record=b1182398*est

Характеристика и утилизация отходов азотно-кислотно-сульфатной переработки фосфатного сырья
Veskimäe, Helgi; Kuusik, Rein, keemik; Veiderma, Mihkel Тезисы докладов XIII Всесоюзной научной конференции по
технологии неорганических веществ и минеральных удобрений, [г. Дзержинск]. Ч. 2 1985 / c. 100-101
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