
Asfaltsegud : kuuma asfaltsegu katsemeetodid. Osa 2, Terastikulise koostise määramine = Bituminous mixtures : test
methods for hot mix asphalt. Part 2, Determination of particle size distribution
2010 https://www.ester.ee/record=b2629957*est

Asfaltsegud : kuuma asfaltsegu katsemeetodid. Osa 8, Asfaltsegust proovikehade poorsusomaduste määramine =
Bituminous mixtures : test methods for hot mix asphalt. Part 8, Determination of void characteristics of bituminous
specimens
2010 https://www.ester.ee/record=b2629954*est

Asfaltsegud : kuuma asfaltsegu katsemeetodid. Osa 9, Etalontiheduse määramine = Bituminous mixtures : test methods
for hot mix asphalt. Part 9, Determination of the reference density
2011 https://www.ester.ee/record=b2730291*est

Asfaltsegud : kuuma asfaltsegu katsemeetodid. Osa 11, Täitematerjali ja bituumeni vahelise nakke määramine =
Bituminous mixtures : test methods for hot mix asphalt. Part 11, Determination of the affinity between aggregate and
bitumen
2011 https://www.ester.ee/record=b2670310*est

Asfaltsegud : kuuma asfaltsegu katsemeetodid. Osa 12, Asfaltsegust proovikehade veepüsivuse määramine =
Bituminous mixtures : test methods for hot asphalt. Part 12, Determination of the water sensitivity of bituminous
specimens
2010 https://www.ester.ee/record=b2646201*est

Asfaltsegud : kuuma asfaltsegu katsemeetodid. Osa 15, Segregeeruvuse määramine = Bituminous mixtures : test
methods for hot asphalt. Part 15, Determination of the segregation sensitivity
2011 https://www.ester.ee/record=b2652567*est

Asfaltsegud : kuuma asfaltsegu katsemeetodid. Osa 18, Sideaine väljanõrgumine = Bituminous mixtures : test methods
for hot mix asphalt. Part 18, Binder drainage
2012 https://www.ester.ee/record=b2859840*est

Asfaltsegud : kuuma asfaltsegu katsemeetodid. Osa 23, Asfaltsegust proovikehade kaudse tõmbetugevuse määramine =
Bituminous mixtures : test methods for hot mix asphalt. Part 23, Determination of the indirect tensile strength of
bituminous specimens
2011 https://www.ester.ee/record=b2680144*est

Asfaltsegud : kuuma asfaltsegu katsemeetodid. Osa 28, Proovide ettevalmistamine sideainesisalduse, veesisalduse ja
terastikulise koostise määramiseks = Bituminous mixtures : test methods for hot mix asphalt. Part 28, Preparation of
samples for determining binder content, water content and grading
2011 https://www.ester.ee/record=b2708124*est

Asfaltsegud : kuuma asfaltsegu katsemeetodid. Osa 29, Asfaltsegust proovikehade mõõtmete määramine = Bituminous
mixtures : test methods for hot mix asphalt. Part 29, Determination of the dimensions of a bituminous specimens
2011 https://www.ester.ee/record=b2680150*est

Asfaltsegud : kuuma asfaltsegu katsemeetodid. Osa 30, Proovikehade valmistamine lööktihendamisega = Bituminous
mixtures : test methods for hot mix asphalt. Part 30, Specimen preparation by impact compactor
2011 https://www.ester.ee/record=b2708134*est

Asfaltsegud : kuuma asfaltsegu katsemeetodid. Osa 31, Proovikehade valmistamine güraatortihendamisega =
Bituminous mixtures : test methods for hot mix asphalt. Part 31, Specimen preparation by gyratory compactor
2012 https://www.ester.ee/record=b2746761*est

Asfaltsegud : kuuma asfaltsegu katsemeetodid. Osa 34, Marshalli katse = Bituminous mixtures : test methods for hot mix
asphalt. Part 34, Marshall test
2011 https://www.ester.ee/record=b2652575*est

Asfaltsegud : kuuma asfaltsegu katsemeetodid. Osa 35, Segu valmistamine laboris = Bituminous mixtures : test methods
for hot mix asphalt. Part 35, Laboratory mixing
2011 https://www.ester.ee/record=b2708151*est

Asfaltsegud : kuuma asfaltsegu katsemeetodid. Osa 36, Asfaltkatte paksuse määramine = Bituminous mixtures : test
methods for hot asphalt. Part 36, Determination of the thickness of a bituminous pavement
2011 https://www.ester.ee/record=b2652578*est
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Asfaltsegud [Võrguteavik] : katsemeetodid. Osa 2, Terastikulise koostise määramine = Bituminous mixtures : test
methods. Part 2, Determination of particle size distribution
2015 http://www.ester.ee/record=b4493555*est

Sidumata ja hüdrauliliselt seotud segud. Osa 42, Katsemeetod proovikehade kaudse tõmbetugevuse määramiseks =
Unbound and hydraulically bound mixtures. Part 42, Test method for the determination of the indirect tensile strength of
test specimens
2012 https://www.ester.ee/record=b2860059*est

Sidumata ja hüdrauliliselt seotud segud. Osa 43, Katsemeetod hüdrauliliselt seotud segude elastsusmooduli
määramiseks = Unbound and hydraulically bound mixtures. Part 43, Test method for the determination of the modulus of
elasticity of hydraulically bound mixtures
2012 https://www.ester.ee/record=b2860062*est

Teede ja lennuväljade pinna omadused : katsemeetodid. Osa 1, Katte pinna makrotekstuuri sügavuse mõõtmine liivalaigu
meetodil = Road and airfield surface characteristics : test methods. Part 1, Measurement of pavement surface
macrotexture depth using a volumetric patch technique
2011 https://www.ester.ee/record=b2715753*est

Teede ja lennuväljade pinna omadused : katsemeetodid. Osa 7, Katendikihtide ebatasasuste mõõtmine latiga = Road and
airfield surface characteristics : test methods. Part 7, Irregularity measurement of pavement courses - the straightedge
test
2011 https://www.ester.ee/record=b2708105~S1*est

Teekattemärgised. Kattehelkurid. Osa 1, Esmased toimivusnõuded = Road marking materials. Retroreflecting road studs.
Part 1, Initial performance requirements
2010 https://www.ester.ee/record=b2623758*est

Tehnikaraamat
Wright, Michael; Patel, Mukul 2001 https://www.ester.ee/record=b1526774*est
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