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Влияние пустот внутри ферромагнитных частиц и искажения пространственной ориентации чешуек на свойства
магнитодиэлектриков и магнитопроводов электрических машин
Varik, Lembit-Heino; Laansoo, Ants; Ritso, Aadu; Roninson, Aleksander; Samolevski, Georg; Siimar, Rein Исследование
электромагнитных и электромашинных устройств управления и контроля специального назначения 1980 / с. 3-12

Влияние способов изолирования частиц на характеристики магнитомягкого композиционного материала
Ritso, Aadu; Liimann, Väino; Siimar, Rein; Laansoo, Andres Свойства и технология изготовления износостойких материалов
1984 / с. 79-90

Влияние технологических факторов на свойства магнитомягких композиционных материалов
Laansoo, Andres; Liimann, Väino; Siimar, Rein; Ritso, Aadu Tallinna Tehnikaülikooli Toimetised 1990 / lk. 52-62: ill

Влияние формы ферромагнитных частиц на магнитные свойства магнитодиэлектриков
Laansoo, Andres; Ritso, Aadu; Roninson, Aleksandr; Siimar, Rein Порошковая металлургия = Powder metallurgy :
ежемесячный научно-технический журнал 1980 / с. 58-62 : рис., таб https://www.ester.ee/record=b1645489*est

Железные порошки для магнитомягких композиционных материалов
Siimar, Rein; Liimann, Väino; Ritso, Aadu; Laansoo, Andres Свойства и технология изготовления композиционных
материалов 1986 / с. 78-88

Исследование антифрикционных свойств металлокерамических материалов на основе железа
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