
Põlevkivituhk-portlandtsemendi saamise eellugu
Kikas, Verner Tehnilise mõtte ja tehnikahariduse ajaloo probleeme Eestis : vabariikliku konverentsi (20.-21. detsember 1984)
materjalid. I, Tehniline mõte 1985 / lk. 79-86 https://www.ester.ee/record=b1254366*est

Kukermiit fillerina asfaltbetooni valmistamisel
Ambros, Richard 1950 https://www.ester.ee/record=b1427528*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/89bb019a-463c-47cf-967e-
364d7c2a1906

Ülevaade uurimissuuna "Tahkete kütuste tuhkade baasil ehitusmaterjalide saamise teooria ja tehnoloogia" arengust ja
praegusest seisust
Kikas, Verner; Joon, Hillar Tehnikauuringute areng Eesti NSV-s : vabariikliku konverentsi ettekannete teesid Tallinn, 15.-16.
oktoober 1986 1986 / lk. 30-33 https://www.ester.ee/record=b1258828*est

Влияние добавки портландцементного клинкера на кукермиты, изготовленные на базе летучей золы сланца-
кукерсита
Kikas, Verner; Hain, Artur; Laul, Ilmar; Soonike, Väino Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 4 1968 / с. 69-88 :
илл https://www.ester.ee/record=b2183096*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/03c76fff-9089-4c07-87f6-b2ded87e73b5/

Гидрофобный кукермитцемент
Kikas, Verner; Soidra, Raigo Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 3 1966 / с. 39-47
https://www.ester.ee/record=b2182145*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/2b639d61-3ead-4cb1-b5ff-fe472649dd9a

Кинетика твердения и расширение кукермитных и кукермит-цементных растворов
Kikas, Verner; Laul, Ilmar; Hain, Artur Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 4 1968 / с. 103-115 : илл
https://www.ester.ee/record=b2183096*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/03c76fff-9089-4c07-87f6-b2ded87e73b5/

Кинетика твердения кукермитов и кукермитцементов в зависимости от температуры
Kikas, Verner; Laul, Ilmar; Hain, Artur Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 4 1968 / с. 131-146 : илл
https://www.ester.ee/record=b2183096*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/03c76fff-9089-4c07-87f6-b2ded87e73b5/

О колебаниях свойств сланцезольных вяжущих
Kikas, Verner Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 1 1959 / с. 29-43 : илл https://www.ester.ee/record=b2181314*est
https://www.etera.ee/zoom/119251/view

О предварительном гашении золы в производстве кукермитового газобетона
Laur, Toomas Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 2 1961 / с. 60-70 : илл
https://www.ester.ee/record=b2181429*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/0487e6f7-211c-4d12-8268-b00b35e48ff6

О технологии и свойствах кукермитового газобетона, изготовленного из фракций циклонной золы
Kikas, Verner; Laur, Toomas Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 2 1961 / с. 46-59
https://www.ester.ee/record=b2181429*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/0487e6f7-211c-4d12-8268-b00b35e48ff6

О технологии изготовления кукермитов
Kikas, Verner Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 1 1959 / с. 44-66 : илл https://www.ester.ee/record=b2181314*est
https://www.etera.ee/zoom/119251/view

Панели покрытия из газокукерзита, армированные предварительно напряженными брусками
Laul, Heinrich; Teder, Inge Сборник трудов (НИПИсиликатобетон), 3 1968 / с. 166-173 https://www.ester.ee/record=b1764431*est

Применение электроакустических методов для определения прочности ячеистого кукермитового бетона
Roots, Otto Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 2 1961 / с. 82-88 : илл https://www.ester.ee/record=b2181429*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/0487e6f7-211c-4d12-8268-b00b35e48ff6

Прочность и твердость кукермитового газобетона
Ollik, Konstantin Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 2 1961 / с. 71-81 : илл
https://www.ester.ee/record=b2181429*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/0487e6f7-211c-4d12-8268-b00b35e48ff6

Прочность крупных блоков из кукермитового газобетона и определение их марки на основе прочности
высверленных из блоков цилиндрических образцов
Vahelaid, Olav-Aleksander; Remma, Heino Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 2 1961 / с. 89-99 : илл
https://www.ester.ee/record=b2181429*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/0487e6f7-211c-4d12-8268-b00b35e48ff6

Свойства кукермитов, изготовленных на базе мельчайшей фракции летучей золы сланца-кукерсита
Kikas, Verner; Hain, Artur; Laul, Ilmar Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 4 1968 / с. 117-129
https://www.ester.ee/record=b2183096*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/03c76fff-9089-4c07-87f6-b2ded87e73b5/
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Среднемарочный сланцезольный цемент с микронаполнителями
Laul, Ilmar; Kikas, Verner; Hain, Artur Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 7 1975 / с. 15-23 : ил
https://www.ester.ee/record=b2190712*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/0a5aad8d-50e2-4185-83af-8727e0401bb4

Строительные свойства вяжущих, изготовленных из мелких фракций летучей золы сланца-кукерсита :
автореферат ... кандидата технических наук (484)
Laul, Ilmar 1969 http://www.ester.ee/record=b1357819*est

Строительные свойства вяжущих, изготовленных из мелкой фракции летучей золы сланца-кукерсита
Laul, Ilmar 1968 http://www.ester.ee/record=b2237438*est
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