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утилизаторах медеплавильных заводов
Ingermann, Karl; Arro, Hendrik; Ots, Arvo Теплоэнергетика : сборник статей. 14 1973 / с. 3-14 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190625*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/dcf3aba2-b1fd-412f-9c9b-d5aa41391933

О поведении калиевой присадки в продуктах сгорания
Öpik, Ilmar; Ots, Agu; Paist, Aadu Влияние минеральной части энергетических топлив на условия работы парогенераторов :
материалы Всесоюзной конференции. Том 1, Превращение неорганической части топлива в топочном пространстве и
механизм загрязнения поверхностей нагрева 1974 / с. 133-139 : илл https://www.ester.ee/record=b1294605*est

О роли связанной СаО в процессах образования золовых отложений
Arro, Hendrik; Mahlapuu, Aime; Ratnik, Velda Материалы конференции по процессам в минеральной части энергетического
топлива, 4-6 февраля 1969 года 1969 / с. 95-102 : ил https://www.ester.ee/record=b1351998*est

О характере отложений уноса, образовавшихся на поверхностях нагрева в условиях, имитирующих условия
парогенератора МГД-установки при сжигании твердых топлив
Arro, Hendrik; Keerov, Voldemar; Ratnik, Velda Влияние минеральной части энергетических топлив на условия работы
парогенераторов : тезисы докладов III Всесоюзной конференции. Секция 1.Том Б, Превращение минеральной части топлива
при горении и механизм загрязнения поверхностей нагрева 1980 / с. 114-117 https://www.ester.ee/record=b1267023*est

О химико-минералогическом составе золовых отложений, образовавшихся на опытных поверхностях нагрева
при сжигании сланцевого масла УТТ-500 на ОПУ ТЭЦ Кохтла-Ярве
Aluvee, Raaja; Arro, Hendrik; Keerov, Voldemar; Loosaar, Jüri; Ratnik, Velda; Touart, Raivo Исследования проблем работы
парогенераторов электростанций 1978 / с. 73-79 https://www.ester.ee/record=b1305007*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/0b775307-
30d6-4b2a-886c-d3671cfebcd6

Образование окислов серы и азота, канцерогенных веществ при пылевидном сжигании эстонских горючих
сланцев : автореферат ... кандидата технических наук (05.04.01)
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Loosaar, Jüri 1987 http://www.ester.ee/record=b1243452*est

Образование окислов серы и азота, канцерогенных веществ при пылевидном сжигании эстонских горючих
сланцев : диссертация ... кандидата технических наук : 05.04.01 - котлы и камеры сгорания
Loosaar, Jüri 1987 http://www.ester.ee/record=b2456747*est

Образование отложений и высокотемпературная коррозия котельных сталей под воздействием отложений в
котлах-утилизаторах и рекуператорах медеплавильных печей : автореферат... кандидата технических наук
(05.14.04)
Ingermann, Karl 1974 http://www.ester.ee/record=b1306878*est

Образование отложений и высокотемпературная коррозия котельных сталей под воздействием отложений в
котлах-утилизаторах и рекуператорах медеплавильных печей : диссертация...кандидата технических наук
Ingermann, Karl 1974 http://www.ester.ee/record=b2307158*est

Опытное сжигания березовского угля в котле БК3-Но-Мо
Gontšarov, A.; Sutšnov, S.; Poobus, Arvi Тезисы докладов к краевому научно-техническому совещанию "Вопросы сжигания
канско-ачинских углей в мощных парогенераторах", 26-27 июня 1978 г. : В 2 ч. 1978 / с. 161-162

Основы для определения износа поверхностей нагрева пароперегревателей при обдувке и дробевой очистке
Öpik, Ilmar; Tallermo, Harri; Tomann, Elvi Теплоэнергетика : сборник статей. 8 1968 / с. 35-43 : илл
https://www.ester.ee/record=b2182199*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/a01ec629-96d1-4d89-a2fd-f7825ede610e/

Особенности образования золовых отложений при сжигании угля березовского месторождения с повышенным
содержанием в золе соединений щелочных металлов : автореферат ... кандидата технических наук (05.04.01)
Jatsevitš, Boris 1987 http://www.ester.ee/record=b1282557*est

Особенности химического анализа отложений на наружных поверхностях нагрева мазутных котельных
агрегатов
Kamneva, A.; Jahilevitš, F.; Safronov, M.; Ratnik, Velda; Kuraškina, L. Электрические станции 1974 / с. 35-37 : таб
https://www.ester.ee/record=b1450502*est

Превращение газообразной калиевой присадки в бессерных продуктах сгорания в отложения на
теплообменной поверхности, учитывая температурные условия в газоходе парогенератора МГДУ : 05.04.01
Ots, Agu 1987 http://www.ester.ee/record=b2456774*est

Превращение газообразной калиевой присадки в бессерных продуктах сгорания в отложения на
теплообменной поверхности, учитывая температурные условия в газоходе парогенератора МГДУ :
автореферат... кандидата технических наук (05.04.01)
Ots, Agu 1987 http://www.ester.ee/record=b1243709*est

Проблемы диагностирования состояния загрязнения и шлакования экранов топки котла
Ots, Arvo; Käär, Harri; Lausmaa, Toomas; Tiikma, Toomas Седьмая Всесоюзная конференция по радиационному
теплообмену : тезисы докладов, Ташкент, 21-23 октября 1991 1991 / с. 28-29

Программа IV Всесоюзной конференции "Влияние минеральной части энергетических топлив на условия
работы паровых котлов", [Таллин], 25-27 ноября 1986 года
1986 https://www.ester.ee/record=b4090523*est

Снижение агрессивности продуктов сгорания в промышленных газомазутных котлах для повышения
надежности их работы : автореферат ... кандидата технических наук (05.04.01)
Krupnov, Valeri 1988 http://www.ester.ee/record=b2339680*est

Стендовое исследованиие образования токсичных веществ при горении Эстонских горючих сланцев
Jegorov, Dimitri; Kaširin, V.; Loosaar, Jüri XXV студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтийских
республик, Белорусской ССР и Молдавской ССР, 21-23 апреля 1981 года : тезисы докладов. Том 2, Автоматика. Энергетика.
Механика. Химия 1981 / с. 101-102 https://www.ester.ee/record=b1322629*est

Степень черноты топочных золовых отложений, образующихся при сжигании канско-ачинских углей
Tiikma, Toomas Tallinna Tehnikaülikooli Toimetised 1990 / lk. 40-46: ill

Фтор в минеральной части продуктов сжигания эстонских горючих сланцев
Pets, Lydia; Гроссе Ю.И. Oil shale 1993 / 2/3, p. 211-219: ill

Характер золовых отложений на конвективном пароперегревателе при вихревом сжигании сланцев
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Ots, Arvo; Prikk, Arvi; Arro, Hendrik; Rundõgin, J.A.; Konovitš, M.N.; Šutškin, I.A. Теплоэнергетика : сборник статей. 16 1977 / с.
109-116 : илл https://www.ester.ee/record=b2190983*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/df799b79-b7cd-4145-982e-4e8700f14192

Экспериментальное исследование влияния некоторых режимных факторов на скорость роста отложений при
сжигании назаровского угля : автореферат ... кандидата технических наук (05.273)
Širtšikov, Nikolai 1970 http://www.ester.ee/record=b1398066*est

Экспериментальное исследование конденсации калиевой присадки из продуктов сгорания
Ots, Agu Исследование работы парогенераторов электростанций 1979 / с. 73-81 : илл https://www.ester.ee/record=b1271273*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/aa46d054-b6b8-4ad0-bfd6-b9ce1a581794
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