
Autoclaving calcium silicate bricks
Rademaker, P. D.; Reiman, Värdi ZKG International : Zement-Kalk-Gips International 1994 / S. 636-640, 642 : Ill

Miks ma kasutan elamu ehitusel silikaattellist?
Järvala, Leo Ehitaja 2005 / 4, lk. 72-73 ; 5, lk. 48-49

Silikaatkivi - vana, hea ja kaasaegne materjal
Juurvee, Uno Ehitaja 2003 / 7/8, lk. 24-25

Silikaatkividest ehitamine teeb comeback’i
Oja, Tõnis Postimees 2020 / Lk, 8-9 : portr https://leht.postimees.ee/6987807/silikaatkividest-ehitamine-teeb-comeback-i
https://www.ester.ee/record=b1072778*est

Tehiskivimaterjalid Eesti 20. sajandi arhitektuuris : kasutuslugu ja väärtustamine
Mändel, Maris 2019 https://www.ester.ee/record=b5283989*est

Исследование армированных несущих конструкций из дезинтегрированных известково-песчаных смесей и
освоение их производства
Belkin, Aleksandr 1962 http://www.ester.ee/record=b2143922*est

Исследование армированных несущих конструкций из дезинтегрированных известково-песчаных смесей и
освоение их производства : автореферат ... кандидата технических наук
Belkin, Aleksandr 1963 http://www.ester.ee/record=b1532665*est

Исследование вопроса о применении силикатных и пеносиликатных изделий в малоэтажном строительстве
Эстонской ССР
Raidna, Valter 1955 http://www.ester.ee/record=b2134968*est

Исследование вопроса о применении силикатных и пеносиликатных изделий в малоэтажном строительстве
Эстонской ССР : автореферат ... кандидата техничесих наук
Raidna, Valter 1955 http://www.ester.ee/record=b2327356*est

Исследование однородности смеси при производстве силикатного кирпича
Remma, Heino; Vent, U. Сборник трудов (НИПИсиликатобетон) 1973 / с. 91-98 : илл https://www.ester.ee/record=b1764431*est

О причинах разброса прочности силикатного кирпича внутри партии
Vent, U.; Teder, Peep; Remma, Heino Сборник трудов (НИПИсиликатобетон) 1974 / с. 120-127
https://www.ester.ee/record=b1764431*est

Основы производства известково-песчаных изделий : автореферат ... доктора технических наук
Hint, Johannes 1961 https://www.ester.ee/record=b1520747*est

Почему при строительстве дома я использую силикатный кирпич?
Järvala, Leo Строитель 2005 / 1, с. 42-43 ; 2, с. 22-23 : ил

https://leht.postimees.ee/6987807/silikaatkividest-ehitamine-teeb-comeback-i
https://www.ester.ee/record=b1072778*est
https://www.ester.ee/record=b5283989*est
http://www.ester.ee/record=b2143922*est
http://www.ester.ee/record=b1532665*est
http://www.ester.ee/record=b2134968*est
http://www.ester.ee/record=b2327356*est
https://www.ester.ee/record=b1764431*est
https://www.ester.ee/record=b1764431*est
https://www.ester.ee/record=b1520747*est

