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стали 12Х1МФ
Tallermo, Harri; Lausmaa, Toomas; Klevtsov, Ivan; Nuutre, Maaris Теплоэнергетика 1997 / 12, c. 66-69: ил

Влияние малых пластических деформаций на предел выносливости стали 12ХН2
Ingerma, August Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей. 1 1965 / с. 3-10 : илл
https://www.ester.ee/record=b2181989*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/c8c0d777-7bb9-4cb8-9189-55809fb62535

Влияние малых пластических деформаций растяжения на предел выносливости стали
Ingerma, August Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей. 2 1966 / с. 127-154 : илл
https://www.ester.ee/record=b2182111*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/28931306-2b98-4361-82fd-7171241556da

Влияние некоторых аминов и галогенидионов на растворение углеродистой стали в серной кислоте
Palgi, M.; Kallast, Vambola Тезисы докладов : [XXI студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтийских
республик, Белорусской ССР и Молдавской ССР, 27-29 марта 1975 г.] 1975 / с. 366 https://www.ester.ee/record=b1571620*est

Влияние обработки горячим изостатическим прессованием на свойства спеченных сплавов TIC-сталь
Kübarsepp, Jakob; Annuka, Harri; Zeer, G.; Valdma, Leo Свойства и технология изготовления композиционных материалов
1985 / с. 21-25 https://www.ester.ee/record=b1302663*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/9734eeab-982c-412f-a97e-b8dee2325ff9

Влияние первоначальных золовых отложений на высокотемпературную коррозию котельных сталей
Ots, Arvo; Tallermo, Harri; Tomann, Elvi Теплоэнергетика 1972 / с. 22-25 https://www.ester.ee/record=b1443335*est

Влияние пористости на абразивную эрозию спеченной стали
Kallas, Paul; Kulu, Priit Трение и износ в машинах 1983 / с. 81-87 : ил https://www.ester.ee/record=b2191148*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/876d7109-271d-48ba-b6b2-7bd68c0f4458

Влияние порошковых плазменных покрытий на циклическую прочность стали
Квядарас В.; Забукас В. Износостойкие порошковые материалы и покрытия : тезисы докладов второй конференции
Балтийских республик 1991 / с. 37-39

Влияние сланцевой пыли и других факторов на коррозию стали Ст. 3 в условиях сланцедобывающих шахт
Pedokand, Tõivu; Metsik, Rein; Radikainen, Ljubov Республиканская конференция по коррозии и защите металлов : 25 лет с
начала систематических исследований по коррозии в ЭССР : тезисы докладов 1983 / с. 25-26
https://www.ester.ee/record=b1288836*est

https://www.ester.ee/record=b1256812*est
https://www.ester.ee/record=b2190999*est
https://www.etera.ee/zoom/121378/view?page=1&p=separate&search=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%B8 %D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81 %D0%B2 %D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85&tool=search&view=0,0,1964,3047
https://www.ester.ee/record=b1294620*est
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https://www.ester.ee/record=b1645489*est
https://www.ester.ee/record=b2181989*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/c8c0d777-7bb9-4cb8-9189-55809fb62535
https://www.ester.ee/record=b2182111*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/28931306-2b98-4361-82fd-7171241556da
https://www.ester.ee/record=b1571620*est
https://www.ester.ee/record=b1302663*est
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https://digikogu.taltech.ee/et/Item/876d7109-271d-48ba-b6b2-7bd68c0f4458
https://www.ester.ee/record=b1288836*est


Влияние содержания углерода в связке на механические свойства термообрабатываемых сплавов карбид
титана - сталь
Kübarsepp, Jakob Порошковая металлургия = Powder metallurgy : ежемесячный научно-технический журнал 1985 / с. 43-46
https://www.ester.ee/record=b1645489*est

Влияние способа получения стали-связки на свойства карбидосталей
Narva, Valentina; Loškarjova, I.; Taradajev, J.; Kallas, Paul Тезисы докладов пятой республиканской конференции
"Эрозионностойкие порошковые материалы и покрытия" 1988 / с. 21-23 https://www.ester.ee/record=b1256812*est

Влияние термообработки на свойства карбидосталей
Kübarsepp, Jakob; Annuka, Harri; Valdma, Leo Tallinna Tehnikaülikooli Toimetised 1990 / lk. 36-43: ill

Влияние технологических режимов в ковки на физико-механические характеристики спеченных сталей
Kulu, Priit; Jakovlev, B. Антифрикционные и фрикционные материалы : [Материалы семинара, 14-16 марта 1978 г. :
Сборник] 1978 / с. 72-75

Влияние технологических режимов ковки на свойства спеченных сталей
Kulu, Priit; Jakovlev, B.I. Grundlagen, Herstellung und Eigenschaften von Sinter- und Verbundwerkstoffen : Abhandlungen der 6.
Internationalen Pulvermetallurgischen Tagung, Dresden, 27. bis 29. September 1977 : [Vorabdrucke] = Fundamentals, production and
properties of intered and composite materials : proceedings of the 6th International Powder Metallurgy Conference 1977 / p. 20-I - 20-
9

Вращение жидкости в вертикальном цилиндрическом сосуде
Timma, Enn Исследование и проектирование электромагнитных средств перемещения жидких металлов : сборник трудов. 5
1967 / с. 67-87 : илл https://www.ester.ee/record=b2100507*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/dd36a4ad-2060-4427-9f73-82a1d49341ab

Вращение проводящей жидкости, созданное при помощи электромагнитного поля, в вертикальном
цилиндрическом сосуде
Timma, Enn Исследование и проектирование электромагнитных средств перемещения жидких металлов : сборник трудов. 6
1968 / с. 91-110 : илл https://www.ester.ee/record=b2100476*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/640dfbea-3068-4a32-84a7-0312969b386b/

Высокотемпературная коррозия котельной стали 12ХIМФ под влиянием золовых отложений пылесланцевого
котла с различным содержанием хлора
Tomann, Elvi; Abram, Jaan; Tallermo, Harri Tallinna Tehnikaülikooli Toimetised 1990 / lk. 3-13: ill

Высокотемпературная коррозия мартенситных и аустенитных сталей под натрубными отложениями сланцевой
золы
Tallermo, Harri; Klevtsov, Ivan Oil shale 2002 / 1, p. 19-33 : ill https://artiklid.elnet.ee/record=b1009972*est

Высокотемпературная коррозия стали 12ХIМФ в условиях виброочистки
Tallermo, Harri Теплоэнергетика : сборник статей. 5 1966 / с. 77-89 : илл https://www.ester.ee/record=b2182028*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/60477e94-d6f9-4871-8eef-381dd1d5f9ba

Высокотемпературная коррозия стали под воздействием некоторых сульфатов и золы сланцев в различных
средах
Vilbok, Heinrich; Unt, Lilia; Arumeel, Edgar; Siirde, Aino Тезисы Межвузовской конференции по коррозии и защите металлов
1971 / с. 42 https://www.ester.ee/record=b1409081*est

Горячее уплотнение легированных спеченных сталей
Päärsoo, Riho; Kulu, Priit Свойства и технология изготовления износостойких материалов 1980 / с. 49-55 : илл
https://www.ester.ee/record=b1276393*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/be560987-a637-4f71-93da-1a9ee9705512

Горячее уплотнение легированных спеченных сталей
Päärsoo, Riho; Kulu, Priit Горячее прессование в порошковой металлургии : материалы IV всесоюзной научно-технической
конференции [25-28 июня 1979 г.] 1981 / с. 153-156 https://www.ester.ee/record=b4484713*est

Динамика изменения теплофизических свойств поверхностей сталей в воде их нагрева при термообработке
Klevtsov, Ivan; Strungard, D.; Tiikma, Toomas; Ševtšuk, N. Тезисы докладов XXXI студенческой научно-технической
конференции 1980 / с . 77-78 https://www.ester.ee/record=b1319482*est

Защита углеродистой стали от коррозии в растворах моноэтаноламина
Rohumägi, Ene; Ferber, Martsel; Metsik, Rein Нефтяная промышленность. Серия "Коррозия и защита в нефтегазовой
промышленности" : Реферативный научно-технический сборник 1975 / с. 3-11

Защитные покрытия на порошковых сталях

https://www.ester.ee/record=b1645489*est
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https://www.ester.ee/record=b2100476*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/640dfbea-3068-4a32-84a7-0312969b386b/
https://artiklid.elnet.ee/record=b1009972*est
https://www.ester.ee/record=b2182028*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/60477e94-d6f9-4871-8eef-381dd1d5f9ba
https://www.ester.ee/record=b1409081*est
https://www.ester.ee/record=b1276393*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/be560987-a637-4f71-93da-1a9ee9705512
https://www.ester.ee/record=b4484713*est
https://www.ester.ee/record=b1319482*est


Kulu, Priit; Halling, Jaanus Tallinna Tehnikaülikooli Toimetised 1990 / lk. 28-35: ill

Износ порошковых материалов для кондукторных втулок
Kallas, Paul; Pirso, Jüri Износостойкие порошковые материалы и покрытия : тезисы докладов второй конференции
Балтийских республик 1991 / с. 22

Износостойкие покрытия на порошковой стали
Kallas, Paul; Kulu, Priit Тезисы докладов научно-технических семинаров "Теория и практика порошковой металлургии",
"Электрофизические технологии в порошковой металлургии" 1984 / с. 34

Износостойкость детонационных покрытий на спеченных сталях
Kulu, Priit; Kallas, Paul Трение и износ в машинах 1983 / с. 89-94 : ил https://www.ester.ee/record=b2191148*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/876d7109-271d-48ba-b6b2-7bd68c0f4458

Износостойкость карбидосталей в абразивной струе
Kübarsepp, Jakob; Annuka, Harri; Valdma, Leo Износостойкие спеченные материалы и покрытия 1988 / с. 8-18

Износостойкость порошковых карбидосталей
Annuka, Harri; Kübarsepp, Jakob; Valdma, Leo Уральская региональная конференция по порошковой металлургии : тезисы
докладов 1987 / с. 45

Износостойкость сплавов TiC-сталь в гидроабразивной струе
Valdma, Leo; Kübarsepp, Jakob; Post, Tiit Свойства и технология изготовления износостойких материалов 1980 / с. 41-48 :
илл https://www.ester.ee/record=b1276393*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/be560987-a637-4f71-93da-1a9ee9705512

Изучение защитного действия индивидуальных диалкилфенилсульфонатов на стали марки 10
Kallast, Vambola; Kuusk, A.; Voore, Heli; Faingold, Samuil Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised. Keemia = Proceedings
of Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry = Известия Академии наук Эстонской ССР. Химия 1980 / с. 196-200 :
ил., табл https://www.ester.ee/record=b1264984*est

Изучение процесса плазменного напыления карбидосталей на стальную основу
Нарва В.К.; Лошкарева Н.С.; Отрадинский Ю.А.; Воронкина И.А. Износостойкие порошковые материалы и покрытия : тезисы
докладов второй конференции Балтийских республик 1991 / с. 43-44

Интерполирование кривой намагничивания стали кубическими сплайнами
Sepping, Eino Исследование электромашинных и электромагнитных устройств управления и контроля специального
назначения 1984 / с. 47-53 https://www.ester.ee/record=b1345240*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/30926580-78ec-453b-bfd1-
7ce9f7dfa442

Использование стружечных отходов титановых сплавов в производстве карбидосталей
Levinskii, J.; Kübarsepp, Jakob Тезисы докладов пятой республиканской конференции "Эрозионностойкие порошковые
материалы и покрытия" 1988 / с. 25-26 https://www.ester.ee/record=b1256812*est

Использование шлифовальных отходов быстрорежущей стали для изготовления режущих инструметов
Амброза П.И.; Паварас А.Э.; Жвинис Ю.И.; Ходочинскас С.А. Износостойкие порошковые материалы и покрытия : тезисы
докладов второй конференции Балтийских республик 1991 / с. 41-42

Испытание ингибиторов для торможения хлоридной коррозии стали в легких бетонах
Talimets, Ellen; Rohumägi, Ene Сланцевая промышленность : информационная серия I 1987 / с. 20-23 : илл
https://www.ester.ee/record=b1889272*est

Исследование влияния легирования на некоторые свойства керметов карбид титана-сталь
Kübarsepp, Jakob; Valdma, Leo Направления развития инструментального производства в X пятилетке : сборник тезисов
докладов научно-технического семинара 1978 / с. 160-161 https://www.ester.ee/record=b1308562*est

Исследование влияния температуры, степени карбонизации и действия бихромата натрия на коррозию
углеродистой стали в растворах моноэтаноламина
Ferber, Martsel; Rohumägi, Ene Процессы и аппараты химической технологии и технология неорганических веществ. 6 1975 /
с. 47-56 : илл https://www.ester.ee/record=b1328221*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/fe4506d2-a386-4039-88aa-b211d04b97fe

Исследование влияния частоты переменных перенапряжений на усталостную прочность сталей : автореферат
... кандидата технических наук
Kuldma, Harry 1954 http://www.ester.ee/record=b1394896*est

Исследование воздействия высоких температур на пластические свойства стали Х25Т
Anson, Pavel; Laid, Jaan; Poobus, Arvi Теплоэнергетика : сборник статей. 4 1965 / с. 55-63 : илл
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https://www.ester.ee/record=b2182026*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/1a2e62bf-eb67-42b3-9ecd-e36a93a32460

Исследование возможностей повышения износостойкости твердых сплавов TiC-сталь
Kübarsepp, Jakob; Valdma, Leo; Post, Tiit Трение и износ в машинах 1983 / с. 95-102 : ил
https://www.ester.ee/record=b2191148*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/876d7109-271d-48ba-b6b2-7bd68c0f4458

Исследование возможностей уменьшения сцепления между сланцезольным газобетоном и стальной формой
при помощи постоянного тока : автореферат ... кандидата технических наук (484)
Targo, Guido 1969 http://www.ester.ee/record=b3548227*est

Исследование высокотемпературной коррозии железа и сталей в присутствии сланцевой золы : автореферат ...
кандидата техничеческих наук (05.273)
Talimets, Ellen 1971 http://www.ester.ee/record=b1391111*est

Исследование высокотемпературной коррозии железа и сталей в присутствии сланцевой золы : диссертация ...
кандидата технических наук
Talimets, Ellen 1971 http://www.ester.ee/record=b2253448*est

Исследование высокотемпературной коррозии сталей под влиянием отложений поташа при сжигании газа
Tallermo, Harri; Prikk, Arvi; Anson, Genrih; Kukk, A. Исследование работы паровых котлов электростанций 1982 / с. 41-58 :
илл https://www.ester.ee/record=b1527395*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/a8e8b02c-2427-4c62-a6f2-44166b7f79be

Исследование динамики изменения интегральной степени черноты сталей в ходе нагрева
Viilmann, Illar; Mikk, Ilmar; Tiikma, Toomas Исследование работы парогенераторов электростанций 1980 / с. 143-149 : илл
https://www.ester.ee/record=b1267046*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/7b38f6f0-c33e-409c-9c20-df3fb2b99715

Исследование жаростойкости котельных сталей в присутствии отложений от котлов-утилизаторов цветной
металлургии
Ingermann, Karl; Ots, Arvo Промышленная энергетика 1973 / с. 16-19 : рис., таб https://www.ester.ee/record=b2151157*est

Исследование зависимости высокотемпературной газовой коррозии от температуры продуктов сгорания
мазута : автореферат ... кандидата технических наук (05.273)
Hristitš, Leonid 1971 http://www.ester.ee/record=b1391113*est

Исследование зависимости высокотемпературной газовой коррозии от температуры продуктов сгорания
мазута : диссертация ... кандидата технических наук : 05.273 - промышленная теплоэнергетика
Hristitš, Leonid 1971 http://www.ester.ee/record=b2252996*est

Исследование кинетики коррозии стали 12хIМФ
Remmet, T.; Prikk, Arvi XXXII студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтийских республик, Белорусской
ССР и Молдавской ССР, 19-21 апреля 1988 г. : тезисы докладов : [в 3-х частях], ч. 2 1988 / с. 13
https://www.ester.ee/record=b1571601*est

Исследование коррозии нержавеющих сталей в азотной кислоте при температурах выше кипения
Kallast, Vambola Процессы и аппараты химической технологии и технология неорганических веществ. 2 1971 / с. 81-86 : илл
https://www.ester.ee/record=b1531303*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/ae6e2dd0-3320-48ce-b2bc-5254c0336474/

Исследование коррозии стали в фенольной воде с различным содержанием фенолов и хлоридов
Rohumägi, Ene; Türkson, Heino Горючие сланцы : информационная серия I 1981 / с. 22-28
https://www.ester.ee/record=b1889669*est

Исследование коррозионного износа котельных сталей под воздействием поташа в продуктах сгорная газа
Ots, Arvo; Tallermo, Harri; Prikk, Arvi Восьмая Международная конференция по МГД-преобразованию энергии : Москва, 12-
18 сентября 1983 г. : [доклады]. Т. 4 = Eighth International Conference on MND Electrical Power Generation : Moscow, September
12-18, 1983. Vol. 4 1983 / с. 31-34 : ил https://www.ester.ee/record=b5646323*est

Исследование коррозионной стойкости комбинированных покрытий стали
Koncsik, I.; Lohonyai, N.; Schächter, K.; Talimets, Ellen; Kallast, Vambola Комплексная переработка фосфатного сырья,
анализ природных и технических объектов 1986 / с. 83-88 : ил https://www.ester.ee/record=b1476293*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b591a6c2-7c12-4930-acfa-68abcbabb66d

Исследование коррозионной стойкости хромомарганцевых аустенитных сталей в промышленных условиях
мазутных котлов
Ots, Arvo; Laid, Jaan; Randmann, Rein; Suik, Heinrich Проблемы работы котельных установок тепловых электростанций
1983 / с. 37-43 : ил https://www.ester.ee/record=b1286798*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/0d56b840-b3dc-4df9-823e-4c96cd509e77

https://www.ester.ee/record=b2182026*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/1a2e62bf-eb67-42b3-9ecd-e36a93a32460
https://www.ester.ee/record=b2191148*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/876d7109-271d-48ba-b6b2-7bd68c0f4458
http://www.ester.ee/record=b3548227*est
http://www.ester.ee/record=b1391111*est
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https://www.ester.ee/record=b1527395*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/a8e8b02c-2427-4c62-a6f2-44166b7f79be
https://www.ester.ee/record=b1267046*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/7b38f6f0-c33e-409c-9c20-df3fb2b99715
https://www.ester.ee/record=b2151157*est
http://www.ester.ee/record=b1391113*est
http://www.ester.ee/record=b2252996*est
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Исследование механизма пиролиза некоторых индивидуальных углеводородов. Сообщение 2 : О характере
разрушения хромоникелевой стали при пиролизе углеводородных смесей
Aarna, Agu; Masing, Juhan; Teder, Jüri Технология органических веществ. 8 1976 / с. 27-34 : илл
https://www.ester.ee/record=b1475761*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/38b2a836-99da-4b82-8058-1c2084a10575

Исследование механических свойств и коррозионной стойкости порошковых твердых сплавов TIC-сталь
Kallast, Vambola; Kübarsepp, Jakob; Talimets, Ellen; Schächter, K.; Lohonyai, N. Комплексная переработка фосфатного
сырья, анализ природных и технических объектов 1986 / с. 89-94 : ил https://www.ester.ee/record=b1476293*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b591a6c2-7c12-4930-acfa-68abcbabb66d

Исследование многократно механико-термически обработанной стали Ст. 3 на абразивную эрозию
Tadolder, Jüri; Ingerma, August Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей. 5 1972 / с. 45-48
https://www.ester.ee/record=b2190525*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/bf437fe1-81f3-4dff-97b2-b8d240135d43

Исследование некоторых условий применяемости твердых сплавов TiC-сталь при абразивном и
гидроабразивном изнашивании
Kübarsepp, Jakob; Annuka, Harri; Valdma, Leo Трение и износ = Friction and Wear : международный научный журнал 1985 /
с. 851-858 : илл https://www.ester.ee/record=b1312784*est

Исследование пассивации стали в растворах моноэтаноламина потенциостатическим методом
Ferber, Martsel I республиканская конференция молодых ученых-химиков, 20-22 мая 1975 года : тезисы докладов 1975 / с.
185-186 https://www.ester.ee/record=b1309964*est

Исследование продуктов коррозии стали при добыче горючих сланцев
Kukrus, O.; Ulite, A.; Metsik, Rein; Pedokand, Tõivu Oil Shale = Горючие Сланцы 1982 / с. 21-27
https://www.ester.ee/record=b1072685*est

Исследование процесса усталостного разрушения углеродистой конструкционной стали методом
непрерывного дефектоскопирования : автореферат ... кандидата технических наук
Masing, Juhan 1955 http://www.ester.ee/record=b1394905*est

Исследование спектральной нормальной степени черноты оксидированных сталей
Viilmann, Illar; Unt, U. XXV студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтийских республик, Белорусской
ССР и Молдавской ССР, 21-23 апреля 1981 года : тезисы докладов. Том 2, Автоматика. Энергетика. Механика. Химия 1981 /
с. 95 https://www.ester.ee/record=b1322629*est

Исследование способов нанесения карбидохромовых покрытий на спеченные стали
Kulu, Priit Порошковая металлургия и область ее применения : Тезисы докладов к областному семинару (11-12 мая 1982 г.)
1982 / с. 70-71

Исследование способов нанесения карбидохромовых покрытий на спеченные стали
Pastak, Lauri; Halling, Jaanus XXVI студенческая научно-техническая конференция вузов Молдавской ССР, Белорусской
ССР и Прибалтийских республик, 21-23 апреля 1982 года : тезисы докладов. Часть 2, Химия и технология, механика,
строительство 1982 / с. 140-141 https://www.ester.ee/record=b5165223*est

Исследование упрочняемости стали 12X18H9T
Ingerma, August; Strižak, Viktor Материалы научно-технической конференции "Прогрессивная технология машиностроения"
(2-3 июня 1976 г.) 1977 / с. 32-33

Исследование электрохимического поведения стали в водных растворах моноэтаноламина с целью
уменьшения коррозии оборудования установок моноэтаноламиновой очистки газов от двуокиси углерода :
автореферат ... кандидата технических наук (05.17.14)
Ferber, Martsel 1975 https://www.ester.ee/record=b1322459*est

Исследование электрохимического поведения углеродистой стали в растворах моноэтаноламина с целью
предотвращения коррозии аппаратуры на ЗАУ
Rohumägi, Ene; Ferber, Martsel Тезисы докладов IV научной конференции института, Кохтла-Ярве, 29 ноября 1973 года
1973 / с. 46 https://www.ester.ee/record=b1337167*est

Исследования в области горячей ковки порошковых сталей
Kulu, Priit Направления развития инструментального производства в X пятилетке : сборник тезисов докладов научно-
технического семинара 1978 / с. 165-166 : таб https://www.ester.ee/record=b1308562*est

Иссследование спекания карбидосталей различных составов
Левинский Ю.В.; Петров А.П.; Мокина В.А. Износостойкие порошковые материалы и покрытия : тезисы докладов второй
конференции Балтийских республик 1991 / с. 13-14
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Источник питания для дуговой сталеплавильной печи
Janson, Kuno; Järvik, Jaan Проблемы электромагнитной совместимости силовых полупроводниковых преобразователей :
тезисы докладов III Всесоюзного научно-технического совещания. Часть 2 1986 https://www.ester.ee/record=b1216668*est

Источник питания ЕSТА для ДСП постоянного тока
Janson, Kuno; Järvik, Jaan Тезисы докладов I Всесоюзного совещания электроснабжения и электрооборудования дуговых
электрических печей. Тбилиси, 16-18 нояб. 1988 1988 / с. 61-63

К вопросу расчета потерь в электротехнической стали при продольном подмагничивании постоянным
магнитным полем
Tellinen, Juhan; Järvik, Jaan Исследование электромагнитных и электромашинных устройств специального назначения 1981
/ с. 31-39 : илл https://www.ester.ee/record=b1319107*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/69f32682-c927-437b-9d88-f03d45fbfd06

Карбидостали как износостойкие конструкционные и инструментальные материалы
Kübarsepp, Jakob; Annuka, Harri; Valdma, Leo Трение и износ в машинах. 15 1989 / с. 71-84

Карбидохромовые покрытия на спеченных сталях
Kulu, Priit; Päärsoo, Riho; Pajundi, H. Свойства и технология изготовления износостойких материалов 1980 / с. 19-24 : илл
https://www.ester.ee/record=b1276393*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/be560987-a637-4f71-93da-1a9ee9705512

Карбидохромовые покрытия на спеченных сталях
Kulu, Priit; Pirso, Jüri; Arensburger, Daniil Всесоюзная научно-техническая конференция "Проблемы порошковой
металлургии при производстве деталей в машиностроении" (г. Ташкент, ноябрь 1979 г.) : Тезисы докладов 1979 / с. 107-108

Кинетика коррозии жаропрочных сталей 12Х18Н12Т и ДИ-59 в воздухе
Prikk, Arvi; Bojarinova, Tatjana Tallinna Tehnikaülikooli Toimetised 1990 / lk. 14-20: ill

Комплекс износостойкость - прочность порошковых карбидосталей
Valdma, Leo; Annuka, Harri; Kübarsepp, Jakob Трение и износ = Friction and Wear : международный научный журнал 1987 /
с. 368-373 : илл https://www.ester.ee/record=b1312784*est

Коррозионная стойкость котельных сталей в продуктах сгорания лейпцигского бурого угля
Herter, R.; Ots, Arvo Исследование работы парогенераторов электростанций 1978 / с. 67-79
https://www.ester.ee/record=b1305010*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/09125683-d46c-4be7-be07-843610e851b7

Коррозионная стойкость нержавеющих порошковых твердых сплавов TiC-сталь
Kallast, Vambola; Kübarsepp, Jakob; Schächter, Klára; Lohonyai, Nándor Periodica polytechnica. Chemical engineering = Химия
1987 / с. 213-219 : ил., табл https://www.ester.ee/record=b1198772*est

Коррозионная стойкость порошковых сплавов TiC-сталь
Kübarsepp, Jakob; Valdma, Leo; Kallast, Vambola Порошковая металлургия = Powder metallurgy : ежемесячный научно-
технический журнал 1980 / с. 99-101 : табл https://www.ester.ee/record=b1645489*est

Коррозионная стойкость сталей в продуктах сгорания энергетических топлив
Tjulpin, K.; Maksimov, A.; Trunin, I.; Ots, Arvo; Tallermo, Harri; Tomann, Elvi Жаропрочность и жаростойкость металлических
материалов : [Сборник статей] 1976 / с. 183-187 https://www.ester.ee/record=b4609130*est

Коррозионная стойкость ферритных сталей 13CrMo44 и 10CrMo910 в пароперегревателях пылесланцевых
котлов
Tallermo, Harri; Tomann, Elvi; Klevtsov, Ivan; Bojarinova, Tatjana; Nuutre, Maaris Теплоэнергетика 1998 / 4, c. 67-70: ил

Коррозия сталей в продуктах сгорания газа под воздействием поташа
Ots, Arvo; Prikk, Arvi; Touart, Raivo Исследование работы парогенераторов электростанций 1985 / с. 47-54 : ил
https://www.ester.ee/record=b1527391*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/57b6f500-5c0b-4994-bccf-6564fa8a9ab1

Лабораторная работа по металловедению. № 4, Изучение микроструктуры углеродистых сталей в равновесном
состоянии
1966 https://www.ester.ee/record=b1363352*est

Лабораторная работа по металловедению. № 9, Изучение микроструктуры термически обработанной стали
1966 https://www.ester.ee/record=b1363355*est

Лабораторная работа по металловедению. № 10, Изучение микроструктуры легированных сталей
1966 https://www.ester.ee/record=b1363356*est
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Лабораторная работа по металловедению. № 11, по металловедению "Отпуск стали"
1966 https://www.ester.ee/record=b1434925*est

Лабораторная работа по металловедению "Закалка стали"
1966 https://www.ester.ee/record=b1434929*est

Лабораторная установка для исследования динамики изменения интегральной степени черноты сталей в ходе
их нагрева
Viilmann, Illar; Mikk, Ilmar; Tiikma, Toomas Исследование работы паровых котлов электростанций 1982 / с. 97-101 : илл
https://www.ester.ee/record=b1527395*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/a8e8b02c-2427-4c62-a6f2-44166b7f79be

Лабораторная установка для исследования динамики изменения спектральной степени черноты сталей в ходе
их нагрева
Viilmann, Illar; Tiikma, Toomas Исследование работы парогенераторов электростанций 1987 / с. 85-91

Лабораторное исследование кинетики окисления котельных сталей в среде продуктов сгорания сланцев
Öpik, Ilmar; Tomann, Elvi; Ots, Arvo Теплоэнергетика : сборник статей. 12 1971 / с. 3-19 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190313*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b5d52827-852f-4b06-9011-e964baabd316/

Материаловедение : учебное пособие для самостоятельной работы. Часть 5, Легированные стали
Mosberg, Rudolf 1971 https://www.ester.ee/record=b1421377*est

Метод определения характеристик коррозионный стойкости сталей на основе данных полупромышленных
опытов
Rooneem, E.; Suik, Heinrich Тезисы докладов XXXI студенческой научно-технической конференции 1980 / с. 78-79
https://www.ester.ee/record=b1319482*est

Методика расчета кривых двойного намагничивания электротехнической стали сердечника управляемого
реактора при последовательном соединении его обмоток с сопротивлениями сети или нагрузки
Veiler, Helmuth; Tellinen, Juhan; Järvik, Jaan Исследование электромашинных и электромагнитных устройств управления и
контроля специального назначения 1989 / с. 39-54

Механизм и закономерности изнашивания порошковой стали в условиях абразивной эрозии
Kulu, Priit; Halling, Jaanus Трение и износ в машинах. 14 1987 / с. 25-31

Механизм коррозии углеродистой стали в растворах моноэтаноламина
Ferber, Martsel; Rohumägi, Ene; Metsik, Rein Нефтяная промышленность. Серия : Коррозия и защита в нефтегазовой
промышленности : реферативный научно-технический сборник 1975 / с. 3

Механические свойства и абразивная износостойкость карбидосталей
Kübarsepp, Jakob; Rešetnjak, Heinrich; Annuka, Harri Порошковая металлургия : тезисы докладов XVI Всесоюзная научно-
техническая конференция, Свердловск, 1989. Ч. 2 1989 / с. 64-65

Микроскопическое и рентгенографическое исследование процесса усталости малоуглеродистой стали
Mosberg, Rudolf 1957 http://www.ester.ee/record=b2135314*est

Микроскопическое и рентгенографическое исследование процесса усталости малоуглеродистой стали :
автореферат...кандидата технических наук
Mosberg, Rudolf 1957 http://www.ester.ee/record=b1385171*est

Некоторые данные о гидроабразивном износе спеченных материалов типа карбид титана - сталь
Kübarsepp, Jakob; Valdma, Leo Трение и износ в машинах 1978 / с. 57-66 : илл https://www.ester.ee/record=b2190999*est
https://www.etera.ee/zoom/121378/view?
page=1&p=separate&search=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%
D1%81%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85&tool=search&view=0,0,1964,3047

Некоторые закономерности изнашивания карбидосталей в условиях абразивной эрозии
Rešetnjak, Heinrich; Kübarsepp, Jakob; Sepp, A.; Annuka, Harri Трение и износ = Friction and Wear : международный научный
журнал 1989 / с. 525-529 : илл https://www.ester.ee/record=b1312784*est

Некоторые принципы выбора состава твердых сплавов TiC-сталь
Kübarsepp, Jakob; Annuka, Harri; Valdma, Leo Свойства и технология изготовления износостойких материалов 1984 / с. 27-
33 https://www.ester.ee/record=b1356624*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/ea022321-1583-4ebc-b2cc-3fb5baef87a9

Некоторые проблемы применения термической обработки сплавов TiC-сталь
Kübarsepp, Jakob; Annuka, Harri; Valdma, Leo Безвольфрамовые порошковые твердые сплавы и карбидостали. Часть 1 :

https://www.ester.ee/record=b1434925*est
https://www.ester.ee/record=b1434929*est
https://www.ester.ee/record=b1527395*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/a8e8b02c-2427-4c62-a6f2-44166b7f79be
https://www.ester.ee/record=b2190313*est
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https://www.etera.ee/zoom/121378/view?page=1&p=separate&search=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%B8 %D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81 %D0%B2 %D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85&tool=search&view=0,0,1964,3047
https://www.ester.ee/record=b1312784*est
https://www.ester.ee/record=b1356624*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/ea022321-1583-4ebc-b2cc-3fb5baef87a9


тезисы докладов IV республиканской научно-технической конференции 1985 / с. 15-17 : таб
https://www.ester.ee/record=b1253975*est

Некоторые проблемы технологии изготовления сплавов TiC-сталь
Kübarsepp, Jakob; Valdma, Leo; Annuka, Harri Свойства и технология изготовления композиционных материалов 1986 / с.
58-65

Некоторые пути повышения износостойкости твердых сплавов TiC-сталь в абразивной струе
Kübarsepp, Jakob; Valdma, Leo; Annuka, Harri Трение и износ = Friction and Wear : международный научный журнал 1985 /
с. 698-703 : илл https://www.ester.ee/record=b1312784*est

Некоторые результаты горячего уплотнения спеченных сталей, легированных карбидосодержащими
элементами
Päärsoo, Riho; Kulu, Priit Трение и износ в машинах 1980 / с. 71-77 : илл https://www.ester.ee/record=b2191013*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/ce30370b-afd1-4c7d-a563-4e4f7a1b178e

Некоторые результаты горячего уплотнения спеченных сталей, упрочненных карбидами
Päärsoo, R.; Kulu, Priit Направления развития инструментального производства в X пятилетке : сборник тезисов докладов
научно-технического семинара 1978 / с. 167 https://www.ester.ee/record=b1308562*est

Некоторые результаты изучения коррозионностойкости котельных сталей в воздушной атмосфере
Ots, Arvo; Tomann, Elvi; Touart, Raivo Теплоэнергетика : сборник статей. 16 1977 / с. 125-130 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190983*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/df799b79-b7cd-4145-982e-4e8700f14192

Некоторые результаты исследования высокотемпературной коррозии жаростойких сталей в продуктах
сгорания сланцевого масла
Anson, Pavel; Laid, Jaan Теплоэнергетика : сборник статей. 11 1971 / с. 67-73 : илл https://www.ester.ee/record=b2190149*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/fa8b7dc0-954b-4c11-b829-40df45c47f4a/

Некоторые результаты экспериментального исследования высокотемпературной коррозии
пароперегревательных сталей в среде продуктов сгорания сернистого мазута
Anson, Pavel; Laid, Jaan; Hristitš, Leonid; Karki, A.; Jelisejev, V. Теплоэнергетика : сборник статей. 10 1970 / с. 3-9 : илл
https://www.ester.ee/record=b2189967*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/164dacb4-c3ba-47ae-9acb-f2dacd7003da/

Некоторые теплофизические и радиационные характеристики сталей и окалины
Viilmann, Illar; Tiikma, Toomas Проблемы работы котельных установок тепловых электростанций 1988 / с. 83-89

О влиянии диффузионного фактора на кинетику пассивации стали в водных растворах моноэтаноламина
Ferber, Martsel; Metsik, Rein; Rohumägi, Ene Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised. Keemia = Proceedings of Academy
of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry = Известия Академии наук Эстонской ССР. Химия 1978 / c. 114-116
https://www.ester.ee/record=b1264984*est

О влиянии добавок воды и Са(ОН)2 на интенсивность изнашивания рабочих органов ударных измельчителей
Uuemõis, Haljand; Balbat, A. Трение и износ в машинах 1980 / с. 19-24 https://www.ester.ee/record=b2191013*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/ce30370b-afd1-4c7d-a563-4e4f7a1b178e

О влиянии легирующих компонентов на механизм и кинетику высокотемпературной коррозии сталей в
присутствии золы сланцев
Talimets, Ellen Процессы и аппараты химической технологии и технологии неорганических веществ. 1 1969 / с. 97-104 : илл
https://www.ester.ee/record=b1304968*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/776d7a60-8e51-4e74-b6db-8995a4e621b0/

О влиянии термической обработки стали У8 на ее износостойкость в абразивной струе
Tamm, F.; Tulp, A.; Kleis, Ilmar X студенческая научно-техническая конференция высших учебных заведений Прибалтики,
Белорусской ССР и Калининградской области : аннотации научных работ 1964 / с. 40 https://www.ester.ee/record=b1749611*est
http://www.digar.ee/id/nlib-digar:376945

О возможностях применения хромомарганцевой стали ДИ-59 в мазутах и сланцевых котлах
Ots, Arvo; Suik, Heinrich; Randmann, Rein; Laid, Jaan; Anson, Genrih Проблемы работы котельных установок тепловых
электростанций 1989 / с. 13-20

О втором максимуме плотности тока на анодной поляризационной кривой, снятой в карбонизированном
растворе моноэтаноламина
Ferber, Martsel II республиканская конференция молодых ученых-химиков, 17-19 мая 1977 г. : тезисы докладов. Часть 1 1977
/ с. 76-77 https://www.ester.ee/record=b1308827*est

О высокотемпературной коррозии котельных сталей на первоначальной стадии процесса
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Tomann, Elvi Влияние минеральной части энергетических топлив на условия работы парогенераторов : тезисы докладов III
Всесоюзной конференции. Секция 2, Высокотемпературная коррозия и износ труб поверхностей нагрева 1980 / с. 57-62 : илл
https://www.ester.ee/record=b1267027*est

О высокотемпературной коррозии стали в присутствии сульфатов и оксидов серы
Arumeel, Edgar; Vilbok, Heinrich; Siirde, Aino; Unt, Lilia Процессы и аппараты химической технологии и технологии
неорганических веществ. 1 1969 / с. 105-109 https://www.ester.ee/record=b1304968*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/776d7a60-8e51-
4e74-b6db-8995a4e621b0/

О высокотемпературной коррозии стали под воздействием сульфатов и золы сланцев в восстановительной
атмосфере
Unt, Lilia Процессы и аппараты химической технологии и технология неорганических веществ. 2 1971 / с. 97-104
https://www.ester.ee/record=b1531303*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/ae6e2dd0-3320-48ce-b2bc-5254c0336474/

О высокотемпературной сульфидной коррозии стали
Unt, Lilia; Vilbok, Heinrich; Talimets, Ellen Процессы и аппараты химической технологии и технология неорганических
веществ. 5 1974 / с. 45-54 https://www.ester.ee/record=b1531723*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/438b60cb-3265-444e-adba-
b3c2c222f12a

О действий Fe3+-иона на скорость растворения стали в ингибированных растворах
Kallast, Vambola; Ladoga, J.; Talimets, Ellen Научно-техническая конференция по проблемам коррозии и защиты металлов в
Эстонской ССР, (Таллинн, 14-15 июня 1978 года) : тезисы докладов 1978 / с. 11-12 https://www.ester.ee/record=b1273524*est

О жаростойкости некоторых марганцовистых сталей под влиянием золы сланцев
Tomann, Elvi; Ots, Arvo Влияние минеральной части энергетических топлив на условия работы парогенераторов :
материалы Всесоюзной конференции. Том 3Б, Высокотемпературная коррозия поверхностей нагрева 1974 / с. 130-140 : илл
https://www.ester.ee/record=b1294620*est

О коррозии сталей высокотемпературных рекуперативных воздухоподогревателей
Laid, Jaan; Poobus, Arvi Влияние минеральной части энергетических топлив на условия работы парогенераторов : тезисы
докладов III Всесоюзной конференции. Секция 2, Высокотемпературная коррозия и износ труб поверхностей нагрева 1980 /
с. 101-107 : илл., таб https://www.ester.ee/record=b1267027*est

О коррозионном поведении углеродистой стали в водных растворах моноэтаноламина
Ferber, Martsel I республиканская конференция молодых ученых-химиков, 20-22 мая 1975 года : тезисы докладов 1975 / с.
184-185 https://www.ester.ee/record=b1309964*est

О методике лабораторного исследования жаростойкости котельных сталей применительно к условиям
сжигания прибалтийских сланцев
Arro, Hendrik; Tallermo, Harri; Tomann, Elvi; Öpik, Ilmar Материалы конференции по процессам в минеральной части
энергетического топлива, 4-6 февраля 1969 года 1969 / с. 47-53 https://www.ester.ee/record=b1351998*est

О характере изменения внутреннего трения при испытании образцов из углеродистой стали одновременным
постоянным кручением и пульсирующим растяжением
Viik, Udo Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей. 4 1970 / с. 103-110 : илл
https://www.ester.ee/record=b2189975*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/08de6dd6-c065-4fa4-8684-9b41e91f1bd2/

О характере развития пластической деформации стали при совместном действии постоянного кручения и
циклического растяжения
Viik, Udo; Štšeglov, Nikolai Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей. 3 1969 / с. 63-70 : илл
https://www.ester.ee/record=b2183085*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/28ca169d-6b4f-44b6-92fd-45d8fc81e458/

Образование отложений и высокотемпературная коррозия котельных сталей под воздействием отложений в
котлах-утилизаторах и рекуператорах медеплавильных печей : автореферат... кандидата технических наук
(05.14.04)
Ingermann, Karl 1974 http://www.ester.ee/record=b1306878*est

Образование отложений и высокотемпературная коррозия котельных сталей под воздействием отложений в
котлах-утилизаторах и рекуператорах медеплавильных печей : диссертация...кандидата технических наук
Ingermann, Karl 1974 http://www.ester.ee/record=b2307158*est

Объемное и поверхностное легирование порошковых кованых сталей
Päärsoo, Riho; Kulu, Priit; Kallas, Paul; Valdma, Leo Порошковые конструкционные материалы 1980 / с. 91-93

Окисление компонентов системы TiC-Fe-Cr при предварительном спекании порошковой карбидостали
Kübarsepp, Jakob Порошковая металлургия = Powder metallurgy : ежемесячный научно-технический журнал 1988 / с. 43-47 :
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рис., таб https://www.ester.ee/record=b1645489*est

Определение профиля коррозионных повреждений котельных сталей
Anson, Genrih; Prikk, Arvi Исследование работы парогенераторов электростанций 1983 / с. 109-120 : ил
https://www.ester.ee/record=b1286777*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/627a2ff9-edd8-46a1-82bd-0a3fda51b198

Определение характеристик высокотемпературной коррозии сталей на основе полупромышленных испытаний
Ots, Arvo; Laid, Jaan; Suik, Heinrich Исследование работы парогенераторов электростанций 1979 / с. 95-106 : илл
https://www.ester.ee/record=b1271273*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/aa46d054-b6b8-4ad0-bfd6-b9ce1a581794

Особенности абразивной износостойкости защитных покрытий на спеченных сталях
Kulu, Priit Исследование и разработка теоретических проблем в области порошковой металлургии и защитных покрытий :
Материалы всесоюзной конференции, Минск, 24-26 мая 1983 г. Ч. 3 : Принципы оптимизации структуры и свойств
порошковых материалов и защитных покрытий 1984 / с. 145-149

Особенности коррозии твердых сплавов TiC-сталь
Kallast, Vambola; Kübarsepp, Jakob Республиканская конференция по коррозии и защите металлов : 25 лет с начала
систематических исследований по коррозии в ЭССР : тезисы докладов 1983 / с. 26-27 https://www.ester.ee/record=b1288836*est

Оценка колебаний напряжения сети по характеристике реактивной составляющей тока источника питания
дуговой нагрузки
Janson, Kuno Исследование электромашинных и электромагнитных устройств управления и контроля специального
назначения 1989 / с. 3-9

Оценка некоторых свойств спеченных сталей, упрочненных карбидами
Arensburger, Daniil; Valdma, Leo; Sokolov, A. Тезисы докладов I республиканской конференции по порошковой металлургии :
эрозионностойкие спеченные материалы и их применение 1975 / с. 32-33 https://www.ester.ee/record=b1314322*est

Показатели работоспособности карбидосталей
Kübarsepp, Jakob; Reshetnjak, Heinrich Порошковая металлургия = Powder metallurgy : ежемесячный научно-технический
журнал 1990 / 2, с. 48-53

Получение и свойства коррозионностойких сплавов TiC-сталь
Kübarsepp, Jakob; Valdma, Leo Свойства и технология изготовления износостойких материалов 1980 / с. 33-40
https://www.ester.ee/record=b1276393*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/be560987-a637-4f71-93da-1a9ee9705512

Получение спеченных легированные новых сталей
Kulu, Priit; Päärsoo, Riho Горячее прессование в порошковой металлургии : материалы IV всесоюзной научно-технической
конференции [25-28 июня 1979 г.] 1981 / с. 121-122 https://www.ester.ee/record=b4484713*est

Предел выносливости и пластические деформации сталей в некоторых случаях совместного действия изгиба и
кручения : автореферат ... кандидата технических наук
Štšeglov, Nikolai 1959 http://www.ester.ee/record=b1377609*est

Предел выносливости и пластические деформации сталей в некоторых случаях совместного действия изгиба и
кручения
Štšeglov, Nikolai 1957 https://www.ester.ee/record=b1421848*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/47d89251-e915-4070-b3a5-
7878b555d2e7/

Применение износостойких сплавов карбид титана-сталь при газо- и гидроабразивном изнашивании
Kiparissov, Sergei; Narva, Valentina; Valdma, Leo; Šanajeva, D.; Kallas, Paul Проблемы трения и изнашивания :
республиканский межведомственный научно-технический сборник. Вып. 18 1981 / с. 50-53

Применение потенциостатического метода для исследования коррозии стали в карбонизированных растворах
моноэтаноламина
Ferber, Martsel; Rohumägi, Ene; Metsik, Rein Тезисы докладов научно-технической конференции по вопросам коррозии и
защиты металлов 1975 / с. 27 https://www.ester.ee/record=b1314267*est

Применение преобразователя с параметрическим чередованием параллельного и последовательного
резонанса для питания дуговых сталеплавильных печей
Janson, Kuno; Järvik, Jaan; Bolgov, Viktor Электрика 2002 / с. 13-18 : ил

Применение резонансного преобразователя с параметрическим чередованием параллельного и
последовательного резонанса (ЧППР) для питания дуговых сталеплавильных печей
Janson, Kuno; Järvik, Jaan; Bolgov, Viktor Энергосбережение. Электроснабжениею Автоматизация : материалы
международной научно-технической конференции" : 22-23 ноября 2001 года, Гомель 2001 / с. 49-51 : ил
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