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Борисов Ю.С.; Шавловский Е.Н.; Капорик Н.И.; Солдатов Б.Ф. Износостойкие порошковые материалы и покрытия : тезисы
докладов второй конференции Балтийских республик 1991 / с. 48-50

Износостойкие материалы системы карбонитрид титана - карбид кремния - нитрид алюминия
Казаков В.К.; Дуб С.Н.; Любимов В.Д. Износостойкие порошковые материалы и покрытия : тезисы докладов второй
конференции Балтийских республик 1991 / с. 22-23
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Износостойкие порошковые материалы и покрытия : тезисы докладов второй конференции Балтийских
республик
1991 https://www.ester.ee/record=b1235787*est

Износостойкие порошковые твердосплавные покрытия
Halling, Jaanus; Kulu, Priit; Kallas, Paul Свойства и технология изготовления композиционных материалов 1986 / с. 45-51

Износостойкие порошковые твердосплавные покрытия
Peitre, T.; Kulu, Priit XXX студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтийских республик, Белорусской ССР
и Молдавской ССР, 8-10 апреля 1986 года : тезисы докладов. Том II, Автоматика. Энергетика. Механика. Химия 1986 / с. 131
https://www.ester.ee/record=b1305565*est

Износостойкость порошковых покрытий в условиях коррозионно-абразивного изнашивания
Kulu, Priit; Rõuk, Arno; Rõuk, Marina Износостойкие спеченные материалы и покрытия 1988 / с. 56-61

Износостойкость порошковых покрытий и пути ее повышения
Kulu, Priit Износостойкие порошковые материалы и покрытия : тезисы докладов второй конференции Балтийских республик
1991 / с. 33-34

Исследование весового метода для аттестации мер толщины пленок
Laaneots, Rein; Saar, Bernhard Сборник статей по машиностроению. 8 1971 / с. 71-77 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190317*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/9e5336a6-6d17-4555-8a2c-a8b547231bbb/

Исследование весового метода измерения толщины покрытия
Pikner, A.; Potter, E.; Laaneots, Rein XX студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтийских республик,
Белорусской ССР и Молдавской ССР : тезисы докладов. Часть 1 1974 / с. 190 https://www.ester.ee/record=b1306141*est

Исследование процесса напыления и свойств износостойких порошковых покрытий, полученных методом
импульсного плазменного напыления
Гасин Д.А.; Кораблева И.Р. Износостойкие порошковые материалы и покрытия : тезисы докладов второй конференции
Балтийских республик 1991 / с. 47-48

Исследование способов нанесения карбидохромовых покрытий на спеченные стали
Kulu, Priit Порошковая металлургия и область ее применения : Тезисы докладов к областному семинару (11-12 мая 1982 г.)
1982 / с. 70-71

К вопросу уточнения континуальных уравнений гиперболопараболоидальных висячих покрытий с
эллиптическим контуром
Hallang, Tiina Тезисы докладов республиканской научной конференции "Тонкостенные и пространственные конструкции" : с
14 по 16 ноября 1978 года 1978 / с. 28-29 https://www.ester.ee/record=b1314933*est

Карбидохромовые покрытия на спеченных сталях
Kulu, Priit; Pirso, Jüri; Arensburger, Daniil Всесоюзная научно-техническая конференция "Проблемы порошковой
металлургии при производстве деталей в машиностроении" (г. Ташкент, ноябрь 1979 г.) : Тезисы докладов 1979 / с. 107-108

Клинообразная мера толщины покрытия
Laaneots, Rein Измерительная техника : ежемесячный научно-технический журнал 1978 / с. 22 : ил., таб
https://www.ester.ee/record=b1448551*est

Комплексный анализ фосфатных покрытий и шламов
Tõnsuaadu, Kaia; Veiderma, Mihkel; Takkin, Rutt; Nemes, Katalin Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised. Keemia =
Proceedings of Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry = Известия Академии наук Эстонской ССР. Химия 1989 /
с. 135-138 : илл https://www.ester.ee/record=b1264984*est https://www.etera.ee/zoom/18882/view?page=1&p=separate&tool=info

Мера толщины покрытия для поверки толщиномеров : [А.с. 1594349]
Laaneots, Andres; Laaneots, Rein Открытия. Изобретения 1990 / 35, с. 171

Меры толщины покрытий двухслойные. Проспект
Laaneots, Rein 1986

Меры толщины покрытий универсальные. Проспект
Laaneots, Rein 1986

Меры толщины покрытий. Проспект
Laaneots, Rein 1986
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Метод калибровки эталонов толщины покрытия
Laaneots, Rein; Riim, Jürgen Системи обробки інформаціi 2010 / с. 96-100 : ил

Методика проверки бетатолщиномеров покрытий
Pikner, A.; Potter, E.; Laaneots, Rein XX студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтийских республик,
Белорусской ССР и Молдавской ССР : тезисы докладов. Часть 1 1974 / с. 191 https://www.ester.ee/record=b1306141*est

Методы и средства для поверки толщиномеров покрытий
Laaneots, Rein 1989 https://www.ester.ee/record=b1285532*est

Методы и средства для поверки толщиномеров покрытий : автореферат диссертации на соискание ученой
степени доктора технических наук (05.11.01 ; 05.11.15)
Laaneots, Rein 1990 http://www.ester.ee/record=b1519875*est

Методы и средства для поверки толщиномеров покрытий : специальности: 05.11.01 - приборы и методы
измерения механическич величин ; 05.11.15 - метрология и метрологическое обеспечение
Laaneots, Rein 1989 http://www.ester.ee/record=b2641849*est

Механизм газоабразивного изнашивания порошковых покрытий
Kallas, Paul; Kulu, Priit; Halling, Jaanus Трение и износ в машинах. 13 1985 / с. 37-45

Наплавленные карбидохромовые покрытия
Arensburger, Daniil; Pirso, Jüri Защита металлов 1982 / с. 659-660

Новые технологии осаждения износостойких покрытий
Коняшин И.Ю.; Аникеев А.И.; Леонов Е.Ю. Износостойкие порошковые материалы и покрытия : тезисы докладов второй
конференции Балтийских республик 1991 / с. 44-46

О применении комбинированных электрофизических покрытий на поверхности токопроводящих элементов
вторичной системы и винтового канала МГД устройств
Reimal, Lembit Сборник материалов к VI Таллинскому совещанию по электромагнитным расходомерам и электротехнике
жидких проводников 1975 / с. 132-144 : ил., табл https://www.ester.ee/record=b1322170*est

О статическом расчете предварительно напряженных сетчатых висячих покрытий с конечным числом вант
Kulbach, Valdek Тезисы докладов республиканской научной конференции "Тонкостенные и пространственные конструкции" :
с 14 по 16 ноября 1978 года 1978 / c. 29-30 https://www.ester.ee/record=b1314933*est

Об определении силы адгезии краски на поверхности изделий из полиэтилена
Piiroja, Eduard; Adrat, M. Технология органических веществ. 1 1969 / с. 49-54 https://www.ester.ee/record=b1337236*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/d6e3c08c-1c99-48a8-ae34-e91a3f1c8d0d

Об увеличения износостойкости поверхности вибросепараторов
Бессараба В.И.; Деревянко Т.П.; Дубровский В.П.; Лось Л.В.; Pappel, Toivo Композиционные покрытия : тезисы докладов IV
Всесоюзной научно-технической конференции, Житомир, 1991 1991 / с. 33-34

Об учете геометрической нелинейности деформации контура при расчете седловидных висячих покрытий
Hallang, Tiina Тезисы докладов республиканской научной конференции "Тонкостенные и пространственные конструкции" : с
14 по 16 ноября 1978 года 1978 / с. 27-28 https://www.ester.ee/record=b1314933*est

Обеспечение единства измерений толщин пленок и покрытий
Boguslavski, M.; Laaneots, Rein Опыт внедрения методов и средств технического контроля качества на предприятиях
Ленинграда : материалы к краткосрочному семинару 16-18 мая 1972 / с. 86-87

Особенности абразивной износостойкости защитных покрытий на спеченных сталях
Kulu, Priit Исследование и разработка теоретических проблем в области порошковой металлургии и защитных покрытий :
Материалы всесоюзной конференции, Минск, 24-26 мая 1983 г. Ч. 3 : Принципы оптимизации структуры и свойств
порошковых материалов и защитных покрытий 1984 / с. 145-149

Особенности создания эрозионностойких газотермических покрытий на порошковых материалах
Kulu, Priit Свойства и технология изготовления износостойких материалов 1984 / с. 35-40

Перспективы использования защитно-износостойких покрытий на заводе "Ильмарине"
Arensburger, Daniil; Pihl, Toomas; Rõuk, Arno Tallinna Tehnikaülikooli Toimetised 1990 / lk. 19-27: ill
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Поверка толщиномеров пленок
Laaneots, Rein Сборник статей по машиностроению. 8 1971 / с. 79-86 https://www.ester.ee/record=b2190317*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/9e5336a6-6d17-4555-8a2c-a8b547231bbb/

Пригласительный билет и программа [пятой республиканской конференции "Эрозионностойкие порошковые
материалы и покрытия"]
1988 https://www.ester.ee/record=b5355566*est

Принципы создания эрозионностойких порошковых материалов и покрытий
Kulu, Priit Износостойкие спеченные материалы и покрытия 1988 / с. 51-55

Прогнозирование износостойкости порошковых материалов и покрытий в условиях абразивной эрозии
Kulu, Priit Трение и износ = Friction and Wear : международный научный журнал 1988 / с. 919-925 : ил
https://www.ester.ee/record=b1312784*est

Прогнозирование износостойкости порошковых материалов и покрытий в условиях абразивной эрозии
Kulu, Priit; Tammeraid, Ivar; Halling, Jaanus Трение и износ в машинах. 14 1987 / с. 32-40

Разработка и исследование методов и образцовых средств для поверки толщиномеров пленок (покрытий) :
автореферат ... кандидата технических наук (05.11.15)
Laaneots, Rein 1973 http://www.ester.ee/record=b1345650*est

Расчет износа гетерогенных порошковых материалов и покрытий
Kulu, Priit; Halling, Jaanus Трение и износ в машинах. 15 1989 / с. 46-52

Расчетная оценка начальной формы предварительно напряженных сетчатых висячих покрытий
Kulbach, Valdek Тезисы докладов республиканской научной конференции "Тонкостенные и пространственные конструкции" :
с 14 по 16 ноября 1978 года 1978 / с. 30-31 https://www.ester.ee/record=b1314933*est

Способы поверки толщиномеров покрытий
Laaneots, Rein Измерения, контроль, автоматизация 1983 / с. [?]

Средства для поверки толщиномеров покрытий
Laaneots, Rein Измерительная техника : ежемесячный научно-технический журнал 1982 / с. 25-27 : рис
https://www.ester.ee/record=b1448551*est

Средства для поверки толщиномеров покрытий
Laaneots, Rein Измерительная техника 1991 / 11, с. 19-20: ил

Структура и свойства износостойких порошковых покрытий на спеченных сталях
Halling, Jaanus; Saarmann, M. XXVII студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтийских республик,
Белорусской ССР и Молдавской ССР, 19-21 апреля 1983 г : тезисы докладов. Часть 2 1983 / с. 125
https://www.ester.ee/record=b1571566*est

Тезисы докладов пятой республиканской конференции "Эрозионностойкие порошковые материалы и
покрытия"
1988 https://www.ester.ee/record=b1256812*est

Термин "толщина покрытия" и его определение
Väljas, Mati; Laaneots, Rein Измерительная техника 1990 / 4, c. 17-18: рис

Устройства для поверки толшиномеров покрытий
Laaneots, Rein Контроль толщины покрытий и его метрологические обеспечение : тезисы докладов 1990 / с. 48-49

Устройство для поверки толщинометров покрытий
Laaneots, Rein Изобретения 1992 / 22, с. 169

Формирование гетерогенных покрытий на основе ультрадисперсного карбида вольфрама
Бондаренко В.П.; Гуслиенко Ю.А.; Павлоцкая Э.Г.; Мартынова Л.М. Износостойкие порошковые материалы и покрытия :
тезисы докладов второй конференции Балтийских республик 1991 / с. 46
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