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Белорусской ССР и Калининградской области : аннотации научных работ 1964 / с. 93 https://www.ester.ee/record=b1749611*est
http://www.digar.ee/id/nlib-digar:376945

Исследование механических свойств и коррозионной стойкости порошковых твердых сплавов TIC-сталь
Kallast, Vambola; Kübarsepp, Jakob; Talimets, Ellen; Schächter, K.; Lohonyai, N. Комплексная переработка фосфатного
сырья, анализ природных и технических объектов 1986 / с. 89-94

Исследование свойств карбидотитановых твердых сплавов, сцементированных сплавами на основе железа,
предназначенных для работы в условиях абразивного изнашивания : автореферат ... кандидата технических
наук (05.16.06)
Kübarsepp, Jakob 1979 https://www.ester.ee/record=b2341097*est

Исследование свойств порошковых малолегированных медных сплавов подвергнутых термической обработке
Letunovitš, Sergei; Vennikas, Peeter XVI Всесоюзная научно-техническая конференция по порошковой металлургии
(Свердловск, 1989 г.) 1989 / с. 72-73

Исследование способов нанесения карбидохромовых покрытий на спеченные стали
Pastak, Lauri; Halling, Jaanus XXVI студенческая научно-техническая конференция вузов Молдавской ССР, Белорусской
ССР и Прибалтийских республик, 21-23 апреля 1982 года : тезисы докладов. Часть 2, Химия и технология, механика,
строительство 1982 / с. 140-141 https://www.ester.ee/record=b5165223*est

Исследование теплофизических свойств металлокерамических материалов в режиме монотонного нагревания :
автореферат ... кандидата технических наук (05.274)
Käär, Harri 1972 https://www.ester.ee/record=b1520150*est

Исследование технологии и свойств дисперсионно-твердеющих медных сплавов
Arensburger, Daniil; Letunovitš, Sergei Тезисы докладов научно-технических семинаров "Теория и практика порошковой
металлургии", "Электрофизические технологии в порошковой металлургии" 1984 / с. [8]

Исследование технологии и свойств порошковых медных сплавов, подвергнутых термической обработке
Letunovitš, Sergei; Pirso, Jüri Тезисы докладов пятой республиканской конференции "Эрозионностойкие порошковые
материалы и покрытия" 1988 / с. 40-41 https://www.ester.ee/record=b1256812*est

Исследования в области горячей ковки порошковых сталей
Kulu, Priit Направления развития инструментального производства в X пятилетке : сборник тезисов докладов научно-
технического семинара 1978 / с. 165-166 : таб https://www.ester.ee/record=b1308562*est

Кинетика и механизм измельчения карбидохромоникелевой смеси при размоле
Arensburger, Daniil; Pirso, Jüri Свойства и технология изготовления износостойких материалов 1982 / с. 37-46

Комплекс износостойкость - прочность порошковых карбидосталей
Valdma, Leo; Annuka, Harri; Kübarsepp, Jakob Трение и износ = Friction and Wear : международный научный журнал 1987 /
с. 368-373 : илл https://www.ester.ee/record=b1312784*est

Магнитные свойства порошкового магнитомягкого композиционного материала при повышенных температурах
Laansoo, Andres; Siimar, Rein Физика магнитных материалов : межведомственный тематический сборник научных трудов
1988 / с. 109-115 https://www.ester.ee/record=b2909180*est

Механические и эрозионные свойства кованых спеченных материалов на жидкой основе материалов
Kulu, Priit; Jakovlev, B. Горячее прессование в порошковой металлургии 1977 / с. 129-134
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Модернизация ротационной горелки с применением метода порошковой металлургии
Valdma, Leo; Kallas, Paul Tallinna Tehnikaülikooli Toimetised 1990 / lk. 44-51: ill

Направление и организация исследовательских работ по порошковой металлургии в ТПИ и их
народнохозяйственное значение
Valdma, Leo Тезисы докладов I республиканской конференции по порошковой металлургии : эрозионностойкие спеченные
материалы и их применение 1975 / с. 5-7 https://www.ester.ee/record=b1314322*est

Некоторые вопросы получения и использования спеченных дисперсионно-твердеющих сплавов на медной
основе
Arensburger, Daniil Тезисы докладов пятой республиканской конференции "Эрозионностойкие порошковые материалы и
покрытия" 1988 / с. 41-43 https://www.ester.ee/record=b1256812*est

Некоторые зависимости между технологическими факторами свойствами карбидо-хромовых твердых сплавов
Valdma, Leo; Pirso, Jüri Eigenschaften, Herstellung, Einsatz metallischer Sinter- und Verbundwerkstoffe : Abhandlungen der V.
Internationalen Pulvermetallurgischen Tagung, Dresden, 23. bis 25. Oktober 1973 1973 / S. 29-1-29-14

Некоторые результаты исследования износостойкости химико-термически обработанного высокопористого
металлокерамического железа
Kulu, Priit; Bussel, Oleg Расширенные тезисы докладов VI республиканского семинара по порошковой металлургии 1970 / с.
38-40 https://www.ester.ee/record=b1372156*est

О научном направлении ТПИ "Материалы и изделия, получаемые методом порошковой металлургии"
Valdma, Leo Развитие научных исследований в области технических наук в Эстонской ССР : тезисы республиканской
конференции, Таллин, 15-16 октября 1986 г. 1986 / с. 64-67 https://www.ester.ee/record=b1231513*est

О результатах исследования износостойкости твердых сплавов TiC-Ni-Mo в абразивной струе
Kabral, Hillar-Endel; Mosberg, Rudolf Тезисы докладов республиканского семинара по порошковой металлургии 1969 / с. 24-
26 https://www.ester.ee/record=b1339858*est

О технологии прокатки и некоторых характеристиках железного порошка
Liimann, Väino; Mäeküla, Tarmo; Randmer, Uudus; Ritso, Aadu; Siimar, Rein XXV студенческая научно-техническая
конференция вузов Прибалтийских республик, Белорусской ССР и Молдавской ССР, 21-23 апреля 1981 года : тезисы
докладов. Том 2, Автоматика. Энергетика. Механика. Химия 1981 / с. 130 https://www.ester.ee/record=b1322629~S1*est

Окисление компонентов системы TiC-Fe-Cr при предварительном спекании порошковой карбидостали
Kübarsepp, Jakob Порошковая металлургия = Powder metallurgy : ежемесячный научно-технический журнал 1988 / с. 43-47 :
рис., таб https://www.ester.ee/record=b1645489*est

Определение геометрических размеров спеченных центробежных распылителей
Valdma, Leo; Henno, Jaak; Kudrjavtsev, Vladimir; Kallas, Paul; Randmer, Uudus-Gerhard Теплоэнергетика : сборник
статей. 15 1976 / с. 61-68 : ил https://www.ester.ee/record=b2190745*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/d869210f-7c07-4892-a311-
44b646f3310e

Определение некоторых теплофизических свойств химико-термически обработанного высокопористого
металлокерамического железа
Bussel, Oleg; Kulu, Priit Расширенные тезисы докладов VI республиканского семинара по порошковой металлургии 1970 / с.
33-37 https://www.ester.ee/record=b1372156*est

Опыт применения метода порошковой металлургии для изготовления распыливающих элементов форсунок
жидкого топлива
Valdma, Leo; Pirso, Jüri; Mosberg, Rudolf; Kudrjavtsev, Vladimir Тезисы докладов II Всесоюзного семинара по
металлокерамическим конструкционным материалам и изделиям 1972 / с. 36-38

Перспективы развития порошковой металлургии в Эстонской ССР
Mosberg, Rudolf Тезисы докладов республиканского семинара по порошковой металлургии 1969 / с. 43-46
https://www.ester.ee/record=b1339858*est

Подшипники из порошка [о порошковой металлургии]
Mosberg, Rudolf Советская Эстония : орган ЦК Компартии Эстонии, Верховного Совета и Совета Министров Эстонской
ССР 1968 / с. [?] https://www.ester.ee/record=b1447330*est

Пористые металлокерамические сплавы на основе титана
Arensburger, Daniil; Kopõlova, V.; Perepelkin, A. Порошковая металлургия = Powder metallurgy : ежемесячный научно-
технический журнал 1972 / с. 48-52 : илл https://www.ester.ee/record=b1645489*est
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Порошковая металлургия
Arensburger, Daniil; Pirso, Jüri; Andruševitš, A.A.; Kallas, Paul; Fraiman, L.I.; Kulu, Priit; Päärsoo, Riho; Pajundi, H.;
Kübarsepp, Jakob; Valdma, Leo; Post, Tiit; Kukk, Peeter-Enn; Varema, Tiit; Erm, Ants 1980
https://www.ester.ee/record=b1276393*est

Порошковая металлургия
Arensburger, Daniil; Valdma, Leo; Kübarsepp, Jakob; Pirso, Jüri; Kudrjavtsev, Vladimir; Fraiman, L.I.; Kallas, Paul; Kulu,
Priit; Pastak, L.; Letunovitš, Sergei; Pärnapuu, Arnold; Ritso, Aadu; Laansoo, Andres; Siimar, Rein; Liimann, Väino 1982
https://www.ester.ee/record=b1309562*est

Порошковая металлургия
Mosberg, Rudolf; Kübarsepp, Jakob; Pirso, Jüri; Arensburger, Daniil; Kudrjavtsev, Vladimir; Kallas, Paul; Annuka, Harri;
Valdma, Leo; Kulu, Priit; Halling, Jaanus; Letunovitš, Sergei; Roninson, Aleksander; Laansoo, Andres; Ritso, Aadu; Siimar,
Rein; Liimann, Väino 1984 https://www.ester.ee/record=b1356624*est

Порошковая металлургия
Mosberg, Rudolf; Valdma, Leo; Annuka, Harri; Kübarsepp, Jakob; Kallas, Paul; Kudrjavtsev, Vladimir; Tani, P.;
Arensburger, Daniil; Letunovitš, Sergei; Pirso, Jüri; Kulu, Priit; Rõuk, Arno; Rõuk, Marina; Halling, Jaanus; Vennikas,
Peeter; Laansoo, Andres; Liimann, Väino; Ritso, Aadu; Tšainikov, N.A.; Karatšunski, A.D.; Siimar, Rein; Grigorjev, A.V. 1988
https://www.ester.ee/record=b1256860*est

Порошковая металлургия
Pärnapuu, Arnold 1990 https://www.ester.ee/record=b1288485*est

Порошковая металлургия : сборник статей
1976 https://www.ester.ee/record=b2111354*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/c96ed6d3-4203-45dd-8179-87f8028f1fba

Порошковая металлургия : сборник статей
1977 https://www.ester.ee/record=b2111366*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/70a3ad25-126c-4b5f-b887-e5dc1aa558b3

Порошковая металлургия в Эстонии
Kulu, Priit Порошковая металлургия 97 : 7-я международная выставка и симпозиум = Powder Metallurgy '97 : 7th International
Exhibition & Symposium 1997 / с. 62-64

Порошковая технология в Балтийских государствах и координация работ в этой области
Kulu, Priit; Миллер Т.Н.; Вилис И.-С.С. Износостойкие порошковые материалы и покрытия : тезисы докладов второй
конференции Балтийских республик 1991 / с. 3-4

Порошковые дисперсионно-твердеющие сплавы на основе меди : работа на соискю степ. магистра техн. наук
Letunovitš, Sergei 1992 https://www.ester.ee/record=b2631161*est

Порошковые магнитомягкие композиционные материалы для электромашиностроения : [монография]
Laansoo, Andres 1991 https://www.ester.ee/record=b1061777*est

Пригласительный билет и программа [пятой республиканской конференции "Эрозионностойкие порошковые
материалы и покрытия"]
1988 https://www.ester.ee/record=b5355566*est

Применение метода раскатки порошков для изготовления магнитомелких материалов
Laansoo, Andres; Karakunski, A.; Siimar, Rein Методы и оборудование для прессования порошков : Тезисы докладов
Республиканской научно-технической конференции, Рига, 27-28 сент. 1988 г 1988 / с. 15-17

Применение пористых материалов и распыливающих устройств
Arensburger, Daniil; Bazarov, V. Гагаринские чтения... 1983 / с. [?]

Принципы создания и внедрение эрозионностойких порошковых материалов и покрытий : автореферат ...
доктора технических наук (05.16.06)
Kulu, Priit 1988 http://www.ester.ee/record=b1528236*est

Принципы создания порошковых материалов на основе железа, износостойких в условиях абразивной эрозии
Kulu, Priit; Halling, Jaanus Безвольфрамовые порошковые твердые сплавы и карбидостали. Часть 1 : тезисы докладов IV
республиканской научно-технической конференции 1985 / с. 53-55 https://www.ester.ee/record=b1253975*est

Разработка и исследование порошковых сплавов для распылителей жидкого топлива котлоагрегатов
Arutjunova, I..; Šestjorkin, N.; Pirso, Jüri; Kübarsepp, Jakob Технология сварки при изготовлении и ремонте элементов
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оборудования для тепловых электростанций 1988 / с. 118-122

Разработка металлокерамических транспирационных материалов
Kulu, Priit; Arensburger, Daniil Тезисы докладов Всесоюзной научно-технической конференции по порошковой металлургии,
(г. Ереван, сентябрь 1973 г.) 1973 / с. [38]

Разработка пористых металлокерамических материалов для пневмотранспортных и аэрационных устройств :
автореферат ... кандидата технических наук (05.325)
Kulu, Priit 1972 http://www.ester.ee/record=b1353499*est

Разработка технологии изготовления порошковых композиционных магнитомягких материалов (ПКММ) : работа
на соиск. степ. магистра техн. наук
Liimann, Väino 1992 https://www.ester.ee/record=b2631149*est

Распылители жидкого топлива, изготовленные методом порошковой металлургии
Valdma, Leo 1978 https://www.ester.ee/record=b1304958*est

Регрессионный анализ влияния технологических факторов на свойства сплавов TiC-Ni-Co-Cr
Kudrjavtsev, Vladimir; Valdma, Leo Спеченные износостойкие материалы 1977 / с. 91-95
https://www.ester.ee/record=b2692826*est

Результаты и перспективы применения порошковой металлургии при изготовлении распылителей жидкого
топлива
Valdma, Leo Направления развития инструментального производства в X пятилетке : сборник тезисов докладов научно-
технического семинара 1978 / с. 148-149 https://www.ester.ee/record=b1308562*est

Свойства спеченных дисперсионно-твердеющих медных сплавов
Arensburger, Daniil; Letunovitš, Sergei Порошковая металлургия = Powder metallurgy : ежемесячный научно-технический
журнал 1986 / с. 27-31 https://www.ester.ee/record=b1645489*est

Связь микроструктуры карбидотитановых спеченных твердых сплавов с их свойствами
Kudrjavtsev, Vladimir Тезисы докладов XIV Всесоюзной конференции по порошковой металлургии (г. Ташкент, 1979 г.) 1979 /
с. 79-80

Стендовые и экслуатационные испытания спеченных центробежных распылителей
Valdma, Leo; Nanits, Mats-Maidu Тезисы докладов I республиканской конференции по порошковой металлургии :
эрозионностойкие спеченные материалы и их применение 1975 / с. 29-30 https://www.ester.ee/record=b1314322*est

Структура и свойства износостойких порошковых покрытий на спеченных сталях
Halling, Jaanus; Saarmann, M. XXVII студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтийских республик,
Белорусской ССР и Молдавской ССР, 19-21 апреля 1983 г : тезисы докладов. Часть 2 1983 / с. 125
https://www.ester.ee/record=b1571566*est

Тезисы докладов I республиканской конференции по порошковой металлургии "Эрозионностойкие спеченные
материалы и их применение"
1975 https://www.ester.ee/record=b1314322*est

Тезисы докладов пятой республиканской конференции "Эрозионностойкие порошковые материалы и
покрытия"
1988 https://www.ester.ee/record=b1256812*est

Термодиффузионная обработка твердых сплавов на основе карбида хрома
Kudrjavtsev, Vladimir; Pirso, Jüri Порошковая металлургия = Powder metallurgy : ежемесячный научно-технический журнал
1982 / с. 69-73 https://www.ester.ee/record=b1645489*est

Уплотнение спеченных материалов при горячей ковке
Kulu, Priit; Jakovlev, B.I.; Mühlman, E. Порошковая металлургия : сборник статей. 2 1977 / с. 29-35 : илл
https://www.ester.ee/record=b2111366*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/70a3ad25-126c-4b5f-b887-e5dc1aa558b3

Условия размола порошковых смесей сталь - карбид титана
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