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журнал 1983 / с. 16-17 https://www.ester.ee/record=b2885733*est

Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита
1972 https://www.ester.ee/record=b2190533*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/29889133-4a49-423b-82d3-22a748732c52

Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита
1966 https://www.ester.ee/record=b2182145*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/2b639d61-3ead-4cb1-b5ff-fe472649dd9a

Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита
1968 https://www.ester.ee/record=b2183096*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/03c76fff-9089-4c07-87f6-b2ded87e73b5/

Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита
1971 https://www.ester.ee/record=b2190172*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/35173650-ef9e-484b-9822-f6d1155ebe49/

Свойства бетонов на сланцезольных цементах с микронаполнителями
Laul, Ilmar; Hain, Artur Теория и технология получения строительных материалов из зол твердых топлив 1980 / с. 13-21
https://www.ester.ee/record=b1264063*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/f8d2178a-531a-498e-8982-0cc6259a2d8b

Свойства кукермитов, изготовленных на базе мельчайшей фракции летучей золы сланца-кукерсита
Kikas, Verner; Hain, Artur; Laul, Ilmar Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 4 1968 / с. 117-129
https://www.ester.ee/record=b2183096*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/03c76fff-9089-4c07-87f6-b2ded87e73b5/

Свойства портландцементов с минеральными добавками
Kikas, Verner; Hain, Artur; Ojaste, Kalju; Turetški, A.; Laul, Ilmar Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 7 1975 /
с. 3-14 : ил https://www.ester.ee/record=b2190712*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/0a5aad8d-50e2-4185-83af-8727e0401bb4

Сланцезольный портландцемент СзПЦ
1987 https://www.ester.ee/record=b1274054*est

Среднемарочный сланцезольный цемент с микронаполнителями
Laul, Ilmar; Kikas, Verner; Hain, Artur Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 7 1975 / с. 15-23 : ил
https://www.ester.ee/record=b2190712*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/0a5aad8d-50e2-4185-83af-8727e0401bb4

Технико-экономическая эффективность производства специальных сланцезольных портландцементов
Kikas, Verner; Hain, Artur; Seidmann, Ülle Изучение свойств зольных цементов и бетонов на их основе 1988 / с. 3-11

Технология производства и свойства цементов, изготовленных с добавками мельчайшей фракции летучей золы
от пылевидного сжигания сланца-кукерсита : автореферат ... кандидата технических наук
Hain, Artur 1965 http://www.ester.ee/record=b1520828*est

Труды научно-технической конференции "Изучение и применение сланцезольных цементов" : [Таллин, 23-24
сентября 1971 года]
1971 https://www.ester.ee/record=b1335722*est

Усадка цементного камня на портландцементах разного состава
Laul, Ilmar; Kikas, Verner; Hain, Artur Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 6 1972 / с. 91-97
https://www.ester.ee/record=b2190533*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/29889133-4a49-423b-82d3-22a748732c52

Физико-химические показатели и вяжущие свойства фракций летучей золы сланца-кукерсита
Kikas, Verner; Hain, Artur; Reispere, Harri Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 4 1968 / с. 29-47 : илл
https://www.ester.ee/record=b2183096*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/03c76fff-9089-4c07-87f6-b2ded87e73b5/

Физические показатели и вяжущие свойства мельчайшей фракции летучей золы сланца-кукерсита
Hain, Artur; Kikas, Verner Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 4 1968 / с. 89-101 : илл
https://www.ester.ee/record=b2183096*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/03c76fff-9089-4c07-87f6-b2ded87e73b5/

Эффективные зольные цементы на основе летучих зол твердых топлив
Kikas, Verner; Piksarv, Evald; Hain, Artur; Laul, Ilmar 1974

Эффективные зольные цементы на основе летучих зол твердых топлив
Kikas, Verner; Piksarv, Evald; Hain, Artur; Laul, Ilmar Сборник аннотаций дополнительных докладов VI Международного
конгресса по химии цемента 1974 / с. 3-10

Эффективные зольные цементы на основе летучих зол твердых топлив
Piksarv, Evald; Hain, Artur; Laul, Ilmar; Kikas, Verner Шестой международный конгресс по химии цемента : труды в трех
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томах. Том III. Цементы и их свойства 1976 / с. 112-115


