
Безвольфрамовые порошковые твердые сплавы. Состояние и перспективы развития
Pirso, Jüri Безвольфрамовые порошковые твердые сплавы и карбидостали. Часть 1 : тезисы докладов IV республиканской
научно-технической конференции 1985 / с. 8-10 https://www.ester.ee/record=b1253975*est

Износостойкость порошковых твердосплавных покрытий
Kallas, Paul; Kulu, Priit; Halling, Jaanus Безвольфрамовые порошковые твердые сплавы и карбидостали. Часть 1 : тезисы
докладов IV республиканской научно-технической конференции 1985 / с. 56-58 https://www.ester.ee/record=b1253975*est

Модель структурно-селективного износа двухфазных композитов
Valdma, Leo Безвольфрамовые порошковые твердые сплавы и карбидостали. Часть 1 : тезисы докладов IV
республиканской научно-технической конференции 1985 / с. 17-18 https://www.ester.ee/record=b1253975*est

Некоторые проблемы применения термической обработки сплавов TiC-сталь
Kübarsepp, Jakob; Annuka, Harri; Valdma, Leo Безвольфрамовые порошковые твердые сплавы и карбидостали. Часть 1 :
тезисы докладов IV республиканской научно-технической конференции 1985 / с. 15-17 : таб
https://www.ester.ee/record=b1253975*est

Принципы создания порошковых материалов на основе железа, износостойких в условиях абразивной эрозии
Kulu, Priit; Halling, Jaanus Безвольфрамовые порошковые твердые сплавы и карбидостали. Часть 1 : тезисы докладов IV
республиканской научно-технической конференции 1985 / с. 53-55 https://www.ester.ee/record=b1253975*est

Проблемы выбора состава твердых сплавов для изготовления износостойких деталей
Kübarsepp, Jakob; Valdma, Leo; Annuka, Harri Безвольфрамовые порошковые твердые сплавы и карбидостали. Часть 1 :
тезисы докладов IV республиканской научно-технической конференции 1985 / с. 13-15 https://www.ester.ee/record=b1253975*est
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