
Влияние технологических режимов ковки на свойства спеченных сталей
Kulu, Priit; Jakovlev, B.I. Grundlagen, Herstellung und Eigenschaften von Sinter- und Verbundwerkstoffen : Abhandlungen der 6.
Internationalen Pulvermetallurgischen Tagung, Dresden, 27. bis 29. September 1977 : [Vorabdrucke] = Fundamentals, production and
properties of intered and composite materials : proceedings of the 6th International Powder Metallurgy Conference 1977 / p. 20-I - 20-
9

Уплотнение спеченных материалов при горячей ковке
Kulu, Priit; Jakovlev, B.I.; Mühlman, E. Порошковая металлургия : сборник статей. 2 1977 / с. 29-35 : илл
https://www.ester.ee/record=b2111366*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/70a3ad25-126c-4b5f-b887-e5dc1aa558b3

Химико-термическая обработка спеченных материалов и деталей сельскохозяйственных машин
Kulu, Priit; Jakovlev, B.I. Спеченные конструкционные материалы 1976 / с. 71-75

https://www.ester.ee/record=b2111366*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/70a3ad25-126c-4b5f-b887-e5dc1aa558b3

