
Рост и морфология толстых слоев арсенида галлия, выращенных жидкофазной эпитаксией
Meiler, Boriss; Zolotarevski, L.; Paat, Aadu; Orenštein, I. Полупроводники и гетеропереходы : сборник статей 1987 / с. 24-26
https://www.ester.ee/record=b1262177*est

Формирование морфологии и структуры толстых автоэпитакисальных слоев арсенида галлия при росте из
раствора-расплава
Zolotarevski, L.; Meiler, Boriss; Orenštein, I.; Paat, Aadu Технология быстродействующих силовых полупроводниковых
приборов : сборник статей 1989 / с. 192-197 : илл https://www.ester.ee/record=b1267766*est

https://www.ester.ee/record=b1262177*est
https://www.ester.ee/record=b1267766*est

