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Использование фракций летучей золы сланца-кукерсита в качестве добавки к бетонам
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напрягающего цемента
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Напрягающий цемент на базе летучей золы сланца-кукерсита : автореферат ... кандидата технических наук
(05.23.05)
Rass, Jüri 1989 http://www.ester.ee/record=b1267742*est

Напрягающий цемент на базе летучей золы сланца-кукерсита : диссертация ... кандидата технических наук :
05.23.05 - строительные материалы и изделия
Rass, Jüri 1988 http://www.ester.ee/record=b2473522*est

Сланцезольный напрягающий цемент со средней и высокой энергией самонапряжения
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