
О методике испытания формовочных и стержневых смесей в нагретом и охлажденном состоянии
Kruusamägi, Aleksander 1956 https://www.ester.ee/record=b1389637*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/37a7df70-92a2-4bba-89ce-
b0c9055023f0

https://www.ester.ee/record=b1389637*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/37a7df70-92a2-4bba-89ce-b0c9055023f0

