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Puntso, Rein Kohalik Tööstus : informatsiooniseeria 3 1981 / lk. 1-4 https://www.ester.ee/record=b1205666*est

Влияние минеральной добавки к портландцементу на эффективность действия суперпластификатора С-3
Puntso, Rein; Kikas, Verner Изучение специальных золопортландцементов и бетонов на их основе 1986 / с. 19-30 : ил
https://www.ester.ee/record=b1296022*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/24631ca7-8a86-4fc2-9dce-fe91ab358627

Влияние пластифицирующих добавок на свойства пропаренных бетонов на основе сланцезольного
портландцемента : автореферат ... кандидата технических наук (05.23.05)
Puntso, Rein 1985 http://www.ester.ee/record=b1260951*est

Влияние пластифицирующих добавок на свойства пропаренных бетонов на основе сланцезольного
портландцемента : диссертация ... кандидата технических наук : 05.23.05 - строительные материалы и изделия
Puntso, Rein 1985 http://www.ester.ee/record=b2425426*est

Влияние поверхностно-активных добавок на показатели стойкости мелкозернистых портландцементных
бетонов
Hain, Artur; Puntso, Rein Изучение свойств зольных цементов и бетонов на их основе 1984 / с. 27-34 : ил
https://www.ester.ee/record=b1307627*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/7fece127-21bc-42fe-b7a7-42d11333f964

Влияние содержания гипса и щелочей в портландцементе на нормальную густоту, сроки схватывания и
длительность структурообразования цементной пасты с добавкой С-3
Kikas, Verner; Puntso, Rein Изучение свойств зольных цементов и бетонов на их основе 1985 / с. 57-65 : ил
https://www.ester.ee/record=b1513870*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/2b8bf14b-d1f5-474e-8faf-5e343aa3f4bd

Возможности улучшения свойств крупнозернистого бетона с добавкой С-3
Puntso, Rein; Laul, Ilmar Изучение свойств зольных цементов и бетонов на их основе 1988 / с. 36-43

Изменение свойств цементной пасты и смеси мелкозернистого бетона в зависимости от состава
сланцезольного портландцемента и расхода добавки С-3
Kikas, Verner; Puntso, Rein Изучение свойств зольных цементов и бетонов на их основе 1984 / с. 11-26 : ил
https://www.ester.ee/record=b1307627*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/7fece127-21bc-42fe-b7a7-42d11333f964

Изучение золы сланца-кукерсита
Kikas, Verner; Uustalu, Enn; Hain, Artur; Seidmann, Ülle; Joon, Hillar; Nurm, Viive; Piksarv, Evald; Puntso, Rein; Laul,
Ilmar; Utkin, Pjotr; Rass, Jüri; Nüssik, Jaan; Mikli, Lauri 1988 https://www.ester.ee/record=b1288245*est

Изучение золы сланца-кукерсита
Kikas, Verner; Mikli, Lauri; Nurm, Viive; Nüssik, Jaan; Joon, Hillar; Grabko, Stellian; Puntso, Rein; Utkin, Pjotr; Rass, Jüri;
Hain, Märt 1989 https://www.ester.ee/record=b1260850*est

Исследование кинетики твердения мелкозернистого бетона на песке, содержащем органические примеси, в
зависимости от состава цемента
Puntso, Rein Научно-техническая конференция "Эффективные зольные портландцементы" : тезисы докладов 1981 / с. 44-
46 https://www.ester.ee/record=b1327407*est

О возможности использования суперпластификатора С-З в сланцезольно-портландцементных бетонах
Puntso, Rein Изучение свойств зольных цементов и бетонов на их основе 1989 / с. 48-55

О применении суперпластификатора С-3 в бетонах на основе сланцезольного портландцемента
Hain, Artur; Puntso, Rein Изучение свойств зольных цементов и бетонов на их основе 1983 / с. 81-89 : ил
https://www.ester.ee/record=b1294936*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/035dbfcf-e3cc-4e90-a95f-f23cbeb477b7

Эффективность действия суперпластификатора С-3 при использовании портландцементов разного состава
Puntso, Rein IV научно-техническая конференция "Отходы энергетической промышленности - ценная минеральная добавка
для производства портландцементов со специальными свойствами", Таллин, 17-19 сентября 1986 года : тезисы докладов
1986 / с. 89-91 https://www.ester.ee/record=b1232805*est
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