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Белорусской ССР и Калининградской области : аннотации научных работ 1964 / с. 39-40 https://www.ester.ee/record=b1749611*est
http://www.digar.ee/id/nlib-digar:376945

Износ поверхностей нагрева парогенераторов при сжигании березовского угля
Ots, Arvo; Paist, Aadu; Touart, Raivo Влияние минеральной части энергетических топлив на условия работы
парогенераторов : тезисы докладов III Всесоюзной конференции. Секция 2, Высокотемпературная коррозия и износ труб
поверхностей нагрева 1980 / с. 83-88 : илл https://www.ester.ee/record=b1267027*est

Износ порошковых материалов для кондукторных втулок
Kallas, Paul; Pirso, Jüri Износостойкие порошковые материалы и покрытия : тезисы докладов второй конференции
Балтийских республик 1991 / с. 22

Износ порошковых токоподводящих мундштуков автоматической сварки под флюсом
Letunovitš, Sergei; Arensburger, Daniil; Pirso, Jüri Трение и износ в машинах. 14 1987 / с. 41-47

Износ твердосплавных кондукторных втулок
Pirso, Jüri; Kallas, Paul; Klautš, D.N.; Kuštševa, M.N. Tallinna Tehnikaülikooli Toimetised 1990 / lk. 3-11

Износ топочных ширм в низкотемпературной вихревой топке при водяной очистке
Prikk, Arvi; Ingermann, Karl; Touart, Raivo; Rundõgin, J.A. Исследование работы парогенераторов электростанций 1980 / с.
99-107 : илл https://www.ester.ee/record=b1267046*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/7b38f6f0-c33e-409c-9c20-df3fb2b99715

Износ труб радиационного пароперегревателя пылесланцевого парогенератора при водяной очистке
Ots, Arvo; Touart, Raivo Проблемы работы котельных установок тепловых электростанций 1981 / с. 3-8 : илл
https://www.ester.ee/record=b1326766*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/4b9fff4d-99cf-4008-8b3d-cfb02089f7f4

https://www.ester.ee/record=b2190525*est
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https://www.ester.ee/record=b1326766*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/4b9fff4d-99cf-4008-8b3d-cfb02089f7f4
https://www.ester.ee/record=b2191148*est
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Износ труб ширмовых пароперегревателей котла в условиях водяной очистки при сжигании назаровского угля
Ots, Arvo; Tallermo, Harri; Mäeküla, Oskar; Randmann, Rein; Touart, Raivo; Siirde, Andres; Schnaider, V.; Stoljarevski, V.
Теплоэнергетика 1984 / с. 34-37 : ил https://www.ester.ee/record=b1443335*est

Износ экранных труб котла с.к.д. при водяной очистке топки
Ots, Arvo; Tallermo, Harri; Mäeküla, Oskar; Randmann, Rein; Tomann, Elvi; Schnaider, V. K.; Stoljarevski, V. Теплоэнергетика
1980 / с. 48-51 : ил https://www.ester.ee/record=b1443335*est

Износостойкие порошковые твердосплавные покрытия
Halling, Jaanus; Kulu, Priit; Kallas, Paul Свойства и технология изготовления композиционных материалов 1986 / с. 45-51

Износостойкость детонационных покрытий на спеченных сталях
Kulu, Priit; Kallas, Paul Трение и износ в машинах 1983 / с. 89-94 : ил https://www.ester.ee/record=b2191148*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/876d7109-271d-48ba-b6b2-7bd68c0f4458

Износостойкость карбидохромовых спеченных сплавов в абразивной струе
Valdma, Leo; Pirso, Jüri Тезисы докладов всесоюзной научной конференции "Технология, свойства и применение
износостойких спеченных материалов", 26-28 ноября 1974 г. 1974 / с. 12-13

Износостойкость порошковых материалов и покрытий
Kulu, Priit 1988 https://www.ester.ee/record=b1245560*est

Износостойкость порошковых покрытий в условиях коррозионно-абразивного изнашивания
Kulu, Priit; Rõuk, Arno; Rõuk, Marina Износостойкие спеченные материалы и покрытия 1988 / с. 56-61

Износостойкость элементов измельчителей ударного действия
Kleis, Ilmar; Uuemõis, Haljand 1986 https://www.ester.ee/record=b1524566*est

Испытание спеченных материалов на гидроабразивное изнашивание
Valdma, Leo; Kallas, Paul Тезисы докладов I республиканской конференции по порошковой металлургии : эрозионностойкие
спеченные материалы и их применение 1975 / с.27-28 https://www.ester.ee/record=b1314322*est

Исследование взаимосвязи гидроабразивного износа и коррозионной стойкости композиционных материалов
на основе карбида бора
Маринич М.А.; Кузенкова М.А.; Бевза Ю.В.; Беловол В.С. Износостойкие порошковые материалы и покрытия : тезисы
докладов второй конференции Балтийских республик 1991 / с. 9-10

Исследование влияния водяной очистки топки на условия работы металла экранных труб паровых котлов :
автореферат ... кандидата технических наук (05.04.01)
Touart, Raivo 1982 http://www.ester.ee/record=b1289173*est

Исследование влияния водяной очистки топки на условия работы металла экранных труб паровых котлов :
диссертация ... кандидата технических наук : 05.04.01 - парогенераторостроение, гидротурбостроение и
парогазотурбостроение
Touart, Raivo 1982 http://www.ester.ee/record=b2411126*est

Исследование влияния присутствия жидкой среды на эрозионное изнашивание металлов в потоке абразива :
автореферат ... кандидата технических наук (05.02.04)
Üksti, Lembit 1983 https://www.ester.ee/record=b1270616*est

Исследование влияния режима нагружения на интенсивность эрозионного изнашивания эластомеров
Pallase, Ado Трение и износ в машинах. 15 1989 / с. 21-34

Исследование влияния температуры резания на характер износа и статистическое описание процесса
обработки резцами с укороченной задней поверхностью
Mesila, Rein; Küttner, Rein Тезисы докладов на секции обработки материалов концентрированными потоками энергии
Научного Совета по проблеме "Новые процессы получения и обработки материалов" АН СССР : Конференция
"Теплофизика технологических процессов", Тольятти, сентябрь 1972. Теплофизика резания 1972 / с. 33-35

Исследование возможностей повышения эрозионной стойкости направленных покрытий
Kulu, Priit; Halling, Jaanus; Pärnapuu, Arnold; Pihl, Toomas Тезисы докладов пятой республиканской конференции
"Эрозионностойкие порошковые материалы и покрытия" 1988 / с. 53-54 https://www.ester.ee/record=b1256812*est

Исследование газоабразивного изнашивания на модели центробежной компрессорной машины
Kreevs, V.; Tadolder, M.; Tadolder, Jüri; Mägi, Rein XXX студенческая научно-техническая конференция вузов
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Прибалтийских республик, Белорусской ССР и Молдавской ССР, 8-10 апреля 1986 года : тезисы докладов. Том II,
Автоматика. Энергетика. Механика. Химия 1986 / с. 81 https://www.ester.ee/record=b1305565*est

Исследование гидроабразивного износа центробежных форсунок
Valdma, Leo; Mosberg, Rudolf; Pirso, Jüri Республиканская научная конференция : абразивная эрозия : тезисы докладов
1970 / с. 11-12 https://www.ester.ee/record=b1372146*est

Исследование единичных следов удара и продукта износа при абразивной эрозии
Uuemõis, Haljand; Kleis, Ilmar Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей. 4 1970 / с. 35-49 : илл
https://www.ester.ee/record=b2189975*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/08de6dd6-c065-4fa4-8684-9b41e91f1bd2/

Исследование загрязнения и износа поверхностей нагрева паровых котлов при сжигании березовского угля :
автореферат ... кандидата технических наук (05.14.04)
Paist, Aadu 1981 http://www.ester.ee/record=b1322700*est

Исследование загрязнения и износа поверхностей нагрева паровых котлов при сжигании березовского угля :
диссертация ... кандидата технических наук : 05.14.04 - промышленная теплоэнергетика
Paist, Aadu 1981 http://www.ester.ee/record=b2398507*est

Исследование изнашивания в массе уплотненного абразива
Saar, Bernhard; Lepikson, Heino Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей. 1 1965 / с. 27-41 : илл
https://www.ester.ee/record=b2181989*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/c8c0d777-7bb9-4cb8-9189-55809fb62535

Исследование изнашивания наклепанных технически чистых металлов в струе абразива
Tadolder, Jüri Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей. 2 1966 / с. 23-33 : илл
https://www.ester.ee/record=b2182111*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/28931306-2b98-4361-82fd-7171241556da

Исследование изнашивания нержавеющих сталей на центробежном трибометре
Kallasvee, Andres; Saar, Bernhard Трение и износ в машинах. 14 1987 / с. 64-68

Исследование изнашивания пластмасс в струе абразива
Arumäe, Heino Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей. 2 1966 / с. 89-102 : илл
https://www.ester.ee/record=b2182111*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/28931306-2b98-4361-82fd-7171241556da

Исследование изнашивания центробежных мазутных форсунок : автореферат ... кандидата технических наук
(05.02.04)
Nanits, Mats-Maidu 1977 http://www.ester.ee/record=b1318182*est

Исследование изнашивания центробежных мазутных форсунок : диссертация ... кандидата технических наук :
05.02.04 - трение и износ в машинах
Nanits, Mats-Maidu 1977 http://www.ester.ee/record=b2332170*est

Исследование изнашивания циклонов и газоходов котлов ТП-17
Kleis, Ilmar; Lepikson, Heino; Tadolder, Jüri Известия высших учебных заведений. Энергетика : ежемесячный научно-
технический журнал 1969 / с. 55-60 https://www.ester.ee/record=b2715666*est

Исследование изнашивания циклонов и газоходов котлов ТП-17 : (сообщение)
Lepikson, Heino; Kleis, Ilmar; Tadolder, Jüri Республиканская научная конференция : абразивная эрозия : тезисы докладов
1970 / с. 6-7 https://www.ester.ee/record=b1372146*est

Исследование износа пробивных игл
Mägi, A. Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей. 6 1973 / с. 75-84 : илл https://www.ester.ee/record=b2190621*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b72113fb-37ed-41e2-b029-bf4661300cc1

Исследование износостойкости материалов в условиях эрозии скользящей струей абразива : автореферат ...
кандидата технических наук (05.02.04)
Stupnitski, Anatoli 1977 http://www.ester.ee/record=b1563942*est

Исследование износостойкости подшипниковых материалов на четырехшариковых трибометрах
Ajaots, Maido; Lepre, M. Тезисы докладов XXXI студенческой научно-технической конференции 1980 / с. 85-86
https://www.ester.ee/record=b1319482*est

Исследование износостойкости твердых сплавов на основе TiC-C в условиях эрозионного изнашивания
Bujanovski, I.; Lindo, G.; Tšistjakova, V.; Agošašvili, B.; Pirso, Jüri; Kallas, Paul Износ в машинах и методы защиты от него :
тезисы докладов Всесоюзной научной конференции, посвященной 1000-летию г. Брянска (Брянск, 1985 г.) 1985 / с. 180
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Исследование износостойкости цепи рабочего органа экскаватора скребского типа ЭТЦ-161
Valdma, Leo XX научная конференция, посвященная 25-летию Эстонской ССР 18-22 мая 1965 г. : тезисы и резюме 1965 / с.
118 https://www.ester.ee/record=b1359832*est

Исследование материалов на коррозионно-эрозионный износ в условиях работы турбоизмельчителей
Kleis, Ilmar; Sokolov, A.F.; Kuzjukov, A.N. Трение и износ в машинах 1978 / с. 33-41 : илл https://www.ester.ee/record=b2190999*est
https://www.etera.ee/zoom/121378/view?
page=1&p=separate&search=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%
D1%81%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85&tool=search&view=0,0,1964,3047

Исследование некоторых закономерностей абразивной эрозии : автореферат ... кандидата технических наук
(162)
Uuemõis, Haljand 1968 https://www.ester.ee/record=b1564193*est

Исследование некоторых закономерностей изнашивания и измельчения в ударных измельчителях :
автореферат ... кандидата технических наук (05.02.04)
Piel, Maret 1979 http://www.ester.ee/record=b1280911*est

Исследование некоторых закономерностей изнашивания и измельчения в ударных измельчителях :
диссертация ... кандидата технических наук : 05.02.04 - трение и износ в машинах
Piel, Maret 1979 http://www.ester.ee/record=b2381428*est

Исследование некоторых условий применяемости твердых сплавов TiC-сталь при абразивном и
гидроабразивном изнашивании
Kübarsepp, Jakob; Annuka, Harri; Valdma, Leo Трение и износ = Friction and Wear : международный научный журнал 1985 /
с. 851-858 : илл https://www.ester.ee/record=b1312784*est

Исследование процесса абразивного износа каналов центробежно-ударной мельницы
Kleis, Ilmar; Lugus, Jaan; Uuemõis, Haljand Сборник трудов 1974 / с. 139-148 https://www.ester.ee/record=b1764431*est

Исследование процесса изнашивания металлов при наличии абразивной прослойки : автореферат ... кандидата
технических наук
Valdma, Leo 1956 http://www.ester.ee/record=b2327605*est

Исследование процесса скользяще-кориолисового изнашивания
Tümanok, Aleksei; Lugus, Jaan Производство и применение силикатных бетонов 1976 / с. 155-163 : илл
https://www.ester.ee/record=b1351084*est

Исследование свойств карбидотитановых твердых сплавов, сцементированных сплавами на основе железа,
предназначенных для работы в условиях абразивного изнашивания : автореферат ... кандидата технических
наук (05.16.06)
Kübarsepp, Jakob 1979 https://www.ester.ee/record=b2341097*est

Исследование состояния металла и износа экранных труб при водяной очистке топки парогенератора П-49
Назаровской ГРЭС
Ots, Arvo; Tallermo, Harri; Tomann, Elvi; Mäeküla, Oskar; Randmann, Rein; Schneider, V.; Stoljarevski, V.K. Исследование
работы парогенераторов электростанций 1980 / с. 79-98 : илл https://www.ester.ee/record=b1267046*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/7b38f6f0-c33e-409c-9c20-df3fb2b99715

Исследование способов повышения долговечности рабочих колес аглоэксгаустеров
Kleis, Ilmar; Kovalenko, I.I.; Loboda, V.M.; Ovsjannikova, L.B.; Stupnitski, A.M. Трение и износ в машинах : сборник статей. 11
1981 / с. 23-41 : илл https://www.ester.ee/record=b2191149*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/983b9430-cae0-4a0d-a83d-ddb843ffcaee

Исследование стойкости в струе абразива декоративных материалов и покрытий экстерьера автомобиля
Pappel, Toivo; Verežnikov, V.N.; Judin, V.J. Трение и износ в машинах. 13 1985 / с. 61-68 : ил
https://www.ester.ee/record=b2191144*est https://www.etera.ee/zoom/121375/view?

Исследование стойкости к абразивному износу
Verežnikov, V.N.; Judin, V.F.; Kleis, Ilmar; Pappel, Toivo Автомобильная промышленность : ежемесячный научно-технический
журнал 1984 / с. 28 https://www.ester.ee/record=b2131277*est

Исследование технологических возможностей улучшения износостойкости сплавов TiC-сталь
Annuka, Harri; Kübarsepp, Jakob; Valdma, Leo Трение и износ в машинах. 14 1987 / с. 54-63

Исследование ударного износа металлокерамических твердых сплавов разной твердости
Kleis, Ilmar Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей. 1 1965 / с. 11-16 : илл

https://www.ester.ee/record=b1359832*est
https://www.ester.ee/record=b2190999*est
https://www.etera.ee/zoom/121378/view?page=1&p=separate&search=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%B8 %D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81 %D0%B2 %D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85&tool=search&view=0,0,1964,3047
https://www.ester.ee/record=b1564193*est
http://www.ester.ee/record=b1280911*est
http://www.ester.ee/record=b2381428*est
https://www.ester.ee/record=b1312784*est
https://www.ester.ee/record=b1764431*est
http://www.ester.ee/record=b2327605*est
https://www.ester.ee/record=b1351084*est
https://www.ester.ee/record=b2341097*est
https://www.ester.ee/record=b1267046*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/7b38f6f0-c33e-409c-9c20-df3fb2b99715
https://www.ester.ee/record=b2191149*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/983b9430-cae0-4a0d-a83d-ddb843ffcaee
https://www.ester.ee/record=b2191144*est
https://www.etera.ee/zoom/121375/view?
https://www.ester.ee/record=b2131277*est


https://www.ester.ee/record=b2181989*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/c8c0d777-7bb9-4cb8-9189-55809fb62535

К математической модели объемного износа рабочих колес ЦКМ
Ovsjannikova, L.B. Трение и износ в машинах 1983 / с. 29-34 : ил https://www.ester.ee/record=b2191148*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/876d7109-271d-48ba-b6b2-7bd68c0f4458

Кинетика абразивного изнашивания поверхностей спеченных твердых сплавов
Pirso, Jüri; Kallas, Paul Всесоюзная конференция по текстурам и рекристаллизации в металлах и сплавах (11-13 июня) :
тезисы докладов 1980 / с. 282

Комбинированный метод очистки поверхностей нагрева парогенераторов
Ots, Arvo; Suurkuusk, Tõnu Теплоэнергетика 1976 / с. 60-64 : ил https://www.ester.ee/record=b1443335*est

Коррозионная стойкость спеченных твердых сплавов TiC-Fe-Cr и её влияние на коррозионно-абразивное
изнашивание
Kallast, Vambola; Kübarsepp, Jakob Защита металлов 1989 / с. 107-111 :ил., табл https://www.ester.ee/record=b2054384*est

Коррозионно-эрозионный износ мембранного экрана сланцевого котла при циклической водяной обмывке
Ots, Arvo; Tallermo, Harri; Pella, Villu Проблемы работы котельных установок тепловых электростанций 1985 / с. 51-60 : ил
https://www.ester.ee/record=b1527421*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/ac15dfb9-6485-4d10-a4ce-45e8c668dd1b

Коррозионно-эрозионный износ пароперегревателей сланцевых парогенераторов : автореферат ... кандидата
технических наук (05.273)
Tallermo, Harri 1972 http://www.ester.ee/record=b1353514*est

Коррозионно-эрозионный износ пароперегревателей сланцевых парогенераторов : диссертация ... кандидата
технических наук
Tallermo, Harri 1971 http://www.ester.ee/record=b2266093*est

Лабораторные испытания металлов на износостойкость при трении с абразивной прослойкой
Valdma, Leo Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей. 2 1966 / с. 113-126 : илл
https://www.ester.ee/record=b2182111*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/28931306-2b98-4361-82fd-7171241556da

Машина для исследования изнашивания свободным абразивом
Kleis, Ilmar 1958 https://www.ester.ee/record=b1380584*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/d7191e54-ef38-4d14-9403-d84fe2df679a

Методика и некоторые результаты исследования ударного износа при низких температурах
Lepikson, Heino; Rein, Siimpoeg Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей. 3 1969 / с. 31-39 : илл
https://www.ester.ee/record=b2183085*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/28ca169d-6b4f-44b6-92fd-45d8fc81e458/

Методика исследования закономерностей изнашивания инструмента при обработке ячеистого бетона
Seestrand, Lembit Трение и износ в машинах : сборник статей. 11 1981 / с. 13-21 : илл https://www.ester.ee/record=b2191149*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/983b9430-cae0-4a0d-a83d-ddb843ffcaee

Методика исследования и характер износа центробежных форсунок
Sakarias, A.; Saarse, J.; Valdma, Leo Машиностроение и строительство : XVI студенческая научно-техническая конференция
вузов Прибалтики, Белорусской ССР и Калининградской области, посвященная 100-летию со дня рождения В. И. Ленина : 20-
25 апреля 1970 г. : (тезисы докладов) 1970 / с. 33-34 https://www.ester.ee/record=b1379481*est

Механизм газоабразивного изнашивания порошковых покрытий
Kallas, Paul; Kulu, Priit; Halling, Jaanus Трение и износ в машинах. 13 1985 / с. 37-45 : ил
https://www.ester.ee/record=b2191144*est https://www.etera.ee/zoom/121375/view?

Механизм и закономерности изнашивания порошковой стали в условиях абразивной эрозии
Kulu, Priit; Halling, Jaanus Трение и износ в машинах. 14 1987 / с. 25-31

Механизм избирательного изнашивания порошковых твердых сплавов
Pirso, Jüri; Kallas, Paul Трение и износ в машинах. 13 1985 / с. 27-36 : ил https://www.ester.ee/record=b2191144*est
https://www.etera.ee/zoom/121375/view?

Механизм изнашивания боковой поверхности матриц вырубных твердосплавных штампов
Vitsut, E.; Pirso, Jüri; Kallas, Paul Пути повышения эффективности использования инструментальных ресурсов : сборник
тезисов докладов научно-технического семинара 1983 / с. 42-49 : ил https://www.ester.ee/record=b1291705*est

Механизм изнашивания порошковых твердых сплавов при малой скорости абразивных частиц

https://www.ester.ee/record=b2181989*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/c8c0d777-7bb9-4cb8-9189-55809fb62535
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https://www.ester.ee/record=b2054384*est
https://www.ester.ee/record=b1527421*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/ac15dfb9-6485-4d10-a4ce-45e8c668dd1b
http://www.ester.ee/record=b1353514*est
http://www.ester.ee/record=b2266093*est
https://www.ester.ee/record=b2182111*est
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https://www.ester.ee/record=b2191149*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/983b9430-cae0-4a0d-a83d-ddb843ffcaee
https://www.ester.ee/record=b1379481*est
https://www.ester.ee/record=b2191144*est
https://www.etera.ee/zoom/121375/view?
https://www.ester.ee/record=b2191144*est
https://www.etera.ee/zoom/121375/view?
https://www.ester.ee/record=b1291705*est


Kallas, Paul; PIrso, Jüri Трение и износ = Friction and Wear : международный научный журнал 1986 / с. 484-492 : ил
https://www.ester.ee/record=b1312784*est

Механические свойства и абразивная износостойкость карбидосталей
Kübarsepp, Jakob; Rešetnjak, Heinrich; Annuka, Harri Порошковая металлургия : тезисы докладов XVI Всесоюзная научно-
техническая конференция, Свердловск, 1989. Ч. 2 1989 / с. 64-65

Моделирование гидроабразивного износа и разработка безвольфрамовых твердых сплавов
Valdma, Leo; Kallas, Paul XVI Всесоюзная научно-техническая конференция "Порошковая металлургия" : тезисы докладов.
Ч. 3 1989 / с. 9-10

Моделирование изнашивания ротора ЦКМ
Mägi, Rein; Tadolder, Jüri Tallinna Tehnikaülikooli Toimetised 1991 / lk. 30-41: ill

Моделирование эрозионного изнашивания твердых хрупких материалов
Beckmann, G.; Gotzmann, J. Трение и износ в машинах. 13 1985 / с. 103-109 : ил https://www.ester.ee/record=b2191144*est
https://www.etera.ee/zoom/121375/view?

Модернизированный четырехшариковый трибометр для исследования упорных подшипников двигателей
прямого привода
Kressa, H.; Poller, P.; Velling, Ants XXXII студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтийских республик,
Белорусской ССР и Молдавской ССР, 19-21 апреля 1988 г. : тезисы докладов : [в 3-х частях], ч. 1 1988 / с. 101
https://www.ester.ee/record=b1571601*est

Некоторые данные о гидроабразивном износе спеченных материалов типа карбид титана - сталь
Kübarsepp, Jakob; Valdma, Leo Трение и износ в машинах 1978 / с. 57-66 : илл https://www.ester.ee/record=b2190999*est
https://www.etera.ee/zoom/121378/view?
page=1&p=separate&search=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%
D1%81%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85&tool=search&view=0,0,1964,3047

Некоторые закономерности абразивной эрозии твердых сплавов : автореферат ... кандидата технических наук
(325)
Kabral, Hillar-Endel 1970 https://www.ester.ee/record=b1388325*est

Некоторые закономерности изнашивания карбидосталей в условиях абразивной эрозии
Rešetnjak, Heinrich; Kübarsepp, Jakob; Sepp, A.; Annuka, Harri Трение и износ = Friction and Wear : международный научный
журнал 1989 / с. 525-529 : илл https://www.ester.ee/record=b1312784*est

Некоторые количественные зависимости изнашивания технически чистых металлов
Tadolder, Jüri XX научная конференция, посвященная 25-летию Эстонской ССР 18-22 мая 1965 г. : тезисы и резюме 1965 /
с. 118-119 https://www.ester.ee/record=b1359832*est

Некоторые количественные зависимости изнашивания технически чистых металлов
Tadolder, Jüri Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей. 2 1966 / с. 3-13 : илл
https://www.ester.ee/record=b2182111*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/28931306-2b98-4361-82fd-7171241556da

Некоторые проблемы создания стандартных методов испытания на абразивное изнашивание в свете
энергетической концепции : автореферат ... кандидата технических наук (05.02.04)
Pappel, Toivo 1975 http://www.ester.ee/record=b1318201*est

Некоторые проблемы создания стардартных методов испытания на абразивное изнашивание в свете
энергетической концепции : диссертация ... кандидата технических наук : 05.02.04 - трение и износ в машинах
Pappel, Toivo 1975 http://www.ester.ee/record=b2332186*est

Некоторые результаты исследования ударного износа с влажным песком
Siimpoeg, Rein; Kleis, Ilmar Сборник научных трудов студентов. 4 1965 / с. 89-95 : илл https://www.ester.ee/record=b2181987*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/15040af2-b264-4339-b7b1-c0140de7d1c1

Нет износа...порошку
Arumäe, Heino; Kudu, P. Советская Эстония 1983 / c. ? https://www.ester.ee/record=b1447330*est

Новая машина для исследования характеристик трения и износа подшипников скольжения
Särgava, Paul; Mosberg, Rudolf X студенческая научно-техническая конференция высших учебных заведений Прибалтики,
Белорусской ССР и Калининградской области : аннотации научных работ 1964 / с. 39 https://www.ester.ee/record=b1749611*est
http://www.digar.ee/id/nlib-digar:376945

О влиянии геометрической формы абразивного зерна при ударном изнашивании
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https://www.ester.ee/record=b1388325*est
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https://www.ester.ee/record=b1749611*est
http://www.digar.ee/id/nlib-digar:376945


Tadolder, Jüri Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей. 3 1969 / с. 23-29 : илл
https://www.ester.ee/record=b2183085*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/28ca169d-6b4f-44b6-92fd-45d8fc81e458/

О влиянии добавок воды и Са(ОН)2 на интенсивность изнашивания рабочих органов ударных измельчителей
Uuemõis, Haljand; Balbat, A. Трение и износ в машинах 1980 / с. 19-24 https://www.ester.ee/record=b2191013*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/ce30370b-afd1-4c7d-a563-4e4f7a1b178e

О влиянии температуры на механмзм изнашивания металлов в струе абразива
Suur, Uno Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей. 2 1966 / с. 63-76 : илл https://www.ester.ee/record=b2182111*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/28931306-2b98-4361-82fd-7171241556da

О влиянии термической обработки стали У8 на ее износостойкость в абразивной струе
Tamm, F.; Tulp, A.; Kleis, Ilmar X студенческая научно-техническая конференция высших учебных заведений Прибалтики,
Белорусской ССР и Калининградской области : аннотации научных работ 1964 / с. 40 https://www.ester.ee/record=b1749611*est
http://www.digar.ee/id/nlib-digar:376945

О возможности моделирования изнашивания материалов мазутных форсунок
Valdma, Leo; Pirso, Jüri Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей. 5 1972 / с. 17-30 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190525*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/bf437fe1-81f3-4dff-97b2-b8d240135d43

О возможностях моделирования гидроабразивного изнашивания
Muiste, U.; Kleis, Ilmar; Uuemõis, Haljand Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей. 5 1972 / с. 71-77 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190525*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/bf437fe1-81f3-4dff-97b2-b8d240135d43

О возможностях создания методики расчета деталей на ударный износ
Kleis, Ilmar Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей. 2 1966 / с. 103-111 https://www.ester.ee/record=b2182111*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/28931306-2b98-4361-82fd-7171241556da

О коррозионно-механическом износе оборудования торфобрикетных предприятий ЭССР
Kallast, Vambola; Üksti, Lembit Тезисы Межвузовской конференции по коррозии и защите металлов 1971 / с. 37-38
https://www.ester.ee/record=b1409081*est

О коэффициенте трения при абразивном изнашивании металлов
Valdma, Leo Сборник трудов по физике. 1 1959 / с. 3-12 : илл https://www.ester.ee/record=b2181306*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/db723e21-6629-468d-adb0-cd5b56bb53a2

О критериях относительной износостойкости и о влиянии абсолютных размеров при испытаниях
цилиндрических образцов на абразивное изнашивание
Kuldma, Harry Сборник статей по изнашиванию и заеданию материалов 1962 / с. 29-34 : илл
https://www.ester.ee/record=b1394579*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b6d1e3c1-a1ec-4c89-b14e-63bd4f9a23b3

О методике исследования изнашивания материалов гидроабразивной струей
Valdma, Leo; Nanits, Mats-Maidu; Särgava, Paul; Kallas, Paul Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей. 7
1975 / с. 33-38 : илл https://www.ester.ee/record=b2190702*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/7b7b4d74-55e0-43cf-b22c-bd484ceb163f

О механизме разрушения технически чистых металлов при изнашивании в струе абразива
Tadolder, Jüri Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей. 2 1966 / с. 35-40, [4] с. илл.
https://www.ester.ee/record=b2182111*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/28931306-2b98-4361-82fd-7171241556da

О механизме эрозионного износа эластомеров
Pallase, Ado Трение и износ в машинах. 15 1989 / с. 35-45

О моральном износе оборудования в социалистической промышленности
Kala, H.; Soidra, Ivo-Aat Сборник научных трудов студентов. 4 1965 / с. 155-164 : илл https://www.ester.ee/record=b2181987*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/15040af2-b264-4339-b7b1-c0140de7d1c1

О некоторых возможных причинах ускорения коррозионно-эрозионного износа поверхностей нагрева в
условиях их периодической очистки
Pella, Villu Исследование работы парогенераторов электростанций 1984 / с. 47-57 : ил https://www.ester.ee/record=b1527381*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/31d56eae-6e5d-428d-9fbf-f496480ae899

О некоторых закономерностях изнашивания материалов бил молотковых мельниц
Arumäe, Heino; Õispuu, Leo Трение и износ в машинах 1978 / с. 43-49 : илл https://www.ester.ee/record=b2190999*est
https://www.etera.ee/zoom/121378/view?
page=1&p=separate&search=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%
D1%81%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85&tool=search&view=0,0,1964,3047

https://www.ester.ee/record=b2183085*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/28ca169d-6b4f-44b6-92fd-45d8fc81e458/
https://www.ester.ee/record=b2191013*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/ce30370b-afd1-4c7d-a563-4e4f7a1b178e
https://www.ester.ee/record=b2182111*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/28931306-2b98-4361-82fd-7171241556da
https://www.ester.ee/record=b1749611*est
http://www.digar.ee/id/nlib-digar:376945
https://www.ester.ee/record=b2190525*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/bf437fe1-81f3-4dff-97b2-b8d240135d43
https://www.ester.ee/record=b2190525*est
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https://www.ester.ee/record=b2182111*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/28931306-2b98-4361-82fd-7171241556da
https://www.ester.ee/record=b1409081*est
https://www.ester.ee/record=b2181306*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/db723e21-6629-468d-adb0-cd5b56bb53a2
https://www.ester.ee/record=b1394579*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b6d1e3c1-a1ec-4c89-b14e-63bd4f9a23b3
https://www.ester.ee/record=b2190702*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/7b7b4d74-55e0-43cf-b22c-bd484ceb163f
https://www.ester.ee/record=b2182111*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/28931306-2b98-4361-82fd-7171241556da
https://www.ester.ee/record=b2181987*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/15040af2-b264-4339-b7b1-c0140de7d1c1
https://www.ester.ee/record=b1527381*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/31d56eae-6e5d-428d-9fbf-f496480ae899
https://www.ester.ee/record=b2190999*est
https://www.etera.ee/zoom/121378/view?page=1&p=separate&search=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%B8 %D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81 %D0%B2 %D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85&tool=search&view=0,0,1964,3047


О некоторых проблемах при создании стандартных методов испытания на абразивное изнашивание
Pappel, Toivo; Kleis, Ilmar Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей. 7 1975 / с. 3-10 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190702*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/7b7b4d74-55e0-43cf-b22c-bd484ceb163f

О роли пластичности при изнашивании в струе абразивных частиц
Kallas, Paul Трение и износ 1994 / 6, с. 1061-1068

О эрозионной стойкости некоторых легированных материалов
Kleis, Ilmar; Pappel, Toivo Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей. 6 1973 / с. 23-28 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190621*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b72113fb-37ed-41e2-b029-bf4661300cc1

Об изнашивании металлов в абразивной струе : автореферат ... кандидата технической наук
Kleis, Ilmar 1959 http://www.ester.ee/record=b1378847*est

Об изнашивании металлов в абразивной струе
Kleis, Ilmar 1959 https://www.ester.ee/record=b1378875*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/62387f67-8ebe-4660-806c-846f2006935e

Об изнашивании металлов в абразивной струе при повышенных температурах : автореферат дис. на соискание
учен. степени канд. техн. наук
Suur, Uno 1967 http://www.ester.ee/record=b3994717*est

Об изнашивании металлов в уплотненной абразивной массе : автореферат ... кандидата технических наук
Saar, Bernhard 1965 http://www.ester.ee/record=b1517976*est

Об изнашивании металлов при повышенных скоростях струи
Tadolder, Jüri Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей. 7 1975 / с. 83-86 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190702*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/7b7b4d74-55e0-43cf-b22c-bd484ceb163f

Об изнашивании технически чистых металлов в абразивной струе : автореферат ... кандидата технических наук
Tadolder, Jüri 1966 http://www.ester.ee/record=b1570071*est

Об изнашивании технических чистых металлов скользящей струей абразива
Stupnitski, Anatoli; Kleis, Ilmar; Rufanov, J. Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей. 7 1975 / с. 23-32 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190702*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/7b7b4d74-55e0-43cf-b22c-bd484ceb163f

Об иследованиях процессов изнашивания и диспергирования в ТПИ
Tadolder, Jüri Развитие научных исследований в области технических наук в Эстонской ССР : тезисы республиканской
конференции, Таллин, 15-16 октября 1986 г. 1986 / с. 60-63 https://www.ester.ee/record=b1231513*est

Об увеличения износостойкости поверхности вибросепараторов
Бессараба В.И.; Деревянко Т.П.; Дубровский В.П.; Лось Л.В.; Pappel, Toivo Композиционные покрытия : тезисы докладов IV
Всесоюзной научно-технической конференции, Житомир, 1991 1991 / с. 33-34

Об ударом износе металлов
Kleis, Ilmar XX научная конференция, посвященная 25-летию Эстонской ССР 18-22 мая 1965 г. : тезисы и резюме 1965 / с.
117-118 https://www.ester.ee/record=b1359832*est

Об эрозионном износе некоторых пластмасс : автореферат ... кандидата технических наук
Arumäe, Heino 1967 http://www.ester.ee/record=b1517707*est

Образование волнистых поверхностей в процессе изнашивания
Suur, Uno Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей. 2 1966 / с. 45-62, [12] с. : илл
https://www.ester.ee/record=b2182111*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/28931306-2b98-4361-82fd-7171241556da

Определение распределения линейного износа по лопасти ротора ЦКМ
Mägi, Rein; Tadolder, Jüri Tallinna Tehnikaülikooli Toimetised 1991 / lk. 42-49: ill

Определение формы и расположения фаски износа на задней грани резца
Jaanson, Arvo Сборник статей по машиностроению. 3 1966 / с. 67-74 : илл https://www.ester.ee/record=b2182127*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/c2de9b3a-cc2e-4883-82d1-7e8605d39dce

Оптимальное проектирование жестко-пластических ступенчатых круглых и колцевых пластинок : автореферат
... кандидата физико-математических наук (01.02.04)
Salupere, Andrus 1991 http://www.ester.ee/record=b1234733*est

https://www.ester.ee/record=b2190702*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/7b7b4d74-55e0-43cf-b22c-bd484ceb163f
https://www.ester.ee/record=b2190621*est
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https://digikogu.taltech.ee/et/Item/28931306-2b98-4361-82fd-7171241556da
https://www.ester.ee/record=b2182127*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/c2de9b3a-cc2e-4883-82d1-7e8605d39dce
http://www.ester.ee/record=b1234733*est


Оптимальное проектирование жесткопластических ступенчатых круглых и кольцевых пластинок : дисс. на
соиск. учен. степ. канд. физико-матем. наук : 01.02.04 - механика деформируемого твердого тела
Salupere, Andrus 1991 http://www.ester.ee/record=b2488536*est

Основы для определения износа поверхностей нагрева пароперегревателей при обдувке и дробевой очистке
Öpik, Ilmar; Tallermo, Harri; Tomann, Elvi Теплоэнергетика : сборник статей. 8 1968 / с. 35-43 : илл
https://www.ester.ee/record=b2182199*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/a01ec629-96d1-4d89-a2fd-f7825ede610e/

Особенности механизма гидроабразивного изнашивания карбидохромовых спеченных сплавов
Kallas, Paul; Pirso, Jüri; Valdma, Leo Трение и износ в машинах 1978 / с. 67-77 : илл https://www.ester.ee/record=b2190999*est
https://www.etera.ee/zoom/121378/view?
page=1&p=separate&search=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%
D1%81%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85&tool=search&view=0,0,1964,3047

Оценка влияния избирательного износа облопачивания на К.П.Д. одновенечной турбинной ступени
Avdejev, E.; Zinovjev, Nikolai XVI студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтики, Белорусской ССР и
Калининградской области, посвященная 100-летию со дня рождения В. И. Ленина : 20-25 апреля 1970 г. : (тезисы докладов).
Электротехника и энергетика 1970 / с. 103-104 https://www.ester.ee/record=b1379483*est

Оценка контактных площадей и давлений в парах вал - втулка при наклоненной оси
Ajaots, Maido; Tamre, Mart Трение и износ 1993 / 2, с. 334-340: ил

Перспективы использования защитно-износостойких покрытий на заводе "Ильмарине"
Arensburger, Daniil; Pihl, Toomas; Rõuk, Arno Tallinna Tehnikaülikooli Toimetised 1990 / lk. 19-27: ill

Повышение износостойкости инструмента при обработке ячеистого бетона
Seestrand, Lembit 1983 https://www.ester.ee/record=b4908471*est

Повышение износостойкости инструмента при обработке ячеистого бетона : автореферат ... кандидата
технических наук (05.02.04)
Seestrand, Lembit 1984 https://www.ester.ee/record=b2340323*est

Повышение стойкости к износу детонационным напылением
Harlamov, J.; Sokolov, A. F.; Pappel, Toivo Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей. 6 1973 / с. 49-54 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190621*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b72113fb-37ed-41e2-b029-bf4661300cc1

Повышение стойкости лопаток роторов аглоэксгаустеров
Kleis, Ilmar; Rufanov, J.; Tadolder, Jüri Металлургическая и горнорудная промышленность : Научно-технический сборник 1976
/ с. 86-87

Показатели оценки износа твердосплавного разделительного штампа
Visut, E.; Pirso, Jüri; Kleis, Ilmar Тезисы докладов пятой республиканской конференции "Эрозионностойкие порошковые
материалы и покрытия" 1988 / с.36-37 https://www.ester.ee/record=b1256812*est

Предположения по разработке стандарта на определение эрозионной стойкости материалов
Kleis, Ilmar; Tadolder, Jüri Тезисы докладов и сообщений. 17-19 января 1972 г. 1972 / с. 25-26

Принципы создания и внедрение эрозионностойких порошковых материалов и покрытий : автореферат ...
доктора технических наук (05.16.06)
Kulu, Priit 1988 http://www.ester.ee/record=b1528236*est

Приспособление к центробежному ускорителю ЦУК-ЗМ для испытания материалов на абразивный износ с
добавкой жидкости
Särgava, Paul; Valdma, Leo Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей. 6 1973 / с. 55-63 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190621*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b72113fb-37ed-41e2-b029-bf4661300cc1

Проблемы загрязнения, очистки и износа поверхностей нагрева котлов-утилизаторов МГД-электростанций
Ots, Arvo; Arro, Hendrik; Prikk, Arvi Проблемы работы котельных установок тепловых электростанций 1988 / с. 41-56

Прогнозирование износостойкости порошковых материалов и покрытий в условиях абразивной эрозии
Kulu, Priit Трение и износ = Friction and Wear : международный научный журнал 1988 / с. 919-925 : ил
https://www.ester.ee/record=b1312784*est

Прогнозирование износостойкости порошковых материалов и покрытий в условиях абразивной эрозии
Kulu, Priit; Tammeraid, Ivar; Halling, Jaanus Трение и износ в машинах. 14 1987 / с. 32-40
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Прогнозирование ресурса ЦКМ при газоабразивном изнашивании
Kleis, Ilmar; Tadolder, Jüri; Mägi, Rein Всесоюзная научно-практическая конференция "Теория и практика создания,
испытания и эксплуатация триботехнических систем" (г. Андропов, 28-30 мая 1986 г.) : тезисы докладов 1986 / с. 23-25

Прогнозирование эрозионного износа эластомеров
Pallase, Ado Tallinna Tehnikaülikooli Toimetised 1991 / lk. 8-16: ill

Прогнозирование эрозионного износа эластомеров
Pallase, Ado Триботехнические композиционные материалы на основе термопластичных полиуретанов, технология
производства и переработки, опыт внедрения в промышленность : Тезисы докладов Всесоюзного семинара, окт. 1989 г.,
Днепропетровск 1989 / с.36-36

Прочность и износ вольфрамокобальтовых твердых сплавов в струе абразива
Klaasen, Heinrich; Kallas, Paul Трение и износ = Friction and Wear : международный научный журнал 1988 / с. 519-523 : ил
https://www.ester.ee/record=b1312784*est

Разработка высокоскоростных установок для комплесного исследования процесса измельчения и изнашивания
Kleis, Ilmar; Uuemõis, Haljand; Tiidemann, Tiit Сборник трудов 1971 / с. 190-197 : илл https://www.ester.ee/record=b1764431*est

Разработка методики определения абразивности промышленных пылей применительно к роторам
центробежных компрессорных машин : автореферат ... кандидата технических наук (05.02.04)
Mägi, Rein 1984 https://www.ester.ee/record=b1235753*est

Разработка методики определения абразивности промышленных пылей применительно к роторам
центробежных компрессорных машин : диссертация ... кандидата технических наук : 05.02.04 - трение и износ в
машинах
Mägi, Rein 1982 https://www.ester.ee/record=b2425576*est

Расчет абразивного износа металлов по диаграммам трения
Valdma, Leo Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей. 1 1965 / с. 43-48 : илл
https://www.ester.ee/record=b2181989*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/c8c0d777-7bb9-4cb8-9189-55809fb62535

Расчет износа гетерогенных порошковых материалов и покрытий
Kulu, Priit; Halling, Jaanus Трение и износ в машинах. 15 1989 / с. 46-52

Расчет износа поверхностей нагрева парогенераторов
Ots, Arvo; Suurkuusk, Tõnu Korózia v energetike, zborník prednášok, Košice, 1978 1978 / с. 39-48

Расчет износа поверхностей нагрева парогенераторов при сжигании лейпцигского бурого угля
Herter, R.; Ots, Arvo Исследование работы парогенераторов электростанций 1979 / с. 117-125 : илл
https://www.ester.ee/record=b1271273*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/aa46d054-b6b8-4ad0-bfd6-b9ce1a581794

Рентгенографическое исследование процессов, протекающих в металле при изнашивании в струе абразива
Mosberg, Rudolf; Kleis, Ilmar Сборник статей по изнашиванию и заеданию материалов 1962 / с. 20-28 : илл
https://www.ester.ee/record=b1394579*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b6d1e3c1-a1ec-4c89-b14e-63bd4f9a23b3

Рентгенографическое исследование стали марки Ст. 3 при ударном износе
Uuemõis, Haljand; Pilvre, Uno Физика, математика и теоретическая механика : сборник статей. 2 1967 / с. 17-22 : илл
https://www.ester.ee/record=b2182156*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/9629c334-57f5-42a4-b7df-c9616b03b45d

Республиканская научная конференция : абразивная эрозия : тезисы докладов
Balbat, A.; Bernštein, D.; Valdma, Leo 1970 https://www.ester.ee/record=b1372146*est

Сборник статей по изнашиванию и заеданию материалов
1962 https://www.ester.ee/record=b1394579*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b6d1e3c1-a1ec-4c89-b14e-63bd4f9a23b3

Свойства и технология изготовления износостойких материалов
1984 https://www.ester.ee/record=b1356624*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/ea022321-1583-4ebc-b2cc-3fb5baef87a9

Свойства и технология изготовления износостойких материалов
1980 https://www.ester.ee/record=b1276393*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/be560987-a637-4f71-93da-1a9ee9705512

Свойства и технология изготовления износостойких материалов
1982 https://www.ester.ee/record=b1309562*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/da5bb058-212f-443b-9de3-5673fbd01534
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Связь упругопластических свойств поверхности твердых сплавов со стойкостью в условиях изнашивания
Кудрявцев В.А. Износостойкие порошковые материалы и покрытия : тезисы докладов второй конференции Балтийских
республик 1991 / с. 24-26

Селективный износ спеченных твердых сплавов в абразивной среде
Valdma, Leo Свойства и технология изготовления износостойких материалов 1982 / с. 3-9 : илл
https://www.ester.ee/record=b1309562*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/da5bb058-212f-443b-9de3-5673fbd01534

Совершенствование организации ремонтного хозяйства и определение численности ремонтных рабочих в ПО
"Норма"
Suppi, A. Занятость и развитие промышленности ЭССР в перспективном периоде 1988 / с. 132-137

Соударение жесткого сферического индентора с металлической преградой и газоабразивный износ
Kangur, Hillar Трение и износ в машинах. 13 1985 / с. 13-25 : ил https://www.ester.ee/record=b2191144*est
https://www.etera.ee/zoom/121375/view?

Способ определения угля атаки в промышленных установках подвергающихся абразивной эрозии
Kleis, Ilmar; Lepikson, Heino; Tadolder, Jüri Вестник машиностроения : ежемесячный научно-технический и
производственный журнал 1970 / с. 57-58 : илл https://www.ester.ee/record=b1446100*est

Сравнительные испытания на изнашивание миниаторных подшипников скольжения, содержащих фторопласт
Ajaots, Maido; Järvpõld, Lembit; Nanits, Mats-Maidu Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей. 4 1970 / с. 3-9 :
илл https://www.ester.ee/record=b2189975*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/08de6dd6-c065-4fa4-8684-9b41e91f1bd2/

Статистическая обработка эксплуатационных данных по износу труб пароперегревателей парогенераторов ТП-
67 Прибалтийской ГРЭС
Ingermann, Karl; Tallermo, Harri Исследования проблем работы парогенераторов электростанций 1978 / с. 101-108 : илл
https://www.ester.ee/record=b1305007*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/0b775307-30d6-4b2a-886c-d3671cfebcd6

Структурно-селективный износ композитов типа кермета в абразивной среде
Valdma, Leo Трение и изнашивание композиционных материалов : материалы всесоюзной научно-технической конференции :
тезисы докладов ; Секция 1. Композиты на основе металлов, включая металлокерамические 1982 / с. 23

Тепловая эффективность и износ труб поверхностей нагрева парогенераторов при водяной очистке
Ots, Arvo; Suurkuusk, Tõnu; Tallermo, Harri; Tomann, Elvi; Randmann, Rein; Mäeküla, Oskar Исследование работы
парогенераторов электростанций 1978 / с. 35-45 : илл https://www.ester.ee/record=b1305010*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/09125683-d46c-4be7-be07-843610e851b7

Тепловая эффективность и износ ширмовых пароперегревателя в условиях периодической очистки
Ots, Arvo; Suurkuusk, Tõnu Вопросы сжигания канско-ачинских углей в мощных парогенераторах : Краткие тезисы докладов
ко II всесоюзному научно-технического совещанию 1973 / с. 144-145

Термохимическое модифицирование древесины. Сообщение I, Проблемы износа и затупления инструмента при
резании древесных композиционных материалов
Riistop, Märt; Kaps, Tiit Синтез и применение поликонденсационных клеев. 4 1981 / с. 81-85
https://www.ester.ee/record=b2191035*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b5691e32-e425-4279-b0c6-86c2af1f88a1

Топография износа центробежного распылителя
Valdma, Leo; Nanits, Mats-Maidu Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей. 6 1973 / с. 65-73 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190621*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b72113fb-37ed-41e2-b029-bf4661300cc1

Трение и износ в машинах
Tadolder, Jüri; Pallase, Ado; Pappel, Toivo; Järvpõld, Lembit; Vainu, J.; Kulu, Priit; Halling, Jaanus; Tammeraid, Ivar;
Letunovitš, Sergei; Arensburger, Daniil; Pirso, Jüri; Kallas, Paul; Juriditski, B.J.; Mihhailov, B.G.; Annuka, Harri; Kübarsepp,
Jakob; Valdma, Leo; Kallasvee, Andres; Saar, Bernhard; Möldre, Heino; Tamre, Mart; Ajaots, Maido; Lees, Rein 1987
https://www.ester.ee/record=b2191170*est

Трение и износ в машинах
Tadolder, Jüri; Kleis, Ilmar; Remi, Toomas; Kangur, Hillar; Ellermaa, Riho-Rene; Pallase, Ado; Kulu, Priit; Halling, Jaanus;
Pirso, Jüri; Kallas, Paul; Klautš, D.N.; Kuštševa, M.N.; Rõuk, Marina; Kübarsepp, Jakob; Annuka, Harri; Valdma, Leo; Ajaots,
Maido; Põdra, Priit; Tamre, Mart 1989 https://www.ester.ee/record=b2191662*est

Трение и износ в машинах : сборник статей
1981 https://www.ester.ee/record=b2191149*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/983b9430-cae0-4a0d-a83d-ddb843ffcaee

Трение и износ в машинах
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Tadolder, Jüri 1991 https://www.ester.ee/record=b1062833*est

Трение и износ в машинах
1978 https://www.ester.ee/record=b2190999*est https://www.etera.ee/zoom/121378/view?page=1&p=separate&search=true&tool=search

Трение и износ в машинах
1980 https://www.ester.ee/record=b2191013*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/ce30370b-afd1-4c7d-a563-4e4f7a1b178e

Трение и износ в машинах
1983 https://www.ester.ee/record=b2191148*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/876d7109-271d-48ba-b6b2-7bd68c0f4458

Трение и износ в машинах
1985 https://www.ester.ee/record=b2191144*est https://www.etera.ee/zoom/121375/view?

Установка для испытания материалов на износ
Ajaots, Maido; Laaneots, Rein; Tamre, Mart Международный студенческий центр XII Всемирной фестивали молодёжи и
студентов 1985 / с. 11-12

Установка по исследованию износа металлов в газоабразивной струе при повышенных температурах :
(сообщение)
Suur, Uno; Sarandi, Jüri Республиканская научная конференция : абразивная эрозия : тезисы докладов 1970 / с. 9
https://www.ester.ee/record=b1372146*est

Установка по исследованию износа металлов в струе абразива при повышенных температурах
Suur, Uno Сборник статей по изнашиванию и заеданию материалов 1962 / с. 51-67 : илл https://www.ester.ee/record=b1394579*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b6d1e3c1-a1ec-4c89-b14e-63bd4f9a23b3

Установка по опеделению износостойкости материалов в абразивной сыпучей массе и методика исследований
Saar, Bernhard Сборник статей по изнашиванию и заеданию материалов 1962 / с. 35-50 : илл
https://www.ester.ee/record=b1394579*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b6d1e3c1-a1ec-4c89-b14e-63bd4f9a23b3

Устройство для испытания оброзцов материалов на изнашивание
Ajaots, Maido 1987 https://www.ester.ee/record=b2029687*est

Учет точности статистических характеристик при определении вероятности селективного срабатывания
релейной защиты
Möller, Kalju Энергетические системы : сборник статей. 2 1965 / с. 77-87 https://www.ester.ee/record=b2181997*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/eecc6a33-a1eb-4988-b989-2f0fd4d9a796

Физико-химические аспекты механизма изнашивания металлов в потоке влажного абразива
Üksti, Lembit Трение и износ в машинах 1983 / с. 19-27 : ил https://www.ester.ee/record=b2191148*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/876d7109-271d-48ba-b6b2-7bd68c0f4458

Характер изнашивания рабочих органов турбоизмельчителей
Kleis, Ilmar; Valdma, Leo; Sokolov, A. F.; Pirso, Jüri; Pappel, Toivo Химическое и нефтегазовое машиностроение : научно-
технический и производственный журнал 1977 / с. 33-34 : илл https://www.ester.ee/record=b2158380*est

Характер изнашивания роторов ЦКМ и прогнозирование его интенсивности
Kleis, Ilmar; Tadolder, Jüri; Mägi, Rein Энергомашиностроение : ежемесячный научно-технический и производственный
журнал 1984 / с. 8-11 https://www.ester.ee/record=b2253960*est

Характер изнашивания роторов ЦКМ и прогнозирования его интенсивности
Kleis, Ilmar; Tadolder, Jüri; Mägi, Rein Энергомашиностроение : ежемесячный научно-технический и производственный
журнал 1984 / с. 8-11 https://www.ester.ee/record=b2253960*est

Характер изнашивания спеченных твердых сплавов в струях абразива и гидроабразива
Kallas, Paul; Valdma, Leo Направления развития инструментального производства в X пятилетке : сборник тезисов
докладов научно-технического семинара 1978 / с. 157 https://www.ester.ee/record=b1308562*est

Характер изнашивания спеченных твердых сплавов в струях гидроабразива и абразива
Kallas, Paul; Valdma, Leo Трение и износ в машинах 1980 / с. 11-17 : илл https://www.ester.ee/record=b2191013*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/ce30370b-afd1-4c7d-a563-4e4f7a1b178e

Характер износа центробежных мазутных форсунок
Valdma, Leo; Mosberg, Rudolf; Pirso, Jüri; Kudrjavtsev, Vladimir; Kozjakov, Vladimir Научно-координационное совещание
по абразивному изнашиванию. Тезисы докладов и сообщений. 17-19 января 1972 г 1971 / с. 79-82
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Характер эрозии центробежных распылителей мазутных форсунок
Valdma, Leo; Pakkas, Loit; Arumeel, Edgar; Pirso, Jüri; Kozjakov, Vladimir Энергомашиностроение : ежемесячный научно-
технический и производственный журнал 1974 / с. 41-43 https://www.ester.ee/record=b2253960*est

Характеристика геометрии абразивного зерна
Kleis, Ilmar; Mägi, Rein Трение и износ в машинах 1983 / с. 7-17 : ил https://www.ester.ee/record=b2191148*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/876d7109-271d-48ba-b6b2-7bd68c0f4458

Центробежное устройство для испытания конструкционных материалов на изнашивание
Ajaots, Maido; Laaneots, Rein; Lees, Rein; Saar, Bernhard Трение и износ в машинах. 13 1985 / с. 89-94 : ил
https://www.ester.ee/record=b2191144*est https://www.etera.ee/zoom/121375/view?

Экспериментальное исследование геометрии ударных лунок
Kangur, Hillar; Kleis, Ilmar Трение и износ в машинах. 13 1985 / с. 3-12 : ил https://www.ester.ee/record=b2191144*est
https://www.etera.ee/zoom/121375/view?

Экспериментальное исследование геометрии ударных лунок различных инденторов
Kleis, Ilmar; Remi, Toomas Tallinna Tehnikaülikooli Toimetised 1991 / lk. 3-7: ill

Экспериментальное исследование режимов заедания в высших кинематических парах с линейным контактом
Meng, Valentin 1957 http://www.ester.ee/record=b2154659*est

Экспериментальное исследование режимов заедания в высших кинематических парах с линейным контактом :
автореферат...кандидата технических наук
Meng, Valentin 1957 http://www.ester.ee/record=b1385190*est

Экспериментальное исследование режимов заедания в высших кинематических парах с линейным контактом
Meng, Valentin 1957 https://www.ester.ee/record=b1384779*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/2fd786e9-dcd6-4f2b-9530-0e854d159535

Электрохимические исследования гидроабразивного износа сталей
Sokolov, A.F. Трение и износ в машинах : сборник статей. 11 1981 / с. 43-48 : илл https://www.ester.ee/record=b2191149*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/983b9430-cae0-4a0d-a83d-ddb843ffcaee

Энергетический критерий для оценки износостойкости при абразивном изнашивании
Pappel, Toivo; Kleis, Ilmar Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей. 7 1975 / с. 11-21 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190702*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/7b7b4d74-55e0-43cf-b22c-bd484ceb163f

Эрозионная стойкость пористого проницаемого железа
Kulu, Priit; Bussel, Oleg; Pugin, V. Порошковая металлургия = Powder metallurgy : ежемесячный научно-технический журнал
1974 / с. 58-62 : ил https://www.ester.ee/record=b1645489*est

Эрозионная стойкость порошковых покрытий и пути повышения их износостойкости
Kulu, Priit Тезисы докладов пятой республиканской конференции "Эрозионностойкие порошковые материалы и покрытия"
1988 / с.51-52 https://www.ester.ee/record=b1256812*est

https://www.ester.ee/record=b2253960*est
https://www.ester.ee/record=b2191148*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/876d7109-271d-48ba-b6b2-7bd68c0f4458
https://www.ester.ee/record=b2191144*est
https://www.etera.ee/zoom/121375/view?
https://www.ester.ee/record=b2191144*est
https://www.etera.ee/zoom/121375/view?
http://www.ester.ee/record=b2154659*est
http://www.ester.ee/record=b1385190*est
https://www.ester.ee/record=b1384779*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/2fd786e9-dcd6-4f2b-9530-0e854d159535
https://www.ester.ee/record=b2191149*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/983b9430-cae0-4a0d-a83d-ddb843ffcaee
https://www.ester.ee/record=b2190702*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/7b7b4d74-55e0-43cf-b22c-bd484ceb163f
https://www.ester.ee/record=b1645489*est
https://www.ester.ee/record=b1256812*est

