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Effect of alkyl sulfonates on freezing resistance of cement mortars
Piiroja, Eduard; Lippmaa, Helle; Raado, Lembi-Merike; Nikitina, Nonna Proceedings of the Estonian Academy of Sciences.
Engineering 1996 / 1, p. 61-71: ill

Gas-chromatographic analysis of hydrocarbon mixtures
Nikitina, Nonna; Piiroja, Eduard; Lippmaa, Helle Tallinna Tehnikaülikooli Toimetised 1994 / lk. 77-83: ill

Intensification of low-temperature oxidation of low-density polyethylene be gas flame
Piiroja, Eduard; Lippmaa, Helle Acta Polymerica 1984 / p- 669-673 https://www.ester.ee/record=b1438570*est
https://doi.org/10.1002/actp.1984.010351101

Karbamiid- ja resortsinoolvaikude kõvenemisprotsesside viskosimeetria
Starkopf, Jüri-Aleksander; Arro, Zemfira; Lippmaa, Helle XXIII Eesti keemiapäevad : teaduskonverentsi ettekannete referaadid
1997 / lk. 133

Low-temperature oxidation of polyethylene
Piiroja, Eduard; Lippmaa, Helle; Metlitskaja, Olga; Dankovics, A. European polymer journal 1980 / p. 641-645
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0014305780901032?via%3Dihub

Low-temperature oxidation of unstabilized low-density polyethylene
Piiroja, Eduard; Lippmaa, Helle Acta Polymerica 1985 / p. 196-199 https://www.ester.ee/record=b1438570*est
https://doi.org/10.1002/actp.1985.010360404

On the reactivity of alkylresorcinols
Kiisler, Karl; Christjanson, Peep; Siimer, Kadri; Lippmaa, Helle Nihon Setchaku Kyōkai shi = Adhesion : journal of the Adhesion
Society of Japan 1980 / p. 154-159

Polükondensatsioonliimide süntees ja kasutus
Lippmaa, Helle 1992 https://www.ester.ee/record=b1063632*est

Puidu, polümeeride ja tekstiili instituut
Christjanson, Peep; Lippmaa, Helle; Piiroja, Eduard Teadustegevus / TTÜ 1993 / lk. 49-52

https://www.ester.ee/record=b1201067*est
https://www.ester.ee/record=b1201067*est
https://www.ester.ee/record=b1063130*est
https://www.ester.ee/record=b1438570*est
https://doi.org/10.1002/actp.1984.010351101
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0014305780901032?via%3Dihub
https://www.ester.ee/record=b1438570*est
https://doi.org/10.1002/actp.1985.010360404
https://www.ester.ee/record=b1063632*est


Resortsinooli ko-polükondensaatide keemilisest struktuurist
Lippmaa, Helle; Christjanson, Peep Eesti teadlaste kongress, 11.-15. augustini 1996. a. Tallinnas : ettekannete kokkuvõtted 1996 /
lk. 171 https://www.ester.ee/record=b1052731*est

Solid-state 13C NMR study of cured resorcinol-formaldehyde resins
Lippmaa, Helle; Samoson, Ago Nihon Setchaku Kyōkai shi = Adhesion : journal of the Adhesion Society of Japan 1988 / p. 300-305

Structure of resorcinol copolycondensates
Lippmaa, Helle; Välimäe, Toomas Plenary lectures presented at the 31st IUPAC Macromolecular Symposium : held at Carl
Schorlemmer Technical University, Merseburg (GDR), 30 June - 4 July 1987 1987 / p. 38

Teaduse ja tehnika seletav sõnaraamat
Kull, Rein; Vaimel, Ants; Tiigimägi, Eeli; Reinsalu, Enno; Papstel, Jüri 1998 https://www.ester.ee/record=b1056567*est

Teaduse ja tehnika seletav sõnaraamat
Kull, Rein; Vaimel, Ants; Tiigimägi, Eeli; Reinsalu, Enno; Papstel, Jüri; Parmasto, Erast 1997
https://www.ester.ee/record=b1054939*est

Teaduse ja tehnika seletav sõnaraamat
Kull, Rein; Vaimel, Ants; Tiigimägi, Eeli; Reinsalu, Enno; Papstel, Jüri 1997

Thermal degradation of polyethylene
Piiroja, Eduard; Lippmaa, Helle Macromolecular symposia : MS 1989 / p. 305-309 https://doi.org/10.1002/masy.19890270121

Thermal degradation of polyethylene
Piiroja, Eduard; Lippmaa, Helle Chemical and physical phenomena in the ageing of polymers : invited lectures presented at the
11th Discussion Conference on Macromolecules held in Prague, Czechoslovakia, 11 - 14 July 1988 1989 / p. ?

Thermo-oxidative destruction of polyethylene
Piiroja, Eduard; Lippmaa, Helle Processing and long-term stabilities of hydrocarbon polymers : invited lectures presented at the
25th Microsymposium on Macromolecules, held in Prague, Czech., 18-21 July 1983 1983 / p.2-1, 2-2

Uurimusi polümeermaterjalide alalt
1994 https://www.ester.ee/record=b1067575*est

Аналитическое применение донор-акцепторных комплексов кислородных соединений II
Lippmaa, Helle Сборник статей по химии и химической технологии. 13 1965 / с. 61-66 https://www.ester.ee/record=b2182034*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/d4d94766-1dca-4956-8efe-f305fca83182

Аналитическое применение донор-акцепторных комплексов кислородных соединений
Lippmaa, Helle Сборник статей по химии и химической технологии. 13 1965 / с. 43-56 https://www.ester.ee/record=b2182034*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/d4d94766-1dca-4956-8efe-f305fca83182

Влияние газового теплоносителя на качество и количество продуктов термического разложения горючих
сланцев
Ozerov, Georgi; Lippmaa, Helle Сборник статей по химии и химической технологии. 7 1961 / с. 3-12 : илл
https://www.ester.ee/record=b2181423*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/96fe478f-2ce7-4109-a862-8d8ad9463f0c

Влияние катализаторов на химическую структуру формальдегидных смол резорцина и 5-метилрезорцина
Lippmaa, Helle Республиканская научная конференция "Химия и применение фенолальдегидных смол" : тезисы докладов
1982 / с. 6-8 https://www.ester.ee/record=b1265870*est

ГПХ/ЯМР 13C анализ фенолезорцинформальдегидных смол
Lippmaa, Helle; Välimäe, Toomas; Christjanson, Peep Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised. Keemia = Proceedings of
Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry = Известия Академии наук Эстонской ССР. Химия 1984 / c. 262-271 : ил.,
табл https://www.ester.ee/record=b1264984*est

Изучение отверждения модифицированной алкилрезорцинами карбамидной смолы
Vares, Toomas; Lippmaa, Helle; Siimer, Kadri Синтез и применение поликонденсационных клеев. 12 1989 / с. 40-49

Исследование структуры некоторых фенолформальдегидных смол методами ИК-спектроскопии и
спектроскопии ЯМР13С
Lippmaa, Helle; Pehk, Tõnis; Kiisler, Karl; Christjanson, Peep Республиканская научная конференция
"Фенолформальдегидные смолы и клеи на их основе" : тезисы докладов 1974 / с. 30-32 https://www.ester.ee/record=b1310514*est

https://www.ester.ee/record=b1052731*est
https://www.ester.ee/record=b1056567*est
https://www.ester.ee/record=b1054939*est
https://doi.org/10.1002/masy.19890270121
https://www.ester.ee/record=b1067575*est
https://www.ester.ee/record=b2182034*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/d4d94766-1dca-4956-8efe-f305fca83182
https://www.ester.ee/record=b2182034*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/d4d94766-1dca-4956-8efe-f305fca83182
https://www.ester.ee/record=b2181423*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/96fe478f-2ce7-4109-a862-8d8ad9463f0c
https://www.ester.ee/record=b1265870*est
https://www.ester.ee/record=b1264984*est
https://www.ester.ee/record=b1310514*est
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https://www.ester.ee/record=b1446922*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/22bf26dc-cffe-498c-b90f-34dc039a428f
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28

Реакция амидометилирования. Сообщение 6 : Структура продуктов амидометилирования аминов
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